
Antti Filatoff

HOIKAN ESIJÄNNITETYN PILARIN
RAKENTEELLINEN TOIMINTA

NURJAHDUSKOE JA
SIIRTYMÄPERUSTAINEN LASKENTA

Diplomityö
Rakennetun ympäristön tiedekunta

Tarkastaja: professori Anssi Laaksonen
Tarkastaja: projektipäällikkö Jukka Haavisto

Huhtikuu 2020







3

ALKUSANAT

Tämä rakennustekniikan diplomityö on laadittu Tampereen yliopiston Rakennetun ym-

päristön tiedekunnassa osana Betoni- ja siltarakenteet tutkimusryhmässä tehtyä esijän-

nitetyn betonipilarin rakenteellista toimintaa selvittävää tutkimusohjelmaa. Tutkimusoh-

jelmaa on ohjannut professori Anssi Laaksonen.

Kiitän professori Laaksosta ja DI Jukka Haavistoa saamastani luottamuksesta ja tuesta

kaikissa diplomityöni vaiheissa.

Kiitän myös tämän työn mahdollistaneita Betoniteollisuuden Elementtivaliokuntaa, Suo-

men rakennustuotteiden laatusäätiötä ja Tampereen yliopistoa saadusta tuesta, sekä

työssä mukana olleita Tampereen yliopiston Betoni- ja siltarakenteet tutkimusryhmää ja

Rakennushallin henkilökuntaa positiivisesta ja reippaasta työilmapiiristä, Pielisen Betoni

Oy:n Outokummun tehtaan henkilökuntaa vastaanottavaisesta ja hyvästä tekemisen

hengestä, päivätyönantajaani Optiplan Oy:tä joustavasta suhtautumisesta työn valmiiksi

saattamiseen, sekä kaikkia ystäviä ja tovereita tukevista sanoista ja ajatuksista.

Erityisen iso kiitos rakkaalle perheelleni Maria, Eevert ja Ellen. Teiltä saamani ymmärrys

tämän työn ottaman ajan suhteen on ollut korvaamatonta.

Arvokkaiden kohtaamisten ohella työ on tarjonnut laajuudessaan mielekästä haastetta

ja opetusta elämänpoluille.

Tampereella, 14.04.2020

Antti Filatoff



4

SISÄLLYSLUETTELO

1.JOHDANTO .......................................................................................................... 9

1.1 Työn taustaa ........................................................................................ 9
1.2 Nurjahduskoe ja siirtymäperustainen laskenta ................................... 10
1.3 Työn rajaus ........................................................................................ 10

2.ESIJÄNNITETYN PILARIN TEOREETTISIA OMINAISPIIRTEITÄ ...................... 11

2.1 Pilarin poikkileikkauksen kestävyys .................................................... 11
2.1.1 Materiaalimallit ............................................................................ 12
2.1.2 Poikkileikkauksen murtokestävyys .............................................. 22
2.1.3 Poikkileikkauksen taivutusjäykkyys ............................................. 24

2.2 Pilarin nurjahduskestävyys ................................................................. 28
2.2.1 Pilarin hoikkuus ........................................................................... 28
2.2.2 Taipuman yhteys pilarin käyristymän jakaumaan ........................ 31

3.PILARIN SIIRTYMÄPERUSTAINEN LASKENTAMENETELMÄ .......................... 37

4.NURJAHDUSKOE .............................................................................................. 41

4.1 Nurjahduskoejärjestelyt ...................................................................... 41
4.1.1 Pilarien rakennemallit nurjahduskokeessa .................................. 41
4.1.2 Kuormituskehä ja pilarin kuormittaminen ..................................... 43
4.1.3 Nurjahduskokeen aikaiset mittaukset ja mittalaitteet ................... 46

4.2 Koepilarit ............................................................................................ 53
4.2.1 Rakenne ja mitat ......................................................................... 53
4.2.2 Pilarien valmistus ........................................................................ 57

4.3 Pilarien toteutuneiden mittojen ja ominaisuuksien määrittäminen ....... 62
4.3.1 Toteutuneiden materiaaliominaisuuksien määritys ja esijännitettyjen

pilarien jännityshäviön mittaaminen .......................................................... 62
4.3.2 Pilarien dimensioiden tarkistaminen ............................................ 67
4.3.3 Alkutaipuma ja kuorman epäkeskisyyden mittaaminen ............... 69

4.4 Pilarien kuormitusohjelmat ................................................................. 71
4.5 Nurjahduskokeen laskennallisen tarkastelun lähtötiedot..................... 73
4.6 Nurjahduskokeen tulosanalyysin lähtötiedot ja tehdyt oletukset ......... 81

5.KOETULOKSET JA LASKENNALLISET TARKASTELUT ................................... 87

5.1 Nurjahduskuorma ja normaalivoiman epäkeskisyys ........................... 87
5.2 Reunavenymät ja halkeilu .................................................................. 92
5.3 Taivutusjäykkyys ................................................................................ 97
5.4 Taipumamuoto ................................................................................. 101
5.5 Taipuman yhteys käyristymään ........................................................ 108
5.6 Siirtymäperustaisen laskennan vertailu mittaustuloksiin ................... 112

6.PÄÄTULOKSET JA YHTEENVETO .................................................................. 121

6.1 Yleistä .............................................................................................. 121
6.2 Nurjahduskokeen päätulokset .......................................................... 121
6.3 Laskennallinen tarkastelu ................................................................. 124
6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset ...................................... 124

LÄHTEET ............................................................................................................. 127

LIITE A: NURJAHDUSKOKEEN KONTROLLIMITTAUSTEN TULOKSET



5

LIITE B: PILARIEN VALMISTUSPIIRUSTUKSET

LIITE C: PILARIEN BETONIN PURISTUSLUJUUS JÄNNEVOIMAN SIIRROSSA

LIITE D: PILAREIN BETONIN PURISTUSLUJUUS NURJAHDUSKOKEESSA

LIITE E: PILARIEN BETONIN KIMMOMODUULI NURJAHDUSKOKEESSA

LIITE F: PILARIEN JÄNNEPUNOSTEN AINESTODISTUKSET

LIITE G: PILARIEN BETININ PURISTUSLUJUUS JÄNNEVOIMAN SIIRROSSA

LIITE H: NURJAHDUSKOKEEN KUORMITUSPÖYTÄKIRJAT

LIITE I: PILARIEN MITATUT DIMENSIOT

LIITE J: PILARIEN MITAT SAHATUSTA POIKKILEIKKAUKSESTA

LIITE K: PILARIEN ALKUTAIPUMAT

LIITE L: PILARIEN VENYMÄDIAGRAMMIT

LIITE M: PILARIEN TAIPUMAN POIKKEAMAT SINIKÄYRÄN MUODOSTA

LIITE N: PILARIEN PÄIDEN KIERTYMÄN POIKKEAMA SINIKÄYRÄSTÄ









9

1. JOHDANTO

1.1 Työn taustaa

Hoikan pilarin normaalivoimakestävyyttä rajoittaa sen nurjahduskestävyys. Pilari voi me-

nettää stabiliteetin selvästi poikkileikkausmurtoa aiemmin pilarin taipuman ja siitä aiheu-

tuvan toisen kertaluvun vaikutuksen seurauksena. Näin ollen nurjahduskestävyyteen

vaikuttaa merkittävästi, miten suuri muodonmuutos kuormituksesta pilariin aiheutuu ja

miten suuri toisen kertaluvun vaikutus siitä seuraa. Kuormituksesta pilariin aiheutuvat

muodonmuutokset ja taipuma riippuu pilarin jäykkyysominaisuuksista. Teräsbetonipilarin

taivutusjäykkyys pienenee pilarin halkeillessa. Halkeilukestävyyttä voidaan parantaa esi-

jännittämällä pilari, jolloin pilari säilyy jäykempänä suuremmilla taivutusmomentin arvoilla

verrattuna teräsbetonipilariin. Esijännitetyn pilarin paremman jäykkyyden takia sen nur-

jahduskestävyys on parempi vastaavalla teräsmäärällä raudoitettuun teräsbetonipilariin

verrattuna. Hoikan pilarin esijännittäminen rekrytoi betonin puristuslujuutta pilarin kapa-

siteettiin ja parantaa pilarin materiaalitehokkuutta.

Suomessa hoikka esijännitetty pilari on harvinainen rakenne. Sen mitoittamiseen ei ole

vakiintunutta yleisessä käytössä olevaa laskentamenetelmää.  Perinteiset teräsbetonipi-

larin mitoittamisessa käytetyt laskentamenetelmät soveltuvat huonosti hoikan esijännite-

tyn pilarin mitoittamiseen, koska esijännityksen jäykistävästä vaikutuksesta saatavan

hyödyn huomioiminen pilarin nurjahduskestävyyteen on hankalaa.

Tätä taustaa vasten Tampereen yliopiston Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmässä

aloitettiin tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on kerryttää ymmärrystä esijännitettyjen pi-

larien käyttäytymisestä ja rakenteellisesta toiminnasta, kehittää niiden suunnitteluun so-

veltuva mitoitusmenettely ja edistää esijännitettyjen hoikkien rakenteiden käyttömahdol-

lisuuksia. Tämä työ on ollut osa tätä tutkimusohjelmaa. Ensisijainen tavoite on ollut suun-

nitella ja toteuttaa nurjahduskoe hoikalle esijännitetylle pilarirakenteelle todellisia käyttö-

kohteita vastaavassa mittaluokassa. Sekä kerätä mittaustietoa pilarin taipuman ja veny-

mien kehittymisestä kuormitettaessa pilari nurjahdukseen.

Nurjahduskokeessa kuormitettujen pilarien laskennallinen määritys ja tarkastelu on tehty

Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmässä kehitystyön alla olevalla siirtymäperustai-

sella laskentamenetelmällä. Työn yksi tavoite oli myös verrata laskentamenetelmällä

saatavia tuloksia nurjahduskokeen tuloksiin.
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Jännepunokset

Jännepunosten materiaalimalli vastaa kylmämuokatun teräksen materiaalimallia (kuva

4). Eurokoodissa SFS-EN 1992-1-1 esitetään jännepunoksille kaksi vaihtoehtoista yk-

sinkertaistettua materiaalimallia: ideaali-kimmoplastinen- ja myötölujittuva materiaali-

malli  [2]. Materiaalimallit on esitetty kuvassa 5.

Kuva 4. Jännepunosten tyypillinen materiaalimalli [muokattu SFS-EN 1992-1-1 ku-
vasta 3.7 [2]]

Kuva 5. SFS-EN 1992-1-1 mukaiset betoniterästen ideaali-kimmoplastinen- ja myö-
tölujittuva materiaalimalli [muokattu SFS-EN 1992-1-1 kuvasta 3.8 [2]].
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Kuva 6. Kuumavalssatun teräksen tyypillinen materiaalimalli [muokattu SFS-EN
1992-1-1 kuvasta 3.7 [2]]

Kuva 7. Kylmämuokatun teräksen tyypillinen materiaalimalli [muokattu SFS-EN
1992-1-1 kuvasta 3.7 [2]]

Eurokoodissa SFS-EN 1992-1-1 betoniraudoitteelle esitetään – kuten jännepunoksillekin

– kaksi rakenteiden mitoituksessa käytettävää yksinkertaistettua materiaalimallia: ide-

aali-kimmoplastinen- ja myötölujittuva materiaalimalli [2].  Materiaalimallit on esitetty ku-

vassa 8.
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Pilarin esijännittämisellä voidaan parantaa poikkileikkauksen taivutuskestävyyttä. Jän-

nepunoksissa käytettävä korkeampi teräslujuus mahdollistaa esijännitetylle pilarille suu-

remman taivutusmomenttikestävyyden poikkileikkauksen tasapaino- ja taivutusmur-

rossa. Lisäksi puhdasta taivutusmurtoa ei enää synny, koska jännevoimasta kohdistuu

poikkileikkauksen normaalivoima.  Jännepunosten sijainnin, jännityksen ja poikkileik-

kausalan valinnalla jännevoiman vaikutusta voidaan kohdistaa pilariin eri tavoin ja hyö-

dyntää tehokkaammin poikkileikkauksen materiaalikapasiteettia erilaisille kuormitusyh-

distelmille.

Pilarin esijännitys heikentää pilaripoikkileikkauksen murtokestävyyttä keskeiselle nor-

maalivoimalle.  Esijännitys siirtää poikkileikkauksen muodonmuutostasoa lähemmäs be-

tonin myötö- ja murtovenymää. Heikennys ei ole kuitenkaan täsmälleen jännevoiman

suuruinen, koska jännevoimaa häviää sitä mukaa kun betoni puristuu. Betonin puristu-

man vaikutus jännevoimahäviöön riippuu pilaripoikkileikkauksen punospoikkipinta-

alasta. Tyypillisesti jännepunosteräksiä ei voida myöskään hyödyntää poikkileikkauksen

puristusjännityskapasiteetissa, koska muodonmuutostila poikkileikkauksen yli ei riitä ge-

neroimaan punoksista puristusjännitystä ennen betonin murtoa. Betonin murtopuristu-

maa 3,5 ‰ vastaava punosjännitys on noin 700 MPa ja yleensä esijännitys on tätä suu-

rempi.

2.1.3 Poikkileikkauksen taivutusjäykkyys

Poikkileikkauksen taivutusjäykkyys määrittää sen kyvyn vastustaa taivutusmomentista

aiheutuvaa käyristymistä. Taivutusmomentista poikkileikkaukseen generoituvan muo-

donmuutostilan lisäksi käyristymä vaikuttaa pilarin taipumaan ja kuorman toisen kertalu-

vun vaikutukseen.

Poikkileikkauksen taivutusjäykkyys määräytyy poikkileikkauksen jäyhyysmomentin ja

materiaaliominaisuuksien mukaan. Betonirakenteen taivutusjäykkyys ei ole vakio. Beto-

nin jännitys-muodonmuutos -yhteys on epälineaarinen ja muuttuu jännitystilan mukaan.

Lisäksi poikkileikkauksen jäyhyysmomentti muuttuu poikkileikkauksen halkeilleissa.

Halkeilematon poikkileikkaus on halkeillutta poikkileikkausta selvästi jäykempi. Hal-

keaman avautuessa toimiva poikkileikkaus pienenee halkeaman syvyyden verran. Jäl-

jelle jäävä toimiva poikkileikkaus on ehjää matalampi ja taivutusjäykkyydeltään pie-

nempi. Pilarin esijännityksestä aiheutuva poikkileikkauksen muodonmuutostason siirty-

minen parantaa pilaripoikkileikkauksen halkeilukestävyyttä, jolloin poikkileikkaus säilyy

jäykempänä suuremmilla taivutusmomentin arvoilla ja toisen kertaluvun vaikutukset py-

syvät pienempinä. Jännevoima jäykistää poikkileikkausta vielä halkeilunkin jälkeen,
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Kuva 10. Jännitetyn ja jännittämättömän pilaripoikkileikkauksen taivutusjäykkyysver-
tailua.

Kuvasta 10 nähdään, että kaikkien kolmen pilarin taivutusjäykkyydet pysyvät vakiona,

kunnes halkeilumomentti ylittyy. Esijännitetyllä pilarilla A halkeilumomentti ylittyy selvästi

suuremmalla taivutusmomentilla kuin teräsbetonipilareilla B ja C. Teräsbetonipilareiden

B ja C taivutusjäykkyys ennen halkeilua on aavistuksen parempi kuin esijännitetyllä pila-

rilla A ja järeämmin raudoitetulla pilarilla C parempi kuin pilarilla B. Erot selittyvät pilarien

teräspoikkileikkauksilla. Esijännitetyn pilarin puristuspinnalla olevat punokset ovat vedet-

tyjä. Ne eivät lisää poikkileikkaukseen puristuspuolen jäykkyyttä kuten harjateräkset te-

kevät teräsbetonipilareilla. Näin ollen myös taivutusjäykkyys jää ennen halkeilua pienem-

mäksi. Ero voisi selittyä myös sillä, että esijännitetyn pilarin betoni on puristetumpaa kuin

teräsbetonipilareilla. Tässä vertailussa betonin normaalivoimasta aiheutuva jännitys on

kuitenkin kaikilla tarkasteltavilla pilareilla hyvin maltillinen ennen taivutusmomentin lisää-

mistä. Esijännitetyllä pilarilla A normaalivoimasta ja esijännityksestä aiheutuva jännitys

on yhteensä noin 0,2*fcm ja teräsbetonipilareilla B ja C noin 0,1*fcm, joten betonijännitys-

ten suhteen ollaan vielä selvästi materiaalimallin lineaarisella osalla.

Teräsbetonipilareilla B ja C halkeilumomentti on kuvaajan mukaan lähes yhtä suuret,

vaikka pilarissa C on terästä kolme kertaa enemmän kuin pilarissa B. Teräspoikkileik-

kauksen kasvattamisella ei näin ollen ole tehokasta vaikutusta halkeilumomentin kasvat-

tamisessa. Teräsmäärän kasvattaminen kyllä parantaa pilarin taivutusjäykkyyttä halkei-

lumomentin ylittyessä.

Halkeilumomentin ylittyessä kaikkien pilarien taivutusjäykkyys alkaa pudota. Tämä selit-

tyy muun muassa toimivan poikkileikkauksen pienenemisellä. Esijännitetyssä pilarissa A
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vaikuttaa ulkoisen normaalivoiman lisäksi jännevoima. Poikkileikkauksen sisäinen nor-

maalivoima on tällöin noin kaksinkertainen verrattuna teräsbetonipilareihin ja taivutus-

momentin kasvun vaikutus avautuneen halkeaman syvyyteen on pienempi. Teräsbeto-

nipilareilla taivutusjäykkyyden ero selittyy teräspoikkileikkauksen erolla. Esijännitetyn pi-

larin pieni teräspoikkileikkaus selittää sitä miksi pilarien A ja C taivutusjäykkyydet lopulta

kohtaavat taivutusmomenttia lisättäessä.

Kuvassa 11 on havainnollistettu pilarin taivutusjäykkyyttä muodonmuutostilan mukaisilla

toimivilla poikkileikkauksilla pilarin B terästen myötäämisen alkua vastaavalla taivutus-

momentilla. Siitä nähdään, että poikkileikkaukseltaan jäykimmän (esijännitetty pilari A)

toimivapoikkileikkaus on kaikkein suurin ja toiseksi jäykimmän (pilari C) toiseksi suurin.

Kuva 11. Pilarien A, B ja C jännitysjakaumat ja toimivat poikkileikkaukset pilarin B
terästen myötöä vastaavalla taivutusmomentilla.

Pilarin esijännityksen vaikutus pilarin taivutusjäykkyyteen on lopulta tapauskohtainen.

Betoni on jäykintä alhaisilla jännityksillä ja jännitystason nosto voi olla poikkileikkauksen

taivutusjäykkyyden kannalta myös epäedullinen.

Esijännitys ja punosmäärä oikein valittuna muodostaa rakenteen, jota vastaavaan taivu-

tusjäykkyyden aikaansaaminen pelkästään raudoittamalla vaatii punosmäärään nähden

moninkertaisen teräsmäärän. Esijännittämällä pilarista on mahdollista saada jäykempi

rakenne materiaalitehokkaammin [6]. Jäykemmällä pilarirakenteella voidaan vaikuttaa

myös liittyvien rakenteiden – esimerkiksi jatkuvien kehärakenteiden ja perustusten –

jäykkyysvaatimuksiin.

Kutistuman ja viruman vaikutus pilarin poikkileikkauksen taivutusjäykkyyteen

Betonin kutistuma ja viruma voivat lisätä poikkileikkauksen käyristymistä. Poikkileikkauk-

sen taivutusjäykkyyttä määritettäessä tällä on merkitystä etenkin pilarin pitkäaikaisesta

kuormasta aiheutuvaa käyristymistä arvioitaessa. Puristetun betonin muodonmuutos on

kutistuman ja viruman vaikutuksesta suurempi kuin pelkästään materiaalimallin mukaan

määritettäessä. Virumaa ehtii syntyä pilariin jonkin verran jo tässä työssä tehdyn nurjah-

duskokeen kestoisessa kuormituksessakin. Vaikutus jää kuitenkin melko vähäiseksi ja
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Kuvasta 12 nähdään myös, että alhaisilla hoikkuuksilla nurjahduskuorma kasvaa ääret-

tömyyteen – jäykkä pilari ei voi nurjahtaa. Jäykän pilarin normaalivoimakestävyys mää-

räytyy materiaalikestävyyden mukaan.

Kuvassa 13 on esitetty pilarin hoikkuuden vaikutus epäkeskisen normaalivoiman kestä-

vyyteen. Normaalivoima on Nulk, sen epäkeskisyys on e0 ja toisen kertaluvun vaikutuk-

sesta syntyvä taipuma on e2.

Kuva 13. Taipuman ja lisämomentin vaikutus pilarin normaalivoimakestävyyteen pi-
larin eri hoikkuuksilla. Muokattu Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja – osa 2 ku-

vasta 6/7 [5].

Äärettömän jäykkä pilari 0 ei taivu kuormituksesta yhtään. Sen murtokuorma NU,0 on yh-

teisvaikutusdiagrammin mukainen. Jäykkä pilari 1 taipuu vähän. Taipumasta aiheutuu

lisämomentti e2Nulk ja murtokuorma NU,1 on pienempi kuin äärettömän jäykällä pilarilla.

Hoikka pilari 2 taipuu enemmän ja murtokuorma NU,2 jää vielä alemmas. Pilareilla 0, 1 ja

2 murtotapa on poikkileikkausmurto. Pilarit kestävät kasvavaa kuormitusta aina siihen

asti, kun poikkileikkauksen kestävyys ylittyy. Pilari 3 on erittäin hoikka pilari. Se taipuu

selvästi enemmän kuin kolme muuta pilaria. Lopulta taipumalle ei löydy tasapainoa, sta-

biliteetti katoaa ja taipuma kasvaa saman kuorman alla, kunnes poikkileikkaus murtuu

(piste 3a) tai kuorma alenee. Pilarin murtotapa on stabiliteettimurto ja kuorma, jonka alla

pilari lopulta menettää stabiliteetin on pilarin nurjahduskuorma NU,3 (piste 3). Nurjahdus-

kuorman jälkeisille siirtymille on mahdollista löytää tasapainotila alemmalla normaalivoi-
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Kuva 14. Fib:n Eurokoodin Model Codesta 2010 [8] poimitut taivutusmomenttija-
kaumien mukaiset integrointivakiot ja käyristymiskertoimet c, kun pilarin taivutusjäyk-

kyys on vakio.

Pilarin käyristymisjakaumaan vaikuttaa taivutusmomenttijakauman ohella myös pilarin

taivutusjäykkyysjakauma. Pilarin taivutusjäykkyys muuttuu muun muassa taivutusmo-

mentin, halkeilun ja esijännityksen vaikutuksesta. Pilarin halkeillessa halkeilu ei ala sa-

maan aikaan koko pilarissa, vaan suurimman taivutusmomentin kohdalta. Halkeilu ei

näin vaikuta pilarin taivutusjäykkyyteen koko pilarin pituudella. Esijännitetyssä pilarissa
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4. NURJAHDUSKOE

Tampereen yliopiston Rakennushallissa järjestettiin 25.1.-13.2.2019 välisenä aikana

nurjahduskoe, jossa kuormitettiin 8 esijännitettyä pilaria ja 8 teräsbetonipilaria. Pilarien

koko ja rakenne valittiin niin, että niiden suuruusluokka oli todellisia rakenteita vastaava

ja nurjahdus tapahtui likimäärin samalla kuormalla pilarin rakenteesta riippumatta. Puolet

esijännitetyistä pilareista ja puolet teräsbetonipilareista oli yksimittaisia ja puolet jatket-

tuja. Jatketuilla pilareilla jatkos oli pilarin keskellä. Sillä pyrittiin kuvaamaan muun mu-

assa mastopilarin tapausta, jossa suurin taivutusmomentti osuu jännevoimattoman jat-

koksen kohdalle. Pilarien pituus oli 10 metriä.

Nurjahduskokeen ensisijaisena tavoitteena oli kerätä mittaustietoa esijännitetyn pilarin

ja teräsbetonipilarin toiminnasta kuormitettaessa pilari nurjahdukseen asti. Kerätyn mit-

taustiedon tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä hoikan pilarin käyttäytymisestä

sekä toimia siirtymäperustaisen laskentamenetelmän soveltuvuuden arviointia ja kehi-

tystyötä tukevana aineistona.

4.1 Nurjahduskoejärjestelyt

Nurjahduskokeessa pilarit tuettiin yksi kerrallaan pilarin kuormittamista varten rakenne-

tun kuormituskehän sisään. Kuormituskehässä pilari lepäsi vaaka-asennossa rullatukien

varassa ja pilaria kuormitettiin normaalivoimaa lisäämällä, kunnes pilari nurjahti. Pilarien

nurjahdus tapahtui alaspäin kohti lattiaa. Pilarin toimintaa kuormituksen aikana mitattiin

kuormitusasento huomioiden pilarin ylä- ja alapinnalta useassa mittauspisteestä. Pilarin

nurjahtaessa yläpinta oli puristettu ja alapinta vedetty.

4.1.1 Pilarien rakennemallit nurjahduskokeessa

Pilarien kuormitukset tehtiin ulkoista normaalivoimaa Nulk kasvattamalla, kunnes pilari

nurjahti. Kaikki pilarit kuormitettiin vaaka-asennossa, jolloin pilarin oma paino g vaikutti

pilariin vaakakuormana. Normaalivoiman Nulk epäkeskisyys e0,1 ja e0,2 pilarin molem-

missa päissä oli noin 20 mm. Puolet pilareista kuormitettiin pelkästään normaalivoimaa

Nulk kasvattamalla ja puolella pilareista pilariin kohdistuvaa taivutusmomenttia kasvatet-

tiin asettamalla pilarin keskelle lisävaakakuorma F.
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Kuormitustapoja oli yhteensä kaksi:

- Kuormitustapa 1: Epäkeskinen normaalivoima Nulk kuorma

- Kuormitustapa 2: Epäkeskinen normaalivoima kuorma Nulk ja lisävaakakuorma

F pilarin keskellä.

Lisävaakakuorma F oli 3,9 kN ja se toteutettiin kahdella 1,95 kN:n teräspunnuksella.

Punnusten väli oli 550 mm ja ne lisättiin pilariin, kun normaalivoima Nulk oli nostettu 200

kN:iin. Lisävaakakuorman asettamisen jälkeen pilarin kuormitusta jatkettiin normaalivoi-

maa Nulk lisäämällä, kunnes pilari nurjahti.

Kuvassa 19 on esitetty pilarien rakennemallit nurjahduskokeessa. Kun yksimittaiset ja

jatketut pilarit huomioidaan erillisinä rakennemalleina, kuormitettuja rakennemalleja oli

esijännitetylle pilarille ja teräsbetonipilarille kummallekin neljä.

Kuva 19. Nurjahduskokeen rakennemallit. Kuormitustavat 1 ja 2 yksimittaiselle ja
jatketulle pilarityypille.
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Pilarin omasta painosta aiheutui pilarin keskelle noin 25 kNm:n taivutusmomentti ja lisä-

vaakavoimasta noin 10 kNm:n taivutusmomentti.

4.1.2 Kuormituskehä ja pilarin kuormittaminen

Kuormituskehä rakennettiin kahdesta 680x680x148 teräslevystä, jotka kytkettiin nurkis-

taan toisiinsa 11 metriä pitkillä M52 (8.8) kierretangoista kootuilla vetotangoilla. Vetotan-

got koottiin 1 ja 2 metrin pätkistä liittämällä ne yhteen sisäkierrehylsyillä. Kuormituskehä

on esitetty kuvassa 20.

Kuva 20. Nurjahduskokeen kuormituskehä.

Kuormitettava pilari tuettiin päistään nivelellisesti kuormituskehän sisään. Tuenta toteu-

tettiin päätylevyillä, joihin pilari kiinnitettiin M30 ruuveilla. Päätylevyt koostuivat kahdesta

yhteen kiinnitetystä 450x450x40 (S355) teräslevystä. Sisemmässä levyssä oli sisäkier-
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teelliset reiät pilarin kiinnitystä varten ja ulomman levyn keskellä oli pilarin päätyyn näh-

den poikkisuunnassa koko levyn leveydellä halkaistun 100 mm:n pyöröteräksen puoli-

kas. Pyöröteräs mahdollisti pilarin pään kiertymän tuettaessa se kuormituskehän päätyä

vasten. Pystysuunnassa pilari tuettiin aksiaalisen liikkeen sallivien nivelellisten rullatu-

kien päälle päätylevyjen reunan varaan. Kuormituskehässä pilariin tuotettu ulkoinen nor-

maalivoima Nulk välittyi pilariin päätylevyjen pyöröterästen kautta. Normaalivoiman noin

20 mm:n epäkeskisyydet e0,1 ja e0,2 pilarin päissä toteutettiin kiinnittämällä pilari päätyle-

vyyn epäkeskisesti. Pilarin pään tuentaa on havainnollistettu kuvassa 21.

Kuva 21. Pilarin pään tuenta nurjahduskokeessa. Valokuvassa näkyy myös pilarin
pään kiertymän mittaamiseen käytettyjä siirtymäantureita.

Nurjahduskokeessa pilarin ulkoinen normaalivoima Nulk tuotettiin neljällä hydraulitunkilla.

Tunkit kiinnitettiin kuormituskehän päätyyn ja sylinterien liikkeen tasaamiseksi tunkkien

ja pilarin väliin laitettiin kahden pyöröteräksisen luistotuellisen ohjaustangon varassa kul-

keva 460x460x87 teräksinen tasauslevy. Kuormituskehän tunkkipään järjestely on esi-

tetty kuvassa 22. Tunkien tuottamaa voimaa ohjattiin tietokoneohjelmalla, joka seurasi

aktiivisesti tunkkien painetta ja sääti tunkkien sylinteriliikettä sen mukaan.
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Kuva 22. Kuormituskehän tunkkipään järjestely.

Pilariin kohdistettu normaalivoima Nulk toteutettiin puristamalla pilaria tunkeilla kuormi-

tuskehän toista päätyä vasten. Kuormituksesta ja vetotankojen venymästä aiheutuvaa

päätyjen mahdollista liikettä laakeroitiin kahdella päätylevyjen alle asetetulla noin 5 mm

paksulla akryylilevyllä. Lisävaakakuorma F toteutettiin kahdella kuvassa 23 esitetyllä te-

räslevypakoista kootuilla punnuksilla. Niiden punnituspainot olivat 199,6 kg ja 198,7 kg

ja ne ripustettiin pilarin keskelle kuormaliinoilla noin 550 mm etäisyydelle toisistaan. Pun-

nukset huomioitiin pilariin 1,95 kN pistekuormina F/2.

Kuva 23. Nurjahduskokeen lisävaakakuorma F toteutettiin kahdella teräslevypa-
koista kootulla punnuksella.

Kuormituskehä perustettiin kahden teräspukin päälle, joiden päälle myös pilarin päät tu-

ettiin. Pilarin tunkkien puoleisesta päästä käytetään tässä työssä nimitystä ”tunkkipää” ja

vastakkaisesta päästä ”passiivipää”. Pilarin nurjahduksen jälkeinen mahdollinen lattialle

kuormituskehän
pääty

vetotangot

tunkit

tasauslevyn ohjaustanko
tunkkien tasauslevy



46

putoaminen estettiin varmistuspukeilla. Vetotankojen roikkumista pienillä kuormilla eh-

käistiin tukemalla tankoja tuentapukeilla noin jännevälin kolmannespisteistä.

4.1.3 Nurjahduskokeen aikaiset mittaukset ja mittalaitteet

Pilarin taipuman kehittymistä mitattiin 13 mittauspisteessä. Pilarin ylä- ja alapinnan ve-

nymiä mitattiin yksimittaisilla pilareilla 5 mittauspisteessä ja jatketuilla pilareilla 8 mittaus-

pisteessä. Lisäksi mitattiin pilariin tuotettua normaalivoimaa Nulk. Kaikki mittauslaitteet

olivat elektronisia ja niiden tuottaman mittaustiedon tallennustiheys oli sekunti tai kym-

menesosasekunti. Osalla pilareista normaalivoiman mittaus tehtiin sekunnin tallennusti-

heydellä. Kaikki muut mittaukset olivat kymmenesosasekunnin tiheydellä. Pilarien mit-

tauspisteet on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24. Pilarien mittauspisteet.

Pilarin toimintaa mittaavien laitteiden mittausnollan määrittäminen oli muun muassa pi-

larien siirtelystä, nostelusta ja kutistumista johtuen hankalaa ja sisälsi aina jonkin epä-

määräisyystekijän vaikutuksen. Kaikki mittalaitteet nollattiin pilarin kuormituskehään

asettamisen jälkeen ennen kuormituksen aloitusta, kun pilari lepäsi vapaasti omalla pai-

nollaan kuormituskehässä. Mittalaitteilla mitattiin näin taipuman ja venymien kehittymistä

kuormituksen alusta. Pilarin omasta painosta syntyvän alkutaipuman ja normaalivoiman

alkuepäkeskisyyden määrittäminen on esitetty kohdassa 4.3.3 ja pilarin venymien alku-

arvojen määritys kohdissa 4.5 ja 4.6. Venymämittauksen alkuarvot päädyttiin määrittä-

mään laskennallisesti.
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Pilarin taipuma

Pilarien taipumaa mitattiin kaikista 13 mittauspisteessä siirtymäantureilla kohtisuoraan

pilarin yläpinnalta. Mittauspisteissä pilarin pinta tasoitettiin siirtymäanturin kosketuspis-

teessä liimaamalla pilarin pinnalle alumiinilevy. Siirtymäanturit olivat Novotechnik TS-

150 ja LWH-0300, joiden liikevarat olivat 150 mm ja 300 mm. Siirtymäanturit sijoitettiin

mittauspisteisiin niiden liikevara huomioiden niin, että suuremman liikevaran anturit olivat

pilarin keskialueella. Siirtymäanturijärjestely pilarin pinnalla on esitetty kuvassa 25.

Kuva 25. Pilarin taipumaa mitattiin kaikissa 13 mittauspisteessä siirtymäantureilla.
Pilarin pinta tasoitettiin siirtymäanturien kosketuspisteissä liimaamalla pilarin pintaan

alumiinilevy.

Pilarin ylä- ja alapinnan venymät

Pilarin ylä- ja alapinnan venymiä mitattiin poikkileikkauksen muodonmuutostilan selvittä-

miseksi betoniliuskoilla ja venymäsauvoilla.

Ylä- ja alapinnan venymiä mitattiin yksimittaisilla pilareilla mittauspisteissä 2, 4, 7, 10 ja

12; ja jatketuilla pilareilla mittauspisteissä 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ja 12. Pilarin yläpinnan

venymää mitattiin kaikissa venymämittauspisteissä pilarin yläpinnalta betoniliuskoilla ja
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lisäksi yksimittaisilla pilareilla mittauspisteessä 7 ja jatketuilla pilareilla mittauspisteissä

4 ja 10 myös yläpinnan jännepunosten tai pääterästen tasosta venymäsauvoilla. Pilarin

alapinnan venymää mitattiin kaikissa venymämittauspisteissä alapinnan jännepunosten

tai pääterästen tasosta venymäsauvoilla. Kuvassa 26 on pilarien venymämittauskaavio.

Kuva 26. Pilarien venymämittauskaavio.

Betoniliuskat ovat betonin pintaan liimattavia venymäliuskoja, joiden venymämittaus pe-

rustuu liuskan sähköisen resistanssin muutokseen. Liuskan mittaustarkkuuden kannalta

oleellista on sen riittävä pituus suhteessa betonin kiviaineksen raekokoon ja hyvä tar-

tunta betoniin. Nurjahduskokeessa betoniliuskoina käytettiin yksiaksiaalisia (yhtä suun-

taa mittaavia) KYOWA KC-70-120-A1, joiden mittaava pituus on 67 mm, joka oli noin 4

kertaa pilaribetonin suurin raekoko (16 mm). Liuskan käyttöohjeen mukaan liuskan pi-

tuus oli riittävä. Liuskojen hyvän tartunnan aikaansaamiseksi betonin pinta valmisteltiin

ennen liuskan liimausta hiomalla betoniliima pois ja puhdistamalla se pölystä imurilla ja
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lopuksi paineilmalla puhaltamalla. Liuskat liimattiin pilarin suuntaisesti yläpinnan kes-

kelle. Liimattaessa varmistettiin, että liuskan alle jäävä betonipinta oli yhtenäinen ja ta-

sainen, ja että tartunta oli liuskan koko matkalla.

Venymäsauvat olivat ennen valua pilarien raudoitukseen pilarin suuntaisesti sidottuja

T12 harjaterästankoja, joihin oli liimattu teräkselle tarkoitettuja venymäliuskoja. Liuskojen

liimauskohdat hiottiin tasaisiksi ja sileäksi ennen liimausta. Venymäliuskoina käytettiin

yksiaksiaalisia KYOWA KFGS-5-120-C1 teräsliuskoja, joiden mittaava pituus on 5 mm

ja kaksiaksiaalisia (kahta suuntaa mittaavia) KYOWA KFGS-2-120-D16, joiden mittaava

pituus on 2 mm. Jokaisen sauvan mittaavaan kohtaan liimattiin kaksi venymäliuskaa

sauvan vastakkaisille puolille sauvan suuntaisesti. Kaksiaksiaalisia liuskoja käytettiin ai-

noastaan esijännitetyissä pilareissa: yksimittaisten pilarien mittauspisteen 7 ja jatkettujen

pilarien mittauspisteiden 4 ja 10 ylä- ja alapinnan venymäsauvoissa. Kaikissa muissa

mittauspisteissä käytettiin yksiaksiaalisia venymäliuskoja. Venymäliuskat suojattiin jous-

tavalla Sikaflex-massalla ja sähköteipillä. Venymäsauvoilla betonin muodonmuutos vä-

littyy venymäsauvan mittaavaan kohtaan harjaterästangon ankkuroinnin kautta. Harjate-

rästankojen pituus valittiin niin, että hiotun ja suojatun alueen molemmille puolille jäi vä-

hintään 400 mm vapaata harjaterästä venymäsauvan betoniin ankkuroimiseksi. Kuvassa

27 on esitetty pilarien venymien mittaukseen käytettyjä venymäliuskoja ja kuvassa 28

venymäsauvoissa käytettyjen liuskojen suojaaminen.

Kuva 27. Pilarien mittaukseen käytetyt venymäliuskatyypit: 1. betoniliuska, 2. yk-
siaksiaalinen teräsliuska, 3. kaksiaksiaalinen teräsliuska.

1. 2.

3.
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Pilarin päiden kiertymä

Pilarin kuormituksesta aiheutuvan päiden kiertymän kehittymistä mitattiin neljällä Novo-

technik TRS-0100 siirtymäanturilla pilarin päätylevyn pinnasta. Siirtymäanturit asetettiin

pilarin molemmille puolille pilarin suuntaisesti päätylevyä vasten kohtisuoraan. Siirtymä-

antureiden välinen etäisyys pilarin poikkileikkauksen pystysuunnassa oli 240 mm. Ku-

vassa 30 on esitetty pilarin pään kiertymän mittausjärjestely.

Kuva 30. Pilarin pään kiertymän mittaus siirtymäantureilla.

Pilarin halkeilun kehittyminen nurjahduskokeessa

Pilarin halkeilun kehittymistä nurjahduskokeessa seurattiin silmämääräisesti taskulam-

pun avulla kuormituksen edetessä. Ennen kuormituksen aloitusta omasta painosta syn-

tynyt halkeilu merkattiin mustalla tussilla ja jokaisella kuormitusportaalla, pois lukien

kuormitusohjelman loppupään portaat, pilariin avautuneet halkeamat ja halkeamien ete-

neminen merkattiin sinisellä tussilla. Merkinnän viereen kirjattiin kuormitusporras, jolla

halkeama ja sen etenemä havaittiin.

Kuormituksen aikaiset kontrollimittaukset

Yksiaksiaalisten venymäliuskojen (teräs- ja betoniliuskat) mittaustuloksesta ei voida läm-

pötilan muutoksen vaikutusta sulkea pois liuskan 1/4-siltakytkennästä. Kuormituksen ai-

kaisen mahdollisen lämpötilan muutoksen selvittämiseksi pilarin lämpötilaa seurattiin

lämpötila-anturilla. Anturi asennettiin pilariin valmistusvaiheessa venymäsauvan yhtey-

teen. Yksimittaisilla pilareilla mittauspisteeseen 7 ja jatketuilla pilareilla pisteisiin 4 ja 10.

Lisäksi muun muassa sähkövirrasta aiheutuvan liuskan lämpenemisen ja muiden mah-

dollisten ulkoisten vaikuttajien mittaamiseksi liuskoilla saatavaa mittaustulosta kerättiin

siirtymäanturi
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Pilarityypit on esitetty kuvassa 31 ja pilarien valmistuspiirustukset ovat liitteessä B.

Kuva 31. Valmistetut esijännitetyt betonipilarit ja teräsbetonipilarit.

Venymämittauspisteet

Venymämittauspisteisiin asennettiin T12 harjateräksistä valmistetut venymäsauvat koh-

dan 4.1.3 mukaisesti.  Suurimmassa osassa mittauspisteitä venymäsauvat olivat pilarin

alapinnassa. T12 harjateräksen jäykkyysvaikutuksen tasapainottamiseksi, jokaisen ve-

nymäsauvan kohdalle asennettiin myös pilarin yläpintaan venymäsauvaa vastaava T12

harjaterästanko. Kuvassa 32 on esitetty yksimittaisiin ja jatkettuihin pilareihin asennetut

venymäsauvat ja niitä vastaavat harjateräkset.
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Kuva 32. Pilareihin asennetut venymäsauvat ja niitä vastaavat harjateräkset.

Nostopisteet ja nostoankkurit

Pilareiden nostopisteet olivat pilarin pituuden viidennespisteissä 2 metriä pilarin päistä.

Tällöin pilaria nostettaessa sen taivutusmomenttirasitus on itseisarvoltaan pienin. Nosto-

osina käytettiin Peikko Finland Oy:n sisäkierteellisiä nostoankkureita TF20x185. Vi-

nonostokapasiteetin varmistamiseksi nostoankkuriin lisättiin teknisen käyttöohjeen mu-

kainen lisähaka T8 B5005B. Kuvaan 33 on koottu pilareissa käytetyn nostoankkurin tie-

toja ankkurinteknisestä käyttöohjeesta [9].
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Kuva 33. Peikko TF20x185 nostoankkurin teknisiä tietoja [9].

Pilarikengät pilarien päissä

Pilarien päissä oli neljä Peikko HPKM 24 pilarikenkää, joilla kuormitusjärjestelyn pääty-

levy kiinnitettiin pilariin. Pilarikengät sijoitettiin pilarin nurkkiin ja pilarin päähän lisättiin

raudoitusta pilarikengän teknisen käyttöohjeen mukaisesti: Päätyhaat, lisähaoitus ja ha-

katihennys pilarikenkien tartuntojen kohdalle. Raudoituskokona käytettiin kaikille T8

B500B ohjeessa esitetyn T6 sijaan. Käytetyt lisäraudoitukset on esitetty tarkemmin pila-

reiden valmistuspiirustuksissa (liite B). Kuvaan 34 on koottu pilarikengän teknisestä käyt-

töohjeesta pilarikengän lisäraudoitusohje.

Kuva 34. Pilarikenkien HPKM 24 vaatima pilarin lisäraudoitus. Koottu pilarikenkien
teknisestä käyttöohjeesta [10].
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Pilarien jatkosliitos

Pilarien jatkosliitos tehtiin HPKM 24 pilarikengillä.  Liitoksessa oli yhteensä kahdeksan

pilarikenkää: 4 per pilaripuolikas. Kengät sijoitettiin pilarinurkkiin. Pilarikenkien lisä-

raudoitus oli teknisen käyttöohjeen mukainen kuten pilarin pään pilarikengillä.

Jotta jatkosliitokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään, eroavaisuuk-

sien ja epämääräisyystekijöiden vähentämiseksi pilarikengät sovitettiin ja liitettiin toi-

siinsa sovitelevyllä jo pilarin raudoitusvaiheessa. Jatketut pilarit valettiin yhteen liitettyinä.

Sovitelevyn paksuus oli 8 mm ja se jätettiin liitokseen. Liitoksessa ei ollut pilarikenkälii-

tokselle tyypillistä valusaumaa. Kengät liitettiin toisiaan vasten neljällä M24 ruuvilla. Pi-

larikenkien reikä oli halkaisijaltaan 36 mm. Jotta ruuvit saatiin keskitettyä reikään ja var-

mistettua että liitoksessa ei tapahdu liukumaa, reikiin asetettiin ruuvien kanssa 65 mm

pitkää välysholkki, jonka ulkohalkaisija oli 35 mm ja sisähalkaisija 24 mm. Ruuvit kiristet-

tiin 350 Nm:n kiristysmomenttiin. Kiristyksen jälkeen liitosta ei enää avattu. Jatkettujen

pilarien nostot tehtiin kuten yksimittaisilla pilareilla. Ruuvikoloihin tehtiin valutäyttö. Ku-

vassa 35 on esitetty jatkettujen pilarien liitosperiaate.

Kuva 35. Jatkettujen pilarien liitosperiaate.

4.2.2 Pilarien valmistus

Pilarit valmistettiin Pielisen Betoni Oy:n elementtitehtaalla Outokummussa 10.-

14.12.2018. Valmistuksessa, käsittelyssä ja säilytyksessä kiinnitettiin erityistä huomiota

siihen, että pilareista saatiin keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia rakenteeltaan,

materiaaleiltaan ja säilytyshistorialtaan. Pilareita säilytettiin elementtitehtaan tuotanto-

hallissa jännevoiman siirtopäivään 8.1.2019 asti. Jonka jälkeen ne kuljetettiin Tampe-

reen yliopiston Rakennushalliin Tampereelle 9.1.2019.
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Pilarien valut suoritettiin viiden päivän aikana kahdeksassa erässä. Jokaisessa va-

luerässä valettiin kaksi pilaria: yksi esijännitetty pilari ja yksi teräsbetonipilari. Valuerissä

vuoroteltiin yksimittaisia ja jatkettuja pilareita. Pilarit valettiin nurjahduskokeen kuormi-

tuskehän tuentaan nähden kyljellään. Valujärjestys ja aikataulu oli seuraava:

- 10.12.2018 klo 11.00 valuerä 01: pilarit JP01 ja P01

- 11.12.2018 klo 7.00 valuerä 05: pilarit JP05 ja P05

- 11.12.2018 klo 15.00 valuerä 02: pilarit JP02 ja P02

- 12.12.2018 klo 7.30 valuerä 06: pilarit JP06 ja P06

- 12.12.2018 klo 15.00 valuerä 03: pilarit JP03 ja P03

- 13.12.2018 klo 7.00 valuerä 07: pilarit JP07 ja P07

- 13.12.2018 klo 15.00 valuerä 04: pilarit JP04 ja P04

- 14.12.2018 klo 8.30 valuerä 08: pilarit JP08 ja P08

Esijännitetyt pilarit

Kaikki esijännitetyt pilarit valettiin peräkkäin samalla jännepunoslinjalla teräksisen muot-

tipöydän päällä. Pilarien haat, pilarikengät, pilarikenkien sovitelevyt ja pilarien pääty-

muotit pujotettiin jännepunoksiin punosten vedon yhteydessä. Päätymuotit kiinnitettiin ja

tuettiin hitsaamalla muottipöytään. Ne toimivat samalla pilarin päädyn kenkien sovitele-

vyinä. Pilarit haotettiin punoslinjalle punosten jännittämisen jälkeen suoraan punoksiin.

Punokset muodostivat pilarin ”raudoitushäkin”, jota ei tarvinnut erikseen tukea muottiin.

Kuvassa 36 on esitetty esijännitetyn pilarin muottijärjestelyjä.
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Kuva 36. Esijännitetyt pilarit raudoitettiin ja valettiin peräkkäin samalla punoslinjalla.

Pilarit jaettiin tasaisesti koko punoslinjan matkalle yksimittaista ja jatkettua pilarityyppiä

vuorotellen. Pilarien keskinäiset välit olivat noin kaksi metriä. Esijännitetyille pilareille oli

käytössä vain yksi kylkimuottipari, jolla voitiin valaa yksi pilari kerrallaan. Muottipöytä,

johon kylkimuotit tuettiin, muodosti pilarin muotin alapinnan. Valun jälkeen valupinta pei-

teltiin muovilla.

Koska muottipareja oli käytössä vain yksi, muotit purettiin ja siirrettiin seuraavalle pilarille

aamuvalun pilareilla noin 5-6 tuntia valun jälkeen ja iltapäivävalun pilareilla noin 13-14

tuntia pilarivalun jälkeen – noin tunti ennen seuraavan pilarin valua. Muotin purun yhtey-

dessä huolehdittiin, että valettua pilaria häiritään mahdollisimman vähän ja pilari peiteltiin

purun jälkeen muoviin. Muoveja pidettiin siihen asti, kun pilaria vastaava teräsbetonipilari

nostettiin pois omasta muotistaan. Muuta jälkihoitoa pilareille ei tehty.

Punosten esijännittäminen ja jännevoiman siirto

Jännepunokset esijännitettiin vetämällä ne jännepunos kerrallaan suunnitelman mukai-

sesti 1200 MPa esijännitykseen. Punosten jännevoima kontrolloitiin vedon yhteydessä

punosten vedossa käytetyn tunkin painetta ja punoksen venymää mittaamalla.

Jännevoiman siirto esijännitettyihin pilareihin tehtiin 8.1.2019, jolloin pilarien valusta oli

kulunut 25-29 päivää. Jännevoiman siirto tehtiin hitaasti jännepunos kerrallaan. Siirto

aloitettiin kiristämällä punosta esijännitykseen käytetyllä tunkilla sen verran, että jänne-
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punoksen lukitus saatiin auki, jolloin sen pää voitiin vapauttaa. Tämän jälkeen jännepu-

nos katkaistiin kaikkien pilarien päistä ja jatkoksista pilarikenkien ruuvikolojen kohdalta.

Kun jännepunos oli katkottu kaikkien pilarien kohdalta, vapautettiin seuraava jännepunos

samalla tavalla. Ensin vapautettiin muottipöytään nähden ylemmät punokset ja sitten

alemmat. Ylemmät jännepunokset saatiin katkaistua kulmahiomakoneella ja alemmat

kaasupillillä sulattamalla. Kuvassa 37 on tilannekuvaa jännevoiman siirrosta.

Kuva 37. Esijännitettyjen pilarien jännevoima siirrettiin pilareihin punos kerrallaan.
Punoksen lukitus avattiin ja punos katkaistiin kaikkien pilarien ja pilarikenkien kohdalta.
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Teräsbetonipilarit

Teräsbetonipilarit valettiin kahdella säädettävällä muottijärjestelmällä. Kummassakin

muottijärjestelmissä voitiin valaa yksi pilari kerrallaan. Pilariraudoitukset sidottiin val-

miiksi ”häkiksi” ennen muottiin nostoa. Pilaripäätyjen ja jatkosten pilarikengät ja sovite-

levyt lisättiin raudoitukseen muottiin noston yhteydessä. Päätyjen pilarikenkien sovitele-

vyt toimivat pilarin päätymuottina. Valupinta peiteltiin muovilla valun jälkeen. Muovi pois-

tettiin pilarin muotista noston yhteydessä. Pilarit nostettiin pois muotista noin 22 tuntia

valun jälkeen. Muotista pois nostetut pilarit siirrettiin muottipöydälle jännebetonipilarei-

den viereen. Pilarin noston yhteydessä pilarin vierelle nostettiin myös valuerän betonin

lujuuden määritykseen valmistettu pilaripoikkileikkausta oleva raudoittamaton metrinpi-

tuinen lujuusnäytekappale. Muotista poisnoston jälkeen teräsbetonipilareita ei peitelty

enää mitenkään ja vastaavan jännebetonipilarin muovipeite poistettiin.

Pilarikengät

Pilarikengät kohdistettiin muottiin sovitelevyn avulla. Esijännitetyillä pilareilla pilarikengät

hitsattiin kiinni sovitelevyyn, koska pilarin jännepunokset vedettiin pilarikenkien ruuvi-

reiän läpi. Sovitelevy tuettiin ja kiinnitettiin muottipöytään hitsaamalla. Koska jänne-

punokset kulkivat pilarikenkien rei’istä, ei jatkosliitoksen ruuveja voitu asentaa ja kiristää

kuin vasta jännevoiman siirron jälkeen. Kun välysholkit ja ruuvit oli asennettu ja kiristetty,

pilarikenkien muottiin tuentaan käytetyt hitsaukset avattiin.

Teräsbetonipilareilla pilarikenkien hitsaussidontoja ei tarvittu, koska kengät voitiin koh-

distaa sovitelevyihin kenkien ruuveilla. Jatkosliitos koottiin ja kiristettiin ennen raudoituk-

seen sitomista.

Jatkosliitosten ruuvikolojen täyttövalu

Jatkosliitosten pilarikenkien ruuvikolojen täyttövalut tehtiin Tampereen yliopiston Raken-

nushallissa. Valussa käytettiin Fesconin juotosbetonilla 600/3, jonka ilmoitettu lujuus-

luokka on C50/60. Juotosvalut tehtiin kahdella valukerralla. Ensimmäisellä valukerralla

11.1.2019 valettiin kaikkien jatkettujen pilarien alapinnan ruuvikolot ja toisella valuker-

ralla 15.1.2109 yläpinnan ruuvikolot. Juotokset peiteltiin valun jälkeen muovilla, joka

poistettiin, kun valusta oli kulunut neljä päivää.
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4.3 Pilarien toteutuneiden mittojen ja ominaisuuksien määrit-
täminen

Nurjahduskokeen tulosten analysoinnin ja vertailtavuuden parantamiseksi ja laskennal-

lisen tarkastelun lähtötietojen tarkentamiseksi pilarien toteutuneita mittoja tarkistettiin ja

ominaisuuksia testattiin. Pilareistä määritettyjä ominaisuuksia olivat muun muassa teräs-

ten muodonmuutos- ja lujuusominaisuudet, betonin puristuslujuus ja kimmomoduuli.

4.3.1 Toteutuneiden materiaaliominaisuuksien määritys ja esi-
jännitettyjen pilarien jännityshäviön mittaaminen

Betonin lujuus testattiin jännevoiman siirron ja nurjahduskokeen yhteydessä. Lisäksi nur-

jahduskokeen yhteydessä testattiin betonin kimmomoduuli, esijännitettyjen pilarien jän-

nityshäviö, jatkettujen pilarien jatkosten juotosvalujen vertailtavuus ja selvitettiin esijän-

nitettyjen pilarien jännepunosten ja teräsbetonipilarien pääterästen ominaisuudet.

Betonin lujuus jännevoiman siirrossa

Betonin lujuus testattiin jännevoiman siirrossa, jotta valuerien välisistä mahdollisista

poikkeavuuksista saataisiin mittaustietoa. Pilarivalujen yhteydessä jokaisesta valuerästä

valettiin kolme 150 mm:n SFS-EN 12390-1 [11] mukaista standardikoekuutiota. Ne säi-

lytettiin tehtaalla pilarien kanssa samoissa olosuhteissa ja testattiin tehtaan puristimella

jännevoiman siirron yhteydessä (kuva 38).

Kuva 38. Pilarien betonin lujuus testattiin jännevoiman siirron yhteydessä 150 mm:n
standardikoekuutioista elementtitehtaan laboratorion puristimella.
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kennekoekappaleita testattiin yhteensä yhdeksän – kolme jokaisesta testatusta va-

luerästä. Rakennekoekappaleita oli säilytetty huoneilmassa noin kuukausi ennen kim-

momoduulin testausta ja testattaessa ne olivat kuivia.

Kimmomoduulintestaus suoritettiin SFS-EN 12390-13 menetelmän A mukaisesti [14].

Rakennekoekappaleiden muodonmuutosta mitattiin koekappaleen pinnalta kolmella be-

toniliuskalla (kuva 39). Liuskat liimattiin kuormituksen suuntaisesti ja korkeussuunnassa

koekappaleen keskelle 120-asteen päähän toisistaan. Muodonmuutoksen mittausväli oli

noin 0,1 sekuntia. Kuormitusta ohjattiin ja mitattiin Tampereen yliopiston Rakennushallin

hydraulipuristimen (Toni Technik) tietokoneohjelmalla.

Kuva 39. Pilarien betonin kimmomoduuli testattiin lujuuskoekappaleesta poratuista
rakennekoekappaleista. Muodonmuutosta mitattiin betoniliuskoilla lieriön pinnalta.

Kimmomoduulin testaustulokset on esitetty liitteessä E.

Pilarijatkosten ruuvikolojen täyttövalujen vertailukelpoisuus

Pilarijatkosten ruuvikolot valettiin kaikki samalla tavalla Vetonit juotosbetonilla 600/3.

Valujen yhteydessä juotosbetonista valettiin lujuuden kehittymisen seurantaa varten

myös koeprismat 40 mm x 40 mm x 160 mm. Koeprismoista juotoksen lujuutta ei varsi-

naisesti määritetty. Prismat taivutettiin poikki koeprismojen puristamiseen tarkoitetulla
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Teräsbetonipilarien harjaterästen ominaisuudet

Teräsbetonipilarin pääterästen ominaisuudet selvitettiin teräsvalmistajan toimittamasta

ainestodistuksesta. Ainestodistus on liitteenä G.

Venymätankoterästen ominaisuudet

Venymätankoteräksistä ei ollut valmistajan ainestodistusta käytettävissä. Terästen kim-

mokerroin selvitettiin Tampereen yliopiston Rakennushallissa vetokokeella. Vetoko-

keessa vedettiin kolme noin 600 mm pitkää venymäsauvaterästä. Kuormaa kasvatettiin

tasaisesti, kunnes sauva meni poikki. Sauvan venymän kehittymistä mitattiin extensio-

metrillä (kuva 40) 100 mm:n matkalta sauvan keskivaiheilta. Mittauksen tarkoituksena oli

selvittää sauvan sekanttimoduuli. Extensiometrin irrotettiin sauvasta ennen sen katkea-

mista. Sauvan murtovenymää ei mitattu.

Kuva 40. Venymäsauvojen sekanttimoduulia testattiin vetämällä sauva tasaisesti
kasvavalla kuormalla poikki ja mittaamalla sauvan venymän kehittymistä extensiomet-

rillä.

Mittaus osoitti venymäsauvateräkset laadultaan B500A harjateräkseksi. Laskennalli-

sessa tarkastelussa venymäsauvat jätettiin huomioimatta pois lukien tarkastelu, jossa

niiden huomioimisen vaikutusta laskentatulokseen tarkasteltiin. Laskennassa harjateräk-

sen kimmokertoimena Es käytettiin 200 GPa.
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4.3.2 Pilarien dimensioiden tarkistaminen

Pilarien mitat, sekä punos-, pääteräs ja venymäsauvojen sijainnit tarkistettiin nurjahdus-

kokeen yhteydessä. Saatuja mittatietoja hyödynnettiin nurjahduskoetulosten analysoin-

nissa sekä laskennallisen tarkastelun lähtötietoina.

Pilarien poikkileikkausmitat ja pituus

Pilarin poikkileikkauksen toteutuneet sivumitat mitattiin työntömitalla ennen kuormitus-

kehikkoon asettamista mittauspisteiden 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12 kohdalta sekä pilarin

molemmista päistä. Mittapisteiden kohdalta mitattiin molemmat pysty- ja vaakasivut. Pi-

larin päissä poikkileikkauksen korkeus ja leveys mitattiin pilarikenkien välisistä betoni-

kannaksista.

Pilarin pituus mitattiin kuormituskehikossa ennen kuormituksen aloittamista lasermitta-

rilla molemmilta pilarin pystysivuilta. Mitta otettiin pystysivun korkeuden keskivaiheilta

päätylevyn pinnasta toiseen.

Venymäsauva-, jännepunos- ja pääterässijainnit pilaripoikkileikkauksessa

Venymäanturien, jännepunosten ja pääterästen toteutuneet sijainnit selvitettiin sahaa-

malla pilarit poikki kuormittamisen jälkeen ja mittaamalla ne pilarin sahatulta pinnalta.

Yksimittaiset pilarit sahattiin poikki mittauspisteen 7 kohdalta ja jatketut pilarit mittauspis-

teiden 4 ja 11 kohdalta.

Mittaus tehtiin rullamitalla pilarin alareunasta sahauspinnalla näkyvissä olevien sauva-,

punos- ja teräspoikkileikkausten ylä- ja alareunaan. Sauva-, punos- ja terässijainneiksi

tulkittiin mittojen keskiarvot. Kuvassa 41 ja kuvassa 42 on pilarien JP01 ja P01 sahatut

poikkileikkaukset ja niistä määritetyt sauva-, punos- ja terässijainnit sekä mittauspis-

teestä mitatut sivumitat.
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Kuva 41. Jännebetonipilari JP01:n sahattu poikkileikkaus ja poikkileikkauksen mitat
(sahapinta kuvassa alapinta ylhäällä ja mittapiirustuksessa alhaalla).

Kuva 42. Teräsbetonipilari P01:n sahattu poikkileikkaus poikkileikkauksen mitat (sa-
hapinta kuvassa alapinta ylhäällä ja mittapiirustuksessa alhaalla).

Päätypintojen suoruus ja tasaisuus

Päätypintojen suoruus ja tasaisuus tarkistettiin silmämääräisesti ja tarvittaessa kenkien

ruuvireiät siivottiin valupurseista ennen kuormitusjärjestelyn päätylevyn kiinnittämistä pi-

larikenkiin. Kuvassa 43 on pilarin JP01 pääty ennen sen siivousta ja päätylevyn kiinni-

tystä. Pilarikenkien ruuvireikiin tulleita valupurseita jouduttiin siivoamaan muutamista

jännebetonipilareista, joissa betonia oli päässyt pursuamaan reikään reikien tilkitsemi-

sestä huolimatta.
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Kuva 43. Jännebetonipilari JP01:n pääty. Pilarikenkien ruuvireikiin pursunut betoni
ja pilarin pää siivottiin ennen päätylevyn kiinnittämistä.

4.3.3 Alkutaipuma ja kuorman epäkeskisyyden mittaaminen

Pilarin päiden epäkeskisyys

Kuormituksessa pilariin kohdistetun ulkoisen normaalivoiman Nulk epäkeskisyys ei pilarin

päissä määritettiin pilarin päiden keskilinjan etäisyytenä päätylevyssä olevasta halkais-

tun pyöröteräksen puolikkaan keskilinjasta. Pilarin pään korkeus h ja yläreunan etäisyys

päätylevyn yläreunasta d, sekä pyöröteräksen puolikkaan keskilinjan etäisyys päätyle-

vyn yläreunasta D mitattiin.  Kuvassa 44 on esitetty epäkeskisyyden määritystapa.

Kuva 44. Ulkoisen normaalivoiman Nulk epäkeskisyys ei pilarin päissä.
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Pilarin omasta painosta aiheutuvan taipuma

Pilarin omasta painosta aiheutuva taipuma mitattiin ennen nurjahduskokeen aloittamista.

Pilari nostettiin kuormituskehikkoon rullatukien varaan, tunkkien tasauslevy ajettiin lähes

kiinni pilariin niin, että tunkeilta ei tullut kuormaa pilariin ja pilari oli rullatukineen siinä

kohdassa, josta kuormitus aloitettiin. Taipuma mitattiin Makita SK103P (kuva 45) itse-

vaaitsevalla linjalaserilla ja teräsviivaimella betoninpäältä pilarin yläpinnalta. Mittaukset

tehtiin pilarin päistä päätylevyn vierestä ja kaikista 13 mittapisteestä.

Kuva 45. Pilarin alkutaipuma mitattiin pilarin yläpinnalta itsevaaitsevan linjalaserin
valokeilan luomaan vaakasuoraan linjaan.

Linjalaserin vaakasuoraan linjaan mitatut pilarin yläpinnan etäisyydet muutettiin pilarin

keskilinjan taipumaksi lisäämällä mittaustuloksiin ensin mittauspisteen mitatun korkeu-

den puolikas ja määrittämällä näin saatujen tulosten etäisyys pilarin päätyjen keskipis-

teiden väliseen suoraan (kuva 46). Mittauspisteissä, joista pilarin poikkileikkauksen kor-

keusmitta puuttui, korkeus määritettiin viereisten mittauspisteiden korkeuksien keskiar-

vona.





72

pidempään. Ennen varsinaisen kuormitusohjelman aloittamista pilarille tehtiin esikuormi-

tus, jonka aikana tarkistetiin mittalaitteiden ja kuormitusjärjestelyn toimivuus. Esikuormi-

tuksessa pilarin ulkoista normaalivoimaa kasvatettiin kuormitusohjelman mukaisesti 2

ensimmäistä porrasta ylöspäin, tehtiin mittalaitteiden ja kuormitusjärjestelyn tarkistukset

ja laskettiin kuorma noin 3 minuutissa takaisin lähelle nollaa, viivyttiin nollan lähellä noin

3 minuuttia ja aloitettiin varsinainen kuormitusohjelma.

Kuormitusjärjestyksen valinnassa pyrittiin siihen, että kaikkia pilarityyppejä kuormitettiin

tasaisesti vuorotellen ja saman valuerän pilarit kuormitettiin peräjälkeen.

Kuormitustapa 1

Kuormitustavalla 1 kuormitettiin 2 yksimittaista esijännitettyä pilaria, 2 jatkettua esijänni-

tettyä pilaria, 2 yksimittaista teräsbetonipilaria ja 2 jatkettua teräsbetonipilaria. Kuormi-

tustavalla 1 pilariin lisättiin ulkoista normaalivoimaa Nulk kuormitusportaittain, kunnes pi-

lari nurjahti. Teräsbetonipilarilla P01 kuormitusportaat olivat 100 kN, jonka jälkeen kuor-

mitusportaat kevennettiin 70 kN:iin pilareille JP01, JP02, JP05, JP06, P02, P03, P05 ja

P06. Teräsbetonipilari P03 kuormitettiin kuormituslaitteiston täydellä kuormitusnopeu-

della murtoon ilman kuormitusportaita. Kuvassa 47 on esitetty kuormitusten kulku ja liit-

teessä H pilarikohtaiset kuormitustiedot ja kuormituksesta tehdyt huomiot: nurjahdusko-

keen kuormituspöytäkirjat.

Kuva 47. Kuormitustavalla 1 kuormitettujen pilarien kuormitusohjelmien eteneminen
ajan suhteen. Siniset käyrät ovat esijännitettyjä pilareita, punaiset käyrät ovat teräsbe-
tonipilareita, yksimittaiset pilarit ovat yhtenäisellä viivalla ja jatketut pilarit katkoviivalla.
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Kuormitustapa 2

Kuormitustavalla 2 kuormitettiin 2 yksimittaista esijännitettyä pilaria, 2 jatkettua esijänni-

tettyä pilaria, 2 yksimittaista teräsbetonipilaria ja 2 jatkettua teräsbetonipilaria. Pilarit oli-

vat JP03, JP04, JP07, JP08, P04, P07 ja P08. Kuormitustavalla 2 pilariin lisättiin ulkoista

normaalivoimaa Nulk kuormitusportaittain ja kun ulkoinen normaalivoima oli 200 kN, pila-

riin lisättiin noin 3,9 kN:n pistemäinen lisävaakakuorma pilarin keskelle. Vaakakuorman

lisäyksen jälkeen ulkoista normaalivoimaa lisättiin kuormitusportaittain, kunnes pilari nur-

jahti. Kuormitusportaat olivat 50 kN. Kuvassa 48 on esitetty kuormitusten kulku. Nurjah-

duskokeen kuormituspöytäkirjat ovat liitteessä H.

Kuva 48. Kuormitustavalla 2 kuormitettujen pilarien kuormitusohjelmien eteneminen
ajan suhteen. Siniset käyrät ovat esijännitettyjä pilareita, punaiset käyrät ovat teräsbe-
tonipilareita, yksimittaiset pilarit ovat yhtenäisellä viivalla ja jatketut pilarit katkoviivalla.

4.5 Nurjahduskokeen laskennallisen tarkastelun lähtötiedot

Nurjahduskokeen yhteydessä pilareiden mittoja tarkistettiin ja niiden materiaaliominai-

suuksia selvitettiin. Näitä tuloksia käytettiin laskennallisen tarkastelun pilarikohtaisen tu-

losanalyysin lähtötietoina.

Betoni

Pilaribetonin puristuslujuus testattiin pilarin kuormituksen yhteydessä. Testaustapa on

esitetty tarkemmin kohdassa 4.3.1. Liitteessä D on kaikkien pilaribetonien lujuuskoetu-

lokset ja taulukossa 2 on esitetty niiden perusteella laskennallisessa analyysissä käytetyt

puristuslujuudet fcm.
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Taulukko 2. Pilaribetonien puristuslujuudet fcm.

JP01 JP02 JP03 JP04 JP05 JP06 JP07 JP08
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

fcm [MPa] 56,9 52,7 57,8 58,3 53,3 52,6 55,3 55,9

Pilaribetonin kimmomoduuli Ecm testattiin kohdassa 4.3.1 esitetyllä tavalla. Testaustulok-

set on esitetty liitteessä E. Pilarien laskennallisessa tarkastelussa kaikille pilareille käy-

tettiin samaa kimmomoduulia Ecm=32,8 GPa, joka oli testaustulosten keskiarvo.

Betonin materiaalimalli määritettiin puristuslujuuden fcm ja kimmomoduulin Ecm mukaan

Fib 43 mukaisesti. Materiaalimalli on esitetty tarkemmin kohdassa 2.1.1. Kuvaan 49 on

koottu kaikkien pilaribetonien JP_P_01-08 määritetyt materiaalimallit. Valueriä oli yh-

teensä 8 ja jokaisessa valuerässä valettiin yksi esijännitetty pilari ja yksi teräsbetonipilari.

Pilarinumerot 01-08 ovat samassa valuerässä valetuilla pilareilla samat. Vetolujuutta ei

huomioitu laskelmissa muuten kuin sen huomioon ottamisen vaikutusta vertailtaessa.

Kuva 49. Pilaribetonien materiaalimallit pilareittain JP_P_01-08. Laskennallisessa
tarkastelussa vetolujuutta ei huomioitu kuin sen huomioisen vaikutusta laskentaan ver-

tailtaessa. Vetolujuus on ympäröity punaisella katkoviivalla.
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etäisyys alapinnasta, zap on alempien jännepunosten tai harjaterästen keskiöiden keski-

määräinen etäisyys alapinnasta ja e0 on pilarin päiden epäkeskisyyksien e0,1 ja e0,2 kes-

kiarvo.

Taulukko 7. Laskennallisessa tarkastelussa pilareille käytetyt poikkileikkausmitat.

[mm] JP01 JP02 JP03 JP04 P01 P02 P03 P04
h 284 284 281,5 282,5 278,5 279 279 279
b 285,5 285 286 283 276 274,5 277 274,5

hsauva 240 237 234,5 235,5 236,5 234 237 234
zsauva 44 47 47 47 42 45 42 45

zyp 234,5 236 236 237 226,5 227,5 227 226
zap 46,5 49,5 49,5 50 51 53,5 52,5 52
e0 16 17 17,5 16,5 14,5 16 17 16,5

Pilarein nurjahduspituutena L0 käytettiin 10160 mm. Pilarien todellinen mitta oli noin

10000 mm ja 160 mm lisäyksellä otettiin huomioon pilarin tuentatapa kuormituskehässä.

Pilarien toteutuneet mitat on esitetty liitteessä I ja tuentatapa on esitetty kohdassa 4.1.2.

Pilarin omapaino

Pilarien omapaino määritettiin laskennallisesti huomioimalla pilarin koko mittauspisteistä

mitattujen sivumittojen keskiarvona. Mittauspisteiden sivumitat on esitetty liitteessä I. Be-

tonin tiheytenä kullekin pilarille käytettiin nurjahduskokeen yhteydessä sen lujuuden

määritystä varten lujuuskoekappaleista porattujen D100x200 rakennekoekappaleiden

keskimääräistä tiheyttä. Tiheydet on esitetty liitteessä D. Pääraudoitus 4T25 (=1964

mm2) ja punokset 4J12,5 (=372 mm2) huomioitiin nimellispoikkipinta-alan mukaan. Haoi-

tus T8 (50 mm2) huomioitiin 250 mm:n jaolla koko pilarin matkalla. Teräksen tiheytenä

käytettiin 78,5 kN/m3. Pilarien omat painot on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Pilarien omat painot.

JP01 JP02 JP03 JP04 JP05 JP06 JP07 JP08
g [kN/m] 1,96 1,97 1,96 1,96 1,96 1,95 1,96 1,95

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
g [kN/m] 1,97 1,98 1,98 1,98 1,99 2,00 1,99 1,98

Pilarin lisävaakakuorma

Laskennallisessa tarkastelussa kuormitustavalla 2 kuormitettujen pilarien vaakakuor-

mana käytettiin kahta 1,95 kN pistekuormaa F/2=1,95 kN (F=3,9 kN). Pistekuormien vä-

lisenä etäisyytenä käytettiin 550 mm ja ne oletettiin sijaitsevan keskeisesti pilarin keski-

pisteeseen nähden.
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4.6 Nurjahduskokeen tulosanalyysin lähtötiedot ja tehdyt ole-
tukset

Nurjahduskokeessa kaikille mitattaville suureille ei ollut mahdollista määrittää luotettavaa

nollatasoa mittaamalla. Joidenkin ominaisuuksien tai mittojen tarkempi määrittäminen

olisi monimutkaistanut mittausta ja tulosten analysointia liikaa saatava hyöty otettuna

huomioon. Tästä syystä muun muassa pilarin venymien alkuarvot määritettiin laskennal-

lisesti ja pilarin kaikissa mittauspisteissä käytettiin samaa poikkileikkausta, vaikka todel-

lisuudessa pientä eroa olikin.

Pilarien kuormituksen aikana tehdyillä kontrollimittauksilla (lämpötila ja dummy-kappale-

mittaus, katso kohta 4.1.3) ei havaittu niin suurta poikkeavuutta kuormituksen aikaisissa

olosuhteissa, että niillä olisi ollut mittaustulosten tulkinnan kannalta merkitystä. Näin ol-

len ne jätettiin analyyseissä huomioon ottamatta. Kuormituksen aikana pilarin lämpötila

nousi lämpötilan mittauspisteessä noin 0,1 astetta ja venymäliuskojen nollat siirtyivät

dummy-kappalemittauksen perusteella noin 0,0035 ‰:n venymää vastaavan verran.

Lämpötila- ja vertailumittaustuloksista pilarin JP01 tulokset on esitetty liitteessä A.

Pilarin poikkileikkaus mittauspisteiden kohdalla

Tulosanalyysissä pilarin poikkileikkauksen otaksuttiin yksimittaisilla pilareilla olevan mit-

tauspisteen 7 kohdalta sahatun poikkileikkauksen mukainen ja jatketuilla pilareilla mit-

tauspisteiden 4 ja 10 kohdalta sahattujen poikkileikkausten keskiarvon mukainen. Mää-

rittely on esitetty tarkemmin kohdassa 4.5.

Normaalivoiman alkuepäkeskisyys

Normaalivoiman alkuepäkeskisyyden määritystapa on esitetty kohdassa 4.3.3. Pilarei-

den alkutaipuma pilarin yläpintaan ja poikkileikkauksen keskelle mitattuna eri mittauspis-

teissä on esitetty liitteessä K. Taipumien ja päätyepäkeskisyyden perusteella määritetyt

alkuepäkeskisyydet eri mittauspisteissä on esitetty taulukossa 9. Jatketuissa esijännite-

tyissä pilareissä jännepunokset eivät kulkeneet jatkosliitoksen yli. Liitoksesta puuttui näin

ollen pilaria jäykistävä jännevoima. Liitoksen vaikutus on nähtävissä muun muassa jat-

kettujen esijännitettyjen pilarien JP05-08 mittauspisteen 7 suurempana alkuepäkeski-

syytenä yksimittaisiin esijännitettyihin pilareihin JP01-04 verrattuna. Teräsbetonipilareilla

liitoksen vaikutus ei ollut näin suuri kuin esijännitetyillä pilareilla, koska liitoksen ruuvi-

koko oli likimäärin pääteräksiä vastaava. Yksimittaiset teräsbetonipilarit olivat P01-04 ja

jatketut P05-P08.
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Taulukko 9. Normaalivoiman alkuepäkeskisyys e0i [mm] pilareiden mittauspisteissä.
Mittauspiste [7] oli pilarin keskellä.

mittaus-
piste

JP
01

JP
02

JP
03

JP
04

JP
05

JP
06

JP
07

JP
08

P
01

P
02

P
03

P
04

P
05

P
06

P
07

P
08

tunkkipää 18 20 18 17 18 17 16 16 15 17 19 17 18 16 16 15
[1] 19 20 18 16 18 19 15 16 16 18 18 18 20 17 17 14
[2] 21 26 24 22 26 27 21 23 27 29 29 30 30 26 26 24
[3] 24 31 26 27 32 33 27 29 35 38 39 38 40 34 36 32
[4] 26 32 30 29 37 39 32 32 43 44 44 45 49 41 42 40
[5] 27 34 32 30 39 39 34 35 44 46 48 47 51 42 44 41
[6] 27 34 32 31 40 41 35 36 46 48 49 49 52 43 47 42
[7] 29 35 34 31 42 42 37 37 46 48 49 49 52 45 47 42
[8] 28 35 36 31 40 42 36 37 46 47 48 48 52 44 47 41
[9] 27 33 33 30 39 39 34 36 44 44 47 47 49 43 45 41

[10] 25 32 31 29 35 36 31 34 43 42 45 43 46 42 42 40
[11] 22 28 27 26 30 31 26 29 34 35 39 36 40 36 42 34
[12] 19 23 22 22 24 24 20 23 25 26 26 28 29 27 38 26
[13] 14 17 17 15 15 16 13 17 14 14 15 15 18 17 17 15

passiivipää 14 14 17 16 14 15 13 16 14 15 15 16 16 16 15 14

Pilarien päätyepäkeskisyydet määritettiin kohdassa 4.3.2 esitetyllä tavalla. Taulukoissa

10 ja 11 on esitetty pilarien päätymitat ja niistä määritetyt epäkeskisyydet. Taulukoissa h

on pilarin pään korkeus ja h/2 sen puolikas, D on kuormapisteen etäisyys päätylevyn

reunasta, d on pilarin yläreunan etäisyys päätylevyn reunasta.

Taulukko 10. Esijännitettyjen pilarien päiden mitat ja normaalivoiman epäkeskisyydet
e0,1 (tunkkipää) ja e0,2 (passiivipää) pilarin päissä.

[mm] JP 01 JP 02 JP 03 JP 04 JP 05 JP 06 JP 07 JP 08
tunkkipää

h 282 283 282 283 284 282 285 283
D 228 228 228 228 228 228 228 228
d 105 106 105 103 104 104 101 102

e0,1 18 19,5 18 16,5 18 17 15,5 15,5
passiivipää

h 283 280 285 285 282 284 284 282
D 228 228 228 228 228 228 228 228
d 100 102 102 101 101 101 99 103

e0,2 13,5 14 16,5 15,5 14 15 13 16
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pilarien yläpinnan (yp) ja alapinnan (ap) venymien alkuarvot niissä mittauspisteissä,

joissa venymiä mitattiin.

Taulukko 14. Yksimittaisten pilarien reunavenymien alkuarvot mittauspisteissä.

Mittauspiste
JP01
[‰]

JP02
[‰]

JP03
[‰]

JP04
[‰]

[2] ja [12] yp -0,247 -0,255 -0,260 -0,261
[2] ja [12] ap -0,070 -0,062 -0,057 -0,057
[4] ja [10] yp -0,333 -0,345 -0,350 -0,352
[4] ja [10] ap 0,016 0,028 0, 035 0,035

[7] yp -0,356 -0,370 -0,375 -0,378
[7] ap 0,043 0,059 0,067 0,068

[7] punosvenymä 5,766 5,741 5,731 5,722

Mittauspiste
P01
[‰]

P02
[‰]

P03
[‰]

P04
[‰]

[2] ja [12] yp -0,152 -0,156 -0,154 -0,155
[2] ja [12] ap 0,409 0,415 0,414 0,415
[4] ja [10] yp -0,293 -0,301 -0,297 -0,298
[4] ja [10] ap 0,786 0,797 0,794 0,797

[7] yp -0,326 -0,335 -0,330 -0,331
[7] ap 0,873 0,885 0,881 0,885
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ja samalla ulkoisen normaalivoiman Nulk alkuepäkeskisyys oli esijännitetyillä pilareilla

pienempää kuin teräsbetonipilareilla.

Kuva 52. Yksimittaisten esijännitettyjen pilarien ja teräsbetonipilarien epäkeskisyys-
normaalivoima-kuvaajat kuormitustavalla 1.

Kuvassa 53 on esitetty yksimittaisten esijännitettyjen pilarien ja teräsbetonipilarien epä-

keskisyys-normaalivoima-kuvaajat kuormitettaessa kuormitustavalla 2. Esijännitetyt pi-

larit (JP 03 ja JP04) on kuvassa sinisellä ja teräsbetonipilari (P04) punaisella. Kuvaajista

nähdään, että kun pilariin kohdistuvaa taivutusmomenttia kasvatettiin lisävaakakuor-

malla, esijännitetyn pilarin normaalivoimakestävyys putosi suhteellisesti enemmän kuin

teräsbetonipilarilla. Kuormitustavalla 2 esijännitetyn ja teräsbetonipilarin nurjahduskuor-

mat NU olivat lopulta hyvin lähellä samaa.
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Kuva 53. Yksimittaisten esijännitettyjen pilarien ja teräsbetonipilarien epäkeskisyys-
normaalivoima-kuvaajat kuormitustavalla 2.

Kuvaajien perusteella esijännitys jäykistää pilaria ja esijännitettyjen pilarien taipuma on

teräsbetonipilareihin nähden pienempää. Jäykistävä vaikutus heikkenee pilarin käyristy-

essä. Nurjahduksen jälkeen esijännitettyjen pilarien jäykkyys on selkeästi pienempi kuin

teräsbetonipilareilla ja esijännitettyjen pilarien normaalivoima pienenee nopeammin te-

räsbetonipilareihin verrattuna taipuman kasvaessa. Tämä selittyy esijännitettyjen pilarien

pienemmällä teräspoikkipinta-alalla. Kun poikkileikkaus on riittävästi käyristynyt, teräs-

poikkipinta-alalla on oleellinen vaikutus taivutusjäykkyyteen. Taivutusmomenttia vas-

taava poikkileikkauksen käyristymä on suurempi, kun vetopuolella käyristymistä estää

ainoastaan teräspoikkipinta-ala. Pienemmän teräsmäärän takia esijännitettyjen pilarien

nurjahdus ei ollut niin sitkeä kuin teräsbetonipilareilla. Osittain teräsbetonipilarin kuvaa-

jan loivempi muoto lähempänä nurjahdusta voi selittyä betonin virumisella.

Kuvassa 54 on esitetty yksimittaisten esijännitettyjen pilarien ja jatkettujen esijännitetty-

jen pilarien epäkeskisyys-normaalivoima-kuvaajat kuormitettaessa kuormitustavalla 1 ja

kuvassa 55 kuormitettaessa kuormitustavalla 2. Yksimittaiset esijännitetyt pilarit (JP01,

JP02, JP03 ja JP04) on esitetty sinisellä yhtenäisellä viivalla ja jatketut pilarit (JP05,

JP06, JP07 ja JP08) katkoviivalla.
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Kuva 54. Yksimittaisten ja jatkettujen esijännitettyjen pilarien epäkeskisyys-normaa-
livoima-kuvaajat kuormitustavalla 1.

Kuva 55. Yksimittaisten ja jatkettujen esijännitettyjen pilarien epäkeskisyys-normaa-
livoima-kuvaajat kuormitustavalla 2.
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Kuvasta 54 nähdään, että jatketut esijännitetyt pilarit olivat taivutusjäykkyydeltään hei-

kompia. Ne taipuivat enemmän ja nurjahduskuorma NU jäi kuormitustavalla 1 pienem-

mäksi kuin yksimittaisilla esijännitetyillä pilareilla. Taivutusjäykkyyseroa voidaan selittää

jatkettujen pilarien jännevoimattomalla osuudella pilarin jatkoksen kohdalla. Kun pilarei-

hin lisättiin vaakakuorma kuormitustavalla 2, kuvasta 55 nähdään, että yksimittaisten

esijännitettyjen pilarien taivutusjäykkyys pieneni niin, että ero jatkettuihin pilareihin ka-

peni olemattomaksi. Pilarien suurimmat normaalivoimat NU olivat lähes saman suuruiset.

Nurjahduksen jälkeen esijännitettyjen yksimittaisten pilarien normaalivoima laski hieman

nopeammin kuin esijännitetyillä jatketuilla pilareilla. Tämä selittyy liitosalueen suurem-

malla teräsmäärällä. Ero ei ole kuitenkaan niin suuri kuin kuvassa 53 esijännitettyjen

pilarien ja teräsbetonipilarien välillä oli, koska jatketuilla pilareilla suurempi raudoitus-

määrä on ainoastaan liitoksen alueella.

Kuvassa 56 on esitetty yksimittaisten teräsbetonipilarien ja jatkettujen teräsbetonipilarien

epäkeskisyys-normaalivoima -kuvaajat kuormitettaessa kuormitustavalla 1 ja kuvassa

57 kuormitettaessa kuormitustavalla 2. Yksimittaiset teräsbetonipilarit (P01, P02, P03 ja

P04) on esitetty punaisella yhtenäisellä viivalla ja jatketut katkoviivalla (P05, P06, P07 ja

P08).

Kuva 56. Yksimittaisten ja jatkettujen teräsbetonipilarien epäkeskisyys-normaali-
voima-kuvaajat kuormitustavalla 1.
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Kuva 63. Yksimittaisten pilarien taivutusjäykkyyden kehittyminen nurjahdusko-
keessa, kun pilareita kuormitettiin kuormitustavalla 1.

Kuva 64. Yksimittaisten pilarien taivutusjäykkyyden kehittyminen nurjahdusko-
keessa, kun pilareita kuormitettiin kuormitustavalla 2.

Kuvista 63 ja 64 nähdään, että esijännitetyn pilarin taivutusjäykkyys pieneni kuormituk-

sen edetessä ja teräsbetonipilarien kasvoi ainakin kuormituksen alkupuolella. Kun pila-

reiden taivutusmomenttia kasvatettiin lisäämällä niihin vaakakuorma kuormitustavalla 2,
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esijännitettyjen pilarien taivutusjäykkyyden heikkeneminen oli nopeampaa. Teräsbetoni-

pilarien taivutusjäykkyyden kasvu vastaavasti hidastui ja kääntyi pienemmällä normaali-

voimalla laskuun kuin kuormitustavalla 1 kuormitettaessa.

Kuva 65. Esijännitetynpilarin JP02 ja teräsbetonipilarin P02 poikkileikkauksen muo-
donmuutostila mittauspisteessä 7 kuormitustasoilla 150 kN ja 450 kN kuormitettaessa

pilareita kuormitustavalla 1.

Teräsbetonipilarin jäykkyyden kasvu kuormituskokeen edetessä selittyy pilarin normaa-

livoiman jäykistävällä vaikutuksella. Teräsbetonipilari oli kauttaaltaan halkeillut jo pilarin

omasta painosta. Normaalivoima puristi teräsbetonin halkeillutta poikkileikkausta takai-

sin kiinni ja betonin puristuma kasvoi käyristymän lisääntymisestä huolimatta. Tätä on

havainnollistettu kuvalla 65, jossa on pilarien JP02 ja P02 poikkileikkausten mitattujen

venymien perusteella määritetty muodonmuutostila mittauspisteessä 7 kuormitustasoilla

150 kN ja 450 kN. Teräsbetonipilarin (esitetty vihreällä) betonin puristettu poikkileikkaus

oli korkeampi kuormitustasolla 450 kN (tumma vihreä ja mitta d2) kuin pienemmällä kuor-

mitustasolla 150 kN (vaaleavihreä ja mitta d1), vaikka korkeammalla kuormitustasolla

poikkileikkaus oli käyristyneempi. Tässä toimivien betonipoikkileikkausten korkeudet d1

ja d2 on otettu neutraaliakselilta, vaikka betonin toimivaan poikkileikkaukseen on mah-

dollista kuulua myös vedettyä betonia. Kuvasta 65 nähdään, että vaikka mitat d1 ja d2
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Kuva 67. Yksimittaisen teräsbetonipilarin P02 mitattu taipuma verrattuna sinikäyrän
muotoon (musta käyrä) kuormitustasoilla 150 kN, 300 kN, 450 kN ja nurjahduskuor-

malla NU kuormitettaessa kuormitustavalla 1.

Kuvista 66 ja 67 nähdään, että poikkeama sinikäyrästä ei ollut kovin suurta yksimittaisella

esijännitetyllä pilarilla eikä teräsbetonipilarilla kuormitettaessa kuormitustavalla 1. Nur-

jahduskuorman kohdalla molempien pilarityyppien taipuma näyttäisi keskittyneen pilarin

keskialueelle ja taipuma jäi keskialueen ulkopuolella sinikäyrää pienemmäksi. Muilla

kuormitusportailla selkeää eroa ei ollut havaittavissa.

Kuvissa 68-75 on esitetty pilarien taipuman poikkeama sinikäyrästä kuormitustasoilla

150 kN, 300 kN, 450 kN ja nurjahduskuormalla NU. Sinikäyrän muoto on määritetty mit-

tauspisteen 7 taipuman mukaan. Kuvissa 63-70 on esitetty vertailut pilareilla JP02, P02,

JP04, P04, JP05, P05, JP07 ja P07. Muille pilareille tehtyjen vertailujen taipuman poik-

keamakuvaajat on esitetty liitteessä M.

Kuvissa 68 ja 69 on yksimittaiset esijännitettypilari JP02 ja teräsbetonipilari P02 kuormi-

tettaessa kuormitustavalla 1. Kuvaajista nähdään, että molemmilla pilarityypeillä taipuma

jakautui alemmilla kuormitustasoilla sinikäyrää tasaisemmin pilarin pituudelle (muut kuin

punainen käyrä). Taipuma oli pilarin keskialueen ulkopuolella suurempaa kuin sini-

käyrällä. Pilarin nurjahtaessa taipuma keskittyi pilarin keskialueelle ja keskialueen ulko-

puolelta mitatut taipumat olivat sinikäyrään verrattuna pienempiä. Pilarin kuormituksen

alemmilla tasoilla sinikäyrään verrattuna tasaisemmin jakautunut taipuma selittyy pilarin

päiden epäkeskisyydellä. Normaalivoima oli päissä noin 20 mm epäkeskinen. Pilarin tai-

puessa ja keskialueen halkeilun lisääntyessä taipuma alkoi keskittymään pilarin keski-
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alueelle suuremmasta taivutusmomentista ja taivutusjäykkyyshäviöstä johtuen. Taipu-

mamuoto oli keskialueen lisääntyneen halkeilun takia sinikäyrään verrattuna keskeltä

jyrkemmin taipunut.

Kuva 68. Yksimittaisen esijännitetyn pilarin JP02 mitattujen taipumien poikkeamat
sinikäyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 1.

Kuva 69. Yksimittaisen teräsbetonipilarin P02 mitattujen taipumien poikkeamat sini-
käyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 1.
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Kuvissa 70 ja 71 on yksimittaiset esijännitettypilari JP04 ja teräsbetonipilari P04 kuormi-

tettaessa kuormitustavalla 2 (lisävaakakuorma). Kuvaajista nähdään, että molemmilla

pilarityypeillä taipuma jakautui 150 kN pykälälle kuten JP02 ja P02. Lisävaakakuorma

lisättiin kuormitusportaalla 200 kN ja tätä ylemmillä kuormitustasoilla pilarin taipuma kes-

kittyi pilarin keskialueelle. Taipuma oli pilarin keskialueen ulkopuolella pienempää kuin

sinikäyrällä ja nurjahduksessa ero oli selvä. Tämä johtui lisävaakakuorman kasvatta-

masta momentista.

Kuva 70. Yksimittaisen esijännitetyn pilarin JP04 mitattujen taipumien poikkeamat
sinikäyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 2.

Kuva 71. Yksimittaisen teräsbetonipilarin P04 mitattujen taipumien poikkeamat sini-
käyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 2.



105

Kuvissa 72 ja 73 on jatketut esijännitetty pilari JP05 ja teräsbetonipilari P05 kuormitetta-

essa kuormitustavalla 1. Kuvaajista nähdään, että molemmilla pilarityypeillä taipuma ja-

kautui kuten pilareilla JP02 ja P02. Esijännitetylläpilarilla liitosalueella näytti olevan jonkin

verran vaikutusta pilarin taipumamuotoon. Jatketulla pilarilla taipuma keskittyi nurjahduk-

sessa vielä enemmän keskialueella kuin yksimittaisella pilarilla. Keskialueen ulkopuolella

pilarin taipuma jäi jatketulla pilarilla enemmän sinikäyrästä kuin jatkamattomalla pilarilla.

Teräsbetonipilarilla vastaavaa ei ollut havaittavissa. Pilarien taipumamuoto oli tehdyllä

tarkastelulla likimäärin samanlainen.

Kuva 72. Jatketun esijännitetyn pilarin JP05 mitattujen taipumien poikkeamat sini-
käyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 1.

Kuva 73. Jatketun teräsbetonipilarin P05 mitattujen taipumien poikkeamat sini-
käyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 1.
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Kuvissa 74 ja 75 on jatketut esijännitettypilari JP07 ja teräsbetonipilari P07 kuormitetta-

essa kuormitustavalla 2. Kuvaajista nähdään, että molemmilla pilarityypeillä taipuma ja-

kautui kuten yksimittaisilla pilareilla JP04 ja P04. Selkeää liitosalueen aiheuttamaa eroa

yksimittaisten ja jatkettujen pilarien välillä ei tehdyllä tarkastelulla ollut havaittavissa.

Kuva 74. Jatketun esijännitetyn pilarin JP07 mitattujen taipumien poikkeamat sini-
käyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 2.

Kuva 75. Jatketun teräsbetonipilarin P07 mitattujen taipumien poikkeamat sini-
käyrästä eri kuormitustasoilla kuormitettaessa kuormitustavalla 2.

Kuvien 68-75 perusteella pilarien taipumamuodot noudattivat likimäärin sinikäyrää.

Nurjahduksessa taipuma keskittyi pilarin keskialueelle ja keskialueen ulkopuolella pila-

rin taipuma oli noin 1-3 mm pienempää. Poikkeamaa sinikäyrästä voidaan ainakin jos-

sain määrin perustella pilarin taivutusmomenttijakaumalla. Tarkempaa tarkastelua tai-

vutusmomenttijakaumasta ei tässä työssä ole tehty.
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Pilarin päiden kiertyminen

Pilarin päiden kiertymän kehittymistä pilaria kuormitettaessa mitattiin pilarin päätyle-

vystä siirtymäantureilla. Mittaustuloksia analysoitiin tämän työn puitteissa ainoastaan

esijännitettyjen pilarien osalta. Kuvassa 76 on esitetty yksimittaisten esijännitettyjen pi-

larien JP01 ja JP02 päiden kiertymän kehittyminen verrattuna sinikäyrän muotoisen tai-

pumaviivan kiertymään kuormitusohjelman aikana kuormitustavalla 1. Kuormitusohjel-

man kulku on kuvattu kuvan yläreunassa. Alareunassa on pilarien passiivipään kierty-

män kehittyminen vihreällä ja tunkkipään kiertymän kehittyminen sinisellä. Sinikäyrän

muoto määritettiin mittauspisteen 7 siirtymän mukaan. Kuvassa pilarin pään kiertymän

kuvaajan kulkiessa vaakasuoraan vastaa se sillä hetkellä täysin sinikäyrän mukaista

kiertymää. Kun kuvaaja nousee, kiertymän kehittyminen on sinikäyrää jyrkempää. Kun

kuvaaja laskee, kiertymä on sinikäyrän kiertymää pienempää.

Kuva 76. Yksimittaisten esijännitettyjen pilarien JP01 ja JP02 päiden kiertymän ke-
hittyminen verrattuna sinikäyrän mukaiseen kiertymään kuormitustavalla 1.

Pilarien päiden kiertymän kehittymisen mittaustulokset osoittautuivat siinä määrin epä-

tarkoiksi, että niiden perusteella ei voinut tehdä selvää päätelmää pilarin taipumamuo-

dosta verrattua sinikäyrään. Pilarin toisen pään kiertyminen saattoi olla pienempää kuin

sinikäyrällä ja toisen pään suurempaa, kuten kuvasta 76 on nähtävissä. Tämä voi joh-

tua muun muassa siitä, että tunkkipäässä pilariin kohdistuva voima tulee suoraan tun-

kin tasauslevyltä ja toisessa päässä pilarin kautta kulkevan voiman tukireaktiona. Ainoa
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Kuva 78. Yksimittaisten pilarien JP01 ja P02 käyristymiskertoimen c kehittyminen
kuormitusohjelman edetessä kuormitustavalla 1.
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Kuva 79. Yksimittaisten pilarien JP02 ja P02 käyristymiskertoimen c kehittyminen
kuormitusohjelman edetessä kuormitustavalla 1.

Kuvassa 80 on pilarien JP03 (tumman sininen käyrä), JP04 (vaalean sininen käyrä) ja

P04 (ruskea käyrä) käyristymiskertoimien kehitys kuormitettaessa pilareita kuormitusta-

valla 2 (lisävaakakuorma). Kuvasta nähdään, että kaikkien pilarien taipuman yhteys käy-

ristymään oli aluksi sinikäyrää tasaisemmin jakautuneen mallin mukainen. Käyristymis-

kertoimet c olivat 9 tai alle. Lisävaakakuorman lisäämisen jälkeen käyristymiskertoimet

nousivat yli 10. Teräsbetonipilarilla kerroin säilyi noin 10,6:ssa kuormituksen loppuun

asti. Esijännitetyillä pilareilla kerroin nousi loppua kohti ollen pilarin nurjahtaessa 11 tai

yli. Tämä viittaa siihen, että esijännitettyjen pilarien halkeilu keskittyi pilarin keskialueelle

ja pilarin taipuma oli keskialueella jyrkempää kuin muualla. Teräsbetonipilarit halkeilivat

jo pelkästä omasta painostaan koko pituudeltaan ja halkeilu oli tasaisemmin jakautu-

nutta. Tämän takia myös käyristymiskerroin säilyi nurjahdukseen asti pienempänä.
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Kuva 86. Yksimittaisen esijännitetyn pilarin JP03 nurjahduskoetulos (sininen) kuor-
mitettaessa kuormitustavalla 2 verrattuna siirtymäperustaisen laskennan tuloksiin eri

käyristymiskertoimilla c.

Kuva 87. Yksimittaisen esijännitetyn pilarin JP04 nurjahduskoetulos (sininen) kuor-
mitettaessa kuormitustavalla 2 verrattuna siirtymäperustaisen laskennan tuloksiin eri

käyristymiskertoimilla c.
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Kuva 89. Yksimittaisen teräsbetonipilarin P02 nurjahduskoetulos (sininen) kuormi-
tettaessa kuormitustavalla 1 verrattuna siirtymäperustaisen laskennan tuloksiin eri käy-

ristymiskertoimilla c.

Kuva 90. Yksimittaisen teräsbetonipilarin P03 nurjahduskoetulos (sininen) kuormi-
tettaessa kuormitustavalla 1 verrattuna siirtymäperustaisen laskennan tuloksiin eri käy-

ristymiskertoimilla c.
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Kuva 91. Yksimittaisen teräsbetonipilarin P04 nurjahduskoetulos (sininen) kuormi-
tettaessa kuormitustavalla 2 verrattuna siirtymäperustaisen laskennan tuloksiin eri käy-

ristymiskertoimilla c.

Kuvista 88-91 nähdään, että poiketen esijännitetyistä pilareista teräsbetonipilareilla sini-

käyrän mukaisella laskennalla pilarin nurjahduskuorma oli pienempi, kuin nurjahdusko-

keessa. Tämä voi selittyä sillä, että teräsbetonipilarit olivat koko pituudeltaan halkeilleita

jo pelkästä omasta painostaan. Siirtymäperustaista laskentaa tehtiin ainoastaan halkeil-

leen poikkileikkauksen kohdalla ja pilarin vetojäykistysvaikutusta ei huomioitu. Vetojäy-

kistysvaikutus parantaa pilarin kokonaisjäykkyyttä.

Siirtymäperustaisella laskentamenetelmällä määritetty pilarin käyttäytyminen nurjahduk-

sessa vastasi todella hyvin nurjahduskokeen tuloksia. Poikkeamat aiheutuivat todennä-

köisesti käyristymiskertoimen valinnasta ja betonin viruman ja halkeilleen pilarin vetojäy-

kistysvaikutuksen huomioimatta jättämisestä.
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taivutusjäykkyyden heikkenemin puolestaan johtui halkeamien uudelleen avautumisesta

ja betonin jännitystilan kasvusta ja virumasta.

Esijännitetyn ja teräsbetonipilarin taivutusjäykkyysero selittyy esijännityksen vaikutuk-

sella. Esijännitetty pilari ei halkeillut omasta painosta toisin kuin teräsbetonipilari, esijän-

nitetyn pilarin toimiva poikkileikkaus pysyi suurempana ja taivutusjäykkyys oli parempi.

6.3 Laskennallinen tarkastelu

Siirtymäperustainen laskenta soveltui erittäin hyvin molempien pilarityyppien nurjahduk-

sen laskentaan. Laskennassa pilarien taipumamuoto otaksuttiin sinikäyrän muotoiseksi.

Esijännitetyillä yksimittaisilla pilareilla laskentatulos oli kuormitustavalla 1 koetulosta suu-

rempi ja kuormitustavalla 2 likimäärin sama. Teräsbetonipilareilla laskentatulos oli kum-

mallakin kuormitustavalla koetulosta pienempi. Erot olivat hyvin pieniä ja poikkeama voi

johtua muun muassa siitä, että laskennassa ei huomioitu betonin virumaa, eikä vetojäy-

kistysvaikutusta. Myös pilareista määritettyjen lähtötietojen kuten betonin puristuslujuu-

den ja kimmokertoimen koetuloksissa ja laskennassa käytetyssä materiaalimallissa on

epämääräisyyttä.

Laskennallisessa tarkastelussa vertailtiin pilarin poikkileikkauksen taivutusjäykkyyden

kehittymistä kuormituskokeen aikana. Kuormituskokeesta määritettyjä normaalivoima-

taivutusmomentti-yhdistelmiä vastaavia laskennallisia taivutusjäykkyyksiä verrattiin mi-

tattuihin taivutusjäykkyyksiin. Sekä esijännitetyllä pilarilla, että teräsbetonipilarilla lasken-

nallinen taivutusjäykkyys osoittautui suuremmaksi, kuin nurjahduskokeessa mitattu.

Eroa voi selittää se, että laskennassa ei huomioitu viruman vaikutusta.

Laskennallisissa tarkasteluissa vertailtiin myös pilarin taipuman ja poikkileikkauksen käy-

ristymän yhteyttä kuvaavan käyristymiskertoimen vaikutusta laskentatulokseen ja verrat-

tiin tuloksia mittaustulokseen. Vertailu osoitti, että käyristymiskerroin ei ollut sinikäyrän

mukainen vaan mukaili taivutusmomentti jakauman mukaista käyristymiskerrointa. Tar-

kempaa analyysiä pilarin kuormituksen aikaisesta taivutusmomenttijakaumasta ei tehty.

6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset

Esijännitetty pilari soveltui hyvin elementtituotantoon. Jännepunokset muodostivat tuke-

van ”raudoitushäkin”, jonka haoittaminen ja lisäraudoittaminen oli sujuvaa.

Nurjahduskokeessa kaikkien testattujen pilarien nurjahdus tapahtui kimmoisasti stabili-

teetin menetyksenä ennen materiaalimurtoa. Pilarien käyttäytyminen voi poiketa merkit-

tävästi, kun nurjahdus tapahtuu materiaalimurron yhteydessä tai materiaalimurto tapah-

tuu ennen nurjahdusta, eli hoikkuus on pienempi. Nurjahduskoetulosten ei näin ollen voi
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olettaa kuvaavan tallaisen pilarin toimintaa. Paremman ymmärryksen saaminen esijän-

nitetyn pilarin toiminnasta lähellä materiaalimurtoa edellyttää jatkotutkimusta.

Siirtymäperustaisella laskennalla saatavat tulokset olivat hyvin lähellä nurjahduskokeen

tuloksia. Koska nurjahduskokeessa ei materiaalimurtoa tapahtunut, ei laskentamenetel-

män toimivuutta materiaalimurtotapauksissa voida koetulosten perusteella todeta. Tar-

vitaan mittaustuloksia pilaritapauksista, joissa materiaalimurto rajoittaan pilarin normaa-

livoimakestävyyttä.

Esijännitetyn pilarin taivutusjäykkyys perustuu suurelta osin pilarin halkeilemattomuu-

teen. Pilarin halkeillessa taivutusjäykkyyttä menetetään ja pilarin toimivan poikkileikkauk-

sen vetorasitetun puolen taivutusjäykkyys riippuu teräspoikkileikkauksen suuruudesta.

Jännepunoksilla on korkea lujuus, mutta muodonmuutosominaisuudet ovat likimäärin

samat kuin harjateräksellä. Pienemmän teräsmäärän takia halkeilleen esijännitetyn pila-

rin taipuma saattaa kehittyä nopeammin ja yllättävämmin nurjahdukseen kuin suurempi

teräspoikkileikkauksellisella teräsbetonipilarilla. Murtotavan turvallisuus on tyypillisesti

yksi rakenteen suunnittelukriteereistä ja tämä tulee mitoitusmenetelmän reunaehtoja

määritettäessä ottaa huomioon.

Laskennallisessa analyysissä ei huomioitu betonin viruman tai kutistuman vaikutusta.

Hoikilla pilareilla viruman vaikutus normaalivoimakestävyyteen etenkin pitkäaikaisilla

kuormilla on oletettavasti merkittävä. Viruma ja kutistuma lisää taivutetun pilarin taipu-

maa ja esijännitetyillä pilareilla myös pienentää pilaria jäykistävää jännevoimaa. Viruman

ja kutistuman vaikutusta hoikan esijännitetyn pilarin normaalivoimakestävyyteen olisi ai-

heellista tutkia lisää.

Siirtymäperustaisessa laskennassa taipuman ja käyristymän välisen yhteyden valinnalla

on merkitystä laskennalla pilarille saatavaan normaalivoimakestävyyteen. Ainakin ta-

pauksissa, joissa nurjahdus tapahtuu kimmoisella alueella, nurjahduskertoimen yliarvi-

ointi antaa pilarille todellista paremman normaalivoimakestävyyden. Laskenta on tällöin

epävarmalla puolella. Käyristymiskertoimen määrittäminen tai sen huomioiminen lasken-

nassa tulisi olla varmalla puolella. Olisi aiheellista tutkia, miten käyristymiskertoimen va-

linta vaikuttaa laskennan turvallisuuteen, kun pilarin murtotapa on poikkileikkausmurto.

Betonin puristuslujuutta testataan sen laadunvalvonnan yhteydessä, mutta kimmomo-

duulia harvemmin. Erittäin hoikalla pilarilla betonin kimmomoduuli on sen puristuslujuutta

merkittävämpi ominaisuus normaalivoimakestävyyden kannalta. Betonin kimmomoduu-

lin määrittäminen laskennallisesti puristuslujuuden perusteella ei välttämättä kuvaa tar-

kasti betonin todellista kimmomoduulia ja saattaa olla selvästi epävarmalla puolella.
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Kimmoisten omaisuuksien tarkempi tuntemus on hoikan pilarin mitoittamisen kannalta

oleellista.

Liitosalueet ovat esijännitetyissä pilareissa jännevoimattomia ja näin ollen niiden taivu-

tusjäykkyys on todennäköisesti pienempi kuin alueilla, joilla jännevoimaa on. Jännevoi-

mattomien alueiden huomioiminen laskennassa vaatii lisäselvitystä. Toinen jännevoi-

maan ja sen puuttumiseen liittyvä asia on, miten punos käyttäytyy puristettuna. Lisääkö

se puristetun betonin vetojännityksiä, kun punos tai sen säikeet alkavat nurjahtaa ja mi-

ten tiheällä haoituksella nurjahdusta voidaan estää.
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LIITE A

Nurjahduskokeen kontrollimittausten tulokset

Kuva A1. Pilarin JP01 lämpötilan kehittyminen kuormituksen aikana mittauspisteen
7 venymäsauvasta mitattuna.

Kuva A2. Pilarin JP01 vierellä levänneen dummy-kappaleen venymäliuskojen mit-
tausnollan muutos kuormituksen aikana.
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