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Kiertotalousajattelu on keskeinen osa kaatopaikkarakentamista. Kaatopaikan pintaraken-
teissa on mahdollista hyotykayttaa ymparistokelpoisuuden tayttavia ja teknisesti soveltuvia jate-
materiaaleja. Kaatopaikan pintarakenteella pyritdan estamaan likaisen suotoveden muodostu-
mista ja haitta-aineiden ja kaatopaikkakaasujen kulkeutumista ymparistoon. Kasitellyn jatteenpol-
ton pohjakuonan soveltuvuutta pintarakenteisiin on tutkittu, koska pohjakuonan saatavuus on
kasvanut jatteenpolton lisdantyessa ja pintarakenteissa kaytetyt massaméaarat ovat suuria. Kaa-
topaikan pintarakenteen toiminnan tehokkuutta voidaan tutkia vesitaseella, joka koostuu tulevista
seka poistuvista vesimaaristé ja vesivaraston muutoksesta.

Tassa diplomitydssa tutkittin Ammassuon jatteenkasittelykeskuksen alueella sijaitsevien koe-
pintarakenteiden vesitaseita ja pintarakenteiden rakennekerroksissa kaytettyjen jatteenpolton
pohjakuonan ja Helsinki-moreenin liukoisuusprosesseja. Kaatopaikan pintarakenteen toiminnan
tehokkuutta voidaan tutkia vesitaseella, joka koostuu tulevista seka poistuvista vesimaarista ja
vesivaraston muutoksesta. Koerakenteiden vesitaseita seurattiin 29.1.-30.6.2021. Koeraken-
teista purkautuvien vesien laatua tutkittiin mittakaivoista kenttamittauksilla ja vesinaytteiden labo-
ratorioanalyyseilla seka jatkuvatoimisilla antureilla. Koerakenteiden rakennekerroksista purkau-
tuvia vesimaaria seurattiin Luode Consultingin tuottaman virtaamadatan avulla. Lisaksi koeraken-
teiden rakennekerroksien lampétila-, johtokyky- ja maankosteusarvoja seurattiin rakennekerrok-
siin asennettujen antureiden avulla. Veden laadullisessa analysoinnissa keskityttiin erityisesti
pH:n ja johtokyvyn tarkasteluun ja liukenevien kloridien, sulfaattien ja tiettyjen raskasmetallien
analysoimiseen. Tulosten perusteella arvioitiin koerakenteiden toimintaa ja koerakenteiden ra-
kennekerroksien materiaalien liukoisuuskayttéaytymista.

Vesitasetuloksien perusteella VNa 331/2013:n periaatteiden mukaisesti rakennetut ohennetut
koerakenteet A.2 ja A.1 estivat tehokkaimmin veden suotautumista koerakenteen lapi tarkkailu-
jakson aikana. Koerakenteessa A.2 on 0,5 metrin paksuinen tiivistyskerros kuonabentoniitista ja
koerakenteessa A.1 bentoniittimatto. Koerakenteiden A.2 ja A.1l lapi suotautui tarkkailujaksolla
noin 15 ja 20 % sadannasta. Kapillaarieristeesta eli koerakenteesta B.2 suotautui noin 73 % sa-
dannasta.

Veden laadullisten tuloksien perusteella jatteenpolton pohjakuonasta liukenee ja kulkeutuu
kloridia, sulfaattia ja joitakin raskasmetalleja. Sahkdnjohtavuus on padsaantoisesti selvasti laske-
nut kuonakerroksista purkautuvassa vedessa. Tulosten perusteella karkearakeisesta jatteenpol-
ton kuonasta liukenevat pitoisuudet ovat padsaantdisesti pienempia kuin hienorakeisesta kuo-
nasta liukenevat pitoisuudet, mik& korreloi liukoisuuskokeiden tulosten kanssa. Lampdtilatulok-
sien perusteella koerakenteiden tiivistyskerrokset eivét ole jaatyneet koko seurantajakson aikana
edes ohennetun pintakerroksen alla, vaikka kuivatuskerroksena on kaytetty ohutta salacjamattoa.

Tutkimustuloksien perusteella laadittiin suunnitelma mittakaivojen veden laadullisten instru-
mentointien uudelleenjarjestelyistad, vesindytteenoton jatkosta ja koerakenteen U.1 vesien johta-
misrakenteiden tarkastamisesta ja korjaamisesta. Johtokyky osoittautui tulosten perusteella luo-
tettavaksi ymparistévaikutuksia kuvaavaksi parametriksi, koska jatkuvan instrumentoinnin ja
kenttéa- ja laboratoriomittauksien tulokset olivat paasaantéisesti yhtenevia. Pintarakenteista pur-
kautuvien vesien laadullista seurantaa jatketaan.

Avainsanat: Kaatopaikan pintarakenne, vesitase, liukoisuus, jatteenpolton pohjakuona,
kulkeutuminen, pidattyminen

Taman julkaisun alkuperaisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck 1 ohjelmalla.



ABSTRACT

Juho Ali-Tolppa: Solubility Processes and Water Balance of the Landfill Capping

Master of Science Thesis

Tampere University
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Circular economy is a focal point of landfill construction. In landfill cappings it is possible to
utilize environmentally compatible and technically suitable waste materials. The purpose of a
landfill capping is trying to prevent the formation of landfill leachate and the migration of the con-
taminants and landfill gas to environment. The volume of materials needed for landfill capping is
high. The efficiency of landfill cappingd performance can be studied based on the water balance
which consists of input and output water and the change of the water storage.

The availability of treated municipal solid waste incineration bottom ash (MSWI BA) has been
increasing in Finland because the landfilling of waste has been replaced by waste incineration.
Suitability of treated MSWI BA as a landfill capping material has been studied.

In this study, water balances of landfill capping systems built in Amma&ssuo eco-industrial cen-

tre were studied, as well as the solubility processes of MSWIBAands o c¢ al | e dnofr Hae Inseion k

(i.e. surplus soil containing minor pieces of mineral construction waste) used in cover structures,
were studied. The water balances of the landfill capping systems were monitored during
29.1.20217 30.6.2021. Quality of discharging water from landfill capping systems were examined
from wells by 3 water sampling rounds and 6 in situ -measuring visits and through continuous
measuring sensors installed into the structures and 3 wells. In addition, the temperature, conduc-
tivity and soil moisture values of the structural layers of the landfill capping systems were moni-
tored by sensors installed in the structural layers. The qualitative analysis of water focused espe-
cially on pH and conductivity and the analysis of soluble chlorides, sulphates and certain heavy
metals. Based on the results, the functionality of the landfill capping systems and the solubility
behavior of materials used in structural layers were evaluated

According to the water balance results, the capping systems constructed in accordance with
the principles of Government Decree on Landfills (331/2013) (A.2 and A.1) prevented filtration
through the landfill capping the most efficiently during the monitoring period. The sealing layer in
A.2 was constructed of fine-grained MSWI BA enriched by a polymer enhanced bentonite and in
A.1 a geosynthetic clay liner was used. About 15 and 20 per cent of the cumulative precipitation
seeped through the capping systems A.2 and A.1, respectively, during the monitoring period. The
majority of the discharged water, ca. 73 per cent, seeped through the capping system B.2, which
was a capillary barrier system built from various MSW!I BA fractions.

Based on the quality of the water, salts, such as chloride and sulphate, and some heavy metals
are dissolving and migrating from MSWI BA. However, conductivity has been decreasing since
the construction phase in the water discharged from layers containing MSWI BA. Based on the
results, the dissolving concentrations from coarse MSWI BA are mainly lower than the dissolving
concentrations of fine-grained MSWI BA. Based on the temperature results in the structural lay-
ers, the sealing layers did not freeze, even though the drainage layer was thin drainage geocom-
posite.

Based on the findings, a proposal was made to reorganize the qualitative instrumentations of
the wells connected to the capping systems, continue the water sampling and field water quality
measurements, check and repair the water management and collection of the capping system
U.1. Based on the results, conductivity proved to be a reliable measurable parameter representing
the environmental loading, because the continuous instrumentation results, in situ i water quality
results and laboratory analyses were generally consistent.

Keywords: Landfill Capping, Water Balance, Solubility, MSWI Bottom Ash, Migration,
Retardation,
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LYHENTEET JA KASITTEET

DOC
EPDM

fDOM

FNU

HDPE

LLDPE

mS/m
Evapotranspiraatio
Helsinki-moreeni

Kolloidi

L/S-suhde
MARA-asetus

PIMA-asetus
Pysyva jate
Tarkkailukerros
Tavanomainen jate

Vaarallinen jate

V-kaivo

eng. Dissolved Organic Carbon, liuennut orgaaninen hiili

eng. Ethylene Propylene Diene Monomer, etyleenipropyleenidieeni-
monomeeri

eng. fluorescent Dissolved Organic Matter, fluoresoiva liuennut or-
gaaninen aines

eng. Formazin Nephelometric Unit, sameuden yksikko

eng. High Density Polyethylene, suurtiheyspolyeteeni

eng. Linear Low-Density Polyethylene, lineaarinen pientiheyspoly-
eteeni

Millisiemensia metria kohden, sahkonjohtavuuden yksikkoa

Maanpinnalta ja kasveista tapahtuva kokonaishaihdunta
Ylijadmamaa-aines, joka sisaltda pienia maaria mineraalista raken-
nusjatetta ja alle VNa 214/2007:n mukaisten alempien ohjearvojen
pitoisuuksia haitta-aineita

Hienojakoinen suspensiossa oleva aine, jolla on suuri ominaispinta-
ala ja halkaisija 107 10 000 a

Veden ja kiintedn materiaalin suhde (liquid/solid)

Valtioneuvoston asetus erdiden jatteiden hyodyntamisesta
maarakentamisessa (VNa 843/2017)

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007)

Jate, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysikaalisesti tai kemi-
allisesti eika hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa
aiheuttaen vaaraa terveydelle tai ymparistolle

Koepintarakenteen alin rakennekerros, johon oletettuun jatetayttoon
purkautuva vesi keraantyy

Jate, joka ei ole vaarallista jatetta

Jate, jolla on palo- tai rdjahdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu
terveydelle vaarallinen, ymparistdlle vaarallinen tai muu vastaava
ominaisuus (vaaraominaisuus)

Lapivirtauskaivo, jossa on v-pato



1. JOHDANTO

Kiertotaloudesta on tullut tarkea ja ajankohtainen aihe, mika nakyy maarakentamisessa
kaatopaikoilla. Kaatopaikan pintarakenteissa voidaan usein hyodtykayttad ymparistokel-
poisuuden tayttavia ja teknisesti soveltuvia jatemateriaaleja. Kaatopaikan pintaraken-
teella tarkoitetaan monikerroksista rakennetta, jonka tehtdvana on estdd kaatopaikka-
kaasujen vapautumista ilmakeh&an ja veden paatymista jatetayttoon (Travar et al. 2009).
Veden paéastessa jatetayttdon muodostuu likaista suotovettd, joka voi aiheuttaa haitta-
aineiden kulkeutumista ymparistoon (Suomen ympaéristokeskus 2008, s. 45). Jatemate-
riaalien hyotykayttémahdollisuuksien ja muodostuvan suotoveden takia on tarke&a ym-
martaa rakenteissa kaytettyjen materiaalien liukoisuuskayttaytymista.

Luonnonmaan ja kiviainestuotteiden sijaan pintarakenteisiin soveltuvan jatteen hyoty-
kayttaminen on teknisten ominaisuuksien tayttyessa tavoiteltavaa, koska rakenteisiin tar-
vittavien materiaalien massamaarat ovat suuria. Esimerkiksi jatteenpolton tuhkien maa-
rat ovat kasvaneet, johon on vaikuttanut jatteen kaatopaikkasijoittamisen korvaantumi-

nen jatteenpoltolla. (Travar et al. 2009)

Pintarakenteiden tehokkuutta vedenhallinnan kannalta voidaan tarkastella vesitaseen
avulla. Vesitaseen periaatteena on laskea systeemiin tulevat ja lahtevat vesimaarat (Séo
Mateus et al. 2012). Tulevat ja lahtevat vesimaarat muodostuvat useista eri tekijasta,
kuten sadannasta, evapotranspiraatiosta, pintavalunnasta seka eri rakennekerroksien
kautta purkautuvista vesimaarista. Kaatopaikan pintarakenteen vesitaseen laskemiseen

on kehitetty mallinnusohjelmia, joilla pyritddn kuvaamaan pintarakenteiden toimintaa.

Jatetayttd painuu vield kaatopaikan sulkemisen jalkeenkin. Pintarakenteiden kestavyy-
den kannalta on jarkevaa antaa jatetayton painua mahdollisimman pitkaan ennen lopul-
listen pintarakenteiden toteuttamista. Jos jatetayton painumista annetaan tapahtua yli 2
vuotta ja jatetaytdssa muodostuu huomattavasti kaatopaikkakaasuja, on syyté rakentaa
vesien ja kaasujen hallitsemiseksi valiaikainen pintarakenne. (Suomen ymparistokeskus
2008, s. 90)

Taman diplomityon tavoitteena on tarkastella Ammassuon jatteenkasittelykeskuksen
pintakoerakenteiden rakennekerroksissa kaytettyjen kasitellyn jatteenpolton kuonan la-

jitteiden ja pienia maaria rakennusjatetta sisaltavan ylijgdmamaan, Helsinki-moreenin,



vaikutuksia lapisuotautuvan veden laatuun ja siten arvioida niiden vaikutuksia hyotykayt-
tokohteen ymparistéon ja muihin rakenteisiin. Lisdksi tydn tavoitteena on arvioida pinta-
koerakenteiden toimintaa seurantajakson aikaisten seurantatulosten ja niiden perus-
teella tehtavien vesitaselaskelmien avulla. Diplomitydn tulosten perusteella arvioidaan
materiaalien soveltuvuutta kaatopaikan pintarakenteiden kerroksiin. Tassa diplomi-

tydssa on tavoitteena vastata seuraaviin kysymyksiin:

1) Millaisia ovat jatteenpolton pohjakuonan ja Helsinki-moreenin liukoisuusprosessit
ja mitka tekijat niihin vaikuttavat?

a. Millaisia ovat edella mainittujen materiaalien liukoisuusominaisuudet ja

mita niista liukenee?

b. Miten edella mainituista materiaaleista liukenevat aineet vaikuttavat mui-

hin pintarakenteissa kaytettaviin materiaaleihin?

2) Millainen on pintakoerakenteiden vesitase seurantajakson (1.12.2020i
30.6.2021) aikana?

a. Mika on pintakoerakenteiden tehokkuus suhteessa toisiinsa vesitaseiden

perusteella?

b. Mikd on tarkasteltavan pintarakenteen toiminnan kannalta oleellisin ra-

kenneosa?

c. Millainen kuormitus rakenteessa kaytetyista jatemateriaaleista aiheutuu

vesitaseen perusteella?

Ty6 on rajattu tutkimaan kasitellyn jatteenpolton pohjakuonan ja Helsinki-moreenin liu-
koisuusominaisuuksia ja -prosesseja. Lisaksi materiaalien soveltuvuuden arviointi kaa-
topaikan pintarakenteeseen on rajattu tiettyyn rakennekerrokseen, ei yleisesti. Tarkas-
teltava pintakoerakenteiden tarkkailujakso on rajattu aikavalille 1.12.202071 30.6.2021.
Tyo6ssa ei tarkastella kaatopaikkakaasujen vaikutuksia tai rakenteen tehokkuutta kaasu-
jen hallinnassa ja kasittelyssa eika vaikutuksia jatetayton prosesseihin, silla tutkittavien

koerakenteiden alla ei ole jatetayttoa.

Diplomity0 koostuu teoriaosuudesta, vesitasetarkastelusta ja koerakenteiden seuranta-
tuloksista. Teoriaosuudessa tarkastellaan materiaalien liukoisuus- ja pidattymisproses-
seja seka niihin vaikuttavia tekijoita. Liséksi teoriaosuudessa tarkastellaan kaatopaikan
pintarakenteen vesitasetta ja materiaalien kemiallista koostumusta. Teoriaosuuden jal-
keen kuvataan tutkimuskohde, seurantatuloksien keraaminen ja vesitasetarkastelun

seka kuormituslaskelmien toteuttaminen. TAman jalkeen esitetdan tyon tulokset ja niiden



tarkastelu. Lopuksi kerrotaan tyon tuloksien perusteella muodostuneet johtopaattkset ja
jatkotoimenpiteet.

Diplomity6n tekemisen on rahoittanut Helsingin seudun ympaéristopalvelut -kuntayhtyma
(HSY). HSY:lta tydn ohjaukseen osallistuvat Heikki Hamalainen, Kirsi Karhu ja Juha Lip-
sanen. Diplomity6n ohjausryhméaén kuuluvat lisdksi Mikko Kiirikki (Luode Consulting Oy),
Minna Leppéanen (Tampereen yliopisto), Jukka Rinkinen (Ramboll Finland Oy), Jukka
Rintala (Tampereen yliopisto) ja Marko Sjolund (Vahanen Environment Oy).



2. KAATOPAIKAN PINTARAKENTEEN VESITASE

Kaatopaikalle rakennetaan pintarakenne jatetayton ollessa sen lopullisessa korkeu-
dessa. Pintarakenteen rakennekerroksille on esitetty vaatimuksia Valtioneuvoston ase-
tuksessa kaatopaikoista (VNa 331/2013). Vaatimukset koskevat rakennekerroksien va-
himmaispaksuuksia ja toteuttamistarvetta.

Vesitase on kaatopaikkasuunnittelussa keskeinen laskettava tase, joka kaytannossa ku-
vaa kaatopaikkasysteemin tulevia ja lahtevia vesim&éaria. Vesimaarien arvioinnissa huo-
mioidaan useita eri muuttujia, joiden arvioiminen kenttaolosuhteissa voi olla haastavaa.
Vesitaselaskennassa huomioidaan esimerkiksi ilmastolliset muuttujat, kuten sadanta ja
haihdunta, ja pintarakenteiden hydrauliset ominaisuudet. (Sdo Mateus et al. 2012)

2.1 Pintarakentei ta koskeva lainsaadanto

Kaatopaikat luokitellaan Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (VNa 331/2013)
pysyvén, tavanomaisen tai vaarallisen jatteen kaatopaikaksi. Pysyvalla jatteella tarkoite-
t aan | pkaeitiukene, pafa tai reagoi muutoin fysikaalisesti tai kemiallisesti eika
hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa terveydelle tai
y mp 2 r i Pysyvhskagjatt@essa ei tapahdu pitkalla aikavalilla olennaisia biologisia,
kemiallisia tai fysikaalisia muutoksia eika se aiheuta vaaraa pinta- tai pohjaveden laa-
dulle. Pysyvén jatteen haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutuminen ja -pitoisuus seka
jatteesta muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys on ymparistdlle merkitykseton.
(VNa 331/2013)

Jatelain 646/2011 mukaan vaarallisella jatteelld tarkoitetaan jatetta: 0 j ol | a-tan pal
rgjahdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ymparistolle vaa-
rallinen tai muu vastaava (@dadlaki 846/2001) Favah-v aar a
omaisella jatteelld tarkoitetaan jatettd, joka ei ole vaarallista jatetta (VNa 331/2013).

Tavanomaisen jatteen ja vaarallisen jatteen kaatopaikalle on rakennettava pintaraken-
teet, kun jatetayttd on saavuttanut lopullisen korkeuden. Pintarakenne koostuu pintaker-
roksesta, kuivatuskerroksesta, tiivistyskerroksesta ja kaasua muodostavan jatteen
paalle rakennettavasta kaasunkerayskerroksesta. Tavanomaisen jatteen kaatopaikalla
ei vaadita keinotekoista eristettd, mutta vaarallisen jatteen kaatopaikalla se on pakolli-
nen. Kaasunkerayskerros vaaditaan tavanomaisen jatteen kaatopaikalle, mutta vaaralli-
sen jatteen kaatopaikalle sitéa vaaditaan vain, mikali kaasua muodostuu. (VNa 331/2013)

Pintarakenteiden kerroksia koskevat vaatimukset on esitetty taulukossa 1.



Taulukko 1. Tavanomaisen ja vaarallisen jatteen kaatopaikoilla kaytettavien pintaraken-
teiden kerrosvaatimukset (VNa 331/2013).

Rakennekerros Tavanomaisen jatteen  Vaarallisen jatteen kaatopaikka
kaatopaikka

Pintakerros O1 m Vaaditaan Vaaditaan

Kuivatuskerros O 0m 5 Vaaditaan Vaaditaan

Tiivistyskerros 00,5 m Vaaditaan Vaaditaan

Keinotekoinen eriste Ei vaadita Vaaditaan

Kaasunkerayskerros Vaaditaan Tarpeen mukaan

2.2 Pintarakente en rakenne kerrokset

Kaatopaikan pintarakenne muodostuu useasta eri rakennekerroksesta, joilla on omat
tehtavansa ja vaatimuksensa (kuva 1) (Suomen ymparistokeskus 2008, s. 45). Pintara-
kenteen rakennekerroksien liséksi sen toimintaan vaikuttavat myds pinnan kaltevuus ja

kasvillisuus (Suomen ymparistokeskus 2002, s. 59).

Kasvukerros

Suodatinkangas tarvittaessa

Kuivatuskerros .f_! 05m

Mineraalinen tiivistyskerros
Suodatinkangas tarvittaessa

Kaasunkeriyskerros |
Esipeittokerros

Kuva 1. Kaatopaikan pintarakenteen periaatekuva (Infra 15-710194 2018).

Muotoillun jatetayton paalla on alhaalta lahtien esipeittokerros, kaasunkerayskerros, mi-
neraalinen tiivistyskerros, kuivatuskerros, pintakerros ja sen ylaosan muodostava kas-
vukerros (kuva 1). Suodatinkangasta kaytetaan tarvittaessa pintakerroksen ja kuivatus-
kerroksen tai mineraalisen tiivistyskerroksen ja kaasunkerdyskerroksen valissad esta-
maan hienoaineksen kulkeutuminen kerroksesta toiseen. (Infra 15-710194 2018) Raken-
nekerroksien keskeisimmat tehtavat ja niissa kaytettavat materiaalit ovat esitetty taulu-

kossa 2.



Taulukko 2. Kaatopaikan pintarakenteiden rakennekerrosten tavoitteet ja niissa kaytetyt
materiaalit (koottu lahteista: Infra 15-710194 2018, InfraRYL 2018, Wahlstrom et al.
2004, Suomen ymparistokeskus 2008).

Rakennekerros Tavoitteet Rakennekerroksissa kay-
tettdvia materiaaleja
Kasvukerros Estaa pintaeroosiota, vahentdd imey- Humuspitoinen maa tai kas-

Pintakerros

Kuivatuskerros

Keinotekoinen eriste
Tiivistyskerros

Kaasunkerayskerros

Esipeittokerros

tymaan pyrkivaa vesimaaraa lisaa-
méalla haihduntaa, maisemoi

Estaa alempien kerroksien kuivu-
mista ja jaatymistd, varastoi vetta ja
mahdollistaa jalkikaytén

Johtaa kasvu- ja pintakerroksesta
suotautuva vesi pois tiivistyskerrok-
sen paalta, alentaa tiivistyskerrok-
seen kohdistuvaa hydraulista gra-
dienttia

Tehostaa kaasujen kerdamista, estaa
sade- ja sulamisveden imeytymisen
Vahentaa veden paasya jatetayttoon
ja kaasujen purkautumista

Kaasun kerddminen ja johtaminen
hyddynnettavéksi tai kasiteltavaksi

Peittda ja muotoilla jatetayttd, muo-
dostaa tasainen kantava pinta, estaa
elainten paasy jatetayttoon

vualustamateriaali

Ylijgdmamaa, pysyvan jat-
teen vaatimukset tayttava
teknisesti soveltuva aines

Karkea sora, murske, sala-
ojamatto, soveltuva jatemate-
riaali esim. rengasleike, sala-
ojamatto

LLDPE, HDPE- tai EPDM-tii-
vistyskalvot

Savi, maabentoniittiseos, kui-
tusavi, bentoniittimatto
Karkea sora ja murske, tekni-
sesti soveltuvat kaatopaikka-
kelpoisuuden tayttavat jate-
materiaalit esim. valimo-
hiekat, energiatuotannon
kuonat ja pohjatuhkat, tiili- ja
betonimurske
Kaatopaikkakelpoisuuden
tayttavat ja teknisesti soveltu-
vat maa-ainekset ja jatema-
teriaalit esim. pilaantuneet
maat, valimohiekat, tiili- ja
betonimurske seké energia-
tuotannon pohjatuhkat

2.3 Pintarakente en vesitase

Kaatopaikan pintarakenteen vesitase muodostuu tulevista ja poistuvista vesista seké ve-

sivaraston muutoksesta. Kaatopaikan pintarakenteisiin tuleva vesilahde on sadanta (P).

Poistuvia vesilahteitd ovat evapotranspiraatio (ET), pintavalunta (R), pintarakenteista ja-

tetayttdon suotautuva vesi (L) ja kaatopaikkakaasujen mukana siirtyva vesihoyry (G).

Vesivaraston muutos (35 ) kuuluu myos vesitaseeseen, silla pintarakenteisiin tuleva vesi

voi varastoitua materiaaliin. (Blight et al. 1992) Kaatopaikan pintarakenteen vesitase voi-

daan esittdd kaavan 1 mukaan (Blight et al. 1992). Lumen sulamisvedet huomioidaan

sadannan yhteydessa.

0 O"Y'O O

Y oY

(1)



Veden kulkeutumista voi tapahtua pintarakenteessa useisiin suuntiin (kuva 2). Sadan-
nasta imeytyva vesi voi suotautua suoraan alaspain alapuolisiin kerroksiin tai haihtua
suoraan. Evapotranspiraatio tapahtuu alhaalta ylospain. Vesi voi liikkua pintarakenteen
kaltevuuden suuntaisesti esimerkiksi hyvin vetta johtavassa kuivatuskerroksessa ja ker-
rosten rajapinnoissa, jolloin virtaukseen vaikuttaa pintarakenteiden kaltevuus.

Sadanta

Evapotranspiraatio

Kasvillisuus

i )

WE SEShe <) ' Pintavalunta
MES ¢ i

Sl [ 3 (i E S X
N n ¢ & S
Pintak r

uivatuskerros

'\\}
ES
e

N

Sivuttainen

Mineraalinen
tiivistyskerros

Jatetaytto

Kapillaarinen
nousu

: vedenpois_to_

Suotautuminen
jatetayttoon

'Kaasun mukana
kulkeutuva vesihoyry|

10l

_

Kuva 2. Veden kulkeutuminen kaatopaikan pintarakenteessa (taydentden muo-
kattu lahteesta Beck-Broichsitter et al. 2018).

On havaittu, ettd vuosittaisella sadantaméaaralla on suuri vaikutus pintarakenteesta suo-
tautuvaan vesimaaraan. Vahasateisilla alueilla, joissa sadanta on alle 250 millimetria
vuodessa, on helpompaa suunnitella pintarakenne saavuttamaan pienia, alle 5 mm/a,
suotautumismaaria. Pienien suotautumisma&arien saavuttaminen on vaikeaa, kun sa-
danta ylittdd 500 mm/a ja jopa mahdotonta kosteilla alueilla, joissa sadanta on yli 750
mm/a. (Apiwantragoon et al. 2015) Pintarakenteeseen suotautuva vesimaara on pie-
nempi kuin sadanta, silla pintavalunta ja evapotranspiraatio vahentavat imeytyvaa vesi-
maaraa (Kjeldsen & Beaven 2010, s. 711).

Pintavaluntaan vaikuttavia tekijoita ovat sateen voimakkuus, lumen sulaminen, maape-
ran jaatyminen seké pintakerroksen maa-aineksien kyllastynyt vedenlapaisevyys. Lu-

men sulaminen voi olla merkittdva osa vuosittaista pintavaluntaa lumisilla ja jaatyneilla



alueilla. (Apiwantragoon et al. 2015) Pintavaluntaa tapahtuu yleensa rankkasateen jal-
keen. Pintavalunta voi aiheuttaa merkittdvaa eroosiota erityisesti, mikali pinta ei ole tay-

sin peittynyt kasvillisuudella. (Kjeldsen & Beaven 2010, s. 712)

Evapotranspiraation suuruuteen vaikuttavia tekijoitd ovat esimerkiksi suhteellinen kos-
teus, kasvillisuus ja lampédtila. Evapotranspiraatiolla tarkoitetaan maanpinnalta ja kas-
veista tapahtuvaa kokonaishaihduntaa. Pintakerroksen korkea lampétila ja kasvillisuus
tehostavat veden haihduntaa. (Kjeldsen & Beaven 2010, s. 713; Scheutz & Kjeldsen
2010, s. 831) Kapillaarinen nousu (Beck-Broichsitter et al. 2018) ja kaatopaikkakaasut
voivat kuljettaa vetta jatetaytostd myos ylospain pintarakenteissa. Kaatopaikkakaasu si-
saltaa tyypillisesti vettd 23 g/m3 20 °C:een lampdtilassa. (Kjeldsen & Beaven 2010, s.
710, 714).

2.4 Kulkeutumisproses sit maaperassa

Maaperassa haitta-aineiden kulkeutumista ohjaavat kemialliset ja fysikaaliset prosessit.
Prosessien tehokkuuteen vaikuttavat maaperan ominaisuudet, ilmastolliset tekijat ja
haitta-aineiden kemiallinen esiintymismuoto. Haitta-aineiden kulkeutumista ohjaavia ke-
miallisia ja fysikaalisia prosesseja ovat advektio, dispersio, diffuusio, haihtuminen ja kul-
keutuminen metallikompleksissa tai kolloidiin kiinnittyneena. (Heikkinen 2000, s. 11)

Aineiden kulkeutuminen maan huokostilassa tapahtuu nestemaisend, nesteeseen liuen-
neena ja kaasuna. Suuri osa maaperan haitta-aineista ovat veteen liuenneina ioneina
sekd molekyyleind. (Suomen ymparistokeskus 2002, s. 20) Lisdksi haitta-aineet voivat
muodostaa maaperassa orgaanisen tai epaorgaanisen metallikompleksin. (Yong et al.
1992, s. 153)

2.4.1 Advektio

Advektio on keskeisin kulkeutumisprosessi veteen liuenneille aineille. Siina veteen liuen-
neet aineet leviavéat vesivirtauksen mukana. Leviamiseen vaikuttaa keskimaarainen vir-
tausnopeus. Advektiota voi tapahtua myés ilmassa, jolloin ilmaan haihtuva aine kulkeu-

tuu ilmavirran mukana. (Ymparistoministerio 2014, s. 100)

Maaperan kapillaari- ja vajovesivyohykkeessa advektiota saatelee ensisijaisesti sade-
maéra. Pohjavesivyohykkeessa veden virtausnopeuteen- ja suuntaan vaikuttavat hyd-
raulinen gradientti sek& maaperan rakenne, jonka vaikuttavimpana ominaisuutena on

vedenjohtavuus. Yleisesti ottaen mitd suurempi on maaperan sisdltdma veden maara ja



veden virtausnopeus, sitd nopeammin haitta-aineet kulkeutuvat advektiolla. Veden vir-
taus on maaperassa tyypillisesti sitd nopeampaa, mita suurempi on vedenlapaisevyys ja
mit& jyrkempi on hydraulinen gradientti. (Heikkinen 2000, s. 12) Pohjaveden virtausno-

peus voidaan esittaa Darcyn lain mukaisesti:
b N (2.1)
M —, (2.2)

,Jjoissa v on veden virtaamanopeus, k vedenjohtavuus, i hydraulinen gradientti, (JQhyd-

raulisten korkeuksien ero ja o aetaisyys (Yong et al. 1992, s. 132).

2.4.2 Diffuusio , dispersio ja haihtuminen

Diffuusio on kulkeutumisprosessi, joka pohjautuu molekyylien liikkeeseen ja pyrkimyk-
seen tasoittaa aineiden epatasaista kemiallista jakaumaa valiaineessa (kuva 3). Diffuu-
sio on tehokkaampaa pohjavesivydhykkeessa kuin vajovesivybhykkeessd, koska sen
merkitys on suurempi huokosten ollessa vedella kyllastyneita. Diffuusio on tehokkain
kulkeutumismuoto hienorakeisissa, pienihuokoisissa tai heikosti lajittuneissa maala-
jeissa. Diffuusiokerroin on ominaista eri aineille ja valiaineille. (Heikkinen 2000, s. 12)
Diffuusiota tapahtuu myés ilman advektiovirtausta ja osittain kyllastyneessa vyohyk-
keessa.

Dispersiolla kuvataan paavirtaussuunnissa tapahtuvaa hajontaa. Osa aineesta kulkeu-
tuu keskimaaraista virtausnopeutta nopeammin, mika levittda liuennutta ainetta sisalta-
van alueen advektion aiheuttamaa aluetta laajemmalle. Dispersiota aiheuttaa kaksi teki-
jaa, jotka ovat diffuusio ja mekaaninen dispersio. (Kuusela-Lahtinen & Vahanne 2005, s.
26)

Mekaanista dispersiota tapahtuu, kun paikalliset virtausnopeudet eroavat keskimaarai-
sesta virtausnopeudesta (kuva 3). Virtausnopeuksien erot aiheutuvat materiaalien hete-
rogeenisyydestd, jota voi ilmeta mikroskooppisella, makroskooppisella ja megaskooppi-
sella tasolla. Maan huokoskanavien koot vaihtelevat ja reitit mutkittelevat. Heterogeeni-
syys aiheuttaa virtausnopeuden lisaksi muutoksia virtaussuunnissa (Domenico &
Schwartz 1998, s. 2191 220)
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Diffuusio
Matala
pitoisuus
Korkea
pitoisuus
X
Liuoksen vuo
Pohjaveden

Mekaaninen dispersio _
virtauksen suunta

Nopeus
m m m vaihtelee

huokosten
Lj\uw sisalla ja

valilla

= =
N
/-'QQ‘%QJ\* Mutkittelevuudesta johtuva
@C NS % dispersio
RSy
U=

Kuva 3. Havainnekuvat diffuusiosta ja mekaanisesta dispersiosta (muokattu lah-
teesté Hiscock & Bense 2014, s. 311).

Haihtuminen on keskeinen kulkeutumismekanismi kapillaarivydhykkeessd. Maaperan
kosteus, vedenlapaisevyys seka lampdtila vaikuttavat haihtumisen tehokkuuteen. Maa-
peréan kosteus seka korkea lampdtila lisaavaat haihtumista, mutta maaperan mahdolli-
nen jaatyminen estaa osittain haihtumista. (Heikkinen 2000, s. 12) Haihtumista tapahtuu

myds maan pinnassa.

2.4.3 Kulkeutuminen kompleksina ja hiukkasena

Haitta-aineet voivat kiinnittya vesiliukoisten orgaanisten tai epaorgaanisten aineiden pin-

nalla oleviin funktionaalisiin ryhmiin muodostaen kompleksin (Yong et al. 1992, s. 153).
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Kulkeutuminen kompleksissa on erityisesti metalli-ioneille keskeinen kulkeutumismuoto
(Heikkinen 2000, s. 12). Komplekseja muodostavista epaorgaanisista ioneista esimerk-
keja ovat kloridi, sulfaatti ja fosfaatti. Orgaanisessa aineessa funktionaaliset ryhmat, ku-
ten fenoli- ja amiiniryhmat, muodostavat komplekseja metalli-ionien kanssa. Metalli-io-
nien ja epaorgaanisten ligandien muodostamat kompleksit ovat selvasti heikompia kuin

orgaanisten ligandien kanssa muodostuvat kompleksit. (Yong et al. 1992, s.153)

Koordinaatiokemia vaikuttaa oleellisesti orgaanisten ja ep&aorgaanisten kompleksien
muodostumiseen. Muodostuvat kompleksit ovat pysyvampia suuren varauksen, kuten
+2 tai +3, ja pienen ionikoon kationeilla. My6s haitta-aineita sitovien yhdisteiden varauk-
sella ja ionikoolla on merkitystéd kompleksin pysyvyydelle. Pienimolekyyliset ionit, kuten
fluoridit, pidattavat haitta-aineita pysyvammin, koska ne ovat tiiviytensa ansiosta kesta-
vampia kuin molekyylikooltaan suuret ionit. (Heikkinen 2000, s. 14)

Haitta-aineet voivat kulkeutua myo6s kolloideihin kiinnittyneina. Kolloidilla tarkoitetaan
hienojakoista suspensiossa olevaa ainetta, jolla on suuri ominaispinta-ala ja halkaisija
on 107 10 000 angstromia. (Heikkinen 2000, s. 15) Kolloidit edistavat erityisesti huonosti
liukenevien haitta-aineiden liikkumista. Tama selittyy suurella ominaispinta-alalla, jonka
seurauksena kolloideilla on korkea sorptiokapasiteetti. (Gavrilescu 2014, s. 421) Kolloidi-
hiukkasia ovat esimerkiksi alumiinin, mangaanin ja raudan oksidit (Kanti Sen & Khilar
2006).

Haitta-aineiden kulkeutumiseen kolloideissa vaikuttavat maaperan vedenlapaisevyys ja
veden maard, maaperan redox-olosuhteet ja pH seka kolloidien maara maaperassa.
Maaperan happamoituminen vahentdd raskasmetallien kulkeutumista kolloideissa,
koska happamissa olosuhteissa monet kolloidiset yhdisteet ovat kykenemattdmia sito-

maan kationeja. (Heikkinen 2000, s. 15)

2.5 Pidattymispro sessit maaperassa

Maaperan aineet voivat kulkeutumisen liséksi pidattya maaperéén. Pidattyminen on yh-
teisnimi prosesseille, joiden seurauksena liikkuvasta faasista kiinnittyy haitta-aineita kiin-
teddn materiaaliin likkuvan faasin leviamisreiteilla (Elert et al. 2006, s.19). Jos haitta-
aineet pidattyvat maaperaéan, niiden kulkeutuminen voi heiketa tai jopa taysin estya
(Heikkinen 2000, s. 21).

Pidattymiseen vaikuttavat haitta-aineiden kemialliset ominaisuudet ja esiintymismuodot

sekd maaperan kemialliset ominaisuudet. Esimerkiksi anionisena olevien haitta-aineiden
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pidattyminen on tehokkainta happamissa ja hapettavissa olosuhteissa. Useille kationi-
sille haitta-aineille parhaimmat pidattymisolosuhteet ovat emaksiset ja hapettavat.
(Heikkinen 2000, s. 21)

2.5.1 Sorptio

Sorptiolla tarkoitetaan yleisesti prosesseja, joissa liuenneet aineet pidattyvat nesteesta
kiinteisiin aineisiin. Prosessin kuvailemisen yksinkertaistamiseksi, sorptiota kaytetaan
yhteistermina kuvaamaan fysikaalista sek& kemiallista adsorptiota ja saostumista. (Yong
et al. 1992, s. 144,148i 149) Sorptioreaktiot ovat nopeita ja palautuvasti tapahtuvia
(Wahlstrom & Laine-Ylijoki 1997, s. 23). Tassa tydssa saostuminen on kuvattu omassa

alaluvussa.

Fysikaalisessa adsorptiossa nestefaasissa olevat haitta-aineet kiinnittyvat kiintedn ai-
neen pintaan vetovoimien ansiosta (Yong et al. 1992, s. 149). Kemiallisessa adsorpti-
ossa pidattyminen pinnalle tapahtuu kemiallisella sidoksella. Muodostunut sidos voi olla
ioni-, kovalenttinen- tai koordinaatiosidos. (Yong et al. 1992, s. 1521 153) Adsorption vas-
tareaktio on desorptio, jossa aine irtoaa pinnalta nestefaasiin (Paasonen-Kivekas et al.
2016, s. 159). Absorptiossa haitta-aineet kiinnittyvéat pinnan sijasta suoraan toisen ai-
neen rakenteeseen (kuva 4) (Heikkinen 2000, s.16). Absorption osuus pohjavesisystee-

missa on suhteellisen pieni. (Suomen ymparistokeskus 2002, s. 27)

nestefkaasu & ) e

Kuva 4. Havainnekuvat adsorptiosta ja absorptiosta (muokattu lahteestd Ong &
Kolz 2007, s. 101). Adsorptiossa liuenneet aineet kerdantyvat kahden faasin ra-
japintaan ja absorptiossa liuenneet aineet siirtyvat faasista toiseen.

Maaperéan adsorptiokykya voidaan havainnollistaa maarittAmalla kokeellinen adsorpti-
oisotermi, jolla kuvataan aineiden adsorptiota maapartikkeleihin suhteessa liuenneeseen

aineeseen. Kaavan 3 mukaisen adsorptioisotermin kayttamisen edellytyksené on, etté
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reaktio tapahtuu reversiibelisti ja tarpeeksi nopeasti saavuttaakseen tasapainotilan liik-
kuvan pohjaveden kanssa. Kiinnittyvan aineen ei myodskaan pida kilpailla kiinnittymispai-

kasta muiden aineiden kanssa. Tall6in adsorptioisotermi voidaan esittéaa kaavalla:
6 Qo (3)

Jjossa C on kiintedssa véliaineessa oleva laskettava yhdisteen pitoisuus ja ¢ on aineen
pitoisuus pohjavedessa. Lineaarisella, vakioarvoisella tai ensimmaisen asteen isoter-
milla voidaan arvioida laskennallisesti monien aineiden adsorptiota. (Suomen ymparis-
tokeskus 2002, s. 27)

2.5.2 loninvaihto

loninvaihto on fysikaalis-kemiallinen reaktio. Mineraalien kemiallisen rakenteen muuttu-
essa, esimerkiksi rapautumisessa, muodostuu mineraalien pinnoilla iimenevid séhkdisia
varauksia. Sahkdiset varaukset vetavét puoleensa maavedessa olevia ioneja. Suurin
osa muodostuneista varauksista on negatiivisia, jotka vetdvat puoleensa kationeja.
(Westman 1991 s. 20i 21) Reaktiossa maavedessa olevat kationit syrjayttavat negatiivi-
sesti varautuneen maahiukkasen pinnalle kiinnittyneet kationit. Kyseista reaktiota kutsu-
taan kationinvaihdoksi. Kationinvaihtoa voi tapahtua myds maan huokoskaasusta. Nes-
teen tai kaasun ionikoostumus muuttuu reaktiossa, mutta ionien kokonaismaara pysyy
muuttumattomana. Negatiivisesti varautuneiden anionien vélilla on myds mahdollista ta-

pahtua ioninvaihto, jota kutsutaan anioninvaihdoksi. (Heikkinen 2000, s. 19)

Savi on tehokas kationien vaihtaja melkein pH:sta riippumatta. Savimineraaleille on tyy-
pillistd negatiivinen pintavaraus, joka selittyy kiderakenteessa korkeampivalenssisten io-
nien korvautumisella alempivalenssisilla ioneilla. Kiderakennetta muuttamatonta ionien
vaihtumista kutsutaan isomorfiseksi korvautumiseksi. Negatiivisen varauksen takia savi-
mineraalit pyrkivat saavuttamaan varaustasapainon adsorboimalla pinnalleen huokos-

vedessa olevia liuenneita kationeja. (Suomen ymparistokeskus 2002, s. 28i 29)

2.5.3 Saostuminen

Saostuminen on kaanteinen reaktio liukenemiselle. Saostumisessa liuenneet aineet
muodostavat rajapinnalle uuden liukenevan kiintedn faasin. Saostumiseen vaikuttavat
liuenneiden aineiden konsentraatiot sekd maaperan ja maaperan huokosveden pH. Sa-

ostuminen on keskeinen prosessi metallien pidattymisessa. (Yong et al. 1992, s. 155i
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156) Tama selittyy silla, etta lievasti emaksisissa pH-olosuhteissa useimmat metallit sa-
ostuvat hydroksideina (Suomen ymparistokeskus 2002, s. 32). Kuvassa 5 on havainnol-

listettu metallihydroksidin liukoisuutta ja saostumista eri pH-arvoilla.

M
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C Liukeneva
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I I
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Kuva 5. Metallihydroksidien liukoisuus suhteessa pH:n arvoihin (mukaillen lah-
teestd Yong et al. 1992, s. 156). Metallihydroksidien saostuminen tapahtuu, kun
liuenneen aineen pitoisuus on tarpeeksi korkea ja ja pH optimaalisella alueella.
M* kuvastaa metalli-ionia, MOH saostunutta metallihydroksidia ja MO liukene-

vaa metalli-ionia.
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3. UUSIOMATERIAALIEN  YMPARISTOKELPOI-
SUUS

Teollisuuden sivutuotteet sek& energiantuotannon tuhkat ja kuonat ovat tyypillisia maa-
rakentamiseen soveltuvia, ns. uusiomateriaaleja. Sivutuotteiden hyotykayttd edellyttaa
materiaalien ymparistokelpoisuutta, joka muodostuu muun muassa tuotteiden kayttota-
voista, ominaisuuksista seka kayttéymparistdon olosuhteista. Materiaalien haittatekijat
maaraytyvat usein kemiallisen koostumuksen, suurimmaksi osaksi haitallisten aineiden
pitoisuuksien, ja haitallisten aineiden liukoisuuksien perusteella. (Wahlstrom et al. 1999,
s. 10i 11)

Haitta-aineiden kokonaispitoisuustietoja voidaan hyddyntad ymparistéon paatyvien pitoi-
suuksien arvioinnissa. Esimerkiksi arseenin kokonaispitoisuustiedot ovat tarpeellisia,
kun arvioidaan ymparistoon kulkeutuvaa kokonaisméaaraa erilaisilla leviamisreiteilla (AS-
ROCKS-hanke 2014). Liukenevien haitta-aineiden ja liukoisuuksien maaritteleminen on

tarkeaa, jotta materiaalien ymparistdvaikutuksia voidaan tunnistaa ja arvioida.

3.1 Jatemateriaalien ymparistokelpoisuus

Jatemateriaalien ymparistokelpoisuutta arvioidaan haitta-aineiden kokonaispitoisuuden
ja liukoisuuden perusteella. Liukoisuuskoemenetelmida on kehitetty epéorgaanisille
haitta-aineille, mutta orgaanisille haitta-aineille ei ole vield standardoitua testimenetel-
maa.

Haitta-aineiden liukoisuuskayttaytymiseen vaikuttavien tekijdiden arvioiminen on liukoi-
suustutkimuksien tarkein vaihe. Liukoisuuteen vaikuttavat tekijat voidaan esimerkiksi ja-
otella neljaan eri kategoriaan: kemiallisiin, mekaanisiin, fysikaalisiin ja biologisiin tekijoi-
hin. Kaikkien tekijoiden vaikutuksia ei voida luotettavasti arvioida olemassa olevilla tes-
timenetelmilld, vaan niisté tehdéén vain karkeita olettamuksia. (Wahlstrom & Laine-YIi-
joki 1997 s. 111 12)

Liukoisuuskokeiden tuloksien hyddyntamisessa tulee huomioida, ettd laboratorio-olo-
suhteet eroavat sijoituspaikan olosuhteisiin verrattuna useista eri tekijoista. Materiaalien
ymparistokelpoisuutta tutkittaessa on liuenneiden ainemaarien liséksi tirkedd huomioida
sijoituspaikalle ominaisia piirteitd ja materiaalien ominaisuuksia. (Wahlstrém & Laine-Yli-
joki 1997 s. 18i 19)

Suomessa tietyissa rakenteissa hytdynnettavien asetuksessa kasiteltyjen jatemateriaa-

lien haitallisten aineiden liukoisuuspitoisuuksille on esitetty raja-arvoja valtioneuvoston
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asetuksessa eraiden jatteiden hyoddyntamisessa maarakentamisessa 843/2017 (ns.
MARA-asetus). Raja-arvot haitta-aineiden liukoisuudelle vaihtelevat jatemateriaalin ja
kayttokohteen mukaan. Raja-arvoihin vaikuttaa myo6s peitetaanko vai paallystetaanko
rakennekerros. (VNa 843/2017)

3.1.1 Liukoisuustestit

Haitta-aineiden liukoisuuksien maarityksessa kaytetaan joko SFS-EN 14405 mukaista
lapivirtaustestia tai standardin SFS-EN 12457-3 mukaista kaksivaiheista ravistelutestia
tai vastaavaa menetelmada (VNa 843/2017). L/S-suhde kuvastaa uuttoliuoksen nesteen
ja kiintean materiaalin suhdetta. Tulokset ilmoitetaan yleensa L/S-suhteella 10, joka ku-
vastaa pitkdaikaista tilannetta.

Lapivirtaustestit pohjautuvat tyypillisesti oletukseen tasapainotilanteen tai vahintaan pai-
kallisen tasapainotilan muodostumisesta veden ja kiintean faasin vdlille. Kaatopaikkakel-
poisuuden arvioinnissa niité kaytetdan perusmaarittelyvaineessa. (Kuusela-Lahtinen et
al. 2012, s. 10) Lapivirtaustestia kaytetdan maarittelemaan epéaorgaanisten ja haihtumat-
tomien orgaanisten yhdisteiden liukoisuuskayttaytymista rakeisesta jatteesta. Lapivir-
taustesti tehdaan kolonnissa, jonka halkaisija on 5 cm tai 10 cm. (SFS-EN 14405 2017)
Alla on periaatteellinen kuvaus liukoisuustestistd 10 cm:n halkaisijaisessa kolonnissa.

Standardin mukainen koejarjestely on havainnollistettu kuvassa 6.

Analysoitava laboratoriondyte otetaan vahintaan 10 kg:n naytteesta. Analysoitava labora-
torionayte sailytetdan suljetussa pakkauksessa, jotta siina ei tapahdu muutoksia. Varas-
tointia alhaisessa lampétilassa (4 °C) voidaan tarvita estaméaén ei-toivotut muutokset ja-
temateriaalissa. Laboratorionayte seulotaan. Jos raekoko on O10 mm, ndyte murskataan
pienemmaksi, mikali kyseista jaetta on yli 5 % (m/m). Jos naytteessd on murskaamatonta
materiaalia, esimerkiksi metallisia osia, se poistetaan ja sen massa ja materiaalityyppi
kirjataan. (SFS-EN 14405 2017)

Kolonnin pohjalle asennetaan suodatinlevy ja esisuodatin. Testikolonni taytetdén materi-
aalilla vahintaan viitena perékkéaisena kerroksena ja yksi kerros lisataan kolmena aliker-
roksena. Materiaali tiivistetdan pudottamalla 500 g punnus 20 cm:n korkeudelta kolme
kertaa kerroksen aikana. Tiivistetyn testimateriaalin tilavuuden varmistetaan olevan 2,4
litraa ja korkeuden 30 £ 5 cm:n. Kolonnin yldosaan asennetaan suodatinlevy ja esisuoda-
tin, jotka estavat hiukkasten kulkeutumisen suodoksen mukana. (SFS-EN 14405 2017)

Testi tehddan 197 25 °C:een lampdtilassa. Testin alussa kolonni kyllastetdan vedelld,
jonka jalkeen se jatetdén tasapainottumaan 167 72:n tunnin ajaksi. Taman jalkeen kolon-

niin pumpataan alaosasta ylospain tislattua vetta, jonka sahkénjohtavuus on korkeintaan



17

0,1 mS/m, pumppausnopeuden ollessa noin 42i 56 mi/h. Kolonnista ulostulevasta liuok-
sesta otetaan korkeintaan 15 ml:n vesinayte alkutilanteen pH-mittausta varten. Kolonniin
pumpataan lisda vettd ja suodosta kerataén halutuilla L/S-suhteilla omiin kerayspulloihin.
Standardissa esitettyja valinnaisia L/S-suhteita ovat 0i 0,1; 0,17 0,2; 0,21 0,5; 0,51 1; 1i 2;
21 5; 51 10. Keratyt suodokset suodatetaan 0,45 pm:n kalvosuodattimella, jonka jalkeen
niistd mitataan heti pH ja sdhkonjohtavuus. Taman jalkeen naytteista analysoidaan halutut
pitoisuudet. (SFS-EN 14405 2017)

Virtaussuunta

EE—
lImalukko
Apusuodatin (valinnainen)
_—__‘b ‘
[a]e]
b ‘\\ ll
\ Suodoksen
G keraaminen
\ Jatteella taytetty
kalonni
Pumppu ”
:@).—:'I;
M. —._
Uuttoliuos Vitaussuunta

Kuva 6. Lapivirtaustestin laitteiston havainnekuva (muokattu lahteesta SFS-EN
14405 2017).

Kaksivaiheinen ravistelutesti SFS-EN 12457-3 on kehitetty rakeisten jatteiden seka liet-
teiden liukoisuuden tutkimiseen. Standardi on kehitetty epaorgaanisten aineiden liuke-
nemisen tutkimista varten. Testi soveltuu jatteille, joiden raekoko on heti tai murskaami-
sen jalkeen alle 4 mm. (SFS-12457-3 2002)

Testi tehdédén 20 + 5 °C:een lampdtilassa ja kahdessa vaiheessa. Ensimmaisessa vai-
heessa testattavaa materiaalia otetaan kuivamassaltaan 175 £ 5 g:n nayte 500 ml:n pul-
loon. Pulloon lisataan tislattua tai ionivaihdettua vetta siten, ettd L/S-suhteeksi saadaan 2
I/lkg = 2 %. Tama jalkeen kannellista pulloa ravistellaan ravistelijassa 6 h + 0,5 h. Raviste-
lun jalkeen annetaan suspendoituneen kiintean aineen laskeutua 15 min £ 5 min. Taman
jalkeen suodos suodatetaan lahes kokonaan 0,45 um:n suodatinkalvon lapi hyddyntéen
esimerkiksi imusuodatuslaitteistoa. Ensimmaisesta suodoksesta mitataan pH, sahkdnjoh-
tavuus ja lampdtila heti suodatuksen jalkeen. (SFS-12457-3 2002)
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Toisessa uuttovaiheessa 2 I:n pulloon lisatdan vetta, jotta kumulatiiviseksi L/S-suhteeksi
saadaan 10 I/kg = 2 %. Ensimmaisessa vaiheessa kaytetty pullo huuhdellaan 2 I:n pulloon.
Myds ensimmaisesséd vaiheessa kaytetyt suodattimet lisatdén 2 I:n pulloon. Tamén jal-
keen pulloa ravistellaan 18 tuntia £ 0,5 h, jonka jalkeen suspendoituneen kiintean aineen
annetaan laskeutua 15 min = 5 min. Suodos suodatetaan 0,45 pm:n suodatinkalvon Iapi
suodatinlaitteiston avulla. Suodoksesta mitataan pH, lampdtila ja sahkodnjohtavuus heti
suodattamisen jalkeen. (SFS-12457-3 2002)

Naytteista analysoidaan halutut pitoisuudet. Ensimmaisesta suodoksesta saadaan lasket-
tua pitoisuuksien avulla liukoisuudet L/S-suhteessa 2 ja toisesta suodoksesta L/S-suh-
teessa 8. (SFS-12457-3 2002)

L/S-suhteen suuruus kuvastaa huuhtoutumisen aikavalia. L/S-suhde 2 kuvastaa lyhyen
aikavalin huuhtoutumista ja L/S-suhde 10 pitkdn aikavalin huuhtoutumista.

3.1.2 Liukoisuuteen ja kulkeutumiseen vaikuttavia tekijoita

Tarkein tutkittava liukoisuuteen vaikuttava tekija on pH, koska monien metallien liukoi-
suudet ovat riippuvaisia vallitsevasta pH:sta (Wahlstrom & Laine-Ylijoki 1997, s. 19).
Suurin osa metalleista noudattaa kationista liukenemismallia, jossa liukenevat metallipi-
toisuudet laskevat liuoksen pH:n noustessa (Luo et al. 2019). Usein lievasti emaksisissa
pH-olosuhteissa monet metallit pidéattyvat saostumalla hydroksideina (Suomen ymparis-
tokeskus 2002, s. 32). Toisaalta esimerkiksi arseenin ja alumiinin on havaittu liukenevan
eniten todella emaksisissa, pH:n ollessa noin 2, ja happamissa, pH:n ollessa noin 12,
olosuhteissa. (Luo et al. 2019) Kompleksien pysyvyys todennakoisesti kasvaa pH:n
noustessa, koska funktionaaliset ryhmat ionisoituvat enemmén (Yong et al. 1992, s.
154).

Redox-olosuhteiden on tunnistettu vaikuttavan pH:n ohella eri aineiden esiintymismuo-
toon ja liukoisuuteen. Erityisesti kromin ja arseenin liukoisuuteen redox-olosuhteilla on
havaittu olevan vaikutuksia. Hapettavissa olosuhteissa metallit esiintyva yleensa oksi-
deina ja pelkistavissa olosuhteissa metallien liukoisuutta ohjaavat tyypillisesti niukka-
liukoiset metallisulfidit. Metallin liukoisuus voi kasvaa huomattavasti, jos pelkistyneessa
ja niukkaliukoisessa muodossa olevia haitta-aineita sisaltdva materiaali sijoitetaan ha-
pettaviin olosuhteisiin. Erityisesti kuonamateriaaleissa pH-redoxi olosuhteiden on ha-
vaittu vaikuttavan haitta-aineiden liukoisuuteen. (Wahlstrém & Laine-Ylijoki 1997, s. 231
24)

Metallien kulkeutumiseen vaikuttaa maaperassa oleva orgaaninen aines. Raskasmetal-

lien liukoisuus kasvaa, kun orgaaninen aines hajoaa. Talléin liuenneen orgaanisen hiilen
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ja humushappojen maara vedessa kasvaa, jolloin veden liottavuus tehostuu redox-po-
tentiaalin pienentyessa. (Kuusela-Lahtinen et al. 2012, s. 7) Orgaaninen aines pidattaa
maaperan haitta-aineita hyvin, koska silla on suuri ominaispinta-ala (Heikkinen 2000, s.
21).

Lampdtila vaikuttaa aineiden liuetessa tapahtuviin energianmuutoksiin. Jos kyllaisen liu-
oksen muodostuminen on endoterminen eli ymparistdsta lampda sitova, kasvaa liukoi-
suus lampdotilan noustessa. Jos reaktio on eksoterminen, [&mpdétilan laskeminen lisda
liukoisuutta. (Hanninen et al. 2018, s. 77) Lampdtilan lasku vahentda useiden aineiden
liukoisuutta. Lampdétilan laskeminen kuitenkin kasvattaa hiilidioksidin liukenemista ve-
teen, jonka seurauksena joidenkin aineiden liukoisuus saattaa jopa kasvaa. (Wahlstréom
& Laine-Ylijoki 1997, s. 30)

Raekoko on myds materiaalin liukoisuuteen vaikuttava ominaisuus. Liukoisuus tyypilli-
sesti kasvaa raekoon pienentyessd, koska raekoon pienentédminen kasvattaa ominais-
pinta-alaa. (Todorovic & Ecke 2006) Mikali aine sisaltaa paljon emaksisisia komponent-
teja, esimerkiksi kalkkia, saattaa liukoisuus olla kuitenkin pienempaé hienommasta kuin
karkeasta materiaalista. Tama selittyy paaasiassa karkeamman aineksen pintakerrok-
sessa tapahtuvalla karbonoitumisella ja hienonnetun aineen kalkkipitoisten pintojen ai-

heuttamasta emaksisyydesta. (Wahlstrom & Laine-Ylijoki 1997, s. 26)

Materiaalin lapi suotautuva vesimaara on keskeinen liukenevien aineiden méaéarien kan-
nalta. Veden kulkeutumiseen materiaalin l&pi vaikuttavat mahdolliset huonosti vetta joh-
tavat vyohykkeet materiaalissa, materiaalin vedenlapaisevyys ja sijoituspaikan kalte-
vuus. (Wahlstrom & Laine-Ylijoki 1997, s. 27) Yleisesti ottaen maaperan vesimaaran ja
veden virtausnopeuden kasvaessa advektion aiheuttama haitta-aineiden kulkeutuminen
nopeutuu maaperassa. Lisaksi suuri maaperan vesipitoisuus ja korkea lampdtila lisaavat
haihtumista maaperassa. (Heikkinen 2000, s. 12) Veden kulkeutuminen tiettyja virtaus-
reitteja pitkin on yleista kenttdolosuhteissa. Kanavoitumisen takia liukoisuudet voivat olla
rakenteessa mahdollisesti pienempia kuin kolonnitestistd saadut tulokset. (Wabhlstrom &
Laine-Ylijoki 1997, s. 27) Veden kulkeutumisreittien muutoksiin ja kanavoitumiseen maa-
peréassa voi myos vaikuttaa jaatymis-sulamissykleisté ja kuivumis-kastumissykleista ai-

heutuva rasitus ja muodostuvat halkeamat.

Hoyrynpaine on aineen haihtumisena tapahtuvaan kulkeutumiseen vaikuttava ominai-
suus. Haihtuminen on suuren hdyrynpaineen alkuaineille ja yhdisteille tarkea kulkeutu-
mismuoto. Téllaisia aineita ovat esimerkiksi elohopea, seleeni ja orgaaniset yhdisteet.

(Tolppanen 1989, Yong 1992, Heikkinen 2000, s. 12 mukaan) Henryn lain mukaan tietyn
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kaasun massa, joka kyllastaa tietyn liuottimen, on suoraan verrannollinen kaasun pai-
neeseen tasapainotilanteessa. Edellytyksena on mya@s, etta lampdtila on vakio ja kaasu
ei reagoi kemiallisesti liuottimen kanssa. Henryn laki voidaan esittdd kaavan 3 mukai-

sesti:

no Ooh ®3)
jossa ) on osapaine, H on Henryn vakio ja @ on komponentin mooliosuus liuoksessa.
(Schaschke 2014, s. 181)

3.1.3 Yleisimpid hyotykayttba rajoittavia haitta  -aineita

Jatemateriaalit voivat siséltaa haitta-aineita, jotka ymparist66n vapautuessaan voivat ai-
heuttaa terveys- tai ymparistoriskid, kuten pohjaveden pilaantumista. Jatemateriaalin
hyotykaytélle on MARA-asetuksessa (VNa 843/2017) (litteen 2 taulukossa 1) maaritelty
hyddynnettavan jatteen suurimmat sallitut haitallisten aineiden liukoisuudet eri maara-
kentamiskohteissa. Suurimpia sallittuja liukoisuuksia on maaritelty raskasmetalleille, klo-
ridille, sulfaatille, fluoridille seka liuenneelle orgaaniselle hiilelle. (VNa 843/2017) Kaato-

paikkarakentaminen ei kuulu MARA-asetuksen soveltamisalaan.

MARA-asetuksessa esitetyt haitallisten aineiden raja-arvot perustuvat teoreettiseen las-
kennalliseen tarkasteluun, jossa on laskettu riskiperusteiset viitearvot eli jatteen hyddyn-
tamisesta eri maarakentamiskohteissa aiheutuva riski pohja- ja pintaveden laadulle. Las-
kelmat perustuvat yksinkertaisiin oletuksiin ja laskentamenetelmiin ja ne on tehty ylei-
sella tasolla. Laskelmien lisdksi raja-arvojen maarittelyssa on lisaksi kaytetty paatésana-
lyysia, minka takia raja-arvot eivét ole suoraan laskelmien tuloksia. (MARA-asetuksen

soveltamisohje 2019)

Kaatopaikkarakentamisessa jatemateriaalien hyotykaytt6a voivat rajoittaa niiden ominai-
suuksien muuttuminen tai haitalliset vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin, muodostuvan
kaatopaikkaveden laatuun tai muiden rakenteissa kaytettdvien materiaalien toimintaan
tai pitkdaikaiskestavyyteen. Pintarakenteen tiivistyskerroksen ylapuolisissa rakenneker-
roksissa jatemateriaalien hyotykayttda voi rajoittaa niiden mahdollisesti aiheuttama va-
luma- ja kuivatusvesien kasittelytarve. Kaatopaikkarakenteissa kaytettavista materiaa-

leista esitetaan vaatimuksia kohteen ymparistoluvassa. (Infra 15-710194 2018)

Liukoista orgaanista ainesta muodostuu maaperdaan orgaanisen aineksen hajotessa
(Kuusela-Lahtinen et al. 2012, s. 48). Wahlstrém & Laine-Ylijoki 1997 mukaan, orgaa-

nisten yhdisteiden maaréan suuruus suotovedessa tai sivutuotteessa vaikuttaa merkitta-
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vasti joidenkin metallien liukenemisen tutkimiseen. DOC-yhdisteet muodostavat komp-
lekseja erityisesti kuparin, lyijyn, molybdeenin, nikkelin, kadmiumin ja sinkin kanssa.
Kompleksinmuodostus liséa aineiden liukoisuutta, koska kompleksinmuodostukseen
osallistunut aine ei ole enaa ionien tasapainotilassa mukana, vaan systeemi pyrkii uu-

teen tasapainotilaan. (Wahlstrom & Laine-Ylijoki 1997, s. 21)

Fluoridi-, (Heikkinen 2000, s. 14) kloridi- ja sulfaatti-ionit muodostavat epaorgaanisia
komplekseja metalli-ionien kanssa (Yong et al. 1992, s. 153). Kloridi on ei-reaktiivinen
vesiliukoinen ioni, jonka avulla pystytaén arvioimaan pohjaveden laadussa tapahtuvia
luontaisia vaihteluita sek& mahdollisesti haitta-aineiden kulkeutumista (Ymparistominis-
terid 2014, s. 222). Kloridi edistéaé veden korroosiovaikutusta, mikali pitoisuus on kym-
menia milligrammoja litrassa. Kloridin laatutavoite talousvedessa on korkeintaan 250
mg/l. Talousvedessa sulfaatin laatutavoite on 250 mg/l. Suuret sulfaattipitoisuudet lis&a-
vat korroosioriskid, minka takia sulfaatin tavoitepitoisuudeksi suositellaan esimerkiksi
alle 150 mg/l. Fluoridi vahentaéa pienina pitoisuuksina hammaskariesta, mutta liiallisina
pitoisuuksina siitd aiheutuu terveyshaittoja. (Valvira 2020)

3.2 Jatteenpolton pohjakuona

Jatteenpolton pohjakuonaa syntyy jatteenpolton yhteydessad. Kasittelematén pohja-
kuona on huokoista ja raekooltaan moninaista. (Kaartinen et al. 2010, s. 21) Suomessa
syntyy vuosittainen jatteenpolton pohjakuonaa noin 300 000 tonnia (Suomen Erityisjate
2017, s. 7). Jatteenpolttolaitoksia on Suomessa talla hetkella yhdeksan ja kymmenetta

rakennetaan (Brockl et al. 2021, s. 9).

3.2.1 Koostumus

Jatteenpolton pohjakuona on heterogeeninen materiaali, joka sisdltaa padsaantdisesti
mineraaleja (keramiikkaa, lasia, tuhkaa ja sulamistuotteita), metalleja ja palamatonta or-
gaanista materiaalia (Sormunen 2017, s. 19) (kuva 7). Mineraalien osuus on noin 80i 85
%, metallien osuus noin 107 12 % ja ei-rautametallien osuus noin 2i 5 % jatteenpolton
pohjakuonasta (CEWEP 2017). Palamattoman materiaalin osuus on tyypillisesti noin 1
% (Holm & Simon 2017). Jatteenpolton pohjakuonassa esiintyy suurimpina pitoisuuksina
yhdisteista alumiinin ja piin oksideja. Muita esiintyvid aineita ovat esimerkiksi alkali- ja

maa-alkaliyhdisteet, sulfaatit ja kloridit. (Kaartinen et al. 2010, s. 22)
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Kuva 7. Kasittelemattn jatteenpolton pohjakuona (Kaartinen et al. 2010, s. 44).

Jatteenpolton pohjakuona tyypillisesti kasitelladn ennen hyotykayttamista. Kasittelyn tar-
koituksena on muun muassa parantaa kuonan ymparistollisia ja teknisia ominaisuuksia,
ottaa talteen metalleja ja erotella jakeita toisistaan. Ikaannyttamisella, eli antamalla kuo-
nan reagoida veden ja ilman kanssa, pyritddn vahentdméaan kuonan reagoivuutta ja me-
tallien liukoisuutta ymparistoon. Magneettierottelulla kuonasta erotellaan magneettiset
metallit ja pydrrevirtaerottimella erotellaan ei-magneettiset metallit. Seulonnan avulla ra-
keet erotellaan useampaan eri kokoluokkaan, jotta prosessoitavuus optimoituu ja tietyt

jakeet, kuten lasi ja metallit, saadaan erilleen. (Kaartinen et al. 2010, s. 26,28)

3.2.2 Alkuaineiden kokonaispitoisuudet pohjakuonassa

Pohjakuonassa esiintyvien eri alkuaineiden pitoisuudet vaihtelevat. Pohjakuonan kemi-
alliseen koostumukseen vaikuttavia tekijoita ovat poltettavan jatteen koostumus ja jat-
teenpolttotekniikka (Izquierdo et al. 2002). Suurempina pitoisuuksina esiintyvia alkuai-
neita ovat pii, rauta, kalsium, alumiini, natrium, kalium, hiili ja happi. Muita véhemman
esiintyvia alkuaineita ovat muun muassa sinkki, kupari, lyijy, kromi, antimoni, vanadiini,
arseeni ja seleeni. (Chandler et al. 1997, s. 3781 379,385) Suomalaisen kasitellyn jat-
teenpolton pohjakuonassa merkittavimpia haitta-aineita kokonaispitoisuuksien perus-
teella ovat sinkki, kupari ja barium (taulukko 3).
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Taulukko 3. Vantaan jatteenpolttolaitoksen yhdyskuntajatteen polton kasiteltyjen poh-
jakuonien alkuaineiden kokonaispitoisuuksia (koottu lahteestd Ramboll 2021). Tulokset

on ilmoitettu mg/kg kuiva-ainetta.

Aine Perusmddrittelytestaus 2019 Laadunwvalvonta 2020
Tutkittu
fraktio 0-2 2-6 6-16 16-32 32-50 0-2 2-5 5-16 16-50 2-50
(mm)
TOC (%) 2 2 1 0 0 2 2 0 0 2
PAH tot
<0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <01 <0,1 1 1 <01
(mg/kg) '
PCB tot <0,003 <0,003 <0003 <0003 <0,003 <0003 <0,003 0,004 0,004 0,010
(mglkg)
As
9 7 9 9 8 12 16 17 17 18
(mg/kg)
Ba 1200 1100 1600 1400 1300 2700 370 1100 1100 1300
(mg/kg)
Cd
2 2 2 1 2 2 1 1 6 5
(mg/kg)
Cr 340 130 140 130 150 390 180 140 220 340
(mg/kg)
Cu 7 500 2300 7600 1500 2100 4 500 1700 2500 1100 3000
(mg/kg)
Mo
9 9 7 8 8 1 10 7 8 35
(mg/kg)
Ni
320 130 87 TAl 84 250 96 61 140 320
(mglkg)
Pb 610 290 1300 200 140 640 220 230 280 500
(mg/kg)
Se
4 2 2 3 <1 16 18 <1 3 <1
(mg/kg)
Sb
70 42 40 35 28 58 40 66 34 53
(mglkg)
Vv
29 29 24 27 26 39 38 28 44 27
(mg/kg)
Zn 10 000 5000 2000 1500 2900 7000 770 1400 3700 2400
(mglkg)
Hg 0,37 0,12 0,12 0,06 0,06 0,40 0,36 0,09 0,11 0,22
(mglkg)

Pohjakuonan laadun edistamiseen yksinkertaisin tapa on optimoida polttoprosessin olo-
suhteita. Olosuhteita voidaan optimoida sekoittamalla jatettd palamisen aikana, lisaa-
malla palamisen viipymaaikoja tai nostamalla lampétilaa tulipesdssa. Taman avulla py-
ritdan saavuttamaan orgaanisen aineksen mahdollisimman taydellista palamista. Pohja-
kuonan lisdprosessointi on usein myos tarpeellista, jotta sitd voidaan esimerkiksi kayttaa
maarakentamisessa. (Kaartinen et al. 2010, s. 27) Pohjakuonan laatua voidaan myo6s
parantaa lisddmalla metallien erilliskeraystd, jotta poltettava jate sisaltaisi vahemman
metallia. Jatteenpolton pohjakuonan esikasittelyn yhtené tarkoituksena on erottaa poh-
jakuonassa olevia metallijakeita (Kaartinen et al. 2010, s. 26). Erottelusta huolimatta

pohjakuonaan jad metalleja (taulukko 3).
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Useammassa tutkimuksessa on osoitettu, etta metallien, kuten lyijyn ja sinkin, kokonais-
pitoisuudet ja liukoisuudet eivét korreloi keskenaan jatteenpolton pohjakuonassa (Hyks
& Astrup 2009, Saveyn et al. 2014; Sormunen 2017, s. 21 mukaan). Kokonaispitoisuu-
den ja liukoisuuden korreloimattomuuteen aggregaateissa vaikuttaa alkuaineiden mah-
dollinen sisdltyminen aggregaattiseen matriisiin, jolloin ne eivat valttamatta ole saatavilla
veden kanssa kontaktiin. Myds mineraalien liukoisuusrajoitteet seka sorptioprosessit voi-
vat estdé alkuaineiden liukenemista niiden pitoisuuksien mahdollistamalla tasolla. (Sa-
veyn et al. 2014, s. 46) Pohjakuonasta maaperaan seka pinta- ja pohjavesiin mahdolli-
sesti haitallisten aineiden aiheuttamat riskit tulisi maaritella jatemateriaalin aineiden liu-
koisuuksien perusteella kokonaispitoisuuksien sijaan (Dijkstra et al. 2006; Sormunen
2017, s. 21 mukaan). Pohjakuonan liukenemiskayttaytymisen tiedot ovat taméan takia
tarkeitd arvioitaessa materiaalista aiheutuvia ymparistévaikutuksia niiden eri kayttttar-
koituksissa (Astrup et al. 2016, s. 618).

3.2.3 Pohjakuonasta liukenev ia haitta -aineita

Jatteenpolton jaannoksista, kuten pohjakuonasta, liukenevat alkuaineet voidaan jaotella
kolmeen eri ryhmaan hallitsevan liukenemiskayttaytymisen mukaan: saatavuuskontrol-
loitaviin, liukoisuuskontrolloitaviin ja kompleksoitumis-sorptiokontrolloitaviin. Saatavuus-
kontrolloitavina alkuaineina voidaan periaatteessa pitda helposti liukenevia yhdisteita.
Niiden vapautumista eivéat rajoita liukoisuusrajoitteet, silla pitoisuudet liuoksessa ovat mi-

neraalin liukoisuutta alemmat. (Hyks et al. 2009)

Yleisesti liukoisuuskontrolloiminen liittyy kiinteassa aineessa olevien metallioksidien, ku-
ten alumiini-, sinkki- ja rautaoksidien, liukenemiseen (Luo et al. 2019). Liukoisuuskont-
rolloimista tapahtuu, kun jatemateriaalin kanssa kontaktissa ollut liuos on kyllainen tar-
kasteltavien aineiden suhteen (Kosson et al. 1996). Liukoisuuskontrolloitavien alkuainei-
den irtoamisen rajoittava tekija on mineraalin liukoisuus. Kalsiumin liukeneminen kal-
siumsulfaatista on esimerkki liukoisuuskontrolloitavan alkuaineen liukenemisesta. (Hyks
et al. 2009)

Kompleksoitumis-sorptiokontrolloitavat alkuaineet ovat pddasiassa metalleja (Hyks et al.
2009). Metalleilla on kemiallinen taipumus muodostaa komplekseja liuenneen orgaani-
sen hiilen kanssa ja niiden liukenemisen on esitetty vaihtelevan suhteessa liuenneen
orgaanisen hiilen maéaraan. (Johnson et al. 1996; Hyks et al. 2009 mukaan) Hivenmetal-
lien liukenemista jatteenpolton kuonasta kontrolloidaan usein sorptioprosesseilla pin-

noille, kuten orgaaniseen ainekseen, saveen tai oksideihin (Zhao et al. 2017, Luo et al.
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2019 mukaan). Kompleksoituminen ja sorptio eivat ole kuitenkaan ainoita metallien liu-
kenemista kontrolloitavia prosesseja, koska metallien on my6s tutkittu olevan liukoisuus-
kontrolloitavia (Hyks et al. 2009).

Jatteenpolton pohjakuonasta liukenevista mahdollisesti haitallisista aineista erityisen
kriittisina kuonan ymparistovaikutuksien kannalta on pidetty metalleista antimonia, kupa-
ria seka molybdeenia ja liukoisista suoloista sulfaattia ja kloridia (Saveyn et al. 2014,
Sormunen 2017, s. 21 mukaan). Aineiden liukoisuuksiin vaikuttavat erilaiset tekijat. Esi-
merkiksi kuparin liukeneminen voi olla yhteydessa liuennen orgaanisen hiilen jaadnnok-
siin. Helposti liukenevalla kloridilla liukoisuuteen vaikuttaa sen saatavuus. (Hyks et al.
2009)

Taulukossa 4 on esitetty suomalaisesta kasitellysta jatteenpolton pohjakuonasta liuke-
nevien haitta-aineiden pitoisuuksia, jotka on mitattu liukoisuustesteilla. Tutkituista liuke-
nevista suoloista sulfaattia ja kloridia liukenee eniten. Liukoisuus vaihtelee raekoon ja
liukoisuustestityypin mukaan noin 1 000i 5 000 mg/kg valilla L/S-suhteella 10 mitattuna.
Tuloksien perusteella metalleista liukenee eniten molybdeenid, kuparia ja kromia (Ram-
boll 2021).

Taulukko 4. Kasiteltyjen jatteenpolton pohjakuonien haitta-aineiden liukoisuustestitulok-
sia (koottu lahteesta Ramboll 2021). Laadunvalvonnan 2020 ja perusmaéarittelytestauk-
sen 2019 liukoisuustestit ovat ravistelutesteja ja perusmaarittelytestauksen lapivirtaus-

testi. Liukoisuustestien tulokset on esitetty L/S-suhteella 10.

Tutkittu Perusméérittelytestaus 2019 Perusmiirittelytestaus 2019 Laadunvalvonta 2020
aine Kumulatiivinen liuennut m&ara L/S 10 Kumulatiivinen lieunnut m&&ra L/S 10 Kumulatiivinen lieunnut m&ard L/S 10
(CEN/TS 14405), mg/kg ldpivirtaus (SFS-EN 12457-3), mg/kg ravistelu (SFS-EN 12457-3), mg/kg ravistelu
Fraktio,
mm 0-2 2-6 6-16 16-32 32-50 0-2 2-6 6-16 16-32 32-50 0-2 2-5 5-16 16-50 2-50
As <0,05 <0,05 0,24 <0,05 <0,05 0,014 0,01 0,035 0,009 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,006 0,01
Ba 0,42 0,39 0,29 0,35 0,57 0,342 0,36 0,342 0,25 0,29 0,4 0,37 0,32 0,31 0,24
cd <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,0012 <0,001
Cr 1,7 0,24 0,09 0,14 <0,05 3,12 0,8 0,14 0,074 0,04 2,63 1,79 0,24 0,059 0,04
Cu 1,7 0,89 0,5 0,49 0,26 1,79 1,01 0,62 0,34 0,4 1,04 0,89 0,26 0,18 0,22
Mo 1,3 0,64 0,49 0,39 0,45 1,29 0,74 0,37 0,2 0,32 1,26 1 0,36 0,34 0,79
Pb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,006 0,006 0,009 <0,006 <0,006 0,03 0,02 <0,01 <0,006 <0,01
Ni <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,006 0,006 0,009 <0,006 <0,006 <0,01 <001 =<0,01 <0,007 <0,01
Sb 0,24 0,44 0,3 0,17 0,12 0,23 0,63 0,23 0,27 0,19 0,19 0,27 0,33 0,3 0,22
Se <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,04 <0,03 <0,033 <0,029 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Zn 0,07 0,07 <0,05 <0,05 0,07 0,2 0,19 0,12 <0,12 <0,118 0,41 0,24 <0,12 <0,12 <0,12
Hg <0,005 <0,005 0,019 <0,005 0,009 0,002 <0002 <0002 <0,002 <0,002 0,003 0,003 <0002 <0,002 0,003
DOC 170 81 77 59 67 264 136,1 1439 100 <0,002 275 140 56,9 41,7 81,7
cr 3100 1800 1200 1000 1200 4841 3042 1291 947 1094 3961 2881 1203 1391 2363
§0,% 4200 1900 2500 2500 2000 3531 2304 1883 1950 1914 2639 3061 2368 2838 5007
F 5.1 3 2,9 2,4 34 <1 <1 <1 <1 <1 1,7 3,9 <10,0 <10 <9,9

Jatteenpolton pohjakuonan mahdollisesti liukeneva hiilifraktio voidaan jakaa humushap-
poihin, fulvohappoihin sekd hydrofiiliseen orgaaniseen hiileen (van Zomeren & Comans
2009). Jatteenpolton pohjakuonasta liukenevan orgaanisen aineksen maara liittyy siind

olevan palamattoman orgaanisen materiaalin jaannoksiin ja siin& voi olla huomattavaa
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vaihtelua (Hjelmar 1996). Pohjakuonan laatua tulisi tarkkailla jatkuvasti visuaalisesti,
jotta pohjakuonan hyo6tykaytosta ei aiheudu ongelmia ylittyvien liukenevien DOC-pitoi-
suuksien takia. Huonosti palanut materiaali tulee uudelleen polttaa. (Sormunen & Rantsi
2015)

3.3 Helsinki -moreeni

Ylijaagmamaata kertyy Suomessa vuosittain arvion mukaan noin 207 30 miljoonaa tonnia.
Tasta noin 4 miljoonaa tonnia on Helsingin seudulta muodostunutta. (Vaara 2011, s. 4)
Helsinki-moreeniksi kutsutaan Helsingin seudulla muodostuvaa ylijaamamaata, joka si-
saltaa pienia maaria (alle 10 %) mineraalista rakennusjatetta. Helsinki-moreenin sisélta-
man maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007, ns. PIMA-asetus) mukai-
set alemmat ohjearvot. (Helsingin kaupungin ymparistdlautakunta 2016) Helsinki-moree-
nia kaivetaan uuteen kaytt6on otettavien alueiden rakennustyémaiden maaperasta. Se

siséltdd muun muassa betonia, tiilta ja stabiloitua savea. (Huhtinen et al. 2018, s. 57)

Helsinki-moreenissa voi olla pienia pitoisuuksia erilaisia raskasmetalleja, jotka ovat pe-
raisin joko maan seassa olevasta mineraalisesta rakennusjatteesta tai lievasti pilaantu-
neesta maa-aineksesta (taulukko 5). Esimerkki Helsinki-moreenin liukoisuudet alittavat
VNa 331/2013:n mukaisten pysyvan jatteen raja-arvot. Maan seassa voi olla humusta

tai muuta kasvillisuudesta perdisin olevaa orgaanista ainesta.

Helsinki-moreenin maa-aines voi sisaltdd metallipitoisuuksia, jotka alittavat PIMA-ase-
tuksen (VNa 214/2007) mukaisten alempien ohjearvojen pitoisuudet. Betonimurskeen
siséltamia haitallisia aineita ovat paasaantodisesti kromi, molybdeeni ja sulfaatti (Wahl-
strom et al. 2001, s. 45). Diotti et al. 2020 ovat havainneet liukoisuustestien perusteella,
ettd rakennus- ja purkujatteesta liukenevista metalleista kromi, nikkeli, lyijy ja kupari ovat
liukoisuudeltaan kriittisimpid. Diotti et al. 2020 ovat lisksi havainneet liukoisuustesteis-
saan, etta kloridi, fluoridi ja sulfaatti ovat liukoisuuden kannalta kriittisi& parametreja ra-

kennus- ja purkujatteen liukoisuudessa (Diotti et al. 2020).
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Taulukko 5. Helsinki-moreenin kokonaispitoisuuksia ja haitta-aineiden liukoisuuksia
(koottu lahteista Metropolilab 2019a ja Metropolilab 2019b) ja pysyvan jatteen kaatopaik-
kakelpoisuuden raja-arvot (VNa 331/2013) seka hyddynnettavan jatteen sallitut liukoi-

suudet peitetyssa kenttarakenteessa (VNa 843/2017).

Tutkittu Kokonaispitoisuudet Kumulatiivinen liuennut Pysyvan Haitallisten
aine (mg/kg) maara L/S 10 jatteen aineiden
SFS EN-12457-3:2002 raja-arvo raja-arvo
2-vaiheinen ravistelutesti (mg/kg (mg/kg
kuiva -ai- kuiva -ai-
netta) VNa  netta) VNa
331/2013 843/2017
L/S 10 L/S 10
Nayte MK107 MK108 MK107 MK108 - -
As <5 <5 0,04 0,01 0,5 0,5
Hg 0,1 < 0,05 < 0,002 < 0,002 0,01 0,01
Cd <1 <1 < 0,001 < 0,001 0,04 0,04
Co 7 8 em. em. em. em.
Cr 19 23 0,03 0,06 0,5 0,5
Cu 23 17 0,08 0,18 2 2
Pb 22 8 0,04 0,06 0,5 0,5
Ni 10 13 0,09 0,05 0,4 04
Zn 91 48 <0,15 0,29 4 4
\Y, 28 30 0,06 0,09 - 2
Sb <2 <2 < 0,06 < 0,06 0,06 0,3
Ba em. em. 0,22 0,45 20 20
Se em. em. < 0,03 0,04 0,1 0,4
Mo em. em. 0,02 0,01 0,5 0,5
0 em. em. <16 <18,9 800 800
"YU em. em. <327 58 1000 1200
O em. em. 59 5,3 10 10
DOC em. em. 58 82,2 500 500
TDS em. em. 1078 1775 4 000 em.
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4. MATERIAALIT JA MENETELMAT

4.1 Tutki muskohde

Tutkimuksessa tarkasteltavat koepintarakenteet sijaitsevat Helsingin seudun ymparisto-
palvelut -kuntayhtyman (HSY) Ammassuon ekoteollisuuskeskuksessa, joka on noin 200
hehtaarin laajuinen jatteenkasittelykeskus Espoon kaupungin l&nsiosassa, osittain Kirk-
konummen kunnan alueella (kuva 8). Ammassuon jatteenkésittelykeskus otettiin kayt-
t6on vuonna 1987, jolloin se toimi seudullisena yhdyskuntajatteen kaatopaikkana.
Vuonna 2014 aloitti toimintansa Vantaan Energia Oy:n jatevoimala, jolloin kaatopaikalle
sijoitettavan jatteen maara vaheni huomattavasti. Amméassuon toimintojen paapaino on

vaihtunut loppusijoittamisesta jatteen jalostamiseen kasiteltavan jatteen méaaran ja laa-

dun muuttumisen seurauksena. (Uuksulainen et al. 2021)

Kuva 8. Ortoilmakuva Ammassuon jatteenkasittelykeskuksesta vuonna 2019
(kartta.hsy.fi). Koerakenteiden sijainti on rajattu punaisella viivalla.

4.2 Tutki muskohteen koerakent eiden esittely

Viisi erilaista koerakennetta on rakennettu elo-syyskuussa 2018 Ammassuon kaatopai-
kan laajennusalueen itareunalle. Koepintarakenteiden tarkoituksena on tutkia erilaisten

pintarakenneratkaisujen toimintaa. Koerakenteissa ei ole huomioitu kaasunjohtavuutta,
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silla rakenteiden alla ei ole jatetayttdd. Koepintarakenteiden rakentaminen ja niissa kay-

tetyt materiaalit on kuvattu tarkemmin Reimanin diplomitydssa (Reiman 2019).

Koerakenteiden rakennepoikkileikkaukset on esitetty kuvassa 9. Kaikissa koeraken-
teissa on tasatun pohjamaan paalla suojageotekstiili tai kaksi suodatinkangasta, joiden
nelibpaino on 400 g/m? (Vahanen 2018). Suojageotekstiilin tai suodatinkankaiden paalla
on 1,5 mm:n paksuinen LLDPE-pohjakalvo, joka on saumattu vesitiiviisti. Pohjakalvon
paalle on asennettu salaojamatto. (Ramboll 2018) Salaojamatto toimii koerakenteen
tarkkailukerroksena, johon kerdantyy pintarakenteen lapaiseva vesimaara.

Koerakenteessa A.1 on tiivistyskerroksena bentoniittimatto ja koerakenteessa A.2 poly-
meeriparannetulla bentoniitilla seostetusta hienorakeisesta jatteenpolton kuonasta #0/5
mm rakennettu 500 mm:n paksuinen tiivistyskerros (Ramboll 2018). Molemmissa on kui-
vatuskerroksena salaojamatto, 800 mm:n pintakerros Helsinki-moreenia ja 200 mm:n

nurmetettu kasvukerros lietekompostiseosta (kuva 9). (Ramboll 2018)

Koerakenne B.2 on kapillaarisulkurakenne, jossa on ohennettu pintakerros. Kapillaari-
sulkurakenne koostuu karkeasta 250 mm:n paksuisesta kapillaarikatkosta, jossa on kay-
tetty keskikarkeaa kuonalajitetta #5/12 mm, ja hienorakeista 500 mm:n paksuisesta ka-
pillaarieristeesta, jossa on kaytetty hienoa kuonalajitetta #0/5 mm. Kuivatuskerros on
karkeaa jatteenpolton kuonafraktiota #12/35 mm. Helsinki-moreenista rakennetun pinta-

kerroksen paksuus on 500 mm eika erillista kasvukerrosta ole. (Ramboll 2018)

Koerakenne C.0 on Helsinki-moreenista tehty valiaikainen, 200 mm:n paksuinen pinta-
rakenne (kuva 9) (Ramboll 2018). Koerakenteessa C.0 ei ole enda veden maaran seu-
rantaa, joten koerakenteen vesitasetta ei tarkastella. Koerakenteessa olevien yhdistel-

maantureiden tulokset on kuitenkin raportoitu tassa diplomitydssa.

Koerakenteessa U.1 on kaytetty tiivistyskerroksessa bitumistabiloitua jatteenpolton kuo-
naa (kuva 9). Kuivatuskerros on tehty salaojamatosta ja 500 mm:n paksuinen pintaker-
ros on rakennettu seoksesta, joka siséltaa 60 painoprosenttia Helsinki-moreenia, 30 pai-
noprosenttia hiekoitushiekkaa ja 10 painoprosenttia lietekompostia. (Ramboll 2018, Rei-
man 2019 mukaan)
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Kuva 9. Koepintarakenteet A.1, A.2, B.2, C.0 ja U.1 (Ramboll 2018; Reiman

Nurmi {kylva)
00 Kasvukerros (lietekompostiseos)

00 Pintakerros (Helsinki-moreeni)

— _ Salacjamatio

Bentoniittimatto

Salaojamatto

Pohjakalvo, LLDPE-kalvo 1,5 mm

Supjageotekstiili 400 g/m?

Tasattu pohjamaa (#0...5 mm kivituhka 0-300 mm)
Pengertaythd

Sucdatinkangas N3

MNykyinen kulvatuskerros KaM 16/32

Nurmi (kyha)
Kasvukerros (lietekompostiseos)

Pintakerros (Helsinki-moreeni)

Salacjamatte

Mineraalinen tiivistyskerros 500 mm

Salaocjamatto

Pohjakalvo, LLDPE-kalvo 1,5 mm

sucjagectekstili 400 g/m?2

Tasattu pohjamaa (#0...5 mm kivituhka 0-200 mm)
Pengertaytto

Suodatinkangas M3

Nykyinen kuivatuskerros KaM 16/32

Murmi (kylva)
Pintakerres (HSY maarittelema materiaali}

Kuivatuskerros, karkea kuona #12...35 mm

Kapillaarieriste, Hieno kuona #0/2...0/5 mm

Kapillaarikatko, Keski-karkea kuona #5...12 mm
Suojagectekstiili 400 g/m2

Pohjakalve, LLDPE-kalve 1,5 mm

Suajagectekstiili 400 g/m2

Tasattu pohjamaa (#£0...5 mm kivituhka 0-300 mm)
Pengertaytto

Suodatinkangas N3

Mykyinen kuivatuskerros KaM 16/32

Nurmi (kylvi)
00 Moreeni
Salacjamatto
Pohjakalvo, LLDPE-kalvo 1,5 mm
Suojageotekstiili 400 gfm?2
Tasattu pohjamaa (#0...5 mm kivituhka 0-300 mm)

Murmii (kyhed)

Pintakerros 500 mm (seos, jatepitoinen maa 60 paing-%,
hiekoitushiekka 30 paine-% ja lietekomposti 10 paino-%,
homogeniscitu seulomalls)

Kuivatuskerros, salacjamatto

Tiivistyskerros (massiivinen pintakerros, bitumistabiloitua
kuonaa), 500 mm

Salaojamatto

Pohjakalve LLODPE-kalva 1,5 mm

Suojageotekstiili 400 g/m 2

Tasattu pohjamaa {#0...5 mm kivituhka 0-300 mm)
Pangertiytbd

Sugdatinkangas N3

Mykyinen kuivatuskerros KaM 16/32

2019).
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4.3 Koerakenteiden seuranta

Koerakenteiden toimintaa seurataan rakennekerroksiin ja mittakaivoihin asennetuilla jat-
kuvatoimisilla antureilla seka mittakaivoista tehtavilla kenttamittauksilla ja vesinaytteen-
otolla. Koerakenteista purkautuvan veden maaraa ja laatua seka rakennekerroksien omi-
naisuuksia seurattiin tarkkailujakson aikana 1.12.20201 30.6.2021. Seurantajaksolla tar-
koitetaan tassa diplomitydssa syksysta 2018 kesdkuun 2021 loppuun kestanytta ajan-
jaksoa. Seurantajakson aikaiset lampdtila-, johtokyky- ja maankosteustulokset on esi-
tetty litteessa 6.

4.3.1 Kaivojen vesimé&aradseuranta ja rakenteiden instrumen-
toin nit

Pintarakenteiden rakennekerroksista purkautuvan veden méaaraa seurattiin pintaraken-
teiden rakennekerroksiin yhdistettyjen mittakaivojen avulla (kuva 10). Kaivot ovat joko
umpikaivoja tai lapivirtauskaivoja, joissa on v-pato. Kaikkiin mittakaivoihin on asennettu
pumppausjarjestelma, paitsi B2.2-kaivoon, johon ei kertynyt seurantajakson aikana
vettd, ja koerakenteen C.0 mittakaivoihin, koska koerakenteen C.0 osalta vesimaarien

seuranta on Iopetettu .

Pumput on ajastettu tyhjentamaan kaivoja 30 minuutin, 2 tunnin tai 24 tunnin valein, jol-
loin pumput pumppaavat 3 minuuttia kerrallaan. Pumppauksen jalkeen on 2 minuuttia
aikaa ennen pinnan tason mittausta, jotta pumppauksen jalkeen letkuissa oleva vesi ehtii
palautua kaivoihin. Kaivoissa on jatkuvatoimiset paineanturit, joiden avulla veden pinnan

tasot saadaan mitattua 10 minuutin valein. (Hamalainen 2020)

Koerakenteiden rakennekerroksiin on asennettu antureita mittaamaan maankosteutta,
sahkonjohtokykya ja lampdtilaa. Antureiden sijainti on esitetty kuvassa 10. Kuvasta na-

kyy myos mittakaivot sekéa mittakaivoissa olevat anturit.

Reimanin diplomitydssa todettiin seurantatulosten perusteella, ettd vesien johtamisjar-
jestelmissé on virheita. Joulukuussa 2020 pintarakenteita korjattiin ja samassa yhtey-
dessa rakennettiin kolme uutta umpikaivoa. Kenttien reunat rajattiin siten, ettei koera-
kenteeseen kerry vesia sen ulkopuolelta. Koerakenteiden A.1 ja A.2 pintavalunnat seka
kasvu- ja kuivatuskerroksista purkautuvat vedet yhdistettiin rakennekerroskohtaisesti ja
keré&ttiin kolmeen v-kaivoon. Korjauksien yhteydessa A.1 ja A.2 kenttien vedet eroteltiin
jatehtiin uudet umpikaivot, joihin johdetaan koerakenteesta A.1 pintavalunta (kaivo Al1.1)

seka kasvukerroksen ja kuivatuskerroksen vedet (kaivot A1.2 ja A1.3.). Alkuperaisiin kol-
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meen v-kaivoon johdetaan korjausten jalkeen pintarakenteen A.2 pintavalunta seka kas-
vukerroksen ja kuivatuskerroksen vedet. Uusien kaivojen rakentamisen yhteydessa van-
hat v-kaivot 1, 2 ja 3 nimettiin uudelleen kaivoiksi A2.1, A2.2 ja A2.3.

Koerakenteen A.1 rakennekerroksiin kertyvat vedet johdetaan viiteen mittakaivoon (kuva
10). Koerakenteeseen A.1 on asennettu eri syvyyksille kaksi yhdistelmaanturia kasvu-

kerrokseen ja nelja yhdistelmaanturia pintakerrokseen.

Koerakenteen A.2 rakennekerroksista johdetaan vedet viiteen eri mittakaivoon (kuva
10). Koerakenteen A.2 tiivistyskerroksessa on nelja yhdistelmaanturia eri korkeuksilla.
Koerakenteeseen A.2 ei ole asennettu kasvu- tai pintakerrokseen yhdistelmaantureita,
koska kyseiset rakennekerrokset ovat vastaavat kuin koerakenteessa A.1.

Koerakenteen B.2 rakennekerroksista purkautuvat vedet johdetaan kuuteen mittakai-
voon (kuva 10). Koerakenteen B.2 pintakerroksessa on yksi yhdistelmaanturi (anturi 12).
Anturi 11 ei ole toiminnassa, koska se on vaurioitunut asennuksessa. Kuivatuskerrok-
sessa on kaksi yhdistelmaanturia eri syvyyksilla. Kapillaarieristeessa on nelja yhdistel-
maanturia, jotka on sijoitettu pareittain eri syvyyksille. Kapillaarikatkokerroksessa on

kaksi yhdistelmaanturia eri syvyyksilla.

Koerakenteen C.0 rakennekerroksista purkautuvat vedet johdetaan kahteen v-kaivoon
(kuva 10). Pintavalunta kerataén kaivoon CO0.1 ja kaivoon CO0.2 johdetaan tarkkailuker-
rokseen kertyneet vedet. Helsinki-moreenikerrokseen on sijoitettu kaksi yhdistelmaantu-
ria eri syvyyksille. Koerakenteen U.1 rakennekerroksista johdetaan vedet viiteen kaivoon
(kuva 10). Rakenteessa U.1 on kaksi yhdistelmaanturia ja kuusi lampétila-anturia eri sy-

vyyksilla.
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Kuva 10. Koerakenteiden mittakaivot ja instrumentoinnit (Vahanen 2021).
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4.3.2 Vedenlaadun kenttamittaukset

Koerakenteista purkautuvien vesien mittakaivosta tehtiin kenttamittauksia kenttamitta-
reilla tarkkailujakson aikana 1.12.20201 30.6.2021. Kenttamittauksia tehtiin vesinayt-
teenottojen yhteydessa ja omina kenttamittauskertoina kerran kuukaudessa tammikuuta
lukuun ottamatta. Kenttamittauksien yhteydessa mitattiin myds kaivojen vedenpinnan

korkeudet.

Kenttamittauksissa mitattiin veden lampdtila, pH, sahkdnjohtavuus, redox-potentiaali ja
happipitoisuus. Kenttamittauksissa mittarin annettiin mitata noin minuutin verran, jonka
jalkeen mittaustulokset kirjattiin. Ensimmaiset kenttamittaukset mitattiin YSI Professional
Plus-mittarilla ja loput kenttamittaukset YSI Pro DSS-mittarilla. Joulukuun kenttamittauk-
sissa veden happipitoisuus mitattiin erilliselld happimittarilla. Joulukuun kenttamittauk-
sissa ei mitattu pH:ta, silla mittarin pH-anturi oli mittauksien aikana epdkunnossa. Kent-
tamittari kalibroitiin ennen kenttamittauksien aloittamista. Redox- ja happipitoisuuskent-
tamittaustulokset on esitetty liitteissa 2 ja 3.

4.3.3 Vesinaytteenotto

Koerakenteista purkautuvien vesien mittakaivoista otettiin vesinaytteitd kolmella nayt-
teenottokierroksella. Ensimmainen vesinaytteenotto tehtiin 1.12.2020 ennen koeraken-
teiden pienia korjauksia ja kolmen uuden umpikaivon rakentamista. Toinen vesinaytteen-
otto tehtiin 8.4.2021 arvioidun lumien sulamisen aikaan ja kolmas 22.6.2021. Vesinayt-
teenottojen yhteydessa tehtiin kenttamittauksia ja vedenpinnankorkeuden mittauksia.
Vesinaytteet otettiin homogenisoidusta kaivovedesta naytteenottimella. Homogenisointi
tehtiin sekoittamalla kaivossa olevaa vesipatsasta, jotta mittakaivon vesi ei olisi kerros-

tunutta. Liitteessa 1 on esitetty valokuvia vesinaytteenotoista ja kenttéamittauksista.

Vesinaytteet lahetettin SGS Finland Oy:n laboratorioon analysoitavaksi heti vesinayt-
teenottojen jalkeen. Naytteenottokaivoissa, lahetettyjen vesindytteiden maarissa ja labo-
ratorioanalyyseissa oli vaihtelua naytteenottokierroksien valilla (taulukko 6). Kevaéan ve-
sindytteenotossa otettiin suunnitellusti enemman vesinaytteita ja analyyseja, silla nayt-
teenotto pyrittiin ajoittamaan lumien sulamisen aikaan, jolloin aineet lahtisivat liikkeelle

pintarakenteissa. Liitteessa 4 on esitetty maarityksissa kaytetyt laboratoriomenetelmat.



35

Taulukko 6. Toteutuneet vesinaytteiden laboratorioanalyysit tarkkailujaksolla. Numerot
1, 2 ja 3 viittaavat vesinadytteenottokierroksiin 1.12.2020, 8.4.2021 ja 22.6.2021.

Koerakenne A.1 Koerakenne A.2 Koerakenne B.2 Koerakenne U.1

Mittakaivo Al.2 A1.3 A1.4 A1.5||A2.2 A2.3 A2.4 A2.5|B2.1 B2.2 B23 B24 B25 B26|U12 Ul3 Ul4 U1l5
pH 23 2 12 12 2 1,2 12 23 3 1,23 1,23 123 1,23 1,23 23 23 1,2 123
Sahkdnjohtavuus 23 2 12 12 2 1,2 12 23 3 1,23 123 123 123 123 23 23 12 123
Liukoiset metallit* 2 02 12 12 2 12 12 23 23 123 1,23 1,23 1,23 2 23 12 1,23
Cl, 504, 23 2 1,2 12 2 1,2 12 23 23 123 1,23 123 1,23 23 23 1,2 123
F- 2 2 12 1,2 2 1,2 1,2 23 23 123 1,23 123 123 2 23 12 123
CODMn, TDS 2 2 2

NO;~, NO;~, NH,*-N,

Kokonais-N 2,3 2 2,3

Kokonais-P 2,3 2 2,3

Sameus 2 2 2

DOC 2,3 2 2,3

* As, Ba, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Sb, Se, Mo, V, Al, Ca, Mg, Mn, Fe

4.3.4 Mittakaivojen laadulliset mittausanturit

Kenttamittauksien ja vesinaytteenottojen lisdksi vesien laatua seurattiin kolmessa kuiva-
tuskerroksen mittakaivossa jatkuvan instrumentoinnin avulla. Mittakaivoihin A2.3, B2.3
ja Ul.4 on asennettu anturit mittaamaan koerakenteista purkautuvien vesien pH:ta, séh-
konjohtavuutta, lampdétilaa ja sameutta. Liséksi mittakaivossa A2.3 seurataan liuenneen
orgaanisen aineksen maaréa, joka mitataan fluoresoivana liuenneena orgaanisena ai-
neksena (fDOM).

4.4 Vesitase tarkastelu

Tarkkailujakson aikaista vesitasetta tarkastellaan vertailemalla rakennekerroksista pur-
kautuvien vesien kokonaisvirtaamia tarkkailujakson aikaiseen sadantaan. Vertailun ta-
voitteena on selvittaa eri rakennekerroksista purkautuvien vesimaarien osuudet ja koko-
naisvirtaamien suuruudet verrattuna laskennalliseen sadantaan ja sen perusteella arvi-
oida eri rakennekerrosten osuutta vesitaloudessa. Pintarakenteen tehokkuutta arvioi-
daan tarkkailukerrokseen suotautuvan vesimaaran perusteella. Virtaamatietoja kayte-
taan myos kuormituksen laskennassa. Lisdksi vesitasetta tarkastellaan tarkkailujakson
rakennekerroksista purkautuvien hetkellisten vesimaarien avulla tarkkailujakson eri het-
kind. Hetkellisilla virtaamilla tarkastellaan pintarakenteiden toimintaa eri tarkkailujakson
hetkilla. Vesitasetarkastelu on tehty neliometria kohden, jotta koerakenteiden tulokset
ovat keskendén vertailtavissa. Koerakenteiden pinta-aloina on kaytetty korjauksien yh-

teydessa maaritettyja pinta-aloja neliometrin tarkkuudella (taulukko 7).
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Taulukko 7. Koepintarakenteiden virtaamien ja sadantojen laskelmissa kaytetyt tarke-
mitatut pinta-alat neliémetrin tarkkuudella (YIT 2020).

Koerakenne Al A.2 B.2 u.l
Pinta-ala (m2) 160 157 161 155

Ammassuon sadasemalla mitattuja sadanta- ja lampétilatuloksia on hyddynnetty vesita-
seen laskemisessa ja muiden tuloksien tarkastelussa. Vesitasetarkastelussa sadannan
on oletettu jakautuvan tasaisesti pintarakenteiden pinta-aloille. Tuntikohtaiset lampdtila-
arvot laskettiin mitattujen minuuttikohtaisten lampdétilojen keskiarvoina ja sadanta on il-
moitettu tuntisummana (Makela 2021a). Etaisyys koerakenteilta sddasemalle on noin 1,1
kilometria linnuntietd (Reiman 2019).

Kuvassa 11 on sadaseman mittaamat sadanta- ja lampdétila-arvot 1.1.20187 30.6.2021.
Sadantatiedot 25.9.2019i 4.2.2020 puuttuvat, joten sddaseman tietojen sijaan on esitetty
Nuuksion havaintoaseman tiedot. Vuoden 2020 talvi on ollut tahan mennessa leudoin,
silla lampdtila ei ole ollut alle -15 °C:een (kuva 11). Vuosien 2018, 2019 ja 2021 talvina
lampaotilat k&vivat alle -20 °C:ssa.
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Kuva 11. Ammassuon sddasemalla mitatut lampétila- ja sadantatulokset ajalta
1.1.20181 30.6.2021 (Makela 2021b). Sadantatiedot ajalta 25.9.201971 4.2.2020
ovat Nuuksion havaintoasemalla mitattuja (limatieteenlaitos 2021), silla kysei-
sen ajan sadantatietoja ei ole saatavilta Ammassuon sddasemalta.
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4.5 Kuormituslaskelmat

Tassa tyossa lasketaan rakennekerroksissa kaytetyista materiaaleista aiheutuvaa kuor-
mitusta vesinaytteista laboratoriossa maaritettyjen pitoisuuksien ja mittakaivoista mitat-
tujen naytteenottohetkea vastaavien hetkellisten virtaamien (luku 5.4.1.). Laskelmien
avulla pyritdan ottamaan huomioon pistemaisten laboratoriossa mitattujen pitoisuuksien
lisaksi rakennekerroksista purkautuvien vesiméaarien vaikutusta rakennekerroksissa kay-
tettavista materiaaleista aiheutuvaan kuormitukseen. Tarkastelu rajataan kloridi-, sul-
faatti-, kupari-, molybdeeni-, magnesium- ja kalsiumkuormitusten laskemiseen. Kuormi-
tuslaskelmissa kaytetaan virtaamana vesinaytteenottopéivan tuntikohtaisten virtaamien
keskiarvoa ja pitoisuutena naytteen laboratoriotulosta. Kuormitus ilmoitetaan yksikdssa

grammaa tai milligrammaa paivassa.

Kuormituslaskelmissa tutkitaan lisdksi Helsinki-moreenia ja jatteenpolton kuonaa sisal-
tavista rakennekerroksista liukenevien kloridi-, sulfaatti-, kupari, kromi- ja molyb-
deenimaarien liukenemisaikoja (luku 5.4.2.). Liukenemisaikalaskelmien avulla pyritaan
arvioimaan, kuinka kauan haitta-aineiden kulkeutuminen rakennekerroksissa kaytetyista
materiaaleista kestaa. Rakennekerrosten rakenneteoreettiset tilavuudet lasketaan ra-
kennekerrosten yla- ja alapintojen tarkemitattujen pinta-alojen ja suunniteltujen kerros-
paksuuksien perusteella (lite 8). Rakennekerrosten kuivairtotiheydet lasketaan rakenta-
misen aikana rakenteista mitattujen méarkairtotiheyksien ja naytteista maaritettyjen vesi-
pitoisuuskeskiarvojen avulla (Reiman 2019). Koerakenteen U.1 pintakerroksesta ei ole
tehty mittauksia rakentamisen aikana. Rakennekerrosten rakenneteoreettisten tilavuuk-

sien ja kuivairtotiheyksien avulla on laskettu rakennekerrosten kokonaiskuivapainot

Rakennekerroksista liukenevat kloridi-, sulfaatti-, kupari-, kromi- ja molybdeenimaarat
lasketaan L/S-suhteella 10 saatujen liukoisuustestituloksien maksimiarvojen perusteella

(taulukot 4 ja 5). Laskelmat siten todennékdisesti yliarvioivat liukenevia maaria.

Laskelmissa kaytetd&n hienorakeiselle kuonalle raekoon 072 mm liukoisuustuloksia,
keskikarkealle kuonalle raekoon 61 16 mm tuloksia ja karkealle kuonalle raekoon 167 32
mm tuloksia. Bitumikuonan ja kuonabentoniitin laskelmissa kaytetaan hienorakeisen
kuonan liukoisuustuloksia. Koerakenteen U.1 pintakerroksen materiaalista ei ole kaytet-
tavissa liukoisuustestituloksia. Liukenemisajat lasketaan jakamalla liukenevat maarat
lasketuilla minimi- ja maksimikuormituksilla. Tulokset kuvaavat tarkkailujakson hetkellisia

pitoisuuksia ja virtaamia eivatka koko kayttdian tilannetta.
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5. TULOKSET

5.1 Vesitaselaskelmat

Vesitasetarkastelu tarkkailujaksolla on aloitettu 29.1.2021, jolloin koerakenteen A.1 uu-
sien umpikaivojen veden maaran mittaukset kaynnistyivat. Koerakenteen C.0 mittakai-
voissa ei mitattu virtaamaa tarkkailujaksolla, joten sen vesitasetta ei olla tarkasteltu. Koe-
rakenteen B.2 pintakerroksesta purkautuvasta vedesta (mittakaivo B2.2) ei mitata virtaa-
maa, joten tarkasteluissa on kaytetty taysindisen kaivon vesimaaraa, joka on 50 litraa.
Diplomityon tarkkailujakso loppui 30.6.2021.

5.1.1 Koerakenteista purkautuva t vesimaarat

Kuvissa 12 ja 13 on esitetty koerakenteista purkautuvien vesien mittakaivoissa mitatut
virtaamat. Virtaamat ja sadanta on laskettu neliometrikohtaisesti kayttamalla urakoitsijan
tarkemittaamia pinta-aloja neliometrin tarkkuudella (taulukko 7). Virtaamien lisdksi ku-
vissa on esitetty laskennallinen sadanta kuvastamaan sen mahdollisia vaikutuksia vir-

taamaan.

Kaikkien koerakenteiden virtaamatuloksissa on kolme selkeda ajankohtaa, jolloin virtaa-
mat ovat kohonneet (kuvat 12 ja 13). Virtaamat ovat hetkellisesti nousseet kahtena lu-
mien sulamishetkena helmi- ja maaliskuun vaihteessa ja maaliskuun lopussa seka rank-
kasateella 26.5.2021. Koerakenteissa A.1, A.2 ja U.1 suurimmat virtaamat tulevat naina
hetkina kuivatuskerroksista. Muista koerakenteista poiketen, koerakenteessa B.2 suu-
rimmat virtaamat on mitattu tarkkailukerroksesta purkautuvista vesista. Suurin yksittai-
nen virtaamatulos oli koerakenteen U.1 tarkkailukerroksesta 26.5.2021, jolloin virtaama
oli noin 2,4 I/lh/m2. Huhtikuun alkupuolen (5.47 10.4.2021) sateet nakyvat virtaamien nou-
suina. Kesdkuun runsaammat sateet eivat ilmene tuloksien perusteella merkittéavina

muutoksina virtaamatuloksissa.
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taamat ja sadanta neliometria kohden tarkkailujaksolla
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kaivoissa mitatut virtaamat ja sadanta neliometria kohden tarkkailujaksolla
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5.1.2 Kumulatiiviset v irtaamat

Kumulatiivisten vesiméaarien tarkastelu on aloitettu 29.1.2021, jolloin joulukuussa 2020
rakennettuihin umpikaivoihin purkautuvien vesien virtaamia on mitattu ensimmaisen ker-
ran kokonaiselta paivaltd. Kuvassa 14 on esitetty kumulatiivinen sadanta ja pintaraken-
teista purkautuvat kumulatiiviset vesimaarat ajalta 29.1.20217 30.6.2021. Kaikista pinta-
rakenteista purkautuneiden vesien yhteenlaskettu maara on suurempi kuin kumulatiivi-
nen sadanta. Pienin ero purkautuneiden vesien virtaamissa verrattuna sadantaan on
koerakenteessa B.2, jossa kokonaisvirtaama on noin 7 % sadantaa suurempi (kuva 14).
Koerakenteissa A.1 ja A.2 kokonaisvirtaamat ovat noin 19 ja 23 % suurempia kuin sa-
danta. Koerakenteessa U.1 vesimaarien ero sadantaan on suurin, noin 44 %. Ero voi
johtua ennen tarkkailujaksoa rakennekerroksiin varastoituneesta kosteudesta. Toisaalta
osa sadannasta haihtuu, joten koerakenteesta purkautuvan veden virtaaman pitéisi olla
sadantaa pienempi.

Kumulatiivinen sadanta 246 1An
400
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m Pintavalunta mKasvukerros mPintakerros Kuivatuskerros

Kapillaarieristem Kapillaarikatkom Bitumikuona m Tarkkailukerros

Kuva 14. Koerakenteista purkautuneiden vesien kumulatiiviset maérat ja kumulatii-
vinen sadanta neliometrid kohden ajalta 29.1.7 30.6.2021. Pintarakenteen B.2
pintakerroksen vesimaarana on kaytetty taysinaisen kaivon tilavuutta (50 1),
koska vesimaaraa ei seurata.
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Koerakenteen A.1 ja A.2 mittakaivoista mitatut kumulatiiviset virtaamamaarat ajalta
29.1.20217 30.6.2021 on esitetty kuvassa 15. Suurin osa vedestéa on purkautunut kuiva-
tuskerroksesta, noin 63 % koerakenteessa A.1 ja 72 % koerakenteessa A.2. Molempien
pintarakenteiden kuivatuskerrokset ovat toimineet tarkoitetuilla tavoilla vettad poisjohta-
vina kerroksina. Toiseksi eniten vetta on purkautunut tarkkailukerroksista, joiden osuus
kumulatiivisista vesimaaristd on noin 17 % A.l-rakenteessa ja 12 % A.2-rakenteessa
(kuva 15).

Koerakenteiden A.1 ja A.2 vesien purkautumisissa on eroja, erityisesti kasvu- ja pinta-
kerroksessa (kuva 16). Helmikuun lumen sulamisvedet purkautuvat koerakenteessa A.1
kasvu- ja pintakerroksesta, mutta koerakenteessa A.2 vedet purkautuvat paaosin pinta-
kerroksesta. Taméa on voinut johtua kasvukerroksen jaatymisest, jolloin sen virtaama ei
ole kasvanut lumen sulaessa helmikuussa. Vasta maaliskuun lopun lumien sulamisve-
sien virtaamat nakyvat koerakenteen A.2 kasvukerroksen vesimaaran porrasmaisena
kasvuna (kuva 16). Toukokuun rankkasateen virtaama nakyy selkeana kasvukerroksen
virtaaman nousuna koerakenteessa A.1, mutta ei koerakenteessa A.2. Molempien pin-
tarakenteiden pintavalunnat pysyvat koko tarkkailujakson pienina (noin 1 % ja 2 %) ja
tasaisina ilman merkittavid muutoksia lumen sulamista tai rankkasateista huolimatta.
Pintavalunta on noin kaksinkertainen koerakenteessa A.2 verrattuna koerakenteeseen
Al

Koerakenteen B.2 mittakaivoissa mitatut kumulatiiviset virtaamamaarat on esitetty ku-
vassa 17. Kapillaarinen eriste ei ole toiminut odotetulla tavalla, silla suurin osa, noin 68
%, purkautuneesta vedesta on suotautunut koerakenteen lapi tarkkailukerrokseen. Kui-
vatuskerroksesta on purkautunut noin 3 % kokonaisvesimaarasta, mikd on huomatta-
vasti oletettua vahemman. Kapillaarieriste on ollut liilan hyvin vetté [&paiseva ainakin talla
luiskakaltevuudella. Erityisesti kevaalla lumen sulamisen aikaan tarkkailukerroksen vir-
taamat ovat kasvaneet. Toiseksi eniten vetta on purkautunut kapillaarikatkosta, jonka

osuus kokonaisvesimaarasta on noin 18 % (kuva 17).

Koerakenteista A.1 ja A.2 poiketen, B.2-koerakenteessa lumien sulaminen helmi- ja
maaliskuun lopussa seké toukokuun rankkasateesta aiheutunut virtaama nékyvat pinta-
valunnan kumulatiivisten virtaamien porrasmaisena kasvuna (kuva 18). Pintavalunta on
noin kolminkertainen verrattuna koerakenteeseen A.2. Kuivatuskerroksesta purkautu-
vista vesimaarissa ei ole havaittavissa selvda porrasmaista kasvua kyseisina tarkkailu-
jakson ajankohtina. Hyvin vettd johtavassa kuivatuskerroksessa vesi virtaa alaspain ja
imeytyy alla olevaan kapillaarieristekerrokseen. Suurin osa virtauksesta purkautuu tark-
kailukerroksesta, joten vesi suotautuu koko koerakenteen lapi eiké kapillaarinen rakenne

toimi riittdvan tehokkaasti.
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Kuva 15. Koerakenteiden A.1 ja A.2 rakennekerroksista purkautuvat kumulatiiviset
vesimaarat tarkkailujaksolla.
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Kuva 16. Koerakenteiden A.1 ja A.2 rakennekerroksista purkautuvat kumulatiiviset
vesimaarat tarkkailujaksolla.
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Kuva 17. Koerakenteen B.2 rakennekerroksista purkautuvat kumulatiiviset vesi-
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Kuva 18. Koerakenteen B.2 rakennekerroksista purkautuvat kumulatiiviset vesi-
maarat tarkkailujaksolla. Pintakerroksen virtaamatietoja ei ole tarkkailujakson
ajalta saatavilla, jonka takia sita on merkitty taysindisena kaivona (50 ).
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Suurin osa koerakenteesta U.1 purkautuvista vesistd on muista koerakenteista poiketen
purkautunut melko tasaisesti kuivatus-, tarkkailu- ja tiivistyskerroksista. Kuivatuskerrok-
sesta on purkautunut noin 31 % kokonaisvesimaarasta, tarkkailukerroksesta noin 30 %
ja tiivistyskerroksesta noin 25 % (kuva 19). Tiivistyskerroksen pitdisi olla huonosti vetta
lapaisevad, joten tuloksien perusteella on syyta epdilla vesien keruujarjestelméassa ole-
van vastaavanlaisia virheita kuin A.1 -ja A.2-rakenteissa todettiin ja korjattiin ennen tark-
kailujakson alkua. Pintavalunnan osuus on muihin koerakenteisiin verrattuna ollut suuri,
noin 11 %.

Tiivistys-, kuivatus- ja tarkkailukerroksen kumulatiivisissa kuvaajissa nakyy koeraken-
teessa B.2 virtaaman kasvu sulamisjaksojen ja toukokuun rankkasateen aikana (kuva
20). Kuivatuskerroksesta purkautuva kumulatiivinen vesimaara on suurin lukuun otta-
matta maaliskuun alkua, jolloin tiivistyskerroksesta purkautui hetkellisesti kumulatiivisesti
eniten vettd. Pintakerroksesta purkautunut vesimaard on noussut samoina ajankohtina
kuin kuivatuskerroksesta purkautunut vesimaara tarkkailujakson aikana, mutta nousut

ovat olleet huomattavasti pienempia.
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Kuva 20. Koerakenteen U.1 rakennekerroksista purkautuvat kumulatiiviset vesi-
maarat tarkkailujaksolla.
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Koerakenteiden tiivistyskerroksen lapaiseva vesimaara neliometrid kohden vuorokau-
dessa on laskettu tarkkailukerroksista purkautuvien virtaamien avulla (kuva 21). Laskel-
missa on kaytetty tarkkailujakson paivien maaraa, joka oli 153 paivaa, ja koerakenteiden
tarkemitattuja pinta-aloja. Tuloksien perusteella koerakenteet A.2 ja A.1 vahentavét te-
hokkaimmin veden suotautumista tarkkailukerrokseen tiivistyskerroksen lapi (kuva 21),
mika kuvaa jatetayttdon suotautuvan veden maarda. Kapillaarisulkurakenteesta B.2 on
mennyt vetta tarkkailukerrokseen asti noin viisinkertainen ja bitumikuonarakenteen U.1
l&pi noin kolminkertainen maara vetta verrattuna vetta tehokkaimmin virtausta vahenta-
vaan kuonabentoniittirakenteeseen A.2. Kapillaarirakenne B.2 ei vaikuta toimivalta. Koe-
rakenteen A.2 kuonabentoniitista rakennettu, paksu tiivistyskerros on estanyt veden paa-
tymista tarkkailukerrokseen hieman tehokkaammin kuin koerakenteen A.1 tiivistysker-
roksen bentoniittimatto.

1,40
1.20 1,17
1,00

0,80

0,60

Lapaiseva vesimaara (I/m2/d)

0,20

0,00
Al A2 B.2 ul

Kuva 21. Koerakenteiden tiivistyskerrokset l&paisevét vesimaarat neliometria koh-
den péaivassa tarkkailujaksolla 29.1.2021i 30.6.2021.

5.2 Koerakenteiden instrumentointi  tulokset

Koerakenteiden rakennekerroksien lampdétilaa, maankosteutta ja johtokykya mitattiin ra-
kennekerroksissa olevilla yhdistelmaantureilla. Tassa tydssa raportoidaan tarkkailujak-
son 1.12.2020i 30.6.2021 tulokset. Koko seurantajakson aikana kertyneet instrumen-

tointitulokset on esitetty liitteessa 6.
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5.2.1 Lampdtila

Lampdtila-antureiden tulokset tarkkailujakson ajalta on esitetty kuvissa 22 ja 24. Kuvissa
on esitetty myds sddaseman mittaama ulkolampétila. Seurantajakson aikaisten lampo-

tila-arvojen maksimi-, minimi- ja keskiarvot seka keskihajonnat on esitetty liitteessa 5.

Koerakenteiden A.1 ja A.2 lampdtilatulokset tarkkailujaksolla on esitetty kuvassa 22.
Koska koerakenteiden A.1 ja A.2 pinta- ja kasvukerroksien paksuudet ja niissa kaytetyt
materiaalit ovat samat, kaytetaan antureiden 17 6 lampdtiloja kuvaamaan myds koera-
kenteen A.2 vastaavien kerroksien lampdtiloja. Kasvukerroksessa 50 mm:n syvyydessa
mitatut lampdotilat olivat alle 0 °C 8.12.20207 16.12.2020 ja 11.3.202171 12.3.2021.

Lampdtilavaihtelu on suurinta kasvukerroksessa. Kasvukerroksen lampdtila korreloi lu-
mipeitteista jaksoa lukuun ottamatta ulkolampdtilan kanssa. Pinta- ja tiivistyskerroksessa
lampaotilat ovat vaihdelleet tarkkailujakson aikana samalla tavalla kuin kasvukerroksessa,
mutta muutokset ovat olleet loivempia (kuva 22). Tulosten perusteella lampdtila on ollut
rakenteessa nollan alapuolella vain kasvukerroksen ylaosassa ja vain muutamana pai-
vana pakkaskauden alussa joulukuussa ja sen lopussa maaliskuussa. Lumipeitteen an-

siosta rakenteen lampdtila on pakkasesta huolimatta noussut nollan ylapuolelle.

Koerakenteen B.2 lampdtilatuloksien vaihtelut muistuttavat koerakenteiden A.1 ja A.2
tuloksia. Pintakerroksen Helsinki-moreenin ja kuivatuskerroksen karkearakeisen jatteen-
polton kuonan lampdétilat ovat vaihdelleet laajemmalla alueella muihin kerroksiin verrat-
tuna (kuva 22) Lampdtilat eivat olleet alle 0 °C tarkkailujakson aikana. Rakennekerrok-
sissa lampdtilat seuraavat ulkolampdétilan muutoksia (kuva 22). Lampdétilat nousevat ke-

saa kohti, jolloin my6s ulkolampédtila nousee.

Kapillaarieristeen hienorakeisen jatteenpolton kuonan ja kapillaarikatkon keskikarkean
jatteenpolton kuonan lampédtilan vaihtelut ovat olleet samanlaisia, mutta ne eivat ole ol-

leet yhta jyrkkid kuin Helsinki-moreenin ja karkearakeisen kuonan vaihtelut (kuva 22).
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Kuva 22. Koerakenteiden A.1, A.2 ja B.2 rakennekerrosten l[Ampdtilat ja ulkolamp6-
tila tarkkailujaksolla. Punaisella katkoviivalla on merkitty aikavélit, jolloin koera-
kenteen A.1 kasvukerroksen 50 mm:n syvyydella lampdtila alitti 0 °C. Selitteen

numerot viittaavat kuvaan 10.

Nuuksion havaintoaseman talven 2021 lumisyvyystuloksien perusteella pysyvampi lumi-
peite muodostui tammikuun puolessa valissa. Lumisyvyys vaihteli 347 55 cm:n valilla.
Lumi suli lopullisesti huhtikuun puolen vélin jalkeen. Koko seurantajakson aikaiset lu-
misyvyystiedot on esitetty liitteessa 7. (Ilmatieteenlaitos 2021)
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Kuva 23. Lumisyvyys Nuuksion havaintoasemalla tarkkailujaksolla 1.12.202071
30.6.2020. (llmatieteenlaitos 2021)

Koerakenteen C.0 eli moreenirakenteen lampdétilat ovat tarkkailujakson alusta huhtikuun
alkuun asti pysyneet melko tasaisina noin 07 1 °C:ssa, minka jalkeen lampdétilat ovat l1ah-
teneet nousemaan ulkolampétilan nousun yhteydessa tarkkailujakson loppuun (kuva
23). Lahempana maanpintaa, 50 mm:n syvyydelld, lampétila on vaihdellut enemman.

Lampdtila ei ole ollut alle 0 °C tarkkailujakson aikana.

Koerakenteen U.1 kasvukerroksen lampdtilavaihtelut muistuttavat koerakenteen A.1l
kasvukerroksen lampétiloja. Kasvukerroksen lampétila on tarkkailujakson alussa ollut
noin 3 °C, jonka jalkeen se on noussut tarkkailujaksolla korkeimmilleen 22.6.2021 I&am-
poétilaan 23,9 °C. Bitumikuona 5 -lampétila-anturin tulokset ovat lahella kasvukerroksen
lampdtilaa. Bitumikuonassa olevien antureiden korkeusasemasta ei ole tarkkaa tietoa.
Lampadtila alitti O °C vain yhtena péaivana 11.3.2021. kasvukerroksessa 50 mm:n syvyy-
della (kuva 24).
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Kuva 24. Koerakenteiden C.0 ja U.1 lampdtilat ja ulkolampdtila tarkkailujaksolla.
Katkoviivalla on merkitty 11.3.2021, jolloin U.1:n kasvukerroksessa (50 mm) 0
°C alittui. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.
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5.2.2 Maankosteu s

Koerakenteiden maankosteudet tilavuusprosentteina on esitetty kuvissa 25i 27. Maan-
kosteuden liséksi kuvissa on esitetty sadanta, jotta voidaan arvioida sateen vaikutusta
maankosteuteen. Maankosteustuloksien perusteella voidaan arvioida vain maankosteu-
den suhteellisia muutoksia, koska rakennekerroksien maankosteusantureita ei ole kalib-
roitu materiaalikohtaisesti (Kiirikki 2019, Reiman 2019 mukaan). Jaatyneesta materiaa-
lista ei saada mittaustuloksia. Tamé& johtuu veden muuttumisesta kiteiseksi, jolloin anturit

eivat pysty mittaamaan todellista maankosteutta (Kiirikki 2021c).

Koerakenteessa A.1 maankosteus on ollut pdéasaantoisesti suurinta kasvukerroksessa
150 mm:n syvyydella (kuva 25). Kasvukerroksen antureissa maankosteudessa on ta-
pahtunut paljon muutoksia, johon on luultavasti vaikuttanut lyhyt etdisyys maanpintaan
(kuivumis- ja kastumissyklit ja haihdunta). Maaliskuun lopussa pintakerroksen, erityisesti
syvyydelld 650 mm:&, maankosteus on noussut &killisesti. Nousuun on todennékdisesti
vaikuttanut lumen sulaminen. Kuvaan 25 on merkitty punaisilla katkoviivoilla aikavalit,
jolloin kasvukerroksen 50 mm:n syvyyden lampdtilat ovat olleet alle O °C joulukuussa

2020 ja maaliskuussa 2021. Maankosteuden trendi on laskeva kesaa kohti.

Koerakenteessa A.2 maankosteusanturit ovat vain tiivistyskerroksessa. Tulosten perus-
teella maankosteus on kasvanut syvemmalle mentaessa (kuva 25). Suurinta maankos-
teuden vaihtelu ja yksittaiset mitatut arvot ovat olleet alimmassa anturissa 350 mm:n
syvyydelld. Helmi- ja maaliskuun lopussa maankosteusarvot ovat nousseet muutamaksi
paivaksi, mika todennakdisesti johtuu lumien sulamisesta. Toukokuun lopun maankos-
teuspiikki on todennakoisesti johtunut rankkasateesta. Tarkkailujakson loppua kohden
rakenteessa on havaittavissa kuivumista, mika nakyy arvojen loivana laskevana tren-

dina.
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Kuva 25. Koerakenteiden A.1 ja A.2 rakennekerrosten maankosteudet ja sadanta
tarkkailujaksolla. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.

Koerakenteen B.2 maankosteusantureiden instrumentointitulokset on esitetty kuvassa
26. Jatteenpolton kuonan sisaltdaméat metallit aiheuttavat sirontaa, josta anturit hairiinty-
vat. Tulokset ovat kuitenkin keskenaan vertailtavissa. (Kiirikki 2019, Reiman 2019 mu-

kaan)
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Karkean jatteenpolton kuonan eli kuivatuskerroksen maankosteus on ollut pienin (01 7
tilavuus-%) (kuva 26). Hienorakeisessa kuonassa eli kapillaarieristeessa syvyyksilla 150
mm ja 350 mm maankosteudet ovat olleet suurimpia (247 33 tilavuus-%) koko tarkkailu-
jakson ajan. Keskikarkeassa kuonassa eli kapillaarikatkossa syvyyksilla 50 mm ja 150
mm maankosteudet ovat vaihdelleet valilla 117 18 tilavuus-%. Pintakerroksen eli Hel-
sinki-moreenin maankosteusarvo on ollut samaa suuruusluokkaa kuin keskikarkean jat-
teenpoltonkuonan (18 tilavuus-%), mutta tarkkailujakson lopussa se laskee (4 tilavuus-
%).
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18 Hieno kuona 350 mm vasen 19 Keskikarkea kuona 50 mm
— 720 Keskikarkea kuona 150 mm Sadanta

Kuva 26. Koerakenteen B.2 rakennekerrosten maankosteudet ja sadanta tarkkailu-
jaksolla. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.

Koerakenteessa C.0 eli moreenirakenteessa maankosteus on tuloksien perusteella paa-
saantoisesti suurempaa 150 mm:n syvyydella kuin 50 mm:n syvyydella (kuva 27). Maa-
liskuun lopussa 50 mm:n syvyydell& maankosteus on vaihdellut sahaavasti, joka toden-
nakoisesti on liittynyt lumen sulamisesta johtuvaan suurempaan kosteuteen. Samaa
vaihtelua ei ole syvemmalla pintamaassa. Maalis- ja toukokuussa on kaksi yksittaista
maankosteuspiikkid, jolloin lAhempéana pintaa mitatut maankosteudet ovat nousseet sa-
malle tasolle kuin alemmassa anturissa. Nama arvojen nousut johtuvat todennakdoisesti
lumen sulamisesta ja rankkasadekuurosta. Maankosteudet ovat toukokuun lopulla lah-
teneet laskuun. Koerakenteen U.1 maankosteusantureiden instrumentointitulokset on

my0s esitetty kuvassa 27.
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Kuva 27. Koerakenteen C.0 ja U.1 rakennekerrosten maankosteus ja sadanta tark-
kailujaksolla. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.

Kuvaan 27 on merkitty punaisella katkoviivalla 11.3.2021, jolloin pintakerroksessa 50
mm:n syvyydella [ampétila oli alle 0 °C. Yhdistelm&anturien 1 ja 2 seka 150 mm:n syvyy-

dessa pintakerroksessa olevan anturin maankosteudet ovat hieman suurempia kuin pin-
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takerroksen 50 mm:n syvyyden maankosteudet. Samanaikaisesti pintakerroksen maan-
kosteusarvot ovat laskeneet (kuva 27). Etenkin kevaalla maankosteusarvot ovat vaihdel-

leet sahaavasti, johon on luultavasti vaikuttanut lumen sulaminen.

5.2.3 Johtok yky

Johtokykytulokset seurantajakson ajalta on esitetty kuvissa 281 30. Johtokyvyn lisaksi on
esitetty sadantamé&arat, jotta voidaan arvioida sadannasta aiheutuvan kosteuden mah-
dollista vaikutusta johtokyvyn muutoksiin. Ja&tyminen vaikuttaa johtokyvyn mittaami-
seen, silla jaatynyt vesi on kiteista, jolloin anturit eivat pysty mittaamaan todellista arvoa
(Kiirikki 2021c).

Koerakenteen A.1 johtokykytuloksien perusteella kasvukerroksen eli lietekompostin 150
mm:n syvyydella johtokyky on paésaantoisesti suurin vaihdellen valilla 71 23 millisiemen-
sid metrida kohden (mS/m) ja kasvukerroksen 50 mm:n syvyydella pienin vaihdellen valilla
21 11 mS/m (kuva 28). Pintakerroksen johtokyky on paasaantoisesti kasvukerroksen ar-
vojen valilla. Johtokyvyn arvot ovat kevaan yksittaisia huippuja lukuun ottamatta olleet
alle 25 mS/m tarkkailujakson ajan. Kuvaan on merkitty punaisilla katkoviivoilla aikavalit,
jolloin kasvukerroksen 50 mm:n syvyydella lampétila alitti O °C. Maaliskuun lopussa joh-
tokykyarvoissa on tapahtunut paljon vaihtelua. Johtokyvyn vaihteluihin on todennakéi-
sesti vaikuttanut lumen sulamisvedet, jotka ovat suotautuneet kasvu- ja pintakerroksen
lapi.

Koerakenteen A.2 tiivistyskerroksessa alempana, syvyydella 350 mm, johtokyky on tu-
loksien perusteella yli kaksinkertainen kuin ylemmissa antureissa (syvyyksilla 50 mm,
150 mm ja 250 mm) (kuva 28). Kuonabentoniittikerroksen alaosassa mitatut séhkdnjoh-
tavuuden arvot vaihtelevat noin 1107 240 mS/m ja ylempana mitatut sdhkdnjohtavuudet
noin 401 70 mS/m. Erityisesti tiivistyskerroksen alaosassa mitatuissa johtokykyarvoissa
nakyy helmi- ja maaliskuun lopun lumien sulamisesta ja 26.5.2021 olleesta rankkasa-

teesta aiheutunut vesipitoisuuden kasvu, jolloin johtokykykin on ollut suurempi.
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Kuva 28. Koerakenteiden A.1 ja A.2 rakennekerrosten johtokyky ja sadanta tarkkai-
lujaksolla. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.
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Koerakenteen B.2 johtokykytuloksien perusteella kapillaarieristeen eli hienorakeisen jat-
teenpolton kuonan johtokyky on tarkkailujaksolla korkein (kuva 29). Johtokyvyn arvot
ovat kapillaarieristeessa olleet suurempia rakennekerroksen alaosassa, 350 mm:n sy-
vyydelld, missa arvot ovat vaihdelleet noin 301 65 mS/m. Toiseksi suurin johtokyky on
kapillaarikatkossa kaytetylla keskikarkealla jatteenpolton kuonalla, jonka arvot ovat vaih-
delleet noin 101 25 mS/m. Pintakerroksen eli Helsinki-moreenin ja kuivatuskerroksen el
karkearakeisen jatteenpolton kuonan johtokykyarvot ovat melkein koko tarkkailujakson

olleet alle 10 mS/m.

Erityisesti hienorakeisen ja keskikarkean jatteenpolton kuonan johtokykytuloksien muu-
tokset seurantajaksolla muistuttavat toisiaan. Molempien kuonien johtokykyarvoissa on
havaittavissa tarkkailujakson aikana laskeva trendi. Lumen sulaminen helmikuussa ja
toukokuun rankkasateet nakyvat johtokykypiikkeina kuvassa (kuva 29). Pintakerroksen
ja hienorakeisen kuonan johtokyky on vaihdellut vastaavasti, mutta vaihtelu on ollut pie-

nempaa.
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18 Hieno kuona 350 mm vase# 19 Keskikarkea kuona 50 mm

= 7 Keskikarkea kuona 150 mm Sadanta

Kuva 29. Koerakenteen B.2 rakennekerrosten johtokyky ja sadanta tarkkailujak-
solla. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.

Koerakenteen C.0 pintakerroksen eli Helsinki-moreenin johtokyky on ollut tarkkailujak-
solla suurempaa syvemmalla kuin pinnassa (kuva 30). Johtokyky on vaihdellut tarkkai-

lujaksolla valilla 27 18 mS/m. Johtokyvyssé on tapahtunut sahaavaa vaihtelua erityisesti
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huhtikuun alussa ja toukokuun lopussa. Maaliskuun lopun lumen sulamisen ja tarkkailu-
jakson suurimman sadekuuron 26.5.2021 vaikutukset johtokykyyn ovat havaittavissa
etenkin 50 mm:n syvyydelld, jossa johtokyky on ajoittain noussut piikkimaisesti. Kesa-
kuun alusta lahtien johtokyky on laskenut sahaavasti tarkkailujakson loppuun asti. Ku-

vassa 30 on esitetty myos koerakenteen U.1 rakennekerrosten johtokyky.
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Kuva 30. Koerakenteiden C.0 ja U.1 rakennekerrosten johtokyky ja sadanta tarkkai-
lujaksolla. Punaisella katkoviivalla on merkitty 11.3.2021, jolloin kasvukerroksen
(50 mm) lampétila oli alle 0 °C. Selitteen numerot viittaavat kuvaan 10.
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Koerakenteen U.1 kasvukerroksen tuloksien perusteella kasvukerroksen johtokyky on
pysynyt paasaantdisesti melko tasaisena valilla 101 30 mS/m toukokuun loppuun asti,
jolloin se alkoi laskea (kuva 30). Maaliskuussa, kun kasvukerroksen lampdtila on laske-
nut alle 0 °C:n, johtokyky on pienentynyt kasvukerroksen 50 mm:n syvyydessa. Kasvu-
kerroksessa syvyyksilla 50 mm ja 150 mm johtokyky ovat olleet tarkkailujakson alussa 9
ja 20 mS/m ja tarkkailujakson lopussa 5 ja 8 mS/m. Sadannan vaikutus nakyy 50 mm:n
syvyydella johtokyvyn arvojen pienina ajoittaisina nousuina. Syvyydella 150 mm saman-
laista vaikutusta ei ole havaittavissa yhtéa selvasti. Tarkkailujakson lopulla kasvukerrok-

sen johtokyvyn trendi on laskeva.

Bitumistabiloidun kuonan séhkonjohtavuutta mitataan yhdistelm&aantureilla. Niiden toteu-
tunutta sijaintia ei ole urakoitsija ilmoittanut (Reiman 2019). Tuloksissa on yksittaisia hai-
ridista johtuvia piikkeja. Tulosten perusteella sdhkonjohtavuus on suurempi alemmassa
anturissa (2) vaihdellen valilla 201 437 mS/m. Ylemmassa anturissa (1) séhkdnjohtavuus
on vaihdellut valilla 127 122 mS/m. Molemmissa on loiva laskeva trendi.

5.3 Koerakentei sta purkautuvan veden laatu

Tarkkailujaksolla koerakenteiden rakennekerroksista purkautuvan veden laatua seurat-
tiin kentt&- ja laboratoriomittauksilla seka kaivoissa A2.3, B2.3, ja U1.4 jatkuvan instru-
mentoinnin avulla. Kenttdmittaustuloksissa on keskitytty tarkastelemaan sahkdnjohta-
vuuden ja pH:n tuloksia. Kenttamittauksien redox- ja happipitoisuustulokset on esitetty
liitteissd 2 ja 3. Laboratoriotuloksista on keskitytty tarkastelemaan kloridin, sulfaatin ja

tiettyjen raskasmetallien pitoisuustuloksia.

5.3.1 Jatkuvatoimiset anturit

Kuvissa 317 36 on esitetty instrumentoitujen mittakaivojen veden laadun jatkuvan seu-
rannan tulokset tarkkailujakson ajalta. Kaivojen mittaustuloksien liséksi kuvissa on kay-

tetty ulkolampétilaa, jotta voidaan arvioida sen mahdollisia vaikutuksia tuloksiin.

Koerakenteen A.2 kuivatuskerroksesta purkautuvan veden johtokykya, lampdtilaa, sa-
meutta, pH:ta, liuenneen orgaanisen aineen maaraa ja virtaamaa mitattiin mittakaivossa
A2.3. Johtokyky oli seurantajakson alussa noin 260 mS/m, jonka jalkeen se on korkeim-
millaan ollut noin 350 mS/m 16.12.2021 ja matalimmillaan noin 80 mS/m 25.3.2021 (kuva
31). Tammi- ja helmikuun pakkasilla, jolloin lampdtila k&vi noin 1 20 °C:ssa, sahkonjoh-
tavuuden arvot ovat olleet noin 300i 315 mS/m. Taman jalkeen lampdtila nousi yli 0

°C:seen, jolloin sdhkodnjohtavuuden arvot laskivat. Maaliskuun lopusta sahkdnjohtavuus
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on melko tasaisesti noussut lukuun ottamatta pienia notkahduksia huhtikuun alkupuolella

ja toukokuun lopussa.

Johtokyvyn, virtaaman ja ulkolampétilan muutoksilla on keskendan havaittavissa oleva
yhteys. Virtaaman noustessa veden johtokyky laskee (kuva 31). Helmi- ja maaliskuun
lopun korkeammat virtaamamadarat johtuvat todennakdisesti lumen sulamisesta, silla
lampotila-arvot ovat samanaikaisesti nousseet yli 0 °C:seen. Rankkasade 26.5.2021 n&-
kyy tuloksissa selvasti suurena virtaamana ja johtokyvyn hetkellisena laskuna. Tarkkai-
lujakson loppua kohden johtokyvyn ja ulkolampdtilan arvot ovat l&ahteneet nousuun ja
virtaama on pysynyt tasaisena. Mittakaivon vesipatsaan homogenisoinnilla ei ole havait-

tavissa selvaa vaikutusta johtokykyyn.
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Kuva 31. Koerakenteen A.2 kuivatuskerroksen mittakaivossa A2.3 mitattu sahkon-
johtavuus ja virtaama seka sddasemalla havaittu ulkolampdétila tarkkailujaksolla.

Muut mittakaivon A2.3 instrumentoiduista parametreista ja ulkolampdétila tarkkailujakson
ajalta on esitetty kuvassa 32. Korkeimmat virtaama-arvot ovat kuvan tulkittavuuden takia

rajattu pois. Korkeimmillaan instrumentoitu virtaama oli noin 120 I/h 26.3.2021.

Mittakaivossa instrumentoitu veden pH on ollut seurantajakson alussa 8,5 (kuva 32).
Taman jalkeen pH-arvot ovat kahdesti vaihdelleet noin arvojen 11 ja 9,5 valilla tammi-
kuun alusta helmikuun loppuun. Kevaan arvoista pH oli matalimmillaan 15.5.2021, jolloin
se oli 8. Kevaalla pH-arvot ovat todennékoisesti liian korkeita, silla kesdkuussa tehdyn

kalibroinnin yhteydessa pH-arvot alenivat (Kiirikki 2021a). Mitatut pH-arvot vaikuttavat



63

tuloksien perusteella osittain korreloivan virtaaman kanssa toukokuuhun 2021 asti. Vir-
taama-arvoissa tapahtuvat nousut nakyvat myos pH-arvojen nousuina. Toukokuun puo-

lesta valista alkaneen pH:n nousun yhteydessa virtaama-arvot eivat ole nousseet.

Liuenneen orgaanisen aineksen maaréa on ollut noin 320 rfu:ta tarkkailujakson alussa.
Liuenneen orgaanisen aineksen maaraa on mitattu fluoresoivana liuenneena orgaani-
sena aineksena (fDOM). Kun kaivossa mitattu virtaama on hetkellisesti ollut suuri,
fDOM:n arvo on pienentynyt. Tarkkailujaksolla fDOM:n maara laski pienimmilleen, noin
puoleen lahtdtasosta, maaliskuun lopulla. Talla valilla arvoissa oli ajoittaisia pienia nou-
suja esimerkiksi tammi- ja helmikuun lopuissa. Orgaanisen aineksen maaré nousi ke-
vaan aikana tasolle 240 rfu:ta.

Veden lampdtila seuraa loivapiirteisesti ulkolampotilaa, mutta pysyy nollan ylapuolella.
Veden lampétila oli tarkkailujakson alussa tammikuussa noin 8 °C tarkkailujakson
alussa. Lampatila laski maaliskuussa ja oli matalimmillaan 25.3.2021 noin 2 °C. Tamén
jalkeen veden lampdtila nousi, jolloin tarkkailujakson lopussa sen arvo oli korkeimmillaan
17,9 °C.

Sameus oli tarkkailujakson alussa 0,4 FNU:ta. Se on vaihdellut paaosin 0,47 0,8 FNU:n
valilla seurantajakson ajan. Sameuden arvot ovat nousseet korkeiksi yksittaisiksi pii-
keiksi 25.3.2021, jolloin sameus oli 11,3 FNU:ta ja 28.5.2021, jolloin sameus oli 15
FNU:ta. Kyseiset arvot ovat todennadkoisesti johtuneet vesipatsaiden sekoittamisesta
kenttamittauksien ja vesinaytteenottojen yhteydessa. Lisaksi seurantajaksolla on muu-
tamia pienempia sameusarvojen nousuja, joista useimmat ovat ajoittuneet muille kent-

tamittauspaiville ja paiville, jolloin virtaama-arvot ovat nousseet.
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Kuva 32. Koerakenteen A.2 kuivatuskerroksen mittakaivossa A2.3 mitattu pH, sa-

meus, veden |Ampdtila, liuenneen orgaanisen aineksen maara ja virtaama tark-

kailujaksolla seka ulkolampdtila. Korkeimmat virtaama-arvot on kuvan selkey-
den takia rajattu kuvasta.

Koerakenteen B.2 kuivatuskerroksesta purkautuvan veden séhkodnjohtavuutta, sa-
meutta, pH:ta, virtaamaa ja lampdtilaa mitattiin mittakaivossa B2.3. Purkautuneen veden
sahkonjohtavuus, mittakaivossa mitattu virtaama ja ulkolampétila tarkkailujaksolla
1.12.20207 30.6.2021 on esitetty kuvassa 33. Séhkodnjohtavuus on ollut seurantajakson
alussa noin 125 mS/m, jonka jalkeen se on noussut nopeasti noin 260 mS:iin/m joulu-
kuussa 2020. Johtavuus on laskenut loivasti. Maaliskuussa tehtyjen huoltotoimenpitei-
den yhteydesséa kaivossa oleva pumppu asennettiin liilan syvdlle ja kaivoon joudulttiin li-
saamaan puhdasta hanavetta (Kiirikki 2021b). Taméa nakyy sédhkdnjohtavuuden tulok-
sissa: sdhkonjohtavuus on laskenut &killisesti 2.3.2021 tasolle 0,1 mS/m. Taméan jalkeen
3.3.2021 sahkodnjohtavuus on palautunut tasolle 40 mS/m. Taltd osin johtokyvyn arvot
on merkitty kuvaajaan katkoviivalla, koska tulokset eivat luotettavasti kuvaa rakenteesta
purkautuvan veden laatua. Sahkonjohtavuudella ja ulkolampétilalla ei ole havaittavissa

selkeaa yhteista trendia.
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Kuva 33. Koerakenteen B.2 kuivatuskerroksen mittakaivossa B2.3 mitattu sahkon-
johtavuus ja ulkolampdtila tarkkailujaksolla. Katkoviivalla on merkitty johtokyvyn
arvot sen jalkeen, kun pumppu asennettiin hetkellisesti liian syvélle ja kaivoa
taytettiin hanavedella.

Mittakaivon B2.3:n muiden parametrien tulokset seurantajaksolla on esitetty kuvassa 34.

Mitattu virtaama oli tarkkailujakson aikana korkeimmillaan noin 100 I/h 3.3.2020.

Mitattu pH oli 8,5 tarkkailujakson alussa, jonka jalkeen sen arvo on vaihdellut ja se on
kaynyt ajoittain noin 11:ssa (kuva 34). Tammikuusta lahtien pH on pysynyt melko tasai-
sena 9,5:ssai 10:ssa muutamaa yksittaistd pH:n nousua lukuun ottamatta huhtikuun lop-
puun asti. Taman jalkeen pH on noussut 12,3:een toukokuun lopussa. Kevaalla mitta-
kaivosta B2.3 instrumentoidut pH-arvot ovat myos todennakoisesti liilan korkeita, silla ke-
sakuussa tehdyn kalibroinnin yhteydessa pH-arvot laskivat selvasti kevaan arvoihin ver-

rattuna (Kiirikki 2021a). Kalibroinnin jéalkeen pH laski noin 8:aan.

Mitattu sameus oli 0,9 FNU:ta tarkkailujakson alussa. Sameuden arvot ovat pysyneet
paasaantoisesti melko vakaina tarkkailujakson aikana, mutta 3.3.2021 pumpun korkeu-
den korjaamisen yhteydessa sameus on ollut hetkellisesti noin 1200 FNU:ta. Lisaksi sa-
meus nousi hetkellisesti kevaan ja kesan kenttadmittauksien ja vesinaytteenottojen yhtey-
dessa (kuva 34).

Mitattu veden lampdtila on ollut seurantajakson alussa 9,5 °C. Lumien sulamisvaihe na-

kyy tuloksissa lampdtilan nopeana laskuna helmikuussa. Alimmillaan veden lampdtila oli
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2.3.2021, jolloin se oli 3,3 °C ja ylimmilla&én 30.6.2021, jolloin se oli 14,9 °C. Veden lam-
potila korreloi ulkolampdétilaan, silla veden l[ampétila on noussut keséda kohden ulkolam-
poétilan noustessa.

45 14
35 12
=)
z
w25 10
=4 =
°n =
) -
a2 15 —~pt 8 o
5] I
o
E -5 4
a
-
-15 2
-25 0
1.12.2020 12.1.2021 23.2.2021 6.4.2021 18.5.2021 30.6.2021
Paivamaara
Ulkolampdtila ==\eden lampdtila Sameus Virtaama e=——pH

Kuva 34. Koerakenteen B.2 kuivatuskerroksesta purkautuvan veden mittakaivossa
B2.3 mitattu pH, sameus, veden lampdtila ja virtaamat tarkkailujaksolla seka ul-
kolampotila. Korkeimmat virtaama-arvot ovat kuvan selkeyden takia rajattu ku-

vasta.

Koerakenteen U.1 kuivatuskerroksesta purkautuvan veden johtokykya, sameutta, pH:ta,
virtaamaa ja lampoétilaa mitataan mittakaivossa Ul1l.4. Johtokyky on tarkkailujakson
alussa ollut noin 175 mS/m (kuva 35). Johtokyky on laskenut vaihdellen 1&hinné virtaa-
man muutoksista johtuen ja tasaantunut helmikuun puolessa valin noin 140 mS:iin/m.
Taman jalkeen sahkonjohtavuus on noussut ja se on ollut suurimmillaan helmikuun lo-
pussa noin 240 mS/m, jonka jalkeen johtokyky on laskenut. Maaliskuun lopussa on yk-
sittdinen laskupiikki, jonka jalkeen arvo on vakiintunut noin tasolle 20 mS/m. Johtokyvyn
laskeminen kevaalla johtuu todennédkoisesti lumien sulamisesta. Johtokywylla ei ole ha-

vaittavissa selkeda korrelaatiota ulkolampdtilan kanssa jaatymista lukuun ottamatta.



67

400 40
350 30
<
E 300 20
£
?E; 250 10 g
©
(O] o =
8 200 r- 0 ©
= o
== T :
> «@
X< 150 -10 -
? Ta
8
S 100 -20
=
50 -30
0 -40
1.12.2020 12.1.2021 23.2.2021 6.4.2021 18.5.2021 30.6.2021
Paivamaara
= Johtokyky (mS/m) Virtaama (I/h) Ulkolampétila (°C)

Kuva 35. Koerakenteen U.1 kuivatuskerroksesta purkautuvan veden mittakaivossa
U1.4 instrumentoitu sahkdnjohtavuus ja ulkolampdtila tarkkailujaksolla.

Mittakaivon U1.4 muut mitatut parametrit on esitetty kuvassa 36. Helmi- ja maaliskuun
lopuissa mitatut korkeat virtaamat, jotka ovat olleet korkeimmillaan noin 125 I/h ja 215
I/h, ovat seurausta lumen sulamisesta, silla ulkolampdtila on noussut samanaikaisesti

noin 7 °C:een.

Tarkkailujakson alussa pH on ollut 8,2, jonka jalkeen se on noussut sahaavasti touko-
kuun puoleen valiin saakka, jolloin se on ollut suurimmillaan 12,2 (kuva 36). Kuivatus-
kerroksesta purkautuneen veden pH-arvot ovat laskeneet, kun kaivoissa mitattu vir-
taama on noussut piikkina. Vaihtelua pH-arvoissa on tapahtunut erityisesti lumien sula-
misen aikaan, jolloin virtaama-arvot ovat olleet korkeita. Toukokuun puolenvalin jalkeen
pH-arvot ovat laskeneet ensin kesdkuun puolivaliin asti 10,1:een, jonka jalkeen puolivuo-
tiskalibroinnin seurauksena pH-arvot ovat pienentyneet seurantajakson lopun ajaksi
8,5:een. Kevaan pH-arvot ovat todennakdisesti liilan suuria, silla kalibroinnin seurauk-

sena arvot pienenivat huomattavasti (Kiirikki 2021a).

Sameus on ollut tarkkailujakson alussa 0,5 FNU:ta. Sameuden arvot pysyivat muutamia

yksittaisia piikkeja lukuun ottamatta melko tasaisina koko tarkkailujakson ajan. Suurim-
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mat yksittdiset sameusarvot ovat mitattu 8.4.2021 ja 28.5.2021, jolloin tehtiin vesinayt-
teenotto ja kenttamittauksia. Muita sameuden arvoihin liittyvia trendeja ei ole kuvassa 36

havaittavissa. Kesakuun epdjatkuvuuskohta sameudessa johtuu kalibroinnista.

Mitattu veden lampdtila on ollut tarkkailujakson alussa 11,3 °C. Alimmillaan lampédtila on
ollut 0,4 °C 25.3.2021 ja korkeimmillaan 19,4°C 7.12.2021. Lumien sulaminen nakyy tu-
loksissa lampdtilan nopeana laskuna helmikuun ja maaliskuun lopussa. Vedenlampoti-
lan trendi on nouseva kes&é kohti, mika oletettavasti johtuu ulkolampdtilan ja rakentei-
den lampdtilan nousemisesta.
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Kuva 36. Koerakenteen U.1 kuivatuskerroksesta purkautuneen veden mittakaivosta
instrumentoitu pH, sameus, veden lampdtila, virtaama seka ulkolampétila tark-
kailujaksolla. Kuvassa ei nay korkeimpia virtaama- ja sameusarvoja kuvan tul-

kittavuuden takia.

Kuivatuskerrosten mittakaivojen vesista koerakenteen U.1 eli bitumikuonarakenteen kui-
vatuskerroksesta purkautuneen veden lampétila on paésaantdisesti ollut korkein instru-
mentoitujen mittakaivojen vesista (kuva 37). Veden lampdtilat laskevat lumien sulamisen
yhteydessa, kun kylmaa sulamisvetta suotautuu pintarakenteiden lapi helmi- ja maalis-
kuussa. Myds toukokuun rankkasade on laskenut veden lampotilaa, mika nékyy erityi-
sesti mittakaivoissa A2.3 ja U1.4 (kuva 37).
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Kuva 37. Veden lampétilat instrumentoiduissa kuivatuskerrosten mittakaivoissa
seka ulkolampdtila ja sadanta tarkkailujakson aikana.

5.3.2 Veden pH-tulokset

Tarkkailujakson aikana koerakenteista purkautuvien vesien laatua tutkittiin kenttamitta-
reilla kuusi kertaa ja vesinaytteitd analysoitiin laboratoriossa kolme kertaa. Laboratorio-
tulosten tarkastelu on rajattu keskeisimpiin yhdisteisiin ja tiettyihin raskasmetalleihin. Ku-
vissa 38i 54 on esitetty kenttamittausten ja laboratoriomaaritysten tulokset. Kenttamitatut
pH- ja sahkonjohtavuustulokset on esitetty yhtenaisina viivoina ja laboratoriotulokset eril-
lisind, avoimina symboleina. Laboratoriossa mitatut kloridi-, sulfaatti- ja raskasmetallipi-
toisuudet on esitetty naytteenottohetkea kuvaavina pistemaisina arvoina, jotka on yhdis-

tetty toisiinsa yhtenaisilla kuvaajilla.

Tarkkailujakson aikaiset pH:n kenttéa- ja laboratoriomittauksien tulokset on esitetty ku-

vissa 38i 42. Kaikista mittakaivoista ei otettu vesinaytteita tarkkailujakson aikana.
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Kuva 38. Rakennekerroksista purkautuneiden vesien pH-kenttamittaustulokset
tarkkailujaksolla.

Metallien kulkeutumisen kannalta pH on keskeinen olosuhdetekija. Kaikkien mittakaivo-
jen pH:n kenttadmittaustuloksien perusteella tuloksissa on suurta ajallista vaihtelua seka
eroja koerakenteiden ja rakennekerrosten valilla (kuva 38). Kuvissa 391 42 on esitetty
pH-tulokset koerakenteittain.

Koerakenteesta A.1 purkautuvien vesien mitatut pH-arvot ovat padsaantoisesti valilla
7,11 8,5 (kuva 39). Suurin yksittdinen mitattu pH-arvo on pintavalunnan 9,8 ja pienin on
pintakerroksesta purkautuneen veden 6,7, jotka molemmat on mitattu maaliskuun kent-
tamittauksissa. Laboratoriossa analysoitujen naytteiden pH-arvot ovat huhtikuun vesi-
naytteenotossa hieman kenttamittauksien arvoja suurempia. Kesakuun mittauksien pe-
rusteella koerakenteen A.1 rakennekerroksien vesien pH-arvot ovat valilla 7,51 8,5. Kent-
tamittausten tulokset ja vesinaytteiden laboratorioanalyysitulokset vastaavat hyvin toisi-

aan.
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Kuva 39. Koerakenteesta A.1 purkautuneiden vesien pH:n kentta- ja laboratoriomit-
taustulokset tarkkailujaksolla. Taustatiedoksi kuvassa on myos joulukuun 2020
naytteenoton tulokset.

Koerakenteen A.2 kuivatuskerroksesta purkautuneen veden joulukuussa 2020 labora-
toriossa analysoitu pH on tutkittu ennen uuden umpikaivon Al.3 rakentamista, joten ana-
lysoitu vesindyte on koostunut myds osittain koerakenteen A.1 kuivatuskerrokseen ke-
raantyneesta vedesta. Koerakenteiden kasvu- ja pintakerrokset on tehty samoista mate-
riaaleista ja ne ovat yhta paksuja, joten kuivatuskerroksesta purkautuvien vesien pitéisi

olla laadultaan lahella toisiaan.

Suurin A.2 rakenteen vesien kenttdmittauksissa mitattu pH-arvo on ollut noin 11, joka
mitattiin 8.4.2021 tarkkailukerroksesta purkautuvien vesien mittakaivosta (kuva 40).
Kasvu- ja pintakerroksen mittakaivoihin purkautuneiden vesien pH-arvot ovat pysyneet

kenttamittaustuloksien perusteella melko tasaisina lapi seurantajakson.

Kasvukerroksesta purkautuneen veden pH-arvot ovat oletetusti osittain samankaltaisia
kuin vastaavat tulokset koerakenteessa A.1 pintarakenteiden samankaltaisuuden takia.
Pintakerroksien vesien pH-kenttamittausten tulokset ovat koerakenteessa A.2 olleet suu-
rempia verrattuna koerakenteeseen A.1, mutta laboratoriomittauksissa arvot ovat olleet
molemmissa melkein yhta suuria. Koerakenteen A.2 kuivatuskerroksesta purkautunei-
den vesien pH-arvot ovat selvasti koerakenteen A.1 kuivatuskerroksesta purkautuviin
vesiin verrattuna suurempia. Korkeampi pH voi johtua koerakenteen A.2 tiivistyskerrok-

sessa kaytetystd kuonabentoniitista, joka on emaksistd. Kuonabentoniitista on voinut
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kulkeutua pH:ta nostavia aineksia ylapuoliseen veteen. Yhtena tekijana voi olla myoés
pintakerroksen materiaalin eli Helsinki-moreenin laatuvaihtelu, kuten suurempi maara

betonia tai laastia.

Koerakenteen A.2 tarkkailukerroksesta purkautuvien vesien korkeat pH-arvot johtuvat
todennéakdisesti tiivistyskerroksen emaksisesta kuonabentoniitista. Pintavalunnan arvot
ovat padsaantotisesti olleet mittauksien perusteella noin 8, mutta maaliskuun mittauk-
sissa pH oli vasten oletuksia noin 9,3. My0ds A.1 rakenteessa pintavalunnan pH oli maa-
liskuussa korkeampi, joten selityksené voi olla lumeen kertyneiden hiukkasten vaikutus.

Koerakenteen A.2 osalta kenttdmittausten tuloksissa ja vesinaytteiden laboratorio-
analyysituloksissa on jonkin verran eroa, seka ylospain etta alaspéin. Merkittavin ero on
tarkkailukerroksen veden pH:ssa kesakuussa, jolloin laboratorioanalyysin tulos on l&hes
1 pH-arvon verran suurempi. Ero on tallgin ollut melkein kymmenenkertainen, koska pH-
asteikko on logaritminen. Mitta-anturin ilmoittama pH-arvo on ollut pdasaantoéisesti suu-
rempi kuin kentta- ja laboratoriomittaukset, mutta kalibrointi kesdkuussa ei vaikuttanut
tulokseen kuin noin 0,5 yksikk6a.
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Kuva 40. Koerakenteesta A.2 purkautuvien vesien pH:n kentté- ja laboratoriomit-
taukset seka jatkuva mittaus mittakaivossa tarkkailujaksolla. Taustatiedoksi ku-
vassa on my6s joulukuun 2020 naytteenoton tulokset.

Koerakenteen B.2 kapillaarikatkokerroksesta purkautuvan veden (mittakaivo B2.5) pH-

arvot ovat tarkkailujakson aikana selvasti muita korkeimpia, valilla 10,61 11,6 (kuva 41).
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Myos tarkkailukerroksesta purkautuvan veden pH-arvot ovat kentté- ja laboratoriomit-
tauksien perusteella maaliskuusta toukokuuhun olleet yli 11. Korkea pH-arvo johtuu to-

dennékoisesti veden suotautumisesta eméaksisten kuonakerrosten lapi (taulukko 4).

Muista rakennekerroksista purkautuvien vesien pH-arvot ovat olleet myds emaksisia,
mutta kapillaarikatko- ja tarkkailukerrokseen verrattuna pienempid. Ne ovat vaihdelleet
valilla 81 9,6. Myo6s koerakenteen B.2 pH-tuloksissa on jonkin verran eroa kenttamittaus-
ten ja laboratoriomaaritysten valilla. Laboratoriomaaritysten tulokset ovat paaasiassa
pienempia 0,51 1 pH-arvoa. Mittakaivoon asennetun anturin mukainen pH on p&aasaéan-
toisesti suurempi kuin kentté- ja laboratoriomitatut arvot. Huhtikuussa 2021 jatkuvan mit-
tauksen mukaan pH oli suurimmillaan 1,8 yksikkd&a suurempi kuin laboratoriossa maari-
tetty pH (kuva 41). Mitta-anturin ilmoittama pH-arvo laski huomattavasti kalibroinnin jal-

keen kesakuussa.
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Kuva 41. Koerakenteesta B.2 purkautuvien vesien pH:n kentta- ja laboratoriomit-
taukset ja jatkuva mittaus mittakaivossa tarkkailujaksolla. Taustatiedoksi ku-
vassa on my6s joulukuun 2020 naytteenoton tulokset.

Koerakenteen U.1 pH-tulokset poikkeavat muiden kuonaa sisaltdvien koerakenteiden
tuloksista, silla bitumikuonakerroksesta purkautuvien vesien pH-arvot ovat alle 9,5. Pin-
takerroksesta purkautuneen veden kenttamittarilla mitatut pH-arvot ovat korkeampia ver-
rattuna muista kerroksista purkautuneisiin vesiin maalis- ja huhtikuun kenttamittauksissa
(kuva 42). Huhtikuussa laboratorioanalyysin perusteella pintakerroksen veden pH-arvo

on ollut 8,1, mika on pienempi kuin kenttamittarilla saatu arvo 9,0. Tarkkailukerrokseen
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suotautuneen veden pH-arvot ovat oletetusti muiden kerroksien mitattuja arvoja suurem-

pia, silla vesi on suotautunut bitumistabiloidun kuonan lapi, jonka pH on eméksinen.

Koerakenteesta U.1 purkautuvien vesien pH-tuloksissa on jonkin verran eroa kenttamit-
tausten ja laboratorioméaaritysten valilla. Suurin ero, noin 1,5 yksikk6&, on tarkkailuker-
roksesta purkautuvan veden pH-arvossa kesdkuussa. Mittausanturin ilmoittama pH on
paasaantoisesti suurempi kuin kentta- ja laboratoriomitatut pH. Ero on toukokuussa ollut
yli 2 yksikk6a (eli noin 100-kertainen, koska pH-asteikko on logaritminen) kenttamittarilla
mitatun ja mitta-anturin tuloksen valilla (kuva 42).
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Kuva 42. Koerakenteesta U.1 johdettujen vesien pH:n kentta- ja laboratoriomittauk-
set ja jatkuva mittaus tarkkailujaksolla 1.12.2020i 30.6.2021. Taustatiedoksi ku-
vassa on myds joulukuun 2020 naytteenoton tulokset.

5.3.3 Veden sahkodnjohtavuus

Tarkkailujakson aikaisten sahkonjohtavuuskenttamittauksien tulokset kaikista koeraken-
teiden mittakaivoista on esitetty kuvassa 43. Yleisesti tuloksien perusteella johtokyvyssa
on helmikuusta maaliskuuhun tapahtunut selva pudotus. Tdma on todennakéisesti seu-
rausta lumien sulamisesta aiheutuvista virtaamien kasvuista, jolloin rakenteista purkau-
tunut vesi on ollut laimeampaa ja johtokyky nain ollen pienempé&a. Useimmissa mittakai-
voissa laskua on edeltanyt sahkodnjohtavuuden kasvu mittausten valilla marraskuusta
helmikuuhun. Virtaamamaarien pienentyessa johtokykytulokset paasaantoisesti lahtevat

kesakuun kenttdmittausten perusteella nousuun tarkkailujakson lopulla (Kuva 43).
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Kuva 43. Koerakenteiden rakennekerroksista johdettujen vesien sédhkdnjohtavuu-
den kentté- ja laboratoriomittaukset tarkkailujaksolla 1.12.20207 30.6.2021.

Sahkonjohtavuus kuvaa liuenneiden suolojen maaraa ja se korreloi kloridipitoisuuden

kanssa. Kuvissa 441 47 on esitetty sdhkdnjohtavuustulokset koerakenteittain.

Mittaustuloksien perusteella koerakenteessa A.1 pintavalunnan ja kasvukerroksesta
purkautuneen veden séhkodnjohtavuudet ovat olleet tarkkailujaksolla pienempié ja vaih-
delleet vahemman verrattuna koerakenteen muista rakennekerroksista purkautuviin ve-
siin (kuva 44). Pintakerroksesta purkautuneen veden sahkonjohtavuus on kenttamittauk-
sien perusteella ollut suurempi kuin tarkkailukerroksesta purkautuneen veden helmi-,
huhti- ja kesakuun mittauksissa. Huhtikuun laboratoriomittauksessa tarkkailukerroksesta
purkautuneen veden sahkdnjohtavuus on ollut suurempi. Kasvukerroksesta purkautuvan
veden sahkonjohtavuus oli kevaan 2021 aikana noin 20i 25 mS/m. Yleisesti koeraken-
teesta A.1 purkautuneiden vesien mitatut sahkdnjohtavuudet ovat olleet pienia muihin
pintakoerakenteisiin verrattuna, silla kaikki mitatut sdhkdnjohtavuudet ovat alle 150

mS/m. Kenttd- ja laboratoriomittaus vastaavat hyvin toisiaan.
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Kuva 44. Koerakenteesta A.1 purkautuneiden vesien sahkonjohtavuuden kentté- ja
laboratoriomittaustulokset tarkkailujaksolla.

Koerakenteesta A.2 purkautuvien vesien mittaustuloksien perusteella vesien sahkon-
johtavuudet ovat laskeneet helmikuun kenttamittauksien jalkeen virtaaman noustessa
lumien sulaessa ja taas nousseet hieman kesékuussa (kuva 45). Tarkkailu- ja kuivatus-
kerroksista purkautuneiden vesien sahkonjohtavuudet ovat mittaustuloksien perusteella
olleet korkeimmat. Kyseisista kerroksista purkautuvien vesien sahkdnjohtavuuksiin ovat
todennakdisesti vaikuttaneet tiivistyskerroksen kuonabentoniitti, josta liuenneet suolat
ovat oletettavasti nostaneet veden sahkdnjohtavuutta tiivistyskerroksen alapuolisessa
kerroksessa. Suoloja on ilmeisesti kulkeutunut my6s kuonabentoniitin ylapuoliseen Kkui-
vatuskerrokseen, mik& nakyy kuivatuskerroksen veden kohonneena sahkdnjohtavuu-
tena koerakenteeseen A.1 verrattuna. Myds pintakerroksen sahkénjohtavuus on suu-
rempi kuin koerakenteessa A.1, mika voi johtua rakenteen alapaadyn tulvimisesta ennen
syksylla 2020 tehtyja korjaustoimenpiteitd tai Helsinki-moreenin laatuvaihtelusta. Yksi
mahdollinen selitys on myo6s suolojen kulkeutuminen kuonakerroksesta diffuusion kautta

ohuen salaojamaton lapi.

Pintavalunnan sadhkodnjohtavuus on ollut helmi- ja maaliskuun kenttdmittauksissa myos
korkeampi kuin koerakenteessa A.1, mutta se on myéhempien mittaustuloksien perus-
teella tasaantunut pienempiin arvoihin (noin tasolle 107 20 mS/m). Kasvukerroksen sah-

konjohtavuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin koerakenteessa A.1.

Kenttd- ja laboratoriomittausten valilla on pientd eroa. Laboratoriossa vesinaytteesta
maaritetty sdhkdnjohtavuus on paasaantoisesti hieman suurempi, mutta kuivatuskerrok-

sen vesista joulukuussa 2020 otetussa naytteessa saatiin laboratoriossa lahes 100
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mS/m pienempi sdhkénjohtavuus. Jatkuvatoimisen mitta-anturin mittaama séhkdnjohta-
vuus on paasaantdisesti linjassa kentta- ja laboratoriomitatun pH:n kanssa. Suurimmil-
laan ero on ollut joulukuussa, jolloin kenttdmitattu sahkoénjohtavuus on ollut noin 70

mS/m suurempi.
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Kuva 45. Koerakenteesta A.2 purkautuneiden vesien sahkénjohtavuuden kentta- ja
laboratoriomittaustulokset seka jatkuvan mittauksen tulokset kaivossa A2.3 tark-
kailujaksolla.

Koerakenteesta B.2 purkautuvien vesien sahkdnjohtavuusmittauksien perusteella kai-
kista rakennekerroksista purkautuneiden vesien sdhkénjohtavuudet ovat ensin nousseet
syksyn ja alkutalven aikana. Ne ovat olleet korkeimmillaan helmikuussa, laskeneet ke-
vaan aikana suunnilleen samalle tasolle kuin edellisena syksyna ja kesan aikana taas
lievasti nousseet (kuva 46). Sahkdnjohtavuuden vaihtelu on pieninta, noin 3071 50 mS/m,
pintakerroksen vedessa ja suurinta, noin 7071 440 mS/m, tarkkailukerroksesta purkautu-
vissa vesissa. B.2 rakenteen pintakerroksesta purkautuvien vesien sahkdnjohtavuus on
hieman pienempi kuin samasta materiaalista rakennettujen A.1 ja A.2 pintarakenteissa.
Tarkkailukerroksesta ja kapillaarikatkokerroksesta purkautuneiden vesien sahkdnjohta-
vuudet ovat muihin purkautuviin vesiin verrattuna suurempia seurantajaksolla. Jatteen-
polton kuonasta liukenevat suolat ovat nostaneet suotautuvien vesien séhkonjohta-
vuutta. Tuloksien perusteella kuivatuskerroksessa kaytetysta karkeasta jatteenpolton
kuonasta liukenee liukoisuusteorian mukaisesti vahemman sahkdnjohtavuuteen vaikut-

tavia suoloja verrattuna hienorakeisempaan keskikarkeaan jatteenpolton kuonaan. Hie-
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norakeisinta kuonasta purkautuvan veden sahkénjohtavuus on ollut pienempi kuin kar-
keammista kuonista purkautuneen veden. Pintavaluntavesien sahkdnjohtavuudessa on

nahtavissa samanlainen nousu helmikuun kenttamittauksissa.

Kenttd- ja laboratoriomittausten tulosten valilla on jonkin verran eroja. Laboratoriossa
vesinaytteesta maadritetty sahkonjohtavuus on paasaantdisesti hieman suurempi. Ero on
suurimmillaan joulukuussa 2020 otetuissa naytteissa, jolloin kapillaarikatkokerroksen ve-
den sahkonjohtavuudessa on eroa jopa 141 mS/m. Jatkuvatoimisilla antureilla mitattu
sahkonjohtavuus on paésaantoisesti samaa suuruusluokkaa kuin kenttamittarin ja labo-
ratorioanalyysien tulokset. Suurimmillaan ero jatkuvatoimiseen mittaukseen verrattuna

on helmikuun mittauskerralla.
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Paivamaara

Kuva 46. Koerakenteesta B.2 purkautuneiden vesien sahkonjohtavuuksien kentta-
ja laboratoriomittaustulokset seka jatkuvan mittauksen tulokset kaivossa B2.3
tarkkailujaksolla.

Koerakenteen U.1 vesien mittaustuloksien perusteella tarkkailukerroksesta purkautu-
neen veden (mittakaivo U1.5) sahkdnjohtavuus on ollut seurantajaksolla korkeimmalla
tasolla (kuva 47). Myds kuivatuskerroksesta purkautuvien vesien sahkonjohtavuus on
ollut paaosin yli 100 mS/m tarkkailujakson aikana. Sahkoénjohtavuustuloksien suuruu-
teen on todenndakoisesti vaikuttanut bitumistabiloidusta kuonasta liuenneet suolat. Kuo-
nan vaikutus nakyy myds ylapuolisen kuivatuskerroksen sdhkdnjohtavuudessa etenkin
talvella, silla tulosten perusteella pintakerroksesta purkautuvien vesien sahkonjohtavuus
on pieni eika siten selitéa kuivatuskerroksesta purkautuvien vesien korkeita sahkonjohta-

vuusarvoja.
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Jatkuvatoimisella mitta-anturilla mitattu sahkénjohtavuus on paasaantoisesti linjassa
kentta- ja laboratoriomitattujen arvojen kanssa. Laboratorio- ja kenttamittausten tulok-
sissa on tarkkailukerroksen mittakaivon tuloksissa merkittava ero kesakuun mittauk-
sissa: kenttamittauksen mukaan sahkénjohtavuus on 317 mS/m ja vesinaytteesta tehdyn
laboratoriomaarityksen mukaan 730 mS/m. Myds joulukuussa tehdyssa rinnakkaisessa
maarityksessa oli suuri ero, silla kenttamittarilla saatiin tulokseksi 291 mS/m ja laborato-
riossa 447 mS/m. Pintavaluntavesien sahkdnjohtavuus on pienin, alle 55 mS/m, ja se
laskee kevaan ja kesén aikana. Pintakerroksesta purkautuneen veden séhkodnjohtavuus
on pysynyt melko tasaisesti alle 70 mS:ssa/m koko seurantajakson ajan. Pintakerrok-
sesta purkautuneen veden séhkdnjohtavuus on paaosin melkein samaa suuruusluokkaa

kuin koerakenteen A.2 kasvukerroksesta purkautuneella vedella.

Keséakuussa tiivistyskerroksesta purkautuvasta vedesta (U1.3) laboratoriossa maaritetty
sahkodnjohtavuus on laboratoriotuloksen perusteella ollut alle maaritysrajan. TAma tulos
on todennékadisesti virheellinen, silla saman vesinaytteen kloridi- ja sulfaattipitoisuudet
ovat selvasti kohonneita, jolloin sdhkdnjohtavuudenkin pitaisi ylittdd selvasti maaritys-

raja.
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Sahkdnjohtavuus (mS/m)

Kuva 47. Koerakenteesta U.1 purkautuneiden vesien sahkdnjohtavuuksien kentta-
ja laboratoriomittaustulokset seka jatkuvan mittauksen tulokset kaivossa U1.4
tarkkailujaksolla.
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5.3.4 Veden kloridipitoisuus

Koerakenteiden rakennekerroksista purkautuneiden vesien laboratoriossa vesinaytteista
maaritetyt kloridipitoisuudet on esitetty kuvassa 48. Suurin osa tarkkailujaksolla mita-
tuista kloridipitoisuuksista on pienimmillaan huhtikuussa, jolloin todennakdisesti korke-
ammat virtaamat ovat laimentaneet pitoisuuksia. Tarkkailukerroksen U1.5 vesinaytteen
kesakuun vesinaytteen laboratoriotulos,1800 mg/l, on rajattu kuvan ulkopuolelle muiden

tulosten luettavuuden takia.

Laboratoriotulosten perusteella tarkkailukerroksesta U1.5 purkautuneen veden kloridipi-
toisuus on selvasti suurin verrattuna muihin tutkittuihin vesinaytteisiin tarkkailujaksolla
(kuva 48). Tahan on todennakdisesti vaikuttanut tarkkailukerroksen yléapuolella olevan
tiivistyskerroksen bitumistabiloitu kuona, jonka sisdltamasta jatteenpolton kuonasta voi
liueta kloridia veteen. Tulosten perusteella suurin osa korkeimmista kloridipitoisuuksista
on mitattu vesinaytteista, jotka ovat purkautuneet jatteenpolton kuonaa siséltavista ra-
kennekerroksista tai niiden alapuolisista kerroksista. Tallaisia vesid on esimerkiksi mit-
takaivoissa A2.5, B2.3-B2.6 ja U1.3 ja U1.5. Pinta- ja kasvukerroksista purkautuvien ve-

sien kloridipitoisuudet ovat alle 15 mg/l (kuva 48).

Erilaisia jatteenpolton kuonan raekokolajitteita sisaltdvassa koerakenteessa B.2 liuen-
neet kloridipitoisuudet ovat olleet suurempia hienorakeisemman kuonan alapuolisesta
tarkkailukerroksesta purkautuvassa vedessa (mittakaivot B2.5 ja B2.6) kuin karkearakei-
simmassa kuonaa siséltavasta rakennekerroksesta purkautuvassa vedessa ja sen ala-
puolisissa vesissa (B2.3 ja B2.4). Liukenemiseen vaikuttaa luvussa 3.1.2. kuvattujen olo-
suhteiden lisdksi muun muassa alkupitoisuus, erityisesti liukenevan aineen maara, ve-
denlapaisevyys, joka on karkearakeisilla suurempi ja siten lapivirtaava vesi kulkee nope-
ammin kerroksen lapi, ja rakeiden tarjoama reaktiopinta-ala, joka on hienorakeisilla
yleensa suurempi. Rakenteissa kaytetyt sideaineet, bentoniitti ja bitumi, vaikuttavat hie-
norakeisen kuonan ominaisuuksiin. Liukoisuustesti tulosten perusteella Vantaan jatteen-
polttolaitoksen kasitellysta jatteenpolton pohjakuonasta liukenevan kloridiméara vaihte-
lee minimi- ja maksimiarvot ovat 9471 4841 mg/kg L/S-suhteella 10 (taulukko 4). Kapil-
laarisulkurakenteessa kaytetysta keskikarkeasta kuonasta purkautuvan veden kloridipi-
toisuus on suuruusluokaltaan noin 207 100 mg/l suurempi kuin karkearakeisesta ja hie-

norakeisesta kuonasta liukenevat pitoisuudet.

Vaikutuksen arvioimiseksi vesien pitoisuuksia voidaan verrata talousveden laatuvaati-
muksiin (Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista 1352/2015). Kloridin laatutavoite talousvedessa on enintaan 250 mg/l ja

vesijohtomateriaalien syopymisen ehkéaisemiseksi enintaan 25 mg/l (STMa 1352/2015).
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Laatutavoite 250 mg/I alittuu suurimmassa osassa purkautuvissa vesissa. Tarkkailuker-
roksesta U.1 purkautuvan veden liséksi vain A.2 tarkkailukerroksesta ja U.1 tiivistysker-
roksesta purkautuvien vesien kloridipitoisuudet ylittavat laatutavoitteet kesdkuun nayt-
teenottokierroksella. Naissa kaivoissa on havaittu ennen tarkkailujaksoakin talousveden

laatuvaatimuksen ylittavia kloridipitoisuuksia.
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Kuva 48. Koerakenteista purkautuneiden vesien kloridipitoisuudet mittakaivoista
otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkailujaksolla. Ku-
vasta on rajattu U1.5:n tulos 22.6.2021 1800 mg/l.

5.3.5 Veden sulfaattipitoisuus

Laboratoriossa vesinaytteista mitattujen sulfaattipitoisuuksien perusteella myds sulfaat-
tia on eniten jatteenpolton kuonaa sisaltavistéa kerroksista purkautuneista (mittakaivo
B2.5) tai kuonakerroksen alapuolisista tarkkailukerroksista (mittakaivot U1.5, B2.6 ja
A2.5) purkautuvissa vesissa (kuva 49). Tuloksien perusteella sulfaatteja on koeraken-
teessa A.2 kulkeutunut my6s kuonabentoniittikerroksen ylapuolelle, silla sen ylapuolisen
kuivatuskerroksen veden sulfaattipitoisuustulokset ovat 670 ja 490 mg/l, ja Helsinki-mo-
reenista purkautuvien vesien sulfaattipitoisuus on tyypillisesti pienempi. Mitatut korkeat
sulfaattipitoisuudet ovat todennadkoisesti seurausta pohjakuonasta liuenneesta sulfaa-
teista. Tuloksien perusteella myds sulfaatin liukenemiseen on vaikuttanut jatteenpolton
kuonan raekoko. Karkearakeisinta kuonaa sisaltavasta kuivatuskerroksesta purkautu-

neiden vesien sulfaattipitoisuudet ovat paasaantoisesti pienempid kuin hienorakeisem-
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mista kuonista purkautuneiden vesien pitoisuudet. Liukoisuuskokeiden tulosten perus-
teella Vantaan jatteenpolttolaitoksen kasitellysté jatteenpolton pohjakuonasta liukeneva
sulfaattimaara vaihtelee 1883i 5007 mg/kg L/S-suhteella 10 (taulukko 4).

Melkein kaikkien tutkittujen vesinadytteiden sulfaattipitoisuudet ovat laskeneet joulu-
kuusta 2020 huhtikuuhun 2021 ja nousseet huhtikuusta kesakuuhun. Lasku johtuu to-
dennékoisesti kevaan suuremmasta virtaamasta, jolloin vesi on laimeampaa ja pitoisuu-
det pienempia. Kapillaarikatkokerroksesta (B2.5) purkautuvan veden tulokset poikkeavat
tasta trendista: sen sulfaattipitoisuus lahes kaksinkertaistuu tarkkailujakson aikana jou-
lukuun 2020 460 mg:sta/l kesdkuun 2021 860 mg:aan/I.

Kasvu- ja pintakerrosten vesien sulfaattipitoisuudet ovat paésaantoisesti suuruusluokal-
taan alle 50 mg/l. Koerakenteen A.2 pintakerroksen (A2.4) sulfaattipitoisuus oli 200 mgl/l,
mik& poikkeaa muista pinta- ja kasvukerroksen tuloksista. Selityksené saattaa olla kul-

keutuminen alapuolisesta kuonakerroksesta.

Vaikutusten arvioimiseksi vesien pitoisuuksia voidaan verrata talousveden laatuvaati-
muksiin (Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista 1352/2015). Sulfaatin laatutavoite talousvedessa on alle 250 mg/l (STMa
1352/2015). Tama ylittyy tarkkailukerroksien (B2.6, U1.5, A2.5), kapillaarikatkokerroksen
(B2.5), tiivistyskerroksen (U1.3) ja kuivatuskerroksen (A2.3) vesissa kaikissa tuloksissa.
Liséksi kuivatuskerroksen (B2.3, Ul.4) vesissa suositus ylittyy kertaalleen ja kapillaa-
rieristeen vedessa (B2.4) kahdesti. Vesijohtomateriaalien syopymisen ehkaisemiseksi
sulfaattipitoisuuden tulisi talousvedessa olla alle 150 mg/lI (STMa 1352/2015).
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Kuva 49. Koerakenteista purkautuneiden vesien sulfaattipitoisuudet mittakaivoista
otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkailujaksolla.
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5.3.6 Veden metallipitoisuudet

Vesista tutkittiin arseeni-, barium-, kadmium-, kromi-, kupari-, nikkeli-, lyijy-, vanadiini-,
sinkki-, antimoni-, alumiini-, kalsium-, rauta-, magnesium-, mangaani-, molybdeeni-, se-
leeni- ja elohopeapitoisuuksia. Tassa tarkastelussa on keskitytty kuonan hyotykayttéa

rajoittaviin metalleihin seka kalsiuminiin ja magnesiumiin, joiden liukoisuus on suurinta.

Vesinaytteiden laboratoriomittaustuloksien perusteella korkeimmat kuparipitoisuudet
ovat padsaantoisesti koerakenteen B.2 kapillaarikatkosta ja tarkkailukerroksesta seka
koerakenteen U.1 tarkkailukerroksesta purkautuneissa vesissa (kuva 50). Kyseisista
kerroksista purkautuneiden vesien kuparipitoisuuksiin on todennékagisesti vaikuttanut jat-
teenpolton pohjakuonan kuparipitoisuudet, silla molempien tarkkailukerroksien ylapuo-
lella on jatteenpolton kuonaa sisaltavat kerrokset ja kapillaarikatkokerros on tehty keski-
karkeasta jatteenpolton kuonasta.

Koerakenteen B.2 pintakerroksesta purkautuneen veden (B2.2) kuparipitoisuus on yllat-
téen ollut suurin huhtikuun vesinaytteenotossa (251 pg/l) ja neljanneksi suurin kesékuun
vesinaytteenotossa (141 ug/l). Tama on voinut johtua Helsinki-moreenin sisaltdmasta
mineraalisesta rakennusjatteesta tai maa-aineksesta liukenevasta kuparista. Muiden ve-
sindytteiden pitoisuustrendeista poiketen kyseisesta pintakerroksesta purkautuneen ve-
den kuparipitoisuus on ollut huhtikuussa korkeampi kuin kesékuussa. Muiden kasvu- ja

pintakerrosten vesien kuparipitoisuudet ovat olleet suuruusluokaltaan noin 307 80 ug/I.

Liukoisuuskokeiden tulosten perusteella Vantaan jatteenpolttolaitoksen kasitellysta jat-
teenpolton pohjakuonasta liukeneva kuparimaara vaihtelee valilla 0,187 1,79 mg/kg L/S-
suhteella 10 liukoisuustestattuna (taulukko 4). Kuparin enimmaisarvo talousvedessa on
2000 pg/l (STMa 1352/2015). Kaikkien tutkittujen vesinadytteiden kuparipitoisuudet alitta-

vat tdman enimmaispitoisuuden.
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Kuva 50. Koerakenteista purkautuneiden vesien kuparipitoisuudet mittakaivoista
otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkailujaksolla.

Koerakenteiden rakennekerroksista purkautuneiden vesien laboratoriossa maéaaritetyt
antimonipitoisuudet on esitetty kuvassa 51. Antimonin laboratoriomittauksen maaritys-
rajan (10 pg/l) alittavat pitoisuudet on esitetty kuvassa arvoina 10 pg/l. Laboratoriomit-
taustuloksien perusteella seurantajakson suurimmat antimonipitoisuudet on havaittu
koerakenteen U.1 tarkkailukerroksesta ja tiivistyskerroksesta eli bitumistabiloidusta kuo-
nasta purkautuneissa vesissa. Kyseisten vesien antimonipitoisuuksiin on todennakai-
sesti vaikuttanut tiivistyskerroksessa kaytetty bitumistabiloitu jatteenpolton kuona, silla
mittakaivoon U1.3 johdetaan tiivistyskerroksesta purkautuneet vedet ja tarkkailukerrok-
seen on suotautunut bitumistabiloidun kuonan lapéisseet vedet. Tulosten perusteella ke-
vaalla, ylivirtaamakautena pitoisuudet ovat usein pienempia. Kolmannella naytteenotto-
kerralla kesdkuussa otettujen naytteiden antimonipitoisuudet ovat naiden kaivojen vesi-
naytteissa suurempia kuin joulukuussa otetuissa vesinaytteissa todetut pitoisuudet.
Pinta- ja kasvukerrosten tutkittujen vesinaytteiden antimonipitoisuudet ovat alle maari-
tysrajan.

Liukoisuustestien tulosten perustella Vantaan jatteenpolttolaitoksen kasitellysta jatteen-
polton pohjakuonasta liukenevan antimonimaara vaihtelee 0,127 0,63 mg/kg L/S-suh-
teella 10 (taulukko 4).

Talousveden laatuvaatimus on antimonipitoisuudelle 5 pg/l (STMa 1352 2015). Antimo-
nin suositeltu vertailuarvo pohjavedessa tarkeilla ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla on 20 pg/l (Ymparistéministerié 2014, s. 87). Tama arvo ylittyy koera-
kenteiden U.1 (U1.5, U1.3) ja B.2 (B2.4) vesinaytteissa kaikilla naytteenottokierroksilla

ja kaivojen Ul1.4, B2.5 ja B2.6 vesinaytteissa joulukuun tuloksissa (kuva 51).
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Kuva 51. Koerakenteista purkautuneiden vesien antimonipitoisuudet mittakaivoista
otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkailujaksolla

Koerakenteiden rakennekerroksista purkautuneiden vesien laboratoriossa maéaaritetyt
molybdeeni pitoisuudet on esitetty kuvassa 52. Molybdeenin laboratoriomittauksen
maaritysrajan (20 ug/l) alittavat pitoisuudet on esitetty kuvassa arvoina 20 pg/l. Labora-
toriotuloksien perusteella koerakenteen B.2 kapillaarikatkosta seka tarkkailukerroksesta
jakoerakenteen U.1 tarkkailukerroksesta purkautuvien vesien molybdeenipitoisuudet oli-
vat seurantajaksolla suurimmat vaihdellen noin 190i 600 pg/l. Pitoisuudet ovat paaosin

pienempia kevaan ylivirtaamakaudella

Kesakuussa mitattu U.1:n tarkkailukerroksesta purkautuneen veden molybdeenipitoi-
suus, noin 600 pg/l, on selvasti koko seurantajakson suurin molybdeenipitoisuus. Edella
mainituista kerroksista purkautuneiden vesien molybdeenipitoisuudet ovat laskeneet
huhtikuussa ja pitoisuudet ovat nousseet kesadkuussa. Koerakenteen B.2 kapillaarikat-
kon ja kuivatuskerroksen korkeimmat molybdeenipitoisuudet liittyvat todennakoisesti jat-
teenpolton kuonaan, jota on kaytetty kuivatuskerroksessa, kapillaarieristeessa ja kapil-
laarikatkossa. Koerakenteen A.1, jossa ei ole kaytetty jatteenpolton pohjakuonaa raken-

nekerroksissa, vesien molybdeenipitoisuudet ovat olleet alle maaritysrajan.

Vantaan jatteenpolttolaitoksen kasitellysta jatteenpolton pohjakuonasta liukenevan mo-
lybdeenipitoisuuden arvot vaihtelevat valilla 0,207 1,30 mg/kg L/S-suhteella 10 (taulukko
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4). Kasvu- ja pintakerroksien vesien molybdeenipitoisuudet ovat alle maaritysrajan. Mo-
lybdeenin enimmaispitoisuus talousvedessa on alle 70 pg/l (STMp 953/1994). Enim-
maispitoisuus ylittyy kaikissa vesissa vahintaan yhdessa naytteessa lukuun ottamatta

koerakenteen A.1 vesia seka pinta- ja kasvukerrosten vesia.
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Kuva 52. Koerakenteista purkautuneiden vesien molybdeenipitoisuudet mittakai-
voista otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkailujak-
solla.

Koerakenteiden rakennekerroksista purkautuneiden vesien laboratoriomitatut kromipi-
toisuudet on esitetty kuvassa 53. Kromin laboratoriomittauksen maaritysrajan (10 pg/l)
alittavat pitoisuudet ovat kuvassa esitetty arvoina 10 ug/l. Pintarakenteen B.2 kapillaari-
katkosta ja tarkkailukerroksesta purkautuneiden vesien kromipitoisuudet olivat suurem-
pia kuin muiden analysoitujen vesinaytteiden. Ne vaihtelivat noin tasolla 701 120 pg/l.
Kromipitoisuuteen on todennédkdisesti vaikuttanut kapillaarikatkokerroksessa kaytetty
keskikarkea kuona ja muut kuonaa sisaltavat ylapuoliset kerrokset, joista on liuennut
kromia tarkkailukerrokseen suotautuvaan veteen. Muiden tutkittujen vesinaytteiden kro-

mipitoisuudet olivat alle 45 ug/l.

Vantaan jatteenpolttolaitoksen kasitellysta jatteenpolton pohjakuonasta liukenevan kro-
mipitoisuudet vaihtelevat valilla 0,051 2,63 mg/kg L/S-suhteella 10 liukoisuustestattuna
(taulukko 4). Kromin enimmaisarvo talousvedessa on 50 pg/l (STMa 1352/2015). Tama
ylittyy vain pintarakenteen B.2 kapillaarikatkosta ja tarkkailukerroksesta purkautuvista

vesissa.
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Kuva 53. Koerakenteista purkautuneiden vesien kromipitoisuudet mittakaivoista
otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkailujaksolla.

Tuloksien perusteella suurimmat magnesium - ja kalsiumpitoisuudet ovat padasiassa
koerakenteiden A.1 ja A.2 Helsinki-moreenista rakennetuista pintakerroksista purkautu-
vissa vesissa ja koerakenteessa A.1 (kuva 54). Toisaalta B.2 koerakenteen pintakerrok-
sesta purkautuvissa vesissa pitoisuustasot olivat selvasti pienempia. Lisaksi koeraken-
teessa A.1 magnesiumpitoisuudet ovat kohonneita purkautuvissa vesissad, mika saattaa

johtua jatteenpolton kuonasta.

Kalsium- ja magnesiumpitoisuudet voivat olla johtua Helsinki-moreenin sisaltamasta se-
mentista ja laastista. Sementin klinkkerissa on kalsiumia sisaltavia kalsiumsilikaatteja ja
kalsiumaluminaatteja seka magnesiumia sisaltdvad magnesiumoksidia (Finnsementti
2012). Myds bentoniitti sisdltda kalsiumia, jota voi esimerkiksi ioninvaihdon kautta kul-
keutua veden mukana. Lisaksi magnesium ja kalsium ovat luonnonmaassa runsaasti
esiintyvia alkuaineita (Chandler 1997). Kuonalajitteet siséltavat liukoista kalsiumia, mutta
tulosten perusteella tarkkailujaksolla kuonaa sisaltavien rakennekerrosten lapi suotautu-
neiden vesien kalsiumpitoisuudet ovat selvasti pienempia kuin Helsinki-moreenikerros-

ten.
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Kuva 54. Koerakenteista purkautuneiden vesien magnesium- ja kalsiumpitoisuudet
mittakaivoista otettujen vesinaytteiden laboratorioanalyysien perusteella tarkkai-

lujaksolla.
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5.4 Rakennekerrosten k uormituslaskelmat

Vesinaytteista tehtyjen laboratorioanalyysien tulosten ja mittakaivoista mitattujen virtaa-
mien avulla on laskettu rakennekerroksissa kaytetyista materiaaleista aiheutuvaa kuor-
mitusta. Kuormituslaskelmien avulla pyritdén ottamaan huomioon yksittaisten laborato-
riossa mitattujen pitoisuuksien lisaksi rakennekerroksista purkautuvien vesimaarien vai-
kutusta rakennekerroksissa kaytettavistd materiaaleista aiheutuvaan kuormitukseen.
Tarkastelu on rajattu rakennekerroksien materiaaleista aiheutuviin kloridi-, sulfaatti-, ku-
pari-, molybdeeni-, magnesium-, kalsium- ja kromikuormituksien laskemiseen (kuvat 551
61). Kuormituslaskelmissa on kaytetty virtaamana vesinaytteenottopaivan tuntikohtais-
ten virtaamien keskiarvoa ja pitoisuutena naytteenottopéivan laboratoriotulosta. Kuormi-

tus on lopuksi muunnettu yksikkd6n grammaa tai milligrammaa paivassa.

Kuormituslaskelmissa on liséksi tutkittu Helsinki-moreenia ja jatteenpolton kuonaa sisal-
tavista rakennekerroksista liukenevien kloridi-, sulfaatti-, kupari, kromi- ja molyb-
deenimaarien liukenemisaikoja. Liukenemisaikatarkastelun avulla pyritaén teoreettisesti
arvioimaan, kuinka kauan rakennekerroksissa kaytetyistéa materiaaleista liukenee metal-
leja ja suoloja. Rakennekerrosten rakenneteoreettiset tilavuudet on laskettu rakenneker-
rosten pinta-alojen tarkemittaustulosten ja suunniteltujen kerrospaksuuksien avulla (liite
8). Tilavuuden ja kuivairtotiheyden avulla on laskettu rakennekerrosten kokonaiskuiva-
painot. Liukenevien metallien tai suolojen maarat on laskettu kokonaiskuivapainon ja liu-
koisuustestituloksien perusteella. Liukenemisajat on laskettu jakamalla liukeneva maara

tarkkailujakson aikana maaritetyilla minimi- ja maksimikuormituksilla.

5.4.1 Tarkkailujakso n laskennalliset kuormitukset

Tarkkailujakson vesinaytteenottopaivien virtaamia ja pitoisuuksia vastaavat kloridi-, sul-
faatti-, kupari-, molybdeeni-, magnesium-, kalsium- ja kromikuormitukset on esitetty ku-
vissa 551 61. Koerakenteen B.2 tarkkailukerroksesta (B2.6) purkautuvan veden sulfaatti-
, kupari- ja molybdeenikuormitukset ovat suurimpia joulu- ja huhtikuun vesinaytteissa
(kuvat 561 58). Tuloksiin vaikuttaa suurehkojen pitoisuuksien liséksi tarkkailukerroksesta
purkautuvan veden suuri virtaama, silla mittakaivosta B2.6 otetun vesindytteen kupari-
ja molybdeenipitoisuudet eivat ole laboratorioanalyysien perusteella suurimpia (kuvat 57
ja 58). Suuren virtaaman vaikutus nakyy myoés koerakenteen U.1 tarkkailukerroksesta
(U1.5) purkautuvan veden kuormituksessa, silla kaikki kuormituslaskelmissa tarkastellut
pitoisuudet ovat huhtikuun laboratoriomittauksissa pienempia kuin joulukuussa mittauk-

sissa. Kuivuminen ja pienemmat virtaamamaarat laskevat tuloksien perusteella kuormi-
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tusta kesalla eniten niissa rakennekerroksista, joissa huhtikuun virtaamat ovat olleet suu-
ria. Tallaisia rakennekerroksia ovat muun muassa A2.3 ja U1.5. Tuloksien perusteella

muissa kerroksissa kuormituksien muutokset ovat vahaisempia.

Suurimmat magnesium- ja kalsiumkuormitukset tulevat laskelmien mukaan koeraken-
teen A.1 kuivatuskerroksesta (A1.3) 1.12.2020 ja koerakenteen A.2 kuivatuskerroksesta
(A2.3) 8.4.2021 (kuvat 59 ja 60). Koska joulukuun vesinaytteenoton aikaan kaivoon A1.3
ker&éntyi viela molempien koerakenteiden A.1 ja A.2 kuivatuskerroksien vedet, vaikuttaa
tuloksien perusteella magnesium- ja kalsiumkuormituksien aiheutuvan paasaantdisesti
koerakenteesta A.2. Kuormitukseen on voinut vaikuttaa kuivatuskerroksen ylapuolella

oleva Helsinki-moreeni, joka on nostanut veden magnesium- ja kalsiumpitoisuuksia.

Selvasti suurin kromikuormitus tulee laskelmien mukaan koerakenteen B.2 tarkkailuker-
roksesta (kuva 61). Kuormitukseen on voinut vaikuttaa tiivistyskerroksen kuonabento-
niitti, joka on nostanut veden kromipitoisuuksia.
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Kuva 55. Koerakenteista purkautuvien vesien laskennalliset kloridikuormitukset
(g/d) tarkkailujakson vesinaytteenottopéaivina.
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Kuva 56. Koerakenteista purkautuvien vesien laskennalliset sulfaattikuormitukset
(g/d) tarkkailujakson vesinaytteenottopdaivina.
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Kuva 57. Koerakenteista purkautuvien vesien laskennalliset kuparikuormitukset
(mg/d) tarkkailujakson vesinaytteenottopdaivina.
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Kuva 58. Koerakenteista purkautuvien vesien laskennalliset molybdeenikuormituk-
set (mg/d) tarkkailujakson vesinaytteenottopaivina.
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Kuva 59. Koerakenteista purkautuvien vesien laskennalliset magnesiumkuormituk-
set (g/d) tarkkailujakson vesinaytteenottopaivina.
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20
H
<) — A
= 15
S
%)
2 10
=
S —_—
< S —— —_—— <
0 | — ———t :ﬂ
25.11.2020 8.1.2021 21.2.2021 6.4.2021 20.5.2021 3.7.2021

Paivamaara
—8—A1.2 Kasvukerros —@—Al.3 Kuivatuskerros—@—A1.4 Tarkkailukerros—@— A1.5 Pintakerros
——A2.2 Kasvukerros ——A2.3 Kuivatuskerros—l—A2.4 Pintakerros  —l=—A2.5 Tarkkailukerro
—— B2.3 Kuivatuskerros —&—B2.4 Kapillaarieriste —&—B2.5 Kapillaarikatko —&— B2.6 Tarkkailukerro:
—o—U1.2 Pintakerros U1.3 Tiivistyskerros—e=—U1.4 Kuivatuskerros—e=—U1.5 Tarkkailukerro

Kuva 61. Koerakenteista purkautuvien vesien laskennalliset kromikuormitukset
(mg/d) tarkkailujakson vesinaytteenottopaivina.
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5.4.2 Rakennekerroksista | iukenevien metallien ja suolojen liu-
kenemisajat

Kuormitusten ja liukoisuustulosten perusteella lasketut rakennekerroksista liukenevien
kloridi-, sulfaatti-, kupari-, molybdeeni- ja kromim&érien teoreettiset liukenemisajat on
esitetty kuvissa 621 66. Liukenemisajat vaihtelevat alle kymmenesta vuodesta tuhansiin
vuosiin. Katkoviivoilla on esitetty tarkkailujakson pitoisuus- ja virtaamatuloksien perus-
teella lasketuilla minimikuormituksilla lasketut liukenemisajat ja yhtenaisilla viivoilla on
esitetty maksimikuormituksilla lasketut liukenemisajat. Alkupitoisuutena on kaytetty liu-
koisuuskokeilla maaritetyn suurimman liuenneen haitta-aineen maaran ja rakenneker-
roksen kuivapainon perusteella laskettua maksimiméaaraé. Tuloksia tarkastellessa tulee
ottaa huomioon, ettéd ne on laskettu tarkkailujakson aikana vallinnutta tilannetta kuvaa-
villa Iahtotiedoilla. Liukenemisolosuhteet kuitenkin muuttuvat rakenteissa ajan kuluessa

esimerkiksi pitoisuuksien tai pH:n muuttuessa.

Pisimmat liukenemisajat ovat padasiassa koerakenteiden B.2 kapillaarieristeesta ja kui-
vatuskerroksesta ja U.1 tiivistyskerroksesta liukenevilla haitta-aineilla, joiden liukenemis-
ajat ovat jopa tuhansia vuosia. Tahan vaikuttaa jatteenpolton kuonien suuremmat pitoi-
suudet verrattuna Helsinki-moreeniin, jolloin my6s liukenevat maarat ovat suurempia.
Liséksi kyseisten rakennekerrosten kuormitus on muihin jatteenpolton kuonaa sisaltaviin

kerroksiin verrattuna pienempi eli liukeneminen on hitaampaa.

Kapillaarikatkon keskikarkeasta kuonasta metallien liukenemisajat ovat laskelmien pe-
rusteella lyhyimpid. Kapillaarikatkokerroksen liukenemisaikoihin vaikuttaa pieni liukoi-
suus, jolloin kerroksesta liukenevat maarat ovat pienia, ja virtaamasta johtuva kuormitus

on suuri. Kaikki lasketut liukenemisajat on esitetty liitteessa 8.

Nopeimmin kloridi liukenee koerakenteen B.2 kapillaarikatkokerroksesta, jossa liuke-
nemisaika on noin 35 vuotta maksimikuormituksella laskettuna (kuva 62). Pisin kloridin
liukenemisaika on koerakenteen B.2 kapillaarieristekerroksesta, josta kloridin liuke-
nemisaika on noin 15 646 vuotta minimikuormituksella laskettuna. Sulfaatti liukenee no-
peimmin A.2 pintakerroksesta, jossa liukenemisaika on noin 9 vuotta maksimikuormituk-
sella. Hitaimmin sulfaatti liukenee kapillaarieristeesta, jossa liukenemisaika on noin 5739

vuotta minimikuormituksella laskettuna (kuva 63).

Kupari liukenee nopeimmin koerakenteen B.2 kapillaarikatkokerroksesta, jossa liuke-
nemisaika on noin 8 vuotta (kuva 64). Hitaimmin kupari liukenee koerakenteen B.2 ka-

pillaarieristeesta, jossa liukenemisaika on noin 1876 vuotta. Molybdeeni liukenee no-
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peimmin koerakenteen B.2 kapillaarikatkosta, jossa liukenemisaika on noin 5 vuotta. Hi-
taimmin molybdeeni liukenee koerakenteen B.2 kapillaarieristeestd, jossa liukenemis-
aika on noin 2 521 vuotta (kuva 65). Kromi liukenee nopeimmin koerakenteen B.2 kapil-
laarieristeestd, jossa liukenemisaika on noin 4 vuotta. Pisin liukenemisaika kromilla on

koerakenteen B.2 kapillaarieristeesta, jossa se on noin 12 100 vuotta (kuva 66).
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Kuva 62. Jéatteenpolton kuonaa ja Helsinki-moreenia sisaltavista rakennekerrok-
sista liukenevien kloridimaarien laskelmalliset liukenemisajat. Yli tuhannen vuo-
den liukenemisajat on rajattu kuvasta.
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Kuva 63. Jatteenpolton kuonaa ja Helsinki-moreenia siséltavista rakennekerrok-
sista liukenevien sulfaattiméarien laskelmalliset liukenemisajat. Yli tuhannen
vuoden liukenemisajat on rajattu kuvasta.
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Kuva 64. Jéatteenpolton kuonaa ja Helsinki-moreenia sisaltavista rakennekerrok-
sista liukenevien kuparim&arien laskelmalliset liukenemisajat. Yli tuhannen vuo-
den liukenemisajat on rajattu kuvasta.
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Kuva 65. Jéatteenpolton kuonaa ja Helsinki-moreenia sisaltavista rakennekerrok-
sista liukenevien molybdeenimaarien laskelmalliset liukenemisajat. Yli tuhannen
vuoden liukenemisajat on rajattu kuvasta.
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Kuva 66. Jatteenpolton pohjakuonaa ja Helsinki-moreenia siséltavista rakenneker-
roksista liukenevien kromiméaarien laskelmalliset liukenemisajat. Yli tuhannen
vuoden liukenemisajat on rajattu kuvasta.
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6. TULOSTEN TARKASTELU

6.1 Vesitasetarkastelu

Koerakenteista tarkkailujaksolla purkautuvat kokonaisvesimaarat olivat virtaamamittaus-
ten perusteella suurempia kuin Amméassuon sadhavaintoasemalla havaittu sadanta. Ero
oli kuitenkin selvasti pienempi kuin ensimmaisen raportoidun tarkkailujakson vesimaara-
tuloksissa havaittiin (Reiman 2019). Rakenteita on korjattu joulukuussa 2020 sivulta tu-
levien vesien ohjaamiseksi koerakenteen ohi. Pumppausmenetelmé&é on kehitetty ja ve-
simaarien seuranta on kattavampaa lukuun ottamatta kaivoa B2.2, jossa ei ole virtaama-
mittausta. Tulosten perusteella ei ole havaittavissa laskennallista haihduntaa, vaikka esi-
merkiksi Ammaéssuolla tehtavien mikrometeorologisten mittausten perusteella haihdunta
nousee kevaan aikana vuodesta riippuen tammikuun 1 mm/kk:sta 301 60 mm:iin/kk:ssa
(Laurila et al. 2014). Yhtena mahdollisena selityksen& on ennen tarkkailujaksoa raken-

teisiin satanut lumi ja varastoitunut kosteus, joka on purkautunut tarkkailujakson aikana.

Kumulatiivisten kokonaisvirtaamien ero tarkkailujakson aikana suhteessa sadantaan oli
pienin koerakenteessa B.2, jossa virtaama oli noin 8 % sadantaa suurempi, ja suurin
koerakenteessa U.1, jossa virtaama oli noin 44 % sadantaa suurempi. Koerakenteessa
B.2 kokonaisvirtaama on mahdollisesti aliarvioitu, koska kaivosta B2.2 ei mitata virtaa-

maa.

Sadantaa suuremmat virtaamamaarat voivat johtua pumpattavan veden osittaisesta pa-
lautumisesta takaisin mittakaivoon, jolloin mitattu virtaama on liian suuri. Tarkkailujakson
aikaisten pumppausmaarien, kumulatiivisten kokonaisvirtaamien ja sadannan avulla las-
kettuna kaivoon palautuva laskennallinen vesimaara pumppauskertaa kohden on noin
0,417 0,49 I/pumppauskerta koerakenteissa, jossa kaikissa kaivoissa on pumput (tau-
lukko 8). Koerakenteen B.2 tulos, 0,12 I/pumppauskerta, on oletetusti todellista pie-
nempi, koska kaivossa B2.2 ei ole virtaamamittausta eikd pumppausta. Koska koeraken-
teista purkautuneiden vesien kokonaismaarat ovat suurempia kuin sadanta, teoreettinen
vesitase ei todennakdisesti taysin kuvaa todellista tilannetta. Vesitaseen laskeminen
edellyttda virtaamatietoja kokonaiselta vuodelta, koska vuodenaikojen valiset erot, kuten

lumipeite, sulaminen ja jaatyminen, vaikuttavat tuloksiin.
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Taulukko 8. Pumppausmaarat koerakenteista purkautuvien vesien mittakaivoissa tark-
kailujakson ajalta 29.1.20217 30.6.2021. Pumppausmaarat on laskettu lahteestd Hama-
l&inen 2021.

Koerakenne Al A2 B.2 u.l
Pumppujen lukuméaara 5 5 5 5
(6 kaivoa)
Pumppauskertojen lukumaara 18 513 18 513 24 021 36 720
Koerakenteista purkautunei- 7 659 8993 2909 16 928

den kumulatiivisten vesimaa-

rien ja sadannan erotus ()

Vesimaara pumppauskertaa 0,41 0,49 0,12 0,46
kohden (l/pumppaus)

Kuten Saarelan 1997 vaitoskirjan laskelmissa on todettu, tehokas kuivatuskerros ja tii-
vistyskerros yhdessad muodostavat tehokkaan pintarakenteen, joka véhentdd sade- ja
sulamisvesien paasya jatetayttéon (Saarela 1997). Koerakenteiden A.1 ja A.2 vesita-
seen perusteella tiivistyskerroksen lapéisee tarkkailujakson aikana 16,9 % ja 11,9 % ko-
konaisvirtaamasta. Taulukossa 9 on esitetty koerakenteista tehtyjen virtaamamittausten
perusteella vesitaseen prosentuaalinen jakauma. Huonosti vettalapaisevan tiivistysker-
roksen paalla oleva tehokas kuivatuskerros johtaa seurantatulosten perusteella yli 60 %
rakenteeseen imeytyneesta vedesta pois. Jos kuivatuskerroksen alla on kohtuullisen hy-
vin lapaiseva kerros, kuten B.2 rakenteessa, ei vesi purkaudukaan kuivatuskerroksen
kautta kaltevuuden suuntaan, vaan se imeytyy alapuoliseen kerrokseen. Tarkkailujakson
aikaiset koerakenteiden lapi suotautuvat vesimaarat ovat osittain samaa suuruusluokkaa
kuin Henken-Mellies & Schweizer 2011 tulokset, joissa Saksassa tutkituissa pintaraken-
teissa lapisuotautuneet vesiméaarat ovat noin 2i 23 % sadannasta (Henken-Mellies &
Schweizer 2011).

Koerakenteista tehokkaimmin veden suotautumista jatetayttéon estivat VNa 331/2013:n
periaatteiden mukaiset (ohennettu kuivatuskerros) koerakenteet A.2, jossa tiivistysker-
roksen lapaiseva vesimaara oli mittausten perusteella tarkkailujakson aikana 0,24 I/m2/d,
ja A.1, jossa tiivistyskerroksen lapaiseva vesimaara oli mittausten perusteella tarkkailu-
jakson aikana 0,32 I/m2/d. Tuloksen perusteella puolen metrin paksuinen kuonabento-
niittikerros esti jonkin verran tehokkaammin veden suotautumista jatetayttdon kuin ben-
toniittimatto. Koerakenteissa U.1 ja B.2 lapaisevat vesimaarat olivat noin kolmin- ja vii-
sinkertaisia (0,71 ja 1,17 I/m?/d) verrattuna koerakenteeseen A.2. Rakennekerroksista
purkautuvien vesimaarien perusteella jatteenpolton pohjakuonasta rakennettu kapillaa-
rieriste (koerakenne B.2) ei ole tehokas kaatopaikan pintarakenne, silla suurin osa, noin

68 %, koerakenteeseen paatyvasta vedesta suotautuu rakenteen lapi. Koerakenteiden
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tiivistyskerroksien tehokkuudet eivat ole A.1 ja A.2 rakenteita lukuun ottamatta suoraan
keskenaan vertailtavissa, silla koerakenteissa on kaytetty erilaisia pintakerrosmateriaa-

leja ja -paksuuksia.

Pintavaluntojen osuudet purkautuvien vesien kokonaisvirtaamista olivat oletettua pie-
nempid. Pintarakenteet ovat nurmetettuja (kuva 67). Kaikkien koerakenteiden pintava-
lunnat alittivat tarkkailujakson aikana kirjallisuudessa nurmelle yleisesti esitetyn valuma-
kertoimen arvoa 0,151 0,35 (Ilmastokestava kaupunki -hanke 2013) vastaavan pintava-
lunnan maaran. Pintavalunnan suuruuteen vaikuttaa ilmastotekijoiden ja luiskakaltevuu-
den lisaksi ylimman rakennekerroksen huokoisuus ja materiaali, mahdollinen ohivirtaus
seka kasvillisuuden kehittyminen. Pintavalunnat olivat A.1-rakenteessa 1,1 %, A.2:ssa
2,2 % ja B:2:ssa 7,5 % kokonaisvirtaamasta. Melko vastaavia pintavaluntoja on havain-
nut myos Melchior et al. (2010) tutkimuksessaan, jonka tuloksien mukaan kaatopaikan
pintarakenteen pintavalunnat olivat kolmen ensimmaisen vuoden ajalta keskim&éarin 0,51

0,7 % sadannasta nurmetetuissa koerakenteissa (Melchior et al. 2010).

Lahimpé&na nurmelle kirjallisuudessa esitettya pintavalunnan suurusluokkaa olivat koe-
rakenteen U.1:n tulokset, joiden perusteella pintavalunta oli noin 11 % kokonaisvirtaa-
masta. Tassa rakenteessa oli karkearakeisin materiaali ja yhdistetty pinta- ja kasvuker-
ros. Pintarakennetta B.2 lukuun ottamatta pintavaluntojen kumulatiivisissa maarissa ei
tapahtunut selkeda kasvua suurten hetkellisten sademaarien aikaan, mika voi viitata
mahdollisiin ongelmiin pintavaluntojen mittaamisessa tai kuvata kasvillisuuden ja kasvu-

kerroksen mikrohuokosrakenteen pienentavaa vaikutusta pintavaluntaan.

Pintakerroksen ja sen ylaosassa olevan kasvukerroksen lapaisevyys, vedenpidatyskyky
ja paksuus vaikuttavat pintakerroksen lapi suotautuvan veden maaraan. Koerakenteissa
A.l ja A.2 on samanlainen, VNa 331/2013:n vaatimuksen mukainen, pintakerros, jonka
yldosassa on kasvukerros. Niissa kerroksissa tapahtuu evapotranspiraation lisaksi luis-
kan suunnassa vaakavirtausta, jonka osuus on tarkkailujaksolla A.1 rakenteessa 19,4 %
ja A.2 rakenteessa 13,4 % virtaamasta. Koerakenteessa U.1 ei ole erillista kasvuker-
rosta, vaan ohuempi, 0,5 m:n paksuinen pintakerros, jonka seosmateriaali sisaltd& 30 %
hiekoitushiekkaa ja on siten moreenia paremmin vettalapaisevaa. Siina vaakavirtauksen
osuus on tulosten perusteella vain 1,6 % eli kaltevuudella 1:7 virtaus tapahtuukin paa-
asiassa alaspain eiké luiskan suuntaan. Toisaalta koerakenteessa U.1 pintavalunnan

osuus on selvasti muita suurempi, noin 11,4 %.
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Kuva 67. llmakuva koerakenteista vuodelta 2020 (HSY 2020).

Taulukko 9. Virtaamien prosentuaalinen jakautuminen pintakoerakenteissa tarkkailujak-
solla 29.1.2021 - 30.6.2021.

Koerakenne A.l A.2 B.2 u.l
Pintavalunta % 1,1 2,2 7,5 11,4
Vaakavirtaus kuivatuskerroksen % 19,4 13,4 0,1 1,6
ylapuolisissa rakennekerroksissa

Purkautuu kuivatuskerroksesta % 62,7 72,5 3,5 31,5
Vaakavirtaus kuivatuskerroksen % ei mitata ei mitata 21,1 25,2
alla

Jatetayttéon purkautuu % 16,9 11,9 67,8 30,4

6.2 Lampatilaprofiilit

Tulosten perusteella lumipeitteisena talvena ohennettukin (0,5 m:n paksuinen) pintaker-
ros on riittdva suojaamaan tiivistyskerrosta jaatymiseltd. Koerakenteiden instrumentoin-
tituloksien perusteella vain koerakenteen A.1 kasvukerros (lietekompostiseos) ja koera-
kenteen U.1 pintakerros (lietekompostin, jatepitoisen maan ja hiekoitushiekan seos) jaa-
tyivat hetkellisesti tarkkailujakson aikana. Lumipeitteen ansiosta rakenteiden lampdtila

nousi pakkasesta huolimatta nollan ylapuolelle.

Jaatyminen nakyi myds kasvukerroksen johtokyky- ja maankosteustuloksien alenemi-
sina kyseisina hetkina, silla mittaus ei sovellu jaatyneeseen maahan. Sulamisaikana oli

vastaavasti hetkellisia piikkeja johtokyvyn ja maankosteuden tuloksissa.

Lampdtila-antureiden tulosten perusteella syvyys maanpinnasta on merkittavin tekija ra-
kennekerrosten lampdétilan kehityksessé suhteessa ilman lampétilaan. Merkittavaa eroa

eri materiaalien valilla, esimerkiksi materiaalien lammaonjohtavuuserojen takia, ei ollut
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havaittavissa ulkoilman lampétilan laskiessa tai noustessa (kuvat 22, 24), vaikka kirjalli-
suuden perusteella (esim. Klein et al. 2001 ja Sormunen & Rantsi 2015) jatteenpolton
kuonalla on jonkin verran pienempi lammdnjohtavuus, luokkaa 0,31 1,27 W/(m*K), kuin

maa- tai kiviaineksella.

6.3 Veden laadun seuranta

Tassa tutkimuksessa kaytettyjen erilaisten veden laadullisten mittausmenetelmien tulok-
set (mittakaivojen jatkuva instrumentointi, kenttamittaukset ja laboratoriomittaukset) oli-
vat melko hyvin samaa suuruusluokkaa toisiinsa verrattuina. Suurimmat poikkeavuudet
havaittiin pH-tuloksissa, jotka olivat kentta- ja laboratoriomittauksissa pienempia kuin
kaivoihin asennettujen jatkuvatoimisten pH-antureiden tulokset. Tulosten eroon vaikut-
taa todennakoisesti kaivoissa olevien mitta-antureiden asteittainen tukkeutuminen. An-
tureiden puolivuotiskalibroinnin jalkeen kesélld antureiden ilmoittamat pH-arvot laskivat
kaikissa kaivoissa. Eroja laboratorio- ja kenttamittaustulosten vélille on voinut aiheuttaa
kaivoveden sekoittaminen ennen naytteenottoa ja vesinaytteiden muuttuminen ennen
laboratoriotestausta. Tuloksien tarkkuuteen vaikuttavat mittausmenetelmien ja -laittei-
den mittaustarkkuudet seka laboratorioanalyysien edellyttamé naytteiden esikasittely,

kuten suodattaminen tai laimentaminen.

Mittakaivon B2.3 veden laadulliset tulokset eivat ole luotettavia 3.3.2021 lahtien, silla
mittakaivoon jouduttiin lisddmaan hanavettd, koska mittakaivo tyhjeni huollon yhtey-
desséa, kun pumppu oli asennettu hetkellisesti liian syvalle. Jatkuvatoiminen mittaus an-
taa kattavamman kuvan koerakenteista purkautuvan veden laadun vaihteluista kuin
kentta- ja laboratoriomittaukset, joita tehdaan muutamia kertoja vuodessa ja tarjoavat
vain hetkellisen tiedon. Vesien laatua on kuitenkin tarpeellista seurata saannollisesti

myo6s muilla menetelmilld, jotta esimerkiksi anturien mahdolliset hairiét havaitaan.

Mitattavat parametrit ja laboratoriossa vesinaytteista analysoitavat aineet on valittu kay-
tettdvien materiaalien ominaisuuksien perusteella. Tassa tydssa ei ole tarkasteltu kaikkia

tuloksia, vaan on keskitytty olennaisimmiksi tunnistettuihin parametreihin.

6.4 Materiaalin hyotykayttokelpoisuus

Jatemateriaalien hyotykayttokelpoisuuteen vaikuttavat kayttékohteen tekniset vaatimuk-
set, materiaalin ymparistokelpoisuus, rakennettavuus ja ominaisuuksien pysyvyys seka
materiaalin vaikutukset muihin materiaaleihin ja rakenteen elinkaareen, kunnossapitoon,

korjaamiseen seka kaytostapoistoon. Kaatopaikkarakentaminen ja erityisesti pintaraken-
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teet ovat yleinen kayttokohde lievasti pilaantuneille maille ja muille rakenteisiin soveltu-
ville materiaaleille. Liitteessa 9 on esitetty yhteenvetotaulukko koerakenteista purkautu-
van veden pH-, sahkénjohtavuus-, kloridi-, sulfaatti-, kupari-, antimoni-, kromi- ja molyb-
deenipitoisuuksista tarkkailujakson ajalta seka mainittujen suolojen ja alkuaineiden

MARA-asetuksen mukaiset hyttykaytén raja-arvot.

Helsinki-moreeni soveltuu teknisiltd ominaisuuksiltaan hyvin kaatopaikan pintakerrok-
seen, jolle ei ole asetettu juurikaan teknisia vaatimuksia ja jossa materiaalitarve on suuri.
Helsinki-moreeni soveltuu myo6s esipeitto- ja muotoilukerrokseen. Rakentamista ja luis-

kien stabiliteettia voi heikentda korkea savipitoisuus ja korkea vesipitoisuus.

Kasitellyn jatteenpolton pohjakuonan lajitteet soveltuvat teknisesti kaatopaikan pintara-
kenteisiin, esimerkiksi muotoilu- ja esipeittokerrokseen. Karkea lajite soveltuu esimer-
kiksi kaasunkerays- ja kuivatuskerrokseen ja hienorakeinen lajite tiivistyskerrokseen run-
koaineeksi, mutta haitta-aineiden liukoisuudet ja korkea pH voivat rajoittaa sen kaytt6a
tai edellyttaa rakenteesta purkautuvien vesien kasittelyd. Kuonan sisaltdma kloridi ja sul-
faatti aiheuttavat korroosioriskia.

Helsinki-moreenista ja jatteenpolton pohjakuonasta rakennetuista kerroksista purkautu-
vien vesien kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien voi havaita korreloivan sahkdnjohtavuuden
kanssa (kuva 68). Lineaarinen korrelaatio on suurempi jatteenpolton pohjakuonakerros-
ten ja Helsinki-moreenin vesien sulfaattipitoisuuden suhteen (0,80 ja 0,94) kuin kloridipi-
toisuuden suhteen (0,57 ja 0,61). Paras korrelaatio koerakenteessa B.2 kaytetyista eri
kuonalajitteista on karkearakeisen kuonan #12/35 mm kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien ja

sahkodnjohtavuuden valilla, jotka molemmat ovat noin 1,0 (kuva 69).
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Kuva 69. Koerakenteen B.2 eri kuonalajitteita sisaltavista rakennekerroksista pur-
kautuvien vesien kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien korrelaatio sahkoénjohtavuuden
kanssa tarkkailujaksolla.
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6.4.1 Kasitellyn jatteenpolton kuonan ymparistovaikutukset

Koerakenteesta purkautuvien vesien kenttamittauksien ja laboratorioanalyysien perus-
teella rakennekerroksissa kaytetyista jatteenpolton kuonan lajitteista liukenee kloridia,
sulfaattia ja joitakin raskasmetalleja. Verrattuna ensimmaisen raportoidun tarkkailujak-
son tuloksiin (Reiman 2019) vuodelta 2018 kuonakerroksista purkautuvan veden sah-
kdnjohtavuus on selvasti laskenut. Esimerkiksi koerakenteen B.2 keskikarkean ja hienon
jatteenpolton pohjakuonan lajitteita siséltavista rakennekerroksista purkautuvien vesien
sahkonjohtavuudet olivat marraskuussa 2018 tasolla 2 500i 2 800 mS/m (Reiman 2019)
ja kesékuussa 2021 ne olivat tasolla 12071 240 mS/m (kuva 46).

Liukoisuustestitulosten perusteella raekoolla on vaikutus liukenevien haitta-aineiden
maaraan. Tyypillisesti hienorakeisista lajitteista liukenee liukoisuuskokeissa suurempia
pitoisuuksia. Esimerkiksi eri raekokoisten jatteenpolton pohjakuonien liukoisuustestitu-
loksissa on havaittavissa kyseinen ilmié (Sormunen 2017, s.57). Pintakoerakenteiden
vedenlaadun seurantatulosten perusteella hienorakeisista ja keskikarkeista rakenneker-
roksista purkautuneiden vesien pitoisuudet ovat paasaantoisesti korkeampia kuin kar-
keista. Esimerkiksi koerakenteen B.2 karkearakeisimmasta kuonasta liukenevat pitoi-
suudet olivat paasaantdisesti pienempia kuin hienorakeisemmista kuonista liukenevat
pitoisuudet. Kuparipitoisuustulokset poikkeavat tasta, silla hienorakeisesta kuonasta liu-
kenevat kuparipitoisuudet ovat pienimpia kuonalajitteita sisaltavien rakennekerrosten ve-

sien tuloksista. Kuonarakennekerroksista purkautuvien vesien pH on korkea.

Kuormituslaskelmien perusteella tarkastelluista alkuaineista ja yhdisteistd suurimmat
kuormitukset aiheutuivat kloridista ja sulfaatista. Tuloksien perusteella suurin kloridi- ja
sulfaattikuormitus aiheutuu koerakenteen B.2 hienojakoista jatteenpolton kuonaa (0/5
mm) sisaltavasta kapillaarieristeesta ja keskikarkeaa jatteenpolton kuonaa (5/12 mm)
siséltavasta kapillaarikatkosta seka bitumistabiloidusta kuonasta tehdysta tiivistysker-
roksesta koerakenteessa U.1. Teoreettisten liukoisuusaikalaskelmien perusteella haital-
listen aineiden liukeneminen kestaa pitkaan, jopa useita satoja vuosia. Toisaalta olosuh-
teiden muuttuminen, kuten pH:n lasku, voi vaikuttaa liukoisuusolosuhteisiin ja edelleen

liukenemisnopeuteen.

Koerakenteessa A.2 kuivatuskerroksen veteen kulkeutuu tuloksien perusteella haitta-ai-
neita alapuolisesta kuonabentoniittirakenteesta, silla kuivatuskerroksen veden kloridi- ja
sulfaattipitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin kuonakerroksista purkautuvien ve-

sien pitoisuudet. Haitta-aineita kulkeutuu siis muutoinkin kuin veden mukana.



106

6.4.2 Helsinki -moreenin ymparistovaikutukset

Helsinki-moreeni on peréisin useista eri kaivukohteista ja sen koostumus tyypillisesti
vaihtelee kohde- ja jopa kuormakohtaisesti, minka takia sitd tutkitaan erékohtaisesti.
Siita liukenevien metallien ja suolojen pitoisuudet ovat liukoisuustestien perusteella al-
haisia verrattuna VNa 843/2017:n mukaisiin hyodtykayttéraja-arvoihin (taulukko 5). Hel-
sinki-moreenista liukenevat kloridi-, sulfaatti- ja metallipitoisuudet olivat paasaantoisesti
pienempia kuin kuonalajitteita sisaltavista rakennekerroksista purkautuvien vesien pitoi-

suudet tarkkailujakson aikaisten laboratoriotulosten perusteella.

Helsinki-moreenin siséltamat haitta-ainepitoisuudet pitaisivat olla alle VNa 214/2007:n
mukaisten alempien ohjearvojen (Helsingin kaupungin ymparist6lautakunta 2016). Hel-
sinki-moreenin maa-aineksessa on mahdollista olla pienia maaria rakennusjatetta, paa-
osin betonia ja tiilta, joista voi liueta haitta-aineita. Liukoisuudet eivét usein rajoita Hel-
sinki-moreenin hyotykaytt6d, mutta hyotykaytt6a useammin rajoittaa ylijddmamaan tek-
niset ominaisuudet ja sen sisaltdma jate. Helsinki-moreenista liukenevien pienien me-
talli-, kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien takia sen ei pitaisi vaikuttaa haitallisesti muihin pin-

tarakenteissa kaytettaviin materiaaleihin.

Helsinki-moreenin jateluonne johtuu siind olevasta mineraalisesta jatteesta, eika siina
ole yleensa juurikaan liukenevia haitta-ainepitoisuuksia. Pintakoerakenteen seurantatu-
loksien perusteella Helsinki-moreenista liukenevat pitoisuudet olivat paasaantodisesti
kuonasta liukenevia pitoisuuksia pienempia. Yksittdinen poikkeus oli koerakenteen B.2
Helsinki-moreenista rakennetusta pintakerroksesta purkautuvan veden kuparipitoisuus,
joka oli huhti- ja kesakuun vesinaytteenottojen perusteella korkea. Kohonnut arvo voi

johtua esimerkiksi betonin palasta liuenneesta kuparista.

Kuormituslaskelmien perusteella Helsinki-moreenista liukenevien haitta-aineiden liuke-
nemisajat ovat lyhyempia kuin karkeasta ja hienosta jatteenpolton kuonasta seka bitu-
mistabiloidusta kuonasta liukenevien haitta-aineiden liukenemisajat. Myos haitallisten ai-

neiden liukenevat maarat ovat liukoisuuskokeiden tulosten perusteella pienempia.

Mikali maan seassa on paljon betonia tai muuta rakennusjatetta, josta voi liueta kal-
siumia, magnesiumia tai muita saostumia aiheuttavia aineita, pitdd se huomioida kuiva-
tusrakenteiden mitoituksessa. Samoin on huomioitava liukenevien aineiden ioninvaihtoa
kiihdyttava vaikutus mahdollisiin bentoniittirakenteisiin. Betonin tai laastin aiheuttama
korkea pH voi myos vaikuttaa haitallisesti muihin materiaaleihin, mutta toisaalta tyypilli-

sesti vahentaa metallien liukoisuutta.
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6.4.3 Kuivatuskerroksesta purkautuvien vesien laatu

Koerakenteiden kuivatuskerrosten vesien laatuun vaikuttaa rakennekerroksissa kaytetty
jatteenpolton pohjakuona ja Helsinki-moreeni. Helsinki-moreenin vaikutus kuivatusker-
roksesta purkautuviin vesiin ilmenee kohonneina magnesium- ja kalsiumpitoisuuksina.
Kuivatuskerrosten vesista pienimmat kloridi-, sulfaatti- ja metallipitoisuudet ovat koera-
kenteessa A.1, jossa ei ole kaytetty jatteenpolton pohjakuonaa. Korkeimmat kloridi- ja
sulfaattipitoisuudet havaittiin koerakenteen A.2 kuivatuskerroksen vedessa. Myos koe-
rakenteen A.1 kenttamittarilla mitattujen sahkonjohtavuuksien ja pH-tuloksien keskiarvot
(80 mS/m ja 8,1) ovat muiden koerakenteiden kuivatuskerroksista purkautuviin vesiin
verrattuna alhaisimpia (lite 9). Korkeimmat keskiarvot sahkdnjohtavuudelle ja pH:lle
(231 mS/m ja 9,3) ovat koerakenteen B.2 kuivatuskerroksen vedessa.
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7. JOHTOPAATOKSET

Taman diplomityon tarkoituksena oli arvioida Ammassuon pintakoerakenteiden toimin-
taa tarkkailujakson aikaisten seurantatuloksien ja niiden perusteella tehtyjen vesitaselas-
kelmien avulla. Liséksi diplomityon tavoitteena oli tutkia koerakenteiden rakennekerrok-
sissa kaytettyjen jatteenpolton pohjakuonan ja Helsinki-moreenin vaikutuksia lapisuotau-
tuvan veden laatuun ja siten arvioida niiden vaikutuksia ymparistoon. Diplomity6ssé otet-
tiin vesinaytteita ja tehtiin kenttamittauksia koerakenteiden rakennekerroksista purkau-

tuvista vesista.

7.1 Pintarakenteiden toiminta

Tarkkailujakson virtaamatuloksien perusteella Valtioneuvoston asetuksen kaatopai-
koista 331/2013 periaatteen mukainen pintarakenne A.2, jossa on kuonabentoniitista ra-
kennettu tiivistyskerros, estda tutkimuksessa tarkastelluista pintarakenteista tehokkaim-
min veden suotautumista jatetayttoon. Koerakenne A.1l, jossa tiivistyskerroksena on
bentoniittimatto, toimii my®s tehokkaasti. Kapillaarisulkurakenne B.2 ei virtaamatulok-
sien perusteella ollut tallaisenaan tehokas pintarakenne, koska suurin osa pintaraken-

teeseen paatyvasta vedesta suotautui sen lapi.

Pintakerroksen ylaosa eli kasvukerros ja siihen muodostuva kasvillisuus on vesitaseen
kannalta tarkea kerros pintarakenteen toiminnassa. Pintavalunta oli tarkkailujaksolla pie-
nempi niissa koerakenteissa, joissa on pintakerroksen paalla erillinen kasvukerros. Pin-
tavalunta oli niissé suuruusluokkaa 1i 2 % sadannasta tarkkailujakson aikana. Pintava-
lunta oli muutenkin pienta. Pintavalunta on suurinta kevaalla lumen sulamisvaiheessa.
Pintavalunnan ja pintakerroksen vesien osuus vesitaseesta koerakenteissa tarkkailujak-
son aikana vaihtelee tasolla 8i 21 %. Virtaamatulosten perusteella rakenteissa ei ha-
vaittu tarkkailujakson aikana haihduntaa, silla rakenteisiin oli jo varastoitunut vetta ennen

tarkkailujakson alkua.

Myads tiivistyskerroksen paalla oleva kuivatuskerros on tarked, silla sit kautta vesi pur-
kautuu pois rakenteesta. Tehokkaissa pintarakenteissa, joissa on huonosti vetta lapai-
seva tiivistyskerros, yli 60 % koerakenteista suotautuvista vesista purkautui kuivatusker-
roksen kautta. Toisaalta rakenteissa, joissa tiivistyskerros oli l[apaisevampi, vesi kulkeu-
tui hyvin vetta johtavassa kuivatuskerroksessa alaspain ja imeytyi kuivatuskerroksesta
suoraan alapuoliseen kerrokseen. Vetta purkautuu kuivatuskerroksesta eniten kevaalla

sulamisaikaan.
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Kapillaarisulkurakenne ei tuloksien perusteella ollut tallaisenaan tehokas pintarakenne,
koska lahes 70 % pintarakenteeseen paatyvasta vedesta suotautui sen lapi. Tehokkaan
pintarakenteen edellytys on riittavan huonosti vettalapaiseva tiivistyskerros. Hyvan tiivis-
tyskerroksen sisaltavat koerakenteet A.1 ja A.2 lapaisivat tarkkailujakson aikana alle 17
% sadannasta. Tulosten tarkastelussa on otettava huomioon, etta tarkkailujakson pituus
ei ollut koko vuosia vaan tammikuun lopusta kesakuun loppuun, joten kevaan sulamis-

kausi painottuu tuloksissa.

Lampdtilamittausten perusteella ohennettu 0,5 m:n paksuinen pintakerros on riittava
suojaamaan alapuolisia kerroksia jadtymiseltéa lumipeitteisena talvena Etel&d-Suomen
olosuhteissa. Lumettomana talvena pintakerroksen ylaosa jaatyi hetkellisesti (liite 6, koe-
rakenne U.1), samoin kuin jaatyi kasvukerroksen ylaosa A-koerakenteissakin, mutta se

suli uudelleen ulkolampdtilan noustessa plussan puolelle.

7.2 Jatemateriaalien vaikutukset lapivirtaavaan veteen

Rakennekerroksista purkautuvan veden laadunseurantatuloksien perusteella Helsinki-
moreenista liukenevien haitta-aineiden pitoisuudet ja sahkdnjohtavuus ovat paasaantoi-
sesti pienia ja sahkdnjohtavuus selvasti alle 250 mS/m. Vesien pH-arvot ovat hieman
emaksisella puolella. Helsinki-moreenista ei liukene kuivatusvesiin kasittelya edellyttavia
haitallisia aineita. Vesissa on kuitenkin liuennutta kalsiumia ja magnesiumia, jotka voivat
kiihdyttéda bentoniitin ioninvaihtoa ja aiheuttaa saostumia. Mikali maan seassa on paljon
betonia tai muuta rakennusjatetta, josta voi liueta kalsiumia, magnesiumia tai muita sa-
ostumia aiheuttavia aineita, pitda se huomioida kuivatusrakenteiden mitoituksessa. Ve-
den laadunseurantatulosten perusteella kasitellysta jatteenpolton kuonasta liukenevat

haitta-ainepitoisuudet olivat suurempia kuin Helsinki-moreenista liuenneet pitoisuudet.

Jatteenpolton pohjakuonan rakeisuus vaikuttaa liukenevien haitta-aineiden maaraan.
Tutkimustuloksien perusteella karkearakeisen jatteenpolton kuonan lapi suotautuvan ve-
den pitoisuudet ovat tarkkailujakson aikana pienempia kuin hienorakeisen jatteenpolton
pohjakuonan lapi suotautuvassa vedessa. Merkittdvimmat haitta-aineet ovat kloridit ja
sulfaatit, mutta my6s antimoni-, molybdeeni- ja kromipitoisuudet ovat etenkin B.2-raken-
teen kuonakerroksista purkautuvissa vesissa luonnonvesien pitoisuuksia korkeampia.
Jatteenpolton kuonasta purkautuvien vesien kloridi- ja sulfaattipitoisuudet ovat sellaisella
tasolla, ettd ne lisdavat korroosioriskid. Suurimmat kloridi- ja sulfaattipitoisuudet on ha-
vaittu tarkkailukerroksissa, joka kuvaa jatetayttéon purkautuvia vesia. Myds kuonaraken-
nekerrosten paalla olevassa kuivatuskerroksessa (A2.3) on havaittu kohonneita pitoi-
suuksia, jotka kertovat, ettd haitta-aineita kulkeutuu myds kuonan yl&puolisiin rakenne-

kerroksiin ja kuivatuskerroksen kautta myds ymparysojaan. Kun huomioidaan virtaama
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ja muutetaan vesinaytteistda havaitut pitoisuudet kuormitukseksi, voidaan todeta, etta
tarkkailukerroksien jalkeen suurimmat kloridi-, sulfaatti- ja raskasmetallikuormitukset ai-
heuttavat kuonabentoniittirakenteen paalla olevan kuivatuskerroksen kautta purkautuvat
vedet (koerakenne A.2, kuvat 55i 61). Kuonamateriaalista aiheutuva kuormitus on otet-
tava huomioon kuivatusvesien johtamisessa. Veteen liuenneet kalsium- ja sulfaatti-ionit

voivat muodostaa kalsiumsulfaattia eli kipsia, jolloin muodostuu saostumia.

Seurantatuloksien perusteella eri kuonalajitteista rakennetun koerakenteen B.2 raken-
nekerroksista purkautuvien vesien séahkdnjohtavuudet laskevat tulosten perusteella nel-
jassa vuodessa yli 2000 mS:std/m (Reiman 2019) tasolle 1107 240 mS:ia/m (2021). Joh-
tokyvyn pitk&aikavalin laskeva trendi ndkyy myds rakennekerrosten jatkuvatoimisten an-
tureiden tuloksissa (liite 6). Kuonarakennekerroksista purkautuvan veden pH on pysynyt
mittausten perusteella edelleen korkeana, joten olosuhteet eivéat ole muuttuneet raskas-
metallien liukenemisen kannalta otollisemmiksi. Koerakenteessa U.1 on kuonakerrok-

sien vesissa antimonipitoisuuksissa tarkkailujakson aikana nouseva trendi.

Kuonarakennekerroksista purkautuvien vesien pH on korkea, tyypillisesti yli 9. Bitumi-
kuonarakennekerroksesta purkautuvien vesien pH on hieman pienempi vaihdellen valilla
81 9. Myds kuivatuskerroksista purkautuvien vesien pH on emaksista. Korkea pH voi hei-
kentdé bentoniitin ja joidenkin geosynteettisten tuotteiden ominaisuuksia, joten se pitaa
huomioida materiaalivalinnoissa. Koerakenteissa kuonan haitalliset vaikutukset bento-

niitin paisumiskykyyn on huomioitu polymeeriparannetulla bentoniitilla (Reiman 2019).

Teoreettisen liukoisuuskoetuloksiin (L/S 10) ja tarkkailujakson aikaisiin hetkellisiin las-
kennallisiin kuormituksiin perustuvan tarkastelun perusteella osa kuonan haitallisista
paastoistd on ohi jo kymmenessa vuodessa ja osa kestaa satoja vuosia. Liukoisuusolo-
suhteet rakenteissa muuttuvat ja kuormitus vaihtelee sadannan mukaan, joten tarkastelu
on vain suuntaa antava. Tarkastelun perusteella esimerkiksi bitumikuonan haitta-ai-

nepaastot jakautuvat huomattavasti pidemmalle ajanjaksolle kuin kuonabentoniitin.

7.3 Jatkotoimenp iteet

Diplomitydn tuloksien perusteella ehdotetaan uudelleenjarjestelyja veden laadulliseen
mittaukseen. Johtokykya mittaavia antureita lisataan erityisesti niihin kaivoihin, joihin jat-
teenpolton pohjakuonasta oletetaan liukenevan tai kulkeutuvan suoloja. Jatkuvan instru-
mentoinnin johtokykytulokset seké kentta- ja laboratoriomittauksien tulokset olivat p&a-
saantoisesti linjassa keskenaan. Jatkuvatoimiset pH-anturit sakkaantuvat ajan kuluessa

ja eivat anna luotettavia tuloksia ennen puhdistamista ja uudelleenkalibroimista.
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Koerakenteista purkautuvien vesien laadun seuraamista jatketaan myoés kenttamittauk-
silla ja vesinaytteenotoilla. Seuraava kenttamittaus- ja vesinaytteenottokierros tehdéaén
syksylla 2021, jotta vuoden 2021 trendi saadaan selvitettya. Vuodesta 2022 alkaen kent-
tamittauksia ja vesinaytteenottoja tehdaan kaksi kertaa vuodessa, jolloin ne ajoittuvat

kevaalle ja syksylle.

Koerakenteesta U.1 purkautuvat vesimaaratulokset viittaavat mahdollisiin puutteisiin tai
rakenteellisiin virheisiin vesien keruussa ja johtamisissa. Ehdotuksena on, ettd U.1 ra-
kenteelle tehddan vastaavat korjaustoimenpiteet kuin tehtiin koerakenteille A.1 ja A.2
vuonna 2020 eli kaivetaan koerakenteen alapaasta rakenteet esiin tiivistyskerroksen yla-
pintaan saakka ja korjataan rakenteet tarvittaessa.
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