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Esiselvitysvaihe

- Rappauksen toteutusta voidaan arvioida tyémaapaivakirjojen ja tydmaa-aikaisen dokumen-
taation avulla.

Silmé@maardinen havainnointi

- Ei voida yleensa arvioida silmamé&araisesti.

Kentté- ja laboratoriotutkimukset

- Rappauksen tartuntaa alustaan tai rappauskerrosten valista tartuntaa voidaan tutkia
rappausta kevyesti vasaroimalla (vaurio- ja kopo-kartoitus) tai raahaamalla kevyttd esinettd
julkisivupintaa pitkin.

- Laboratoriossa eri rappauskerrosten vilista tartuntaa voidaan tutkia rappausnaytteen valo-
mikroskooppisen ohuthietutkimuksen avulla.
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