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Paperia käytetään painotuotteissa, pakkausmateriaalina sekä hygieniatuotteissa. Paino-

paperin tärkeimpiä ominaisuuksia on sen ulkonäkö. Ulkonäköön vaikuttavat optiset 

ominaisuudet, kuten kiilto, vaaleus ja opasiteetti. Opasiteetti, eli paperin läpinäkymät-

tömyys, on erityisen tärkeässä roolissa painopapereissa, jotta paino molemmille puolille 

ei haittaa toisen puolen tarkastelua. Valon sironta vaikuttaa opasiteettiin. Kasvavan digi-

talisaation myötä paperiteollisuus joutuu kehittämään uusia kustannustehokkaita paino-

paperilaatuja. Yksi kehityskohde on kevyt ja hyvin valoa sirottava paperi. 

 

Aiemmin valon sirontaa paperissa on tutkittu makroskooppisten standardimittausten 

sekä erilaisten simulaatioiden avulla. Paperin rakennetta on tutkittu konfokaalimikro-

skopian, pyyhkäisyelektronimikroskopian sekä röntgendiffraktion avulla.  

 

Työn tarkoituksena on tutkia eri täyteaineita sisältävien paperiarkkien valon sirontaa 

mikroskooppisella tasolla. Tavoitteena on selvittää, mitkä mikroskooppiset rakenteet 

paperiarkissa sirottavat valoa hyvin ja mitkä huonosti. Näytearkeille on ennen tutkimus-

ta suoritettu optiset ja mekaaniset standardimittaukset, joten arkkien makroskooppiset 

valonsirontakertoimet sekä muut ominaisuudet tiedetään ennalta. Tutkittavia paperin 

täyteaineita on 5 erilaista, joista kaksi on kaupallisia mineraalitäyteaineita ja loput tut-

kimusta varten valmistettuja täyteaineita. 

 

Tutkimus suoritettiin sirontamikroskoopin ja pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla. 

Sirottavat alueet selvitettiin sirontamikroskoopin avulla, ja rakenteiden yksityiskohtai-

sempi tarkastelu tehtiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Kuvankäsittelymenetelmien 

avulla luotiin syvyysterävyydeltään laajennettuja valomikroskooppikuvia, sekä rekiste-

röintikuvia, joissa sirontamikroskooppi- ja pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat ase-

tettiin päällekkäin. Tulokset perustuvat mikroskooppikuvista tehtyyn kvalitatiiviseen 

analyysiin. 

 

Tutkimus osoittaa, että lastumaisilla täyteaineilla saadaan hyvä valon sironta. Lastumai-

set täyteaineet toimivat hyvin etenkin kalanteroiduissa näytteissä, sillä ne kestävät ka-

lanteroinnin hyvin liimautumatta tasaiseksi pinnaksi. Pinnasta irtonaiset hienoaineet ja 

täyteaineet sirottavat valoa huomattavasti paremmin kuin pintaan sitoutuneet. Kaikissa 

näytteissä valon sironta syntyy pääasiassa partikkeleiden reunoista.  
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1. JOHDANTO 

Paperia käytetään päivittäin sanoma- ja aikakauslehdissä, mainoksissa ja muissa paino-

tuotteissa, pakkausmateriaalina sekä hygieniatuotteina. Sähköisen median kasvusta ja 

viestinnän digitalisoitumisesta huolimatta paperin kulutus vuonna 2014 CEPIn jäsen-

maissa
1
 oli yli 77 miljoonaa tonnia [1]. Graafisen paperin kulutus on kuitenkin laskenut 

digitalisaation myötä. 

Graafisen paperin tulee käyttötarkoituksensa vuoksi olla ulkonäöllisiltä ominaisuuksil-

taan laadukasta. Paperin optiset ominaisuudet ovatkin yksi tärkeimmistä kriteereistä 

paperilaatua valittaessa. Optisia ominaisuuksia ovat kiilto, vaaleus, väri ja opasiteetti. 

Opasiteetilla tarkoitetaan paperin läpinäkymättömyyttä: opasiteetin tulee olla riittävän 

korkea, jotta paperin toiselle puolelle painettu teksti ei häiritse toisen puolen tarkastelua. 

Opasiteettia voidaan kasvattaa valon sirontaa tai absorptiota kasvattamalla. Absorptio 

kuitenkin tummentaa paperia, mikä ei ole painopaperille haluttu ominaisuus. [2] [3] 

Paperi koostuu kemiallisesti tai mekaanisesti eroteltujen puukuitujen muodostamasta 

verkostosta, hienoaineesta ja täyteaineista. Valon sirontaan vaikuttaa sirottajan koko, 

muoto, suuntautuminen valonsäteeseen nähden sekä taitekerroin. Paperissa valon siron-

ta tapahtuu kuitujen, hienoaineiden, täyteaineiden ja ilman välisistä, sitoutumattomista 

rajapinnoista. Hienoaineet ja täyteaineet vaikuttavat valon sirontaan suoraan toimimalla 

sirottajina sekä välillisesti vaikuttamalla sitoutumisasteeseen. Yleisimmin käytetyt täy-

teaineet ovat mineraalipohjaisia. [2] [3] 

Digitalisaatio asettaa graafisen paperin tuotannolle uusia haasteita. On pystyttävä tuot-

tamaan optisilta ominaisuuksiltaan laadukasta paperia mahdollisimman pienillä kustan-

nuksilla sekä ympäristöä ja energiaa säästäen. Yksi kehityskohde on kevyt, hyvin valoa 

sirottava paperi. 

Paperin valonsirontaominaisuuksia on aiemmin tutkittu makroskooppisella tasolla stan-

dardimittausten perusteella [4]. Yksittäisten rakenteiden, kuten kuitujen, valon sirontaa 

on tutkittu erilaisten simulaatioiden avulla [5�±7]. Valon sirontaa ja etenemistä on tutkit-

tu myös laserpulssien ja kameroiden avulla [8]. Röntgenmikrotomografian, röntgendif-

fraktion, elektronimikroskopian ja konfokaalimikroskopian avulla on tutkittu paperin 

kolmiulotteista rakennetta sekä kuitujen välisiä vuorovaikutuksia [9�±11]. 

                                                 
1
 CEPI (Confederation of European Paper Industries) on eurooppalainen paperiteollisuuden järjestö, jonka 

jäsenmaita ovat Suomi, �,�W�l�Y�D�O�W�D�����6�D�N�V�D�����5�D�Q�V�N�D�����7�ã�H�N�N�L�����%�H�O�J�L�D�����8�N�U�D�L�Q�D�����$�O�D�Q�N�R�P�D�D�W�����1�R�U�M�D�����3�X�R�O�D�����3�Rr-

tugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia.  
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Diplomityö tehtiin UPM NERCin (Northern Europe Research Center) toimeksiannosta. 

Työn tarkoituksena oli tutkia paperin valonsirontaominaisuuksia mikroskooppisella 

tasolla. Tavoitteena oli selvittää, millaiset rakenteet erilaisissa paperiarkkinäytteissä 

sirottavat valoa, jotta tulevaisuudessa voitaisiin kehittää sopiva valmistustekniikka ke-

veiden valoa hyvin sirottavien papereiden valmistukseen. Huomiota kiinnitettiin erityi-

sesti paperin hienoainepitoisuuksien ja -rakenteiden vaikutukseen valon sironnassa.  

Diplomityön alussa esitellään työn kannalta oleelliset teoreettiset taustat. Luvussa 2 

kerrotaan valon ja aineen välisistä vuorovaikutuksista. Luvussa 3 esitellään paperin ra-

kenne ja työn kannalta merkittävimmät valmistusprosessin vaiheet. Luku 4 kertoo pape-

rin optisista ominaisuuksista. Vaaleus, kiilto, väri, fluoresenssi ja opasiteetti esitellään 

lyhyesti. Luvun pääpaino on valonsironnalla ja siihen vaikuttavilla tekijöillä. Lopuksi 

esitellään paperiteollisuudessa sirontaan yleisesti käytetty Kubelka-Munk -teoria. 

Luvussa 5 esitellään tutkimuksessa käytetty mittauslaitteisto. Sirontamikroskooppia 

käytettiin sirottavien alueiden tunnistamiseen. Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla tutkit-

tiin näytteiden rakennetta tarkemmin. Luvun lopussa esitellään työssä käytetty näytesar-

ja sekä siitä aikaisemmin tehtyjen standardimittausten tuloksia.  

Tutkimus perustuu mikroskooppikuvien silmämääräiseen kvalitatiiviseen tarkasteluun. 

Työssä käytetyt kuva-analyysi- ja kuvankäsittelymenetelmät esitellään luvussa 6. Oman 

haasteensa työhön toi korkean tarkkuuden objektiivin pieni syvyysterävyys ja paperin 

epätasainen pintarakenne. Syvyysterävyyttä parannettiin kuvien pinoamismenetelmällä. 

Sirottavia rakenteita saatiin tutkittua yhdistämällä sironta- ja pyyhkäisyelektronimikro-

skooppikuvat. 

Luvussa 7 esitellään työssä käytetyt näytteet, sekä niistä aiemmin suoritettujen standar-

dimittausten tuloksia. Lisäksi kerrotaan, millaiset mittausdatat kustakin tutkitusta näyt-

teestä on saatavilla. Koska mittausdata koostuu lukuisesta määrästä mikroskooppikuvia, 

ei kaikkea dataa tässä työssä voida esitellä. Luvussa 8 esitellään tärkeimpiä tuloksia. 

Viimeisessä luvussa on työn tuloksien yhteenveto sekä esitetään tulevaisuuden toimin-

tasuosituksia. 
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2. VALON JA AINEEN VUOROVAIKUTUS 

Sähkömagneettinen säteily koostuu toisiaan vasten kohtisuoraan värähtelevistä sähkö- 

ja magneettikentistä. Sähkömagneettisen aallon taajuuden määrittää aaltolähteen taa-

juus. Valon aallonpituuden ja taajuuden välinen yhteys voidaan kirjoittaa 

c
f

�O�  ,     (2.1) 

jossa c on valonnopeus tyhjiössä ja f on aallon taajuus. Ihmissilmä pystyy havaitsemaan 

sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on 380 nm �± 770 nm [12]. Tätä aluetta 

kutsutaan valoksi. Kuten Kuva 2.1 nähdään, näkyvä valo kattaa vain hyvin pienen osan 

sähkömagneettisesta spektristä. 

 

 

Kuva 2.1: Sähkömagneettinen spektri. Spektri jakautuu seitsemään taajuusalueeseen: radio-
aaltoihin, mikroaaltoihin, infrapunasäteilyyn (IR), valoon, ultraviolettisäteilyyn (UV), röntgen-
säteilyyn ja gammasäteilyyn. Kuvassa energia kasvaa oikealle päin siirryttäessä, ja aallonpi-
tuus vasemmalle päin siirryttäessä. Kuva muokattu lähteestä [13]. 

 

Sähkömagneettinen spektri on jaettu säteilyn syntytavan perusteella eritavoin nimettyi-

hin taajuusalueisiin (kuva 2.1). Todellisuudessa rajat eivät ole selvät, vaan eri säteilyla-

jien taajuusalueet menevät osittain päällekkäin. Infrapuna-alue, näkyvä valo ja ultra-

violetti taajuusalue muodostavat yhdessä optisen spektrin [12].  
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Sähkömagneettista säteilyä voidaan kuvata Maxwellin yhtälöiden avulla [14]:   

  

 
C C m

d d
t�w

�w
�˜ � �� �˜

�w�³ �³�³
B

E l S     (2.2) 

0 0 
C mC

d d
t

� P � H
�w

�w
�˜ � �˜

�w�³ �³�³
E

B l S     (2.3) 

0
C

d� ˜ �  �³�³B S      (2.4) 

0
C

d� ˜ �  �³�³E S      (2.5) 

joissa E on sähkökentän voimakkuus, B on magneettivuon tiheys, �00 on tyhjiön permit-

tiivisyys, ��0 tyhjiön permeabiliteetti, tm on aika, dl on käyrän alkio, dS on pinta-ala-

alkio, C on mielivaltainen pinta ja �˜C sen sulkeutuva reunakäyrä.  

Maxwellin yhtälöistä saadaan johdettua kaava aallon vaihenopeudelle tyhjiössä [14]: 

0 0

1
c

� H � P
�  .      (2.6) 

 

Vaihenopeus dielektrisessä aineessa saadaan korvaamalla tyhjiön permittiivisyys aineen 

permittiivisyydellä �0 ja tyhjiön permeabiliteetti aineen permeabiliteetilla ��: 

1
v

�H�P
�  .      (2.7)  

Aineen taitekerroin kuvaa sähkömagneettisen aallon tyhjiön vaihenopeuden suhdetta 

vaihenopeuteen aineessa: 

    r r
c

n
v

�H�P
� H � P

� H � P� � � �
�{ � �  ,     (2.8) 

jossa �0r on aineen suhteellinen permittiivisyys ja ��r suhteellinen permeabiliteetti. Permit-

tiivisyys riippuu aallonpituudesta, joten myös aineen taitekerroin on aallonpituusriippu-

vainen. [14] Kompleksinen taitekerroin  

n n i�N�  � �,      (2.9) 

jossa imaginääriosa �� on vaimenemiskerroin, ottaa huomioon valon vaimenemisen ai-

neessa. Kompleksiosa kuvaa valon absorboitumista aineeseen.  
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Poyntingin vektorin S suuruus kuvaa sähkömagneettisen aallon kuljettamaa energiaa 

vektoria vasten kohtisuorassa olevan pinnan läpi pinta-alayksikköä ja aikayksikköä 

kohden, ja on määritelty 

2
0c �H� S E × B .     (2.10) 

Pinnalle �W�X�O�H�Y�D�Q���Y�D�O�R�Q���´�P�l�l�U�l�V�W�l�´���S�X�K�X�W�W�D�H�V�V�D���N�l�\�W�H�W�l�l�Q���W�H�U�P�L�l���L�U�U�D�G�L�D�Q�V�V�L�����M�R�O�O�D���W�D�U�N�Ri-

tetaan valon keskimääräistä energiaa aikayksikössä pinta-alayksikköä kohti. Irradianssi 

siis kertoo, kuinka paljon tehoa pinta-alayksikköön kohdistuu (W/m
2
). Irradianssi on 

Poyntingin vektorin aikakeskiarvo, ja näin ollen verrannollinen sähkökentän amplitudin 

neliöön [14]: 

2 20
0 0 

2T T

c
I S E c E

�H
�H� � �  ,   (2.11) 

jossa E0 on sähkökentän amplitudi ja �Ã�' �6�Ä�Í   sähkökentän amplitudin neliön aikakes-

kiarvo. [14] 

Aaltohiukkasdualismiksi kutsutun teorian mukaan valoa voidaan käsitellä aaltoliikkeen 

lisäksi myös hiukkasina. Valo etenee massattomina ja varauksettomina hiukkasina, fo-

toneina, joiden energia on  

 

hf�[ � ,     (2.12) 

 

jossa h on Planckin vakio ja f fotonin taajuus. 

 

Valon ja aineen väliset tärkeimmät vuorovaikutustavat ovat heijastuminen ja taittumi-

nen, siroaminen, diffraktio, absorptio, polarisoituminen ja fluoresenssi. Seuraavissa ala-

luvuissa käsitellään näistä työn kannalta merkityksellisimmät vuorovaikutustavat eli 

heijastuminen ja taittuminen sekä sironta. 

2.1 Heijastuminen ja taittuminen 

Kun valonsäde saapuu kahden taitekertoimiltaan erilaisen aineen rajapintaan, vain osa 

valosta läpäisee pinnan. Osa valosta heijastuu pinnasta. Heijastuslain mukaan tulo- ja 

heijastuskulma ovat yhtä suuret, i r� T � T�  (katso kuva 2.2), ja tuleva ja heijastunut säde 

ovat samassa, pinnan normaalin suuntaisessa tasossa eli tulotasossa. Rajapinnan ollessa 

sileä tuleva yhdensuuntainen säde heijastuu pinnasta heijastuslain mukaisesti yhden-

suuntaisesti. Heijastumista epätasaisesta pinnasta kutsutaan hajaheijastukseksi. Heijas-

tuslaki pätee yksittäisille säteille myös hajaheijastuksessa, mutta jokainen säde heijastuu 

omaan suuntaansa pinnanmuotojen mukaan muodostaen joka puolelle hajaantuvan va-

lon. [12] [14] 
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Tulokulman ja taittuneen valon kulman välillä on yhteys: 

1

2

sin

sin

i v
t v

�T
�T

�  ,     (2.13) 

jossa ��i on tulokulma pinnan normaalin suhteen, ��t on taitekulma pinnan normaalin suh-

teen, v1 on valon nopeus aineessa 1 ja v2 on valon nopeus aineessa 2 (katso kuva 2.2). 

Myös taittunut säde on tulotasossa. 

 

 

Kuva 2.2: Valon heijastuminen ja taittuminen. 

 

Kun sijoitetaan kaavasta (2.8) ratkaistava valon nopeus kaavaan (2.13), saadaan taite- ja 

tulokulmalle yhtälö 

1 2sin sini tn n� T � T�  ,    (2.14) 

jossa n1 ja n2 ovat aineiden 1 ja 2 taitekertoimet. Yhtälöä kutsutaan Snellin laiksi. Valon 

tullessa optisesti tiheämmästä aineesta harvempaan aineeseen, eli taitekertoimien toteut-

taessa epäyhtälön 1 2n n�! , taittuu valo pinnan normaalista poispäin. Taitekertoimien 

toteuttaessa epäyhtälön 1 2n n��  valo taittuu kohti pinnan normaalia. [12] [14] 

Yhtälön (2.1) mukaan valon aallonpituus riippuu valon nopeudesta sekä taajuudesta. 

Valon nopeus aineessa, jonka taitekerroin on n, on kaavan (2.8) mukaan 
c

v
n

� . Valon 

aallonpituus siis muuttuu aineen, jossa valo etenee, mukaan: 
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0c
nf n

�O
�O�  �   ,     (2.15) 

jossa ��0 on aallonpituus tyhjiössä. [14] 

Tasoaaltoa kuvaa yhtälö 

�� �� �� ��0 0 cos
i te t�Z �Z� ˜ � �� � �˜ ��k rE E E k r  ,  (2.16) 

jossa E on sähkökenttä, E0 on sähkökentän amplitudi, k on aaltoluku, r  on suuntavekto-

ri, �& on aallon kulmataajuus ja t on aika. Tällöin heijastuneen ja läpäisevän aallon aal-

toyhtälöt ovat 

�� ��0 cosr r r r rt� Z � K� �˜ �� ��E E k r     (2.17) 

ja 

�� ��0 cost t t t tt� Z � K� �˜ �� ��E E k r  ,   (2.18) 

joissa alaindeksit r ja t tarkoittavat heijastunutta ja läpäissyttä aaltoa, ja �� on tulevasta 

aallosta E0i riippuva vaihekerroin. Heijastumis- ja taittumislait voidaan johtaa myös 

näiden sähkömagneettisen teorian mukaisten yhtälöiden kautta. [12] [14] 

Fresnelin yhtälöt kuvaavat sähkömagneettisen aallon heijastumista ja taittumista kahden 

aineen rajapinnassa. Yhtälöistä saadaan heijastumis- ja läpäisykertoimet kahdelle eri 

tapaukselle: toisessa sähkökenttä on kohtisuorassa tulotasoon nähden ja toisessa tulota-

son suuntaisesti. Magneettikentän ja sähkökentän välillä on yhteys  

�Ö v� k × E B  .     (2.19) 

Lisäksi yksikköaaltovektori �Ök ja sähkökenttä E ovat kohtisuorassa toisiaan vasten  

�Ö 0� ˜ �  k E  .      (2.20) 

Reunaehtoina sähkömagneettiselle teorialle on sähkökentän E tangentiaalikomponent-

tien jatkuvuus pinnan yli. Sen sijaan kentän normaalikomponentti ei ole jatkuva. Toise-

na reunaehtona on, että magneettikentän B normaalikomponentti ja magneettikentän 

voimakkuuden B���� tangentiaalikomponentti ovat jatkuvia. Tarkastellaan ensin tapausta, 

jossa sähkökenttä on kohtisuorassa tulotasoon nähden (kuva 2.3). Reunaehdoista saa-

daan yhtälöt 

0 0 0i r t� � �  E E E      (2.21) 
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ja 

cos cos cosi tr
i r t

i r t

B BB
�T �T �T

�P �P �P
�� �� � ��  ,   (2.22) 

jossa vasen puoli kuvaa tulotason suuntaista magneettikentän voimakkuuden suuruutta 

tuloaineessa, ja oikea puoli läpäistyssä aineessa. Heijastuslain ja yhtälön (2.18) avulla 

saadaan yhtälö (2.21) muotoon 

�� ��1 1
cos cosi r i t i

i i t t
E E E

v v
� T � T

� P � P
� � �   .   (2.23) 

Edelleen yhtälöiden (2.15), (2.16) ja (2.17) avulla saadaan yhtälö muotoon 

�� ��0 0 0cos cosi t
i r i t t

i t

n n
E E E� T � T

� P � P
� � �    .   (2.24) 

Fresnelin yhtälöt kuvaavat heijastuneen ja pinnan läpäisseen valon osuutta saapuvasta 

valosta E0r/E0i ja E0t/E0i. Reunaehdon (2.20) avulla Fresnelin yhtälö kohtisuoralle (sym-

boli �A) tapaukselle saadaan muotoon 

0

0

cos cos

cos cos

i t
i t

r i t

i ti
i t

i t

n n
E

n nE

� T � T
� P � P

� T � T
� P � P

�A

��
� § � ·

� � ¨ � ¸
� © � ¹ ��

    (2.25) 

ja  

0

0

2 cos

cos cos

i
i

t i

i ti
i t

i t

n
E

n nE

�T
�P

� T � T
� P � P

�A

� § � ·
� � ¨ � ¸

� © � ¹ ��
  .   (2.26) 

Yleensä tarkasteltavien aineiden permeabiliteetit vastaavat tyhjiön permeabiliteettia:

0i t�P �P �P� | � |. Tällöin Fresnelin yhtälöistä saadaan määriteltyä heijastus- ja läpäisyker-

toimet r�A ja t�A: 

0

0

cos cos

cos cos

r i i t t

i i i t t

E n n
r

E n n
� T � T
� T � T�A

�A

� § � · ��
� { �  � ¨ � ¸ ��� © � ¹

   (2.27) 

ja 
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0

0

2 cos

cos cos

t i i

i i i t t

E n
t

E n n
�T

� T � T�A
�A

� § � ·
� { �  � ¨ � ¸ ��� © � ¹

 .   (2.28) 

 

 

Kuva 2.3: Tulotasoa vastaan kohtisuorassa kahden aineen rajapintaan tuleva aalto. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tapausta, jossa sähkökenttä on tulotason suuntainen (kuva 

2.4). Nyt sähkökentän tangetiaalikomponenttien jatkuvuus pinnan yli johtaa ehtoon 

0 0 0cos cos cosi i r r t tE E E�T �T �T� � �     (2.29) 

ja magneettikentän voimakkuuden tangetiaalikomponenttien jatkuvuus ehtoon 

0 0
1 1 1

i r t
i i r r t t

E E E
v v v�P �P �P

� � �   .   (2.30) 

Kuten kohtisuorassakin tapauksessa, saadaan kaavasta (2.29) johdettua Fresnelin yhtälöt 

0

0

cos cos

cos cos

r t t i i

i i i t t

E n n
r

E n n
� T � T
� T � T

� § � · ��
� { �  � ¨ � ¸ ��� © � ¹

   (2.31) 

0

0

2 cos

cos cos

t i i

i i t t i

E n
t

E n n
�T

� T � T
� § � ·

� { �  � ¨ � ¸ ��� © � ¹
 .   (2.32) 
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Kuva 2.4: Tulotason suuntainen kahden aineen rajapintaan tuleva aalto. 

 

Pinnan heijastuskyky R määritellään heijastuneen ja tulevan aallon tehon suhteena 

cos

cos

r r r

i i i

I A I
R

I A I
�T
�T

� { �   ,     (2.33) 

ja läpäisykyky T läpäisseen ja tulevan aallon tehon suhteena 

cos

cos

t t

i i

I
T

I
�T
�T

�  .     (2.34) 

Heijastuneen, läpäisseen ja tulevan aallon irradianssit Ir, It ja I i saadaan kaavasta (2.11) 

sijoittamalla sähkökentän amplitudin E0 tilalle aaltojen amplitudit E0r, E0t ja E0i, valon-

nopeuden c tilalle valonnopeudet aineessa vr, vt, ja vi sekä tyhjiön permittiivisyys �00 ai-

neiden permittiivisyyksillä �0r, �0t ja �0i. Tällöin kaava (2.33) saadaan muotoon 

2 2
20 0

2 2
0 0

r r r r

i i i i

v E E
R r

v E E

�H

�H
� � �      (2.35) 

ja kaava (2.34) kaavan kaavojen (2.7) ja (2.8) avulla muotoon 

22 2
20 0 0 0

2 2
00 0 0

cos
cos cos cos

coscos cos cos

t
t

t t t t t t t t t t t

i i i ii i i i i i i i i

n
v E v E E ncT t

n E nv E v E
c

�T�H �T �P �H �T �T
�T�H �T �P �H �T �T

� § � ·
� � � � � ¨ � ¸

� © � ¹
 (2.36) 

Energian säilymislain mukaan heijastuneen ja läpäisseen aallon energian summan tulee 

olla yhtä suuri kuin tulevan valon energian, kun aineessa ei tapahdu absorboitumista, eli 

heijastus- ja taittumiskyky noudattavat kaavaa 
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1R T� � �   .      (2.37) 

 

2.2 Sironta 

Valon törmätessä atomiin tai molekyyliin fotonit virittävät atomin ylemmälle elektroni-

tilalle tai saavat elektronipilven värähtelemään, jolloin molekyyli emittoi uuden fotonin. 

Tätä tapahtumaa kutsutaan valon sironnaksi. Sironta liittyy aineen heterogeenisyyteen. 

Vain tyhjiö on täysin homogeeninen tila: kaikissa aineissa atomit ja molekyylit sekä 

tiheys-, konsentraatio- ja molekyylien suuntavaihtelut tekevät aineista heterogeenisen. 

Kaikki aineet sirottavat siis valoa. Sironnan voimakkuus riippuu valon aallonpituudesta 

sekä sirottavan hiukkasen koosta ja muodosta. [15] 

Epäelastisella sironnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa siroavan valon aallonpituus ei vas-

taa tulevan valon aallonpituutta. Tällaista sirontaa on esimerkiksi Raman-sironta. Epä-

elastisessa sironnassa sirottaja joko vastaanottaa energiaa, jolloin siroavan fotonin ener-

gia on alkuperäistä fotonia pienempi, tai luovuttaa energiaa, jolloin siroavan fotonin 

energia on alkuperäistä suurempi. Epäelastista sirontaa tapahtuu huomattavasti vähem-

män kuin elastista sirontaa. [14] [12] 

Elastisessa sironnassa molekyylit toimivat pieninä värähtelijöinä, jotka absorboivat fo-

toneja saaden elektronit värähtelemään. Absorption jälkeen molekyyli emittoi välittö-

mästi saman taajuisen fotonin sattumanvaraiseen suuntaan. Elastista sirontaa tapahtuu 

jatkuvasti ilman molekyylien ja valon fotonien välillä. Sattumanvaraisesti järjestäyty-

neet ilman molekyylit sirottavat valoa joka suuntaan. Kaikilla molekyyleillä on sähköi-

nen resonanssi UV-alueella. Mitä lähempänä valon aallonpituus on UV-aluetta, sitä 

enemmän elektronit värähtelevät. Lyhyemmät aallonpituudet siroavat siis enemmän 

kuin pitkät. Tästä johtuen taivas nähdään sinisenä: sinisen aallonpituuden valo siroaa 

voimakkaasti sivulle päin punaisen valon edetessä eteenpäin. [14] 

Valon vuorovaikutuksen yhteydessä puhutaan usein partikkelin kokoparametrista 

 x kl� , jossa k on aaltoluku tyhjiössä ja l hiukkasen säde. Aaltoluku määräytyy valon 

aallonpituuden mukaan:
2

k
�S
�O

� . Valon sironta riippuu hiukkasen kokoparametrista, 

eli hiukkasen koon ja aallonpituuden suhteesta.  

Sirottavien hiukkasten ollessa pienempiä kuin valon aallonpituus (x << 1) puhutaan 

�5�D�\�O�H�L�J�K�¶�Q�� �Vironnasta. Tällöin sironta on isotrooppista eli samanlaista joka suuntaan. 

�5�D�\�O�H�L�J�K�¶�Q�� �V�L�U�R�Q�W�D�� �R�Q�� �D�L�Q�D�� �H�O�D�V�W�L�V�W�D�� Edellä mainittu taivaan sinisyys on esimerkki 

�5�D�\�O�H�L�J�K�¶�Q�� �V�L�U�R�Q�Q�D�V�W�D�� Optisesti harvassa aineessa molekyylien välimatka on aallonpi-

tuuden luokkaa tai suurempi. Tällöin molekyylien sivulle sirottamien aaltojen keskinäi-

set vaihe-erot ovat kaikki erilaisia eivätkä aallot interferoi keskenään. Interferenssillä 



12 

 

tarkoitetaan aaltojen superpositiota: toisensa kohtaavat aallot aiheuttavat häiriön, jonka 

suuruus on päällekkäisten aaltojen summa. Interferenssi on konstruktiivista eli vahvis-

tavaa, jos aaltojen vaihe-ero on pienempi kuin 90°.  Vaihe-eron ollessa suurempi kuin 

90° puhutaan destruktiivisesta eli heikentävästä interferenssistä. Kaukana toisista olevi-

en molekyylien oletetaan värähtelevän toisistaan riippumatta. Tällöin irradianssi sivulla 

olevassa mielivaltaisessa pisteessä on kaikkien irradianssien summa kyseisessä pistees-

sä. Sirontairradianssi on kääntäen verrannollinen aallonpituuden neljänteen potenssiin, 

eli 
4

1
I

�O
�v . Valon sirotessa eteenpäin sironneet aallot ovat lähes samassa vaiheessa ja 

interferoivat keskenään toisiaan vahvistaen. [14] 

Molekyylien välimatkan ollessa aallonpituutta pienempi puhutaan optisesti tiheästä ai-

neesta. Valon sirotessa tiheästä aineesta sironneiden aaltojen interferenssi on tärkeässä 

roolissa. Eteenpäin sirotessa aallot interferoivat keskenään toisiaan vahvistaen, mutta 

kaikkiin muihin suuntiin sirotessa on interferenssi heikentävää. Optisesti tiheissä aineis-

sa sirontaa ei siis juurikaan tapahdu sivuille tai taaksepäin. [14] 

Rayleigh-sironta on molekyylisirontaa. Sirottajan koon kasvaessa molekyylisironta ei 

ole isossa roolissa, vaan sirontaa hallitsevat Mie-sironta sekä moninkertaiset heijastumi-

set ja taittumiset. Hiukkasten ollessa aallonpituuden suuruusluokkaa (x ~ 1) puhutaan 

Mie-sironnasta. Sironta ei ole enää isotrooppista, vaan sirontakuvio koostuu piikeistä ja 

minimeistä. Mie-teoria on monimutkainen Besselin funktioista ja Legendren po-

lynomeista koostuva matemaattinen teoria, joka kuvaa sähkömagneettisten aaltojen si-

rontaa mielivaltaisen kokoisesta homogeenisesti pyöreästä dielektrisestä hiukkasesta. 

[16] [17]  Mie-sironnassa eteenpäin siroaa valoa huomattavasti enemmän kuin muihin 

suuntiin. Mie-sironnan vuoksi pilvet nähdään valkoisina: pilven vesimolekyylit toimivat 

Mie-teorian mukaisina sirottajina, jolloin aallonpituudesta riippumaton sironta nähdään 

valkoisena. [14] [15] 

Kuva 2.5 on esitetty pyöreästä partikkelista sironneen lineaarisesti polarisoituneen taso-

aallon sirontageometria. Valon sirontaa voidaan tarkastella sironneen intensiteetin avul-

la: 

�� ��
0 2

, ,

2 s

F
I I

r

�T �I �O

�S
�O

� 
� § � ·
� ¨ � ¸
� © � ¹

 ,     (2.39) 

jossa r on etäisyys sirottajasta ja F on sirontafunktio, joka riippuu tulevan valon aallon-

pituudesta sekä sirottajan koosta, muodosta ja optisista ominaisuuksista. Pyöreälle par-

tikkelille sirontafunktiolla ei ole �Ë-riippuvuutta. [18]  
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sir
sir

g

C
Q

s
� .     (2.42) 

Mie-sironnan tapauksessa sirontatehokkuus sirottajan kokoparametrin funktiona muo-

dostaa kuvan 2.6 muotoisen kuvaajan. Sirontatehokkuuskuvaajan maksimien ja minimi-

en arvot ja sijainnit riippuvat sekä sirottajan että ympäröivän aineen kompleksisesta 

taitekertoimesta [19]. Kuvaajasta nähdään, että sironta on tehokkainta kokoparametrin 

ollessa x �§�������� �H�O�L���V�L�U�R�W�W�D�M�D�Q���R�O�O�H�V�V�D���D�D�O�O�R�Q�S�L�W�X�X�G�H�Q���N�R�N�R�O�X�R�N�N�D�D, kun sirottajan taiteker-

roin on n = 1,0.  

 

 

Kuva 2.6: Mie-teorian mukainen sirontatehokkuus kokoparametrin funktiona. Ylin 
käyrä kuvaa sirontatehokkuuden riippuvuutta kokoparametrista, kun sirottajaa ympä-
röivä aine ei absorboi valoa (taitekerroin reaalinen). Seuraavat käyrät ovat tapauksis-
ta, jossa absorptiokerroin on 0,001, 0,01 ja 0,05. Sirottajan taitekerroin on 1,0 ja ym-
päröivän aineen taitekertoimen reaaliosa on 1,34. Ympäröivän aineen taitekerroin vas-
taa veden taitekerrointa. Kuvaaja on muokattu lähteestä [19].  

 

Kuvassa 2.7 on esitetty sirontakuviot Rayleigh-sironnalle ja Mie-sironnalle pyöreästä 

partikkelista. 

 

 

 

 

 

Mie-teorian mukainen sirontatehokkuus 

Q
s
c
a
 

x 

ns = 1,0 

n = (1,34; ��) 
 

 

�� = 0,0 

�� = 0,001 

�� = 0,01 

�� = 0,05 
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Kuva 2.7: Sirontakuviot Rayleigh- ja Mie-sironnalle. Sirottajan koon kasvaessa eteen-
päin sironta korostuu. Kuvassa tuleva valo kulkee vasemmalta oikealle. 

 

Suurilla hiukkasilla (x >> 1) sironta riippuu suuresti hiukkasen muodosta. Sirottajan 

koon kasvaessa eteenpäin siroavan valon osuus kasvaa. Suurilla hiukkasilla sironnan 

tarkasteluun voidaan käyttää geometrista optiikkaa. [15] 

Sirontakuvio ja -voimakkuus riippuvat hiukkasen koon lisäksi myös sen muodosta. Ra-

kenteiden monimutkaistuessa tarvitaan sironnan mallintamiseen yhä vaativampia meto-

deja, jotka ottavat huomioon sirottajien muodon, orientaation sekä moninkertaisen si-

ronnan rakenteista. Erilaisia sirontamalleja on ratkaistu niin erimuotoisille hiukkasille 

palloista sylintereihin [20] [7] kuin aggregaateille eli partikkelien kokoumille [21]. 

 

�5�D�\�O�H�L�J�K�¶�Q���V�L�U�R�Q�W�D Mie-sironta Mie-sironta isommista 
partikkeleista 
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3. PAPERIN RAKENNE JA VALMISTUS 

Paperin valmistus on monivaiheinen prosessi, jonka vaiheet riippuvat halutusta paperi-

laadusta. Paperi on rakenteeltaan monimutkainen puukuituverkosto, johon lisätään halu-

tun lopputuloksen mukaan eri ominaisuuksia parantavia komponentteja. Tässä luvussa 

esitellään työn kannalta merkitykselliset osat paperin rakenteesta sekä valmistusproses-

sista.  

3.1 Rakenne  

Paperi koostuu sattumanvaraisesti järjestäytyneistä puukuiduista. Kuitujen orientaatioon 

pyritään vaikuttamaan paperin valmistuksessa muun muassa viiran ja viirasuihkun väli-

sellä nopeuserolla. Riittävän lähekkäin olevat kuidut ovat liittyneet toisiinsa Van der 

Waals -voimien, Coulombin voimien ja vetysidosten välityksellä [22]. Kuidut ovat si-

doksia vahvempia, joten yleensä kuitujen väliset sidokset määräävät paperin lujuuden. 

Kuitujen pitkän rakenteen ja paperin ohuuden (alle 10 % kuidun pituudesta [23]) vuoksi 

kuitujen muodostamaa verkostoa voidaan tarkastella lähes kaksiulotteisena rakenteena. 

Kaksiulotteinen rakenne selittääkin monia paperin pinnalla tapahtuvia ilmiöitä. Kuiten-

kin huokoisella kolmiulotteisella rakenteella on merkittäviä vaikutuksia moniin ominai-

suuksiin, kuten opasiteettiin, rakenteen lujuuteen ja nesteiden läpäisyyn. [9] [2] 

Huokoinen rakenne muodostuu kuitujen ja täyteaineiden väliin jäävästä tyhjien aukko-

jen muodostamasta verkostosta [9]. Huokosten jakaumaan ja kokojakaumaan vaikuttaa 

kuitujen jakauma [23]: huokosten määrä pinta-alayksikköä kohti kasvaa lineaarisesti 

neliömassan kasvaessa. Myös kuitujen ominaisuudet vaikuttavat huokosten määrään. 

Joustavat ja leveät kuidut muodostavat vähemmän huokosia kuin jäykät ja kapeat kui-

dut. Kolmiulotteinen huokosrakenne vaikuttaa relativistiseen sidosalaan (RBA, engl. 

relativistic bonding area) ja sitä kautta mekaanisiin ominaisuuksiin. RBA on kuitujen 

pinnan sidotun alan suhde koko pinta-alaan ja se riippuu poikkileikkauksen dimensiois-

ta ja kuitujen joustavuudesta sekä jauhatuksesta ja märkäpuristuksesta. [2] 

Puukuidut koostuvat kuidun kerrostuneesta seinämästä sekä ontosta keskiosasta, luu-

menista (kuva 3.1). Seinämä koostuu neljästä kerroksesta: P, S1, S2 ja S3. P-seinä (pri-

mary wall) on uloin kerros, ja sitä seuraa sekundääriseinän uloin kerros S1. Nämä ker-

rokset poistetaan yleensä lähes kokonaan mekaanisessa kuidutusprosessissa. S1-seinän 

alla on sekundäärikerroksen keskikerros S2, joka on yleensä seinämän kerroksista me-

kaanisilta ominaisuuksiltaan vahvin. S2-kerroksen ja luumenin välillä on sekundääriker-

roksen sisin kerros S3. S2 ja S3-kerrokset koostuvat mikrofibrillikimppujen muodosta-

mista makrofibrilleistä sekä niiden välillä olevista selluloosamolekyyleistä, hemisellu-
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loosasta ja ligniinistä. Mikrofibrillit puolestaan koostuvat selluloosamolekyylien muo-

dostamista kimpuista.  [2] [24] [7]  

 

Kuva 3.1: Puukuidun rakenne. Puukuitu koostuu neljästä kerroksesta (P, S1, S2 ja S3) 
sekä sisällä olevasta luumenista. S2- ja S3-kerrokset koostuvat mikrofibrillikimppujen 
muodostamista makrofibrilleistä. Mikrofibrillit puolestaan koostuvat selluloosakimpuis-
ta. Selluloosamolekyylin rakennekaava on muokattu lähteestä [25].  

Paperi koostuu puukuitujen lisäksi hienoaineesta sekä täyteaineista. Hienoaine on muu-

tamien mikrometrien kokoisia rikkoutuneen kuidun osia. Suurimmat hienoainepartikke-

lit ovat kuitufragmentteja ja pienimmät fibrillien osia. Kemiallisessa massassa hieno-

ainetta on vähemmän kuin mekaanisessa massassa. [2] Hienoainepartikkelit vaikuttavat 

paperin mekaanisiin ja optisiin ominaisuuksiin estämällä tai muodostamalla kuitujen 

välisiä sidoksia, täyttämällä huokosia sekä toimimalla pienten kuitujen kaltaisesti [4]. 

Hienoainepartikkeleiden on osoitettu [4] vetävän kuituja lähemmäs toisiaan pienentäen 

huokoisuutta ja lisäävän tiheyttä täyttämällä kuitujen välisiä tyhjiä tiloja. Kemiallisen 

massan hienoaineella on suuren pintansa ansiosta suuri sitoutumiskyky. Suurin osa hie-

noaineesta onkin paperissa sitoutuneena. Sidosten muodostumisen vuoksi kemiallisen 

massan hienoainepitoisuuden kasvaessa paperin vetolujuus ja tiheys kasvavat. Mekaani-

sen massan hienoaine puolestaan pysyy osittain sitoutumattomana. Sitoutumattomat 

pinnat kasvattavat valonsirontakerrointa. Mekaanisen hienoaineen lisäys pienillä määril-

lä kasvattaa hieman tiheyttä, mutta isoilla hienoainepitoisuuksilla tiheys pysyy lähes 

vakiona. [3] Täyteaineina käytetään usein mineraalipigmenttejä, kuten kaoliinia ja saos-

tettua kalsiumkarbonaattia, PCC:tä (engl. precipitated calcium carbonate). Käytetyim-

pien mineraalipigmenttien valonsirontaominaisuuksia on esitetty Taulukko 4.1. 
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3.2 Valmistus 

Puussa tiukasti toisiinsa sitoutuneet kuidut tulee erottaa toisistaan, jotta kuituja voidaan 

käyttää paperin raaka-aineena. Kuidut saadaan eroteltua kemiallisesti tai mekaanisesti. 

Kemiallisessa kuidutuksessa (engl. pulping) puiden sidosaine ligniini poistetaan lähes 

kokonaan keittämällä raakamateriaalia kemikaalien kanssa [26]. Teollisuudessa käytös-

sä on pääasiassa kaksi valmistusmenetelmää [27] [26]: 

�x Kraft-prosessi eli sulfaattiprosessi 

�x Sulfiittiprosessi 

 

Kraft-prosessissa käytettävät kemikaalit ovat natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsul-

faatti (Na2S). Kraft-menetelmä on maailmanlaajuisesti käytetyin kemiallinen kuidutus-

menetelmä. Sulfiittiprosessia ei sen sijaan juurikaan enää käytetä. Sulfiittiprosessissa 

kemikaaleina käytetään kalsium-, magnesium-, natrium- tai ammoniumbisulfidia. Me-

netelmä on siis hyvin joustava: eri kemikaaleja käyttämällä pystytään vaihtelemaan pH-

arvoa halutusti.   

Mekaanisessa kuidutuksessa kuitujen väliset sidokset rikotaan nimensä mukaisesti me-

kaanisesti. Rikkomien suoritetaan siten, että muodostuu kuitukimppuja, yksittäisiä kui-

tuja sekä kuitufragmentteja eli kuidun paloja [27]. Tarkoituksena on säilyttää suurin osa 

ligniinistä. Ligniini estää vetysidosten muodostumista kuitujen välille, joten lujuusomi-

naisuudet ovat heikommat, mutta sironta- ja opasiteettiominaisuudet ovat paremmat 

kuin kemiallisilla massoilla [28] [26]. Kuidutusprosesseja on monia erilaisia: 

�x Puuhioketta (GW, engl. groundwood) valmistetaan painamalla pyöreää puuta-

varaa hiovaa pintaa vasten. Valmistus tapahtuu joko kivihionnalla ilmanpai-

neessa (SGW, engl. stone groundwood pulping, nykyisin GW) tai paineistettuna 

(PGW, engl. pressure groundwood pulping). [26] [27]  

�x Jauhettua mekaanista massaa (RMP, engl. refiner mechanical pulp) valmiste-

�W�D�D�Q���S�X�X�K�D�N�N�H�H�V�W�D�����������HC lämpötilassa jauhimessa [26]. RMP on pääprosessina 

harvinainen. 

�x Termomekaaninen massa (TMP, engl. thermo-mechanical pulp) valmistetaan 

esikäsittelemällä puu höyryllä korkeassa lämpötilassa (110���H�&���±�����������HC [26]) en-

nen jauhatusta. Höyrytys pehmentää ligniiniä ja irrottaa osan kuitujen uloim-

masta kerroksesta paljastaen lisää pintaa kuitujen välisille sidoksille. 

�x Kemimekaanisen (CMP, engl. chemi-mechanical pulp) ja kemitermomekaani-

sen massan (CTMP, engl. chemi-thermo-mechanical pulp) valmistuksessa käy-

tetään mekaanisen energian lisäksi natriumsulfaattia, karbonaattia tai hydroksi-

dia pehmentämään haketta. 

Paperimassasta muodostuu paperikoneessa viirojen päällä paperiraina, eli yhtenäinen 

paperirata. Märkä paperiraina puristetaan, jotta rainasta saadaan mahdollisimman kuiva 
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ja vahva. Paperi kuljetetaan yleensä kahden huovan välissä tai yhden huovan alla tai 

päällä. Puristus tehdään kahden vastakkain painetun telan välissä veden kerääntyessä 

paperirainasta huopiin. [26] 

Märkä ja puristettu paperimassa kuivataan haihduttamalla. Paperin kuivuessa kuitujen 

välille muodostuu vetysidoksia, jotka kasvattavat paperin lujuutta. Eri kuivaustapoja on 

useita [26]: 

�x Kontaktikuivaus höyrylämmitteisellä sylinterillä �± Sylinterin kuuma sisäpinta 

lämmittää paperirainaa, jolloin vesi höyrystyy rainasta.  

�x Puhalluskuivaus �± Paperiin puhalletaan kuumaa ilmaa suurella nopeudella 

�x Infrapunakuivaus 

�x Puristuskuivaus ja impulssikuivaus �± Puristuksen ja kuivatuksen yhdistelmiä, 

joissa paperi painetaan kuumaa pintaa vasten  

 

Kalanteroimalla kuiva paperi saadaan paperin pinnan ominaisuuksia muokattua käyttö-

kohteelle sopivaksi. Kalanteroinnissa paperi puristetaan kahden pyörivän rullan välissä 

tietyissä olosuhteissa. Lopputulokseen vaikuttavia ominaisuuksia ovat linjapaine, käsit-

telyaika, rullien elastisuus sekä rullien pinnan lämpötila ja sileys. Kalanteroimalla pys-

tytään vaikuttamaan paperin kiiltoon, pinnan sileyteen ja tiheyteen, mutta se aiheuttaa 

paperin tummumista sekä alentaa vaaleutta ja opasiteettia. Esimerkiksi hyvälaatuiselle 

painopaperille tärkeitä pintaominaisuuksia ovat kiilto ja pinnan sileys. Kalantereita on 

käytössä teollisuudessa monenlaisia, esimerkiksi konekalanteri, kitkakalanteri sekä su-

perkalanteri. Tässä työssäkin käytetty superkalanteri koostuu tyypillisesti 9�±12 rullasta, 

jotka ovat vuorotellen kovia ja elastisia. [26] 
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4. PAPERIN OPTISET OMINAISUUDET 

Paperin optisilla ominaisuuksilla (vaaleus, väri, kiilto ja opasiteetti) eli sillä, miltä val-

mis paperi näyttää, on tärkeä rooli käyttötarkoitukseen sopivaa paperilaatua valittaessa. 

Kiilto ja opasiteetti, eli läpinäkymättömyys, ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia painopa-

perille. Paperioptiikan avulla voidaan suunnitella ja tuottaa optimaalisia ominaisuuksia 

sisältäviä paperilaatuja. [29] Paperin optiset mittaukset perustuvat heijastuskertoimien ja 

heijastavuuden mittauksiin. Paperin heijastavuus R�’  (heijastuskyky) tarkoittaa yksiker-

roksisesta paperista muodostetun paksun pinon heijastussuhteen (heijastusluku, heijas-

tuneen valon osuus) mittausta. [30] Paksulla pinolla tarkoitetaan niin paksua pinoa, ettei 

heijastuskerroin muutu paksuuden kasvaessa. Paperin heijastusluvulla R tarkoitetaan 

paperin heijastaman intensiteetin suhdetta täydellisen heijastavan kappaleen heijasta-

maan intensiteettiin. Heijastusluku R0 kuvaa heijastussuhdetta mustaa taustaa käyttäen. 

[29] 

Tässä luvussa käsitellään paperiarkkien tärkeimpiä optisia ominaisuuksia: kirkkautta, 

kiiltoa, väriä ja fluoresenssia sekä opasiteettia. Pääpaino on valon sirontaa käsittelevällä 

alaluvulla 4.4, joka on työn kannalta olennaisin paperin optinen ominaisuus. Alaluvussa 

4.5 esitellään paperitekniikassa yleisesti käytetty Kubelka-Munk-teoria valonsironnalle 

ja absorptiolle sekä sen sovelluksia.  

4.1 Karheuden vaikutus heijastumiseen 

Luvussa 2.1 käsiteltiin valon heijastumista ja Fresnelin yhtälöitä, jotka kuvaavat heijas-

tumista ja taittumista tasaisesta pinnasta. �3�L�Q�W�D�D���Y�R�L�G�D�D�Q���S�L�W�l�l���W�D�V�D�L�V�H�Q�D�����M�R�V���5�D�\�O�H�L�J�K�¶�Q��

ehto 
�� ��8cos i

karheus
�O

�T
��  toteutuu. Papereille ehto ei kuitenkaan täyty. Yleensä pinnan 

karheus mitataan korkeuseroina. Myös korkeuspiikkien avaruudellisella sijainnilla on 

merkitystä. Kun sijaintia analysoidaan autokorrelaatioanalyysin avulla, saadaan määri-

teltyä keskimääräinen lateraalinen koko eli korrelaatiopituus. Korkeuseron ollessa aal-

lonpituutta pienempi, ja korrelaatiopituuden korkeutta suurempi, voidaan karheuden 

vaikutusta heijastusintensiteettiin kuvata Beckmann-Spizzichino �±yhtälöllä: 

2
4 cos

0  
i

I I e

�V
� S � T

�O
� § � ·��� ¨ � ¸
� © � ¹�       (4.1) 

missä I on heijastunut intensiteetti, I0 on tuleva intensiteetti, �1 on pinnan karheuden 

standardipoikkeama, �� valon aallonpituus ja ��i on tulokulma. Epätasainen, karhea pinta 



21 

 

siis pienentää heijastussuhdetta I/I0. Karheuden standardipoikkeama �1 viittaa pinnan 

huippujen korkeuksiin.  Karheuden ollessa samaa suuruusluokkaa tai pienempää kuin 

aallonpituus puhutaan mikrokarheudesta. Makrokarheudella tarkoitetaan aallonpituutta 

suurempaa karheutta. [3] 

4.2 Vaaleus ja kiilto 

Paperin vaaleutta mitataan usein valon siniselle aallonpituudelle, koska paperissa oleva 

ligniini absorboi paljon sinisen aallonpituuden valoa aiheuttaen kellertävän värin. Pape-

rilla, joka ei absorboi paljon sinistä valoa, sanotaan olevan suuri vaaleus. [30] Vaaleu-

den mittaamiseen käytetään ISO 2470 -standardimittausta, jossa valon UV-sisältö on 

säädetty vaaditulle tasolle. Paperin vaaleus lasketaan kertomalla vaaleusfunktio G(��) ja 

spektrinen heijastusluku R(��) keskenään [29]: 

( ) ( )Br R G� O � O� �¦  .    (4.2) 

Paperin kiillolla tarkoitetaan paperin kykyä peiliheijastaa valoa. Korkea kiilto voi haita-

ta lukemista valon heijastuessa silmiin, mutta toisaalta luo myös paremman laadun vai-

kutelman sekä syventää värejä painotuotteissa. [30]    

4.3 Väri ja fluoresenssi 

Materiaalin värin määrittää sen absorboiman ja heijastaman valon aallonpituudet. Kap-

pale nähdään esimerkiksi sinisenä sen absorboidessa vihreää ja punaista valoa, ja heijas-

taessaan sinisen aallonpituuden valoa. Musta kappale absorboi kaikkia aallonpituuksia 

ja valkoinen ei absorboi juuri mitään. Paperin valmistuksessa suurin osa ligniinistä pois-

tetaan. Jäljelle jäävä ligniini absorboi sinistä valoa tehden paperista kellertävän. Keltai-

suutta saadaan vähennettyä lisäämällä sinistä väriainetta tai fluoresoivaa valkaisuainetta 

(FWA). FWA-molekyylit absorboivat UV-valoa ja tuottavat sinistä valoa. [3]  

4.4 Valonsironta ja opasiteetti 

Kuitujen ja pigmenttien pinnat heijastavat paperiin tulevaa valoa. Osa valosta tunkeutuu 

kuitujen sisälle ja taittuu muuttaen kulkusuuntaansa. Heijastuneet ja taittuneet valonsä-

teet jatkavat kulkuansa paperissa heijastuen ja taittuen yhä uudestaan kohdatessaan raja-

pintoja. Heijastumisen ja taittumisen lisäksi valo siroaa aallonpituutta pienemmistä 

hiukkasista. Paperissa sironta on anisotrooppista. Paperitekniikassa moninkertaista hei-

jastumista ja taittumista sekä sirontaa pienistä hiukkasista kutsutaan yhdessä valonsi-

ronnaksi. Valon etenemistä sirottavassa ja absorboivassa materiaalissa kuvataan ra-

diatiivisella siirtoteorialla [31] [5]. 
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Opasiteetilla tarkoitetaan paperin läpinäkymättömyyttä. Paperin, jolle painetaan tai tu-

lostetaan tekstiä ja kuvia, opasiteetin tulisi olla riittävän suuri, jotta toiselle puolelle pai-

netut kohteet eivät häiritse toisen puolen tarkastelua. Opasiteetti on mustaa taustaa vas-

ten olevan paperiarkin heijastusluvun R0 ja heijastavuuden R�’  suhde sadalla kerrottuna: 

0100
R

Op
R�f

� .     (4.2) 

Yleensä opasiteetin tulee olla vähintään 80, jotta painatuksen läpinäkyvyys olisi riittä-

vän pieni. Opasiteettia voidaan parantaa neliömassaa tai valon sirontaa kasvattamalla. 

[29] Myös absorptio vaikuttaa opasiteettiin. 

VALON SIRONTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Sironta tapahtuu kahden aineen rajapinnasta, kun aineiden välillä on taitekerroinero. 

Vain sitomattomat pinnat voivat osallistua valon sirottamiseen [3]. Mitä enemmän si-

doksia muodostamatonta pintaa on, sitä enemmän tapahtuu sirontaa. Lastumaisten täy-

teaineiden lisäys vähentää kuitujen välisiä sidoksia, jolloin sironta-ala kasvaa. Pigmentit 

estävät myös hienoainehiukkasten takertumista kuituihin. Sidokset vaikuttavat kuitenkin 

paperin mekaanisiin ominaisuuksiin. Mitä enemmän sidoksia on, sitä vahvempaa paperi 

on. [3] Usein valonsironnan kasvattaminen heikentääkin paperin lujuusominaisuuksia. 

Paperissa sironta tapahtuu kuitujen ja ilman välisistä rajapinnoista sekä sattumanvarai-

sesti paperiin levinneistä täyte- ja hienoainepartikkeleista, mikä tekee paperista optisesti 

varsin monimutkaisen rakenteen [3] [8]. Toisiaan lähellä olevat yksittäiset sirottajat 

tekevät moninkertaisesta sironnasta tärkeän [5].  

Sirontaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: 

�x Partikkelikoko, 

�x Huokosten koko ja määrä, 

�x Täyteaineen taitekerroin sekä 

�x Kuidun rakenne ja muoto 

Sironta kasvaa partikkelikoon pienetessä. Sironta on voimakkainta partikkeleista, joiden 

koko on likimain puolet tulevan valon aallonpituudesta. Partikkelikoon pienentyessä 

tätä pienemmäksi sirontakerroin pienenee nopeasti. Huokosten kokonaistilavuuden kas-

vaessa sirontakerroin kasvaa. Kapealla kokojakaumalla ja hiukkasten optimikoolla saa-

daan aikaiseksi hyvä sironta. Täyteainehiukkasten muoto ja rakenne kuitenkin vaihtele-

vat usein hiukkasesta toiseen, ja niiden vuorovaikutus kuitujen ja hienoaineen kanssa on 

monimutkaista, joten selkeää suhdetta koon ja sironnan välillä ei tiedetä. [3]  

Paperikuitujen taitekerroin on luokkaa 1,53�±1,56 [3] [8] [32] ja ilman 1 [14]. Sironta 

tapahtuu kahden taitekertoimen rajapinnassa, joten hyvä sironta saadaan aikaiseksi 

mahdollisimman suurella taitekerroinerolla. Yleisimpien täyteaineiden taitekertoimet ja 





24 

 

( )u u ddI S K I dx SI dx� �� �� ��  ,    (4.4) 

joissa sirontaa vastakkaisiin suuntiin kuvaavat termit SIudx ja SIddx on lisätty intensi-

teetteihin Id ja Iu. [29] 

 

 

Kuva 4.1: Kubelka-Munk -teorian johdon kuvaaminen. Arkki on asetettu taustalle, 
jonka heijastusluku on Rg, ja valaistaan yläpuolelta. Etäisyydellä x taustasta dx:n pak-
suinen kerros valaistaan intensiteetillä Id(x) ylhäältäpäin ja intensiteetillä Iu(x) alhaal-
tapäin. Intensiteetit Iav,d ja Iav,u ovat keskiarvo kaikista alaspäin ja ylöspäin etenevistä 
säteistä. Kuva on muokattu lähteestä [29]. 

 

Paperin heijastusluku R, heijastusluku R0 ja heijastavuus R�’  voidaan laskea seuraavien 

kaavojen avulla: 

1 1
exp

1 1
exp

g
g

g g

R R
R R Sw R

R R R
R

R Sw R R R
R R

�f
� f � f

�f �f �f

� f � f
� f � f

��� ª � º�§ �· �§ �·
�� �� ��� « � »�¨ �¸ �¨ �¸

�© �¹ �© �¹� ¬ � ¼� 
� ª � º�§ �· �§ �·

�� �� �� ��� « � »�¨ �¸ �¨ �¸
�© �¹ �© �¹� ¬ � ¼

   (4.5) 
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2

1 2
K K K

R
S S S�f

� § � ·� �� �� �� �˜� ¨ � ¸
� © � ¹

 ,    (4.7) 

joissa w on paperiarkin neliömassa ja Rg taustan heijastusluku. Usein käytetään mustaa 

taustaa, jolloin Rg = 0 ja R = R0. Tällöin sironta- ja heijastuskertoimet voidaan laskea 

seuraavista kaavoista: 

�� ��0

2
0

11
ln

1

R R RR
S

w R RR
� f � f�f

�f�f

� § � ·��
� � ¨ � ¸

���� � © � ¹
   (4.8) 

�� ��21

2

S R
K

R
�f

�f

��
� .     (4.9) 

Kubelka-Munk-sirontakerroin S ja -absorptiokerroin K riippuvat aineen sironta- ja ab-

sorptio-ominaisuuksista. Alkuperäisen KM-teorian mukaan riippuvuudet ovat seuraavat 

[31]: 

S s�       (4.10) 

ja 

2K �N�  ,     (4.11) 

joissa s on aineelle ominainen sirontakerroin ja �� absorptiokerroin. Erilaisten kuitujen ja 

täyteaineiden sekoituksille voidaan laskea KM-sirontakertoimen ja -absorptiokertoimen 

laskennalliset arvot Sbl ja Kbl: 

1 1 2 2 3 3 ...blS S X S X S X� �� �� ��     (4.12) 

1 1 2 2 3 3 ...blK K X K X K X� �� �� ��    (4.13) 

joissa Sn on sirottajan KM-sirontakerroin, Kn sirottajan KM-absorptiokerroin ja Xn sirot-

tajan osuus seoksesta. Sirontakertoimen tapauksessa tulee muistaa, ettei sirontakerroin 

todellisuudessa summaudu näin yksinkertaisesti sirottajien välisten vuorovaikutusten, 

eli sidosten muodostumisen ja muodostumisen estymisen, vuoksi. Myös kalanterointi 

sekä paperin pinnan käsittely vaikuttaa todellisiin sironta- ja absorptiokertoimiin. [3] 

Edellä mainittujen oletusten vuoksi alkuperäisellä KM-teorialla on paljon puutteita. Mi-

tatun opasiteetin arvon on havaittu muuttuvan vaihdettaessa arkin mittauspuolta sekä 

valonsirontakertoimen riippuvan mittauksissa käytetystä taustasta. Lisäksi arkin valon-

sirontakerroin riippuu neliömassasta ja absorptiokerroin kasvaa kalanteroinnissa. [3] 

Myös kertoimien K ja S sekä kertoimien s ja a välinen epälineaarisuuden on osoitettu 



26 

 

aiheuttavan ongelmia teoriassa [35] [34]. Kubelka-Munk-teorian puutteille on esitetty 

useita korjauksia ja täydennyksiä erilaisille käyttötarkoituksille [3] [34�±37]. Korjaukset 

kuitenkin monimutkaistavat teoriaa. KM-teoria on yhä laajassa käytössä paperiteolli-

suudessa sen yksinkertaisuuden vuoksi. 
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5. MITTAUSLAITTEISTO 

Työn tarkoituksena oli tutkia erilaisista massoista valmistettujen papereiden mikroskoo-

pista valon sirontaa. Näytteet kuvattiin sironta- eli dark field �±mikroskoopilla, jotta löy-

dettiin valoa hyvin sirottavat kohdat, ja pystyttiin vertailemaan paperin rakenteiden si-

rontavoimakkuuksia sironneen valon intensiteetin kautta. Rakenteiden tarkasteluun käy-

tettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppia. Pyyhkäisyelektronimikroskooppia käytettäes-

sä näytteen tulee johtaa sähköä, joten näytteet täytyi päällystää metallilla. Alaluvussa 

5.1 esitellään dark field �±mikroskoopin toimintaperiaate ja rakenne. Lisäksi kerrotaan 

lyhyesti optiseen mikroskopiaan liittyvistä parametreista. Alaluvussa 5.2 käsitellään 

pyyhkäisyelektronimikroskooppia.  

5.1 Sirontamikroskooppi 

Sironta- eli dark field (DF) �±mikroskopia perustuu valon sirontaan näytteessä. Valoken-

tästä estetään keskimmäisten säteiden kulku, jolloin fokusoidessa muodostuu ontto kar-

tionmuotoinen valokeila. Valon säteiden osuessa näytteeseen ne taittuvat, diffraktoitu-

vat ja siroavat objektiiviin (kuva 5.1B) muodostaen näytteestä kirkkaan kuvan mustalle 

taustalle. Ilman näytettä valonsäteet siis ohittavat objektiivin kuvan 5.1A mukaisesti, ja 

muodostuva kuva on täysin musta.  

 

 

Kuva 5.1: Valon kulkeminen kokoojalinssistä objektiiviin. Kuvassa A näyte on valonsäteiden 
ulkopuolella, jolloin kokoojalinssissä olevan valon esteen muodostama ontto kartiomainen va-
lokeila ohittaa objektiivin kokonaan. Kuvassa B näyte on tuotu valonsäteisiin, jolloin näytteen 
sirottamat säteet saavuttavat objektiivin. Kuva on muokattu lähteestä [38]. 
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Koska kuvan muodostuminen DF-mikroskoopissa perustuu näytteen sirottamaan 

valoon, voidaan sitä käyttää läpinäkyviin ja värjäämättömien kohteiden tarkasteluun. 

Kuvan 5.1 järjestelmissä näyte valaistaan läpivalaisulla. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

pintavalaisua (Carl Zeiss, Axio Imaging MAT), jolloin valo tulee näytteeseen samalta 

puolelta kuin objektiivi sen kerää, eikä näin ollen kulje näytteen läpi.  

Pintavalaisunmenetelmän konfiguraatio on esitetty kuvassa 5.2. Valo tulee 

vaakasuunnassa valonlähteenä toimivasta halogeenilampusta elliptiselle peilille, joka 

ohjaa valon alaspäin objektiivin reunoilla kohti näytettä. Näytteen sirottama valo kulkee 

objektiivin keskiosassa kohti okulaaria ja kameraa. Valon esteen ja elliptisen peilin 

muodostama järjestelmä on esiteltykuvassa 5.3.  Kuvassa 5.4 esitetään valon 

kulkeminen objektiivissa. 

 

 

Kuva 5.2: Pintavalaisumenetelmän kokoonpano. Valonlähteestä saapuva vaakasuora valo 
ohjataan peilin avulla kulkemaan alaspäin objektiivin läpi kohti näytettä. Peilin ja valon esteen 
rakenne on kuvattu tarkemmin Kuva 5.3. Valon kulkeminen objektiivissa on esitetty Kuva 5.4. 
Kuva on muokattu lähteestä [39]. 
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Kuva 5.3: Pintavalaisussa käytettävä peilisysteemi DF-valaisulle. Valonlähteestä tule-
vasta valosta estetään keskimmäisten valonsäteiden kulku. Elliptisen peilin avulla valo 
ohjataan objektiiviin, ja näytteestä heijastuva valo kulkeutuu vastakkaiseen suuntaan 
peilissä olevan reiän läpi kohti okulaaria ja kameraa. Kuva on muokattu lähteestä [39]. 

 

 

Kuva 5.4: Valon kulku objektiivissa. Ontto valokartio ohjataan ovaalin peilin avulla 
objektiivin reunoja pitkin näytteeseen, jonka sirottama valo kulkee objektiivin keskiosaa 
kohti okulaaria ja kameraa. Kuva on muokattu lähteestä [40].  
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Numeerinen aukko on objektiiville tai kokoojalinssille määritelty suure, joka kuvaa 

komponentin kykyä kerätä valoa. Numeerinen aukko määritellään seuraavasti: 

sinNA n �T� ,     (5.1) 

missä n on väliaineen taitekerroin ja �� on optisesta akselista mitattuna suurin kulma, 

jolla komponentti pystyy keräämään tulevat valonsäteet. Koska ilman taitekerroin on 

noin 1,00 [14], on numeerisen aukon maksimiarvo 1,00 ilman ollessa väliaineena ���´�N�Xi-

�Y�D�W�´�� �R�E�M�H�N�W�L�L�Y�L�W������ �0�L�N�l�O�L���Q�X�P�H�H�U�L�V�H�V�W�D�� �D�X�N�R�V�W�D�� �K�D�O�X�W�D�D�Q�� �W�l�W�l�� �V�X�X�U�Hmpi, tulee objektiivin 

ja näytteen välillä käyttää immersioainetta, esimerkiksi vettä (n = 1,33) tai immersioöl-

jyä (n = 1,47) [41]. 

Optisella resoluutiolla tarkoitetaan pienintä kahden pisteen välistä etäisyyttä, jolla pis-

teet ovat vielä erotettavissa toisistaan. Mitä pienempi resoluutio, sitä tarkempia kuvia 

saadaan. Kuvatason (xy-tason) resoluutiolle esitetään kaksi eri kaavaa:  

,
2

xy Are
NA
�O

�   ja      (5.2) 

,
0,61

xy Rre
NA

�O
�  ,     (5.3) 

joissa alaindeksi A viittaa Abben määritelmään ja alaindeksi R �5�D�\�O�H�L�J�K�¶�Q���P�l�l�U�L�W�H�O�P�l�l�Q��
[42]. Suuremmalla numeerisella aukolla ja pienemmällä aallonpituudella saadaan siis 

parempi erottelukyky. z-suunnassa eli syvyyssuunnassa resoluution riippuvuus numee-

risesta aukosta on vahvempi [43]: 

2

2

( )
z

n
re

NA

�O
�  .     (5.4) 

Numeerisen aukon kasvaessa resoluutio siis pienenee nopeasti. Pieni syvyyssuunnan 

resoluutio vaikeuttaa näytteeseen fokusoimista: fokustasossa on vain pieni osa pinnasta, 

ja kohdat, jotka eivät ole fokuksessa, näkyvät kuvassa sumuisina kerroksina. Syvyys-

suunnan fokusointiin liittyy resoluution lisäksi myös mikroskoopin syvyystarkkuus. 

Syvyystarkkuudella tarkoitetaan sitä etäisyysaluetta optisella akselilla, jolla tarkastelta-

va kohde on vielä riittävästi fokuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näytteen 

ei tarvitse olla tarkasti fokusointitasossa, vaan sijainti voi poiketa tästä syvyystarkkuu-

den verran ilman, että kuvan tarkkuus huononee. Myös syvyystarkkuus riippuu objek-

tiivin numeerisesta aukosta sekä valon aallonpituudesta [43]:  

2

n
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NA

�O
�       (5.5) 
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Syvyysterävyys siis pienenee, eli huononee, numeerisen aukon kasvaessa. Kuvassa 5.5 

on 50-kertaisella suurennoksella kuvattuja paperikuituja numeerisen aukon ollessa 0.7. 

Tällä numeerisella aukolla z-suunnan resoluutio on 2,24zre m�P�|  ja syvyystarkkuus 

1,12D m�P�| . Fokusoidut kohdat näkyvät kuvassa kirkkaina, kun taas osat, joihin ei ole 

fokusoitu, muodostavat sumean kohdan kuvaan. Syvyystarkkuutta voidaan parantaa 

keinotekoisesti ottamalla useita kuvia muuttamalla objektiivin ja näytteen välistä etäi-

syyttä, ja yhdistämällä kuvien tarkat kohdat keskenään. Tästä on kerrottu enemmän lu-

vussa 6.1. 

 

Kuva 5.5: Sirontamikroskooppikuva paperikuiduista. Valomikroskoopilla kuvattaessa 
pystytään fokusoimaan vain pieneen kerrokseen kerrallaan syvyyssuunnassa. Syvyys-
suunnan resoluutio on kääntäen verrannollinen objektiivin numeerisen aukon neliöön. 
Fokusoimattomat kohdat näkyvät sumuisina alueina (punaiset) ja fokusoidut terävinä 
kirkkaina alueina (sininen).  

Objektiivien kuvausominaisuudet ilmoitetaan muodossa suurennos/NA. Objektiivin 

oikea suurennos on laskettu niin, että objektiivi ja mikroskoopin putkilinssi yhdessä 

muodostavat objektiiviin merkityn suurennoksen. Tutkimuksessa käytettiin objektiiveja 

5x/0.13, 10x/0.20, 20x/0.40 sekä 50x/0.70. 5- ja 10-kertaisilla suurennoksilla otettiin 

laajemman alueen kattava yleiskuva näytteestä, ja 20- ja 50-kertaisilla suurennoksilla 

tarkempi kuva pienemmästä alueesta.  

Taustan vaikutusta DF-kuvaan tutkittiin kuvaamalla näytteitä eri taustoilla sekä pelkkää 

taustaa ilman näytettä siten, että mikroskooppi oli fokusoitu näytteen korkeudelle. Eri 

taustoina tutkittiin mikroskooppilasia, puhdastilapaperia, mustaa metallilevyä sekä il-

maa. Näistä taustaksi valittiin ilma pelkästä taustasta otettujen referenssikuvien ja-

kaumien perusteella. 
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Näytteen pintaa selattiin läpi sirontamikroskoopin avulla noin 1 cm
H 1,5 cm kokoiselta 

alueelta. Alueelta valittiin sekä muusta rakenteesta eriäviä kohtia että perusrakennetta 

hyvin edustavia kohtia, joista otettiin sirontamikroskooppikuvat. Sekä kuvatun alueen 

että näytteen merkatun nurkan koordinaatit otettiin ylös, jotta sama kohta voitiin löytää 

myöhemmin myös pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 

Mikroskoopin valaisemaa aluetta ja valaisun intensiteetin tasaisuutta tutkittiin tasaisesti 

sirottavan näytteen avulla. Näytteenä käytettiin hopeapäällysteistä hajaheijastinta, joka 

on hierretty hiontakoolla 600 (Thorlabs DG10-600-P01). 

5.2 Pyyhkäisyelektronimikroskooppi 

Toisin kuin valomikroskoopissa, elektronimikroskoopissa valotus toteutetaan elektro-

nisuihkulla. Elektronit kiihdytetään kiihdytysjännitteen U avulla, mikä antaa elektro-

neille liike-energian �' 
L �A�7. Hiukkasen aaltoluonnetta kuvaa de Broglien aallonpituus 

2

h h h
p mv mE

�O� � �  ,    (5.5) 

missä h on Planckin vakio, m on hiukkasen massa ja E hiukkasen kineettinen energia. 

Näin ollen kiihdytettyjen elektronien aallonpituus on jo pienillä kiihdytysjännitteillä 

(~10
2
 V) 10

-10
 m:n suuruusluokkaa. Elektronimikroskoopeissa käytettävät kiihdytysjän-

nitteet vaihtelevat näytteestä ja halutusta tarkkuudesta riippuen muutamasta sadasta vol-

tista aina kymmeniin kilovoltteihin asti. Elektronisuihkun aallonpituus on siis selvästi 

pienempi kuin näkyvän valon, minkä vuoksi elektronimikroskoopilla päästään huomat-

tavasti suurempaan tarkkuuteen kuin valomikroskoopilla.  

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM, engl. Scanning electron microscope) koostuu 

elektronilähteestä, elektronilinsseistä, pyyhkäisimestä sekä tunnistimesta. Pienen aal-

lonpituuden elektronisuihku tuotetaan elektronitykillä. Elektronitykkityyppejä on kaksi 

erilaista: termiseen emissioon ja kenttäemissioon perustuvat elektronitykit. Lämpöemis-

siotykissä katodia lämmitetään 1500�±3000 kelvinin lämpötilaan. Korkea lämpötila irrot-

taa katodista elektroneja, jotka kiihdytetään katodin ja anodin välisellä kiihdytysjännit-

teellä. Kenttäemissiossa anodin lähellä olevasta volframilangasta tunneloituu elektrone-

ja. Kenttäemissiotykki vaatii mahdollisimman hyvän tyhjiön (paine enintään 10
-7

 Pa), ja 

on tämän vuoksi vähemmän käytetty kuin lämpöemissiotykki. Termiseen emissioon 

perustuvalle tykille riittävä tyhjiöpaine on 10
-5 

Pa.   

Elektronilinssien avulla säädetään elektronisäteen halkaisijaa. Linssi koostuu rautanapa-

kengän sisään sijoitetusta kuparikäämistä, jonka läpi kulkema virta aiheuttaa linssiin 

magneettikentän. Magneettikentän voimakkuus kasvaa siirryttäessä kauemmas linssin 

akselilta. Epähomogeeninen magneettikenttä taivuttaa reunimmaisia elektroneja enem-
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män kuin keskimmäisiä fokusoiden säteen yhteen pisteeseen. [44] Polttoväliä voidaan 

muuttaa virtaa muuttamalla. Säteen halkaisija d määritellään: 

1 2d qM M�  ,     (5.6) 

jossa q on elektronilähteen efektiivinen halkaisija ja M1 sekä M2 ovat linssien suuren-

nokset. [45] 

Elektronisuihkun kirkkaus �� riippuu käytetystä kiihdytysjännitteestä lineaarisesti, mutta 

myös elektronitykin tyypistä. Kenttäemissiotykeillä kirkkaus on suurempi kuin termisel-

lä emissiolla. Kirkkaus määritellään seuraavasti: 

�� ��2 21
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� © � ¹

,    (5.7) 

jossa iB on tulevan säteen virta ja �. on säteen kohdistuskulma. SEMin resoluutio ei voi 

olla pienempi kuin halkaisija d. Yhtälön (5.7) mukaan lähteen kirkkaus määrittää mik-

roskoopin resoluutiorajan. [45] 

Pyyhkäisin muodostuu joko pyyhkäisykeloista tai poikkeutuslevyistä. Muuttamalla le-

vyissä tai keloissa kulkevaa jännitettä pystytään elektronisäteen kulkusuuntaa muutta-

maan, eli poikkeuttamaan alkuperäisestä suunnastaan. Sädettä poikkeuttamalla voidaan 

koko kuva-alue kuvata elektronisäteellä pyyhkäisemällä. 

Elektronien osuessa näytteeseen vuorovaikuttavat ne näytteen pinnan atomien kanssa. 

Vuorovaikutuksen tuloksena syntyviä signaaleja käytetään kuvan muodostamiseen. 

Vuorovaikutuksessa syntyy matalaenergisiä sekundäärielektroneja (epäelastinen siron-

ta), korkeampienergisiä takaisinsironneita elektroneja (elastinen sironta), karakteristista 

röntgensäteilyä, Auger-elektroneja, valoa sekä lämpöä. Näistä kuvan muodostamiseen 

käytetään tavallisemmin sekundäärielektroneja (SE) sekä takaisinsironneita elektroneja 

(BSE). Sekundäärielektronien pienen energian vuoksi on niiden vuorovaikutustilavuus 

pienin, jonka vuoksi SE-signaalista saadaan paras mahdollinen resoluutio. Sekundääri-

elektroneiksi luetaan kaikki ne elektronit, joiden energia on alle 50 eV. Tätä suurem-

pienergiset elektronit luetaan takaisinsironneiksi. BSE-signaaleiden sekä karakteristisen 

röntgensäteilyn avulla voidaan tehdä myös näytteen alkuainekoostumuksen mikroana-

lyysiä, sillä kyseisillä signaaleilla on vahva atomilukuriippuvuus.  

Diplomityössä käytettiin Carl Zeissin Ultra-55 -pyyhkäisyelektronimikroskooppia. Mik-

roskoopin elektronitykki perustuu kenttäemissioon. Mikroskoopissa käytettävissä on 

neljä eri tunnistinta: sekundäärielektronien In-lens-tunnistin, sekundäärielektronien ET-

SE-tunnistin sekä takaisinsironneiden elektronien AsB-tunnistin (kulmaselektiivinen 

takaisinsirontatunnistin engl. Angular selective backscattering) ja EsB-tunnistin (ener-
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giaselektiivinen takaisinsirontatunnistin, engl. energy selective backscattering). In-lens-

tunnistin sijaitsee primäärielektronisuihkun reitillä, ja on yhdistetty sähkömagneettisiin 

linsseihin. Tunnistin kerää näytteestä SE1-signaalin, eli sekundäärielektronit, jotka 

muodostuvat suoraan siinä pisteessä, johon primäärielektronisäde on kohdistettu. ET-

SE-tunnistin (Everhart-Thornley -tunnistin) sijaitsee mikroskoopin kammion seinämäs-

sä. Tunnistin kuvaa näytettä siis sivusuunnasta keräten SE2-elektronit. Tällöin näytteen 

pinnanmuodot saadaan selkeämmin esiin verrattuna suoraan ylhäältä päin kuvaaviin 

tunnistimiin. Tunnistimen keräin absorboi sekundäärielektronit keräysjännitteen avulla, 

ja elektronit ohjataan tuikeaineeseen. [46] EsB-tunnistin sijaitsee In-Lens-tunnistimen 

yläpuolella. EsB-tunnistin kerää vain takaisinsironneet elektronit suodinhilan avulla. 

Hilan jännitteen avulla pystytään valitsemaan vain halutun energiset takaisinsironneet 

elektronit, sekä estää sekundäärielektronien pääsy tunnistimelle. [47] AsB-tunnistin 

kerää suurilla kulmilla tulevat takaisinsironneet elektronit [48]. BSE-signaaleilla muo-

dostettua kuvaa käytetään lähinnä eri alkuaineiden tunnistamiseen näytteistä: takaisinsi-

rontakerroin kasvaa atomiluvun kasvaessa. Raskaammat alkuaineet näkyvät siis kuvassa 

kirkkaampina kuin kevyet alkuaineet.  

Tässä työssä SEM-kuvat otettiin lähinnä näytteen topografian tarkastelun vuoksi, joten 

tunnistimena käytettiin ET-SE-tunnistinta. Kiihdytysjännitteenä käytettiin SE-

tunnistuksessa 3 kV:a. Apertuurikokona käytettiin 30 ��m:ä. Näyte kiinnitettiin näytepi-

dikkeeseen hiiliteipin avulla siten, että sirontamikroskooppikuvauksissa merkitty nurkka 

pystyttiin hiiliteipeistä muodostetun kulman avulla tunnistamaan. Koska sirontamikro-

skoopilla kuvattujen alueiden koordinaatit tiedettiin, pystyttiin SEMillä siirtymään mer-

kitystä nurkasta oikeaan kohtaan näytettä. Objektiivilla 5x/0.13 otettuja sirontamikro-

skooppikuvia käytettiin alueen tunnistamiseen SEMissä. 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppia käytettäessä näytteen tulee johtaa sähköä, joten näyt-

teet täytyi päällystää metallilla. Metallointi suoritettiin Instrumentti-Mattila Oy:n ja Co-

herent Finlandin suunnitteleman elektronisädehöyrystimen avulla. Metallina käytettiin 

kultaa, ja kultapinnoitteen paksuus oli 17 nm:ä. 
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6. KUVA-ANALYYSIMENETELMÄT 

Kuvien käsittelyyn ja analysointiin käytettiin ImageJ-ohjelmaa. ImageJ on yleisesti saa-

tavilla oleva Java-pohjainen kuvankäsittelyohjelma, joka on suunniteltu erityisesti tie-

teellisille kuville. Tässä luvussa esitellään työssä käytetyt kuvien käsittely- ja analysoin-

timenetelmät: alaluvussa 6.1. kerrotaan z-pinottujen sirontamikroskooppikuvien muo-

dostamisesta ja alaluvussa 6.2. sirontamikroskooppikuvien ja SEM-kuvien rekisteröin-

nistä ja yhdistämisestä.  

6.1 Syvyysterävyyden parantaminen  

Luvussa 5.1 kerrottiin optisen mikroskoopin objektiivin numeerisen aukon vaikutukses-

ta kuvan syvyystarkkuuteen ja resoluutioon. Paperin huokoisen rakenteen vuoksi nu-

meerisen aukon kasvaessa fokusointi näytteeseen vaikeutui. Etenkin kalanteroimatto-

milla näytteillä kaikkialle fokusoitujen kuvien saaminen oli vaikeaa. Kerrostuneista ra-

kenteista saadaan muodostettuja tarkkoja, jokaiseen kerrokseen fokusoituja kuvia otta-

malla näytteen läpi z-suunnassa pienten välimatkojen (alle syvyysterävyyden) välein 

kuvia, joissa jokaisessa on eri kerros fokuksessa, ja yhdistämällä jokaisen kuvan terävät 

kohdat keskenään. Tutkimuksessa käytetyssä optisessa mikroskoopissa z-suunnan säätö 

on manuaalinen, mikä rajoitti välimatkan pituutta ja näin ollen kuvien määrää. Kuvat 

yhdistettiin Extended Depth of Field -nimisellä [49] [50] valmiilla liitännäisellä Ima-

geJ:n avulla. Kuvien yhdistäminen perustuu aallokemuunnokseen (engl. wavelet trans-
form). Mikroskoopin pistehajontafunktioon (PSF, engl. point spread function) perustuen 

fokuksessa olevat kohteet sisältävät enemmän korkeita taajuuksia kuin poissa fokukses-

sa olevat. Aallokemuunnoksen avulla voidaan kuvan taajuussisällöstä tehdä alueellista 

analyysiä, toisin kuin Fourier-muunnosta käytettäessä. Extended Depth of Field -
liitännäisen algoritmi koostuu viidestä vaiheesta: 

1. Vektorien muuttamien skalaareiksi (monikanavaisen kuvan muuttaminen yksi-

kanavaiseksi) 

2. Diskreetti kompleksiaallokemuunnos (CWT, engl. complex wavelet transform) 

3. Valintasäännön käyttäminen ja eheyden tarkistus 

4. Käänteinen diskreetti kompleksiaallokemuunnos 

5. Skalaareiden muuttaminen vektoreiksi 

 

Aallokemuunnoksen avulla kuva saadaan hajotettua eri yksityiskohtia sisältäviin osa-

kaistoihin (engl. subbands). Aallokemuunnoksen avulla saadaan hyödyllistä tietoa 

muunnoksen taustalla olevasta signaalista. Suuri aallokekerroin kertoo voimakkaista 
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yksityiskohdista, jotka Extended Depth of Field -liitännäisessä tarkoittaa terävää, eli 

fokuksessa olevaa kohtaa kuvassa. Liitännäinen käyttää muunnoksen kantana komplek-

sista Daubechie�V�¶n aalloketta. Tarkempaa tietoa kannasta löytyy lähteistä [51] [52]. 

�'�D�X�E�H�F�K�L�H�V�¶�Q�� �D�D�O�O�R�N�N�Hkantaa käyttäen pystytään muodostamaan CWT kompleksisilla 

yli- ja alipäästösuotimilla suodattamalla. Kaksiulotteinen CWT tehdään kuvapinon 

(engl. stack) jokaiselle kuvalle (engl. slice) s(~,~;z). CWT:n tuloksena saadaan komp-

leksiset kertoimet cj : 

 

�^ �`( , ; ) ( , ; )j j
s x y z c n m z�o  .   (6.1) 

 

Kertoimen suurin arvo vastaa suurinta muutosta kirkkaudessa ja näin ollen kohteen te-

rävyydessä. Jokaista pistettä valitaan edustamaan se kuva kuvapinosta, jonka aalloke-

kertoimen itseisarvo kyseisessä pisteessä on suurin: 

 

�� �� �� ���� ��, , ; arg max , ;j j z jd n m c n m c n m z� .  (6.2) 

 

Valitun kuvan luku kuvapistettä kohti tallennetaan karttaan M. Eheys tarkastetaan sekä 

osakaistoista että avaruudellisesti kartasta. Jos 2/3 osakaistojen kertoimista on otettu 

samasta kuvasta, myös kolmas kerroin otetaan tästä kuvasta. Jos suurin osa vierekkäisis-

tä numeroista kartan M 3 3�u -ikkunasta ovat eri kuvista (k �•��j), muutetaan luku 

( , )M n m j�  lukuun ( , )M n m k� . Eheystarkistuksen jälkeen kerroinmatriisi muute-

taan kuvaksi suorittamalla käänteinen CWT: 

 

�� ���^ �` �� ��, ,j j
d n m p x y�o  .   (6.3) 

 

Muodostuneessa kuvassa kuvapisteet ovat kompleksilukuja, jotka muutetaan takaisin 

reaaliluvuiksi ottamalla jokaisesta kuvapisteestä luvun reaaliosa. [50] 

Kuvassa 6.1 on näytteen TMP-kraft + Täyteaine2 40 % kolmelta eri syvyydeltä 0.7/50x 

-objektiivilla otetut kuvat sekä näistä edellä mainitulla tavalla z-pinottu kuva. Kuvan 

sumuiset, ei-fokuksessa olevat kohdat johtuvat liian pienestä kuvamäärästä. Mikroskoo-

pin näytteenpidikkeen manuaalisen z-suunnan säädön vuoksi kuvat ovat otettu liian 

harvakseltaan, jolloin kaikki kohdat eivät ole fokuksessa. Manuaalisesti säätämällä ku-

vien ottaminen riittävän tiheästi (alle 1,12 ��m) on hyvin vaikeaa. 
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Syvyyssuunnassa pinottuja kuvia tehtiin myös UPM NERCin tiloissa Lappeenrannassa 

Carl Zeissin mikroskoopin valmiilla liitännäisellä. Mikroskoopin omalla ohjelmalla 

pystyttiin tekemään myös mosaiikkikuvia. Mosaiikkikuvassa kuva-aluetta on laajennet-

tu kuvatasolla siirtämällä näytettä automaattisesti haluttuun suuntaan tietyn pisteen ym-

pärillä ja yhdistämällä saadut kuvat. Mosaiikkikuva pystytään muodostamaan myös z-

pinottuna kuvana. Esimerkiksi kuva 6.2 on kalanteroidun näytteen TMP + Kraft + 30 % 

PCC mosaiikkikuva. 

 

Kuva 6.2: Kalanteroidun TMP + Kraft + 30 % PCC -näytteen mosaiikkikuva. Kuva 
koostuu vaakasuunnassa 6:sta ja pystysuunnassa 3:sta 50x-objektiivilla otetuista kuvis-
ta. 

6.2 Sirontamikroskooppi- ja SEM-kuvien rekisteröinti ja 
yhdistäminen 

Kuvien rekisteröinnillä (engl. registration) tarkoitetaan kuvan suuntaamista toista kuvaa 

vastaavaksi. Rekisteröinnin jälkeen kuvat vastaavat toisiaan sekä suunnaltaan että 

kooltaan. Tässä työssä DF-kuvat rekisteröitiin SEM-kuvia vastaavaksi, jotta kuvat 

pystyttiin asettamaan päällekkäin niin, että rakenteet vastaavat toisiaan. Rekisteröinti 

tehtiin ImageJ:n valmiilla liitännäisellä TurboReg [53] [54]. TurboReg on erityisesti 

biolääketieteellisten kuvien rekisteröintiin valmistettu automaattinen algoritmi, joka 

perustuu kuvien pikseli-intensiteetteihin ja pyramidilähestymistapaan. Pyramidiesitys 

on monimittakaavainen signaaliesitys, joka aloitetaan todellisesta tasosta (kuvasta), 

josta lasketaan karkeampi esitys seuraavalle tasolle [54]. Toinen rekisteröitävistä 

kuvista toimii lähdekuvana (suunnattava kuva) ja toinen kohdekuvana. Liitännäisessä 

on käytettävissä kolme eri suuntaamisvaihtoehtoa: manuaalinen, automaattinen ja 

�¶�E�D�W�F�K�¶. Kaikissa suuntaamismenetelmissä rekisteröinti perustuu molemmista kuvista 

käyttäjän valitsemiin toisiaan vastaaviin merkkipisteisiin. Pisteiden määrä riippuu 

käytetystä kiertämistyypistä. Kiertämistyyppejä on viisi erilaista [55]: 

 



39 

 

1. Siirto  (engl. Translation). 
Kuvaa suoran suoraksi. Siirto tehdään yhden merkkipisteparin avulla. Lähtökuva 

siirretään oikealle paikalle siten, että lähtökuvan ja kohdekuvan merkkipisteet 

osuvat päällekkäin. Siirrossa lähtökuvan kahden kuvapisteen välinen etäisyys 

pysyy muuttumattomana, eli kuvaa siirretään alkuperäisessä koossaan oikealle 

paikalle kohdekuvan kokoisella taustalla. 

2. Jäykkä kappale (engl. Rigid Body) 
Kuvaa suoran suoraksi. Lähdekuvan siirtäminen tehdään yhden merkkipisteparin 

avulla, kuten Siirronkin tapauksessa (kohta 1). Lisäksi kuva kierretään kahden 

kulmaa kuvaavan merkkipisteen avulla. 

3. Porrastettu kääntö (engl. Scaled Rotation) 
Kuvaa suoran suoraksi. Lähdekuva asetetaan kohdekuvan suuntaiseksi ja siirre-

tään oikealle paikalle kahden merkkipisteen avulla siten, että kuvapisteiden väli-

set kulmat säilyvät (konformikuvaus).  

4. Affiini  (engl. Affine) 

Kuvaa suoran suoraksi pitäen suorien väliset tasokulmat muuttumattomina. 

Yhdensuuntaiset suorat kuvataan siis yhdensuuntaisiksi ja kohtisuorat 

kohtisuoriksi. Affiinikuvaus vaatii kolme merkkipisteparia. 

5. Bilineaarinen (engl. Bilinear) 
Kuvaa suoran kartioleikkaukseksi. Kuvaus vaatii neljä merkkipisteparia. 

 

Sirontamikroskooppikuvat rekisteröitiin affiinikuvauksen avulla SEM-kuvien ollessa 

kohdekuvina.  

 

Rekisteröidyt kuvat asetettiin päällekkäin ImageJ:n valmiin Overlay-toiminnon avulla, 

siten, että DF-kuvan läpinäkyvyys oli 40 %. Ennen päällekkäin asettamista DF-kuva 

väritettiin Fire-värikarttaa käyttäen, jotta sirontaerot näkyisivät selkeämmin SEM-

kuvan päältä. Fire-värikartassa värit vaihtuvat liukuen mustasta sinisen, punaisen ja 

keltaisen kautta valkoiseen pikseli-intensiteetin kasvaessa. Sirontamikroskooppikuvissa 

siis tummat ja sinertävät alueet sirottavat vähän, kun taas keltaiset ja valkoiset sirottavat 

paljon (ks.kuva 6.3).  
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Kuva 6.3: TurboReg-liitännäisellä ja Overlay-toiminnolla tehty DF- ja SEM-kuvien 
yhdistelmä kalanteroidusta havupuusellunäytteestä. Kuva on väritetty Fire-
värikartalla, joten kuvassa kirkkaana näkyvät valkoiset kohdat ovat eniten sirottavia 
alueita ja tummat sekä violetit kohdat huonosti sirottavia alueita.  
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7. TULOKSET 

Työssä tutkittiin kolmesta eri näytesarjasta koostuvia paperiarkkinäytteitä. Näytteet 

valmistettiin UPM:n toimesta. Alaluvussa 7.1 esitellään työssä tutkittavissa olleet näyt-

teet, sekä niistä aikaisemmin suoritetut standardimittaukset ja niiden tulokset. Alaluvus-

sa 7.2 esitellään tässä työssä tutkitut näytteet sekä niistä saatavilla oleva mittausdata. 

Koska mittausdata koostuu mikroskooppikuvista, ei itse dataa tässä luvussa voida esitel-

lä. Mikroskoopin valaisualueet on esitetty alaluvussa 7.3.  

7.1 Näytesarjat 

Ensimmäinen näytesarja koostui seitsemästä näytteestä, joissa tiheyttä oli varioitu eri 

valmistusmenetelmillä: märkäpuristuspaineella, superkalanteroimalla, pakastekuivauk-

sella sekä syrjäyttämällä osa vedestä alkoholilla. Näytteet koostuivat GW-havupuusellu 

-seoksesta sekä TMP-havupuusellu -seoksesta. Havupuusellu on kraft-menetelmällä 

valmistettua kemiallista massaa. Sekoitussuhde näytteissä oli 80 % mekaanista massaa 

ja 20 % kemiallista massaa. 

Toisessa ja kolmannessa näytesarjassa GW-havupuusellu- ja TMP-havupuusellu -

seoksiin lisättiin erilaisia täyteaineita.  Jokaisesta täyteainetta sisältävästä näytteestä 

tutkittiin sekä kalanteroitu että kalanteroimaton näyte. Täyteaineina olivat kaoliini, PCC 

sekä Täyteaine1, Täyteaine2, Täyteaine3, Täyteaine4 sekä Täyteaine5. Näytteet erosivat 

toisistaan myös täyteainepitoisuuksissa. Täyteaine korvaa osan TMP:stä/GW:stä: Täy-

teainepitoisuuden ollessa 20 % on TMP:n/GW:n osuus paperista 60 % ja havupuusellun 

20 %. Kun täyteainetta on 40 %, on TMP:tä/GW:tä 40 % ja havupuusellua 20 %. Näyt-

teille mitattiin standardimittauksilla erilaisten mekaanisten ja optisten ominaisuuksien 

arvoja, joista vetolujuus (ISO1924-3), sirontakerroin (ISO 9416), absorptiokerroin (ISO 

9416) ja opasiteetti (ISO 2471) on esitetty taulukoissa 7.1, 7.2 ja 7.3. 

 Valonsirontakertoimet kalanteroimattomille ja kalanteroiduille näytteille on esitetty 

Kuva 7.1. Näytesarjojen 1 ja 2 arvot mittasi Laura Siitonen [56]. Näytesarjan 3 arvot 

mitattiin UPM NERCissä Lappeenrannassa. Näytteiden nimeämisessä on käytetty ha-

vupuusellun tilalla Kraft-sanaa. Näytteiden valmistuksesta kerrotaan tarkemmin lähtees-

sä [56]. 
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Kuva 7.1: Näytteiden sirontakertoimet standardimittauksista. Kuvaajassa nimillä 
TMP-K ja GW-K viitataan TMP:n ja Kraftin sekä GW:n ja Kraftin seokseen. T1-T5 
tarkoittavat täyteaineita 1-5 (ks. taulukko 7.2 ja taulukko 7.3) 

 

Taulukko 7.1: Näytesarja 1:n vetolujuus (ISO 1924-3), sirontakerroin (ISO 9416), 
absorptiokerroin (ISO 9416) ja opasiteetti (ISO 2471) 
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Valonsirontakertoimet näytteissä (ISO 9416) 

kalanteroimaton superkalanteroitu

Näyte Vetolujuus 
(kN/m) 

Sirontakerroin 
(m2/kg) 

Absorptiokerroin 
(m2/kg) 

Opasiteetti (%) 

GW + Kraft 2,89 67,0 0,94 91,5 

TMP + Kraft 3,03 55,8 2,43 93,7 

GW + Kraft, su-
perkalanterointi 

2,91 53,3 1,10 89,1 

TMP + Kraft, 
superkalante-
rointi 

3,22 48,7 2,69 92,7 

GW + Kraft, pa-
kastekuivattu 

0,92 107,0 0,87 94,9 

GW + Kraft, 100 
% EtOH 

0,59 104,5 0,53 93,5 

TMP + Kraft, 100 
% EtOH 

0,71 89,0 1,74 96,0 
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Taulukko 7.2: Näytesarja 2:n vetolujuus (ISO 1924-3), sirontakerroin (ISO9416), 
absorptiokerroin (ISO 9416 ja opasiteetti (ISO 2471) 

 

  

Näyte Vetolujuus 
(kN/m) 

Sirontakerroin 
(m2/kg) 

Absorptiokerroin 
(m2/kg) 

Opasiteetti (%) 

Täyteaine1 - 110,9 2,74 99,9 

Täyteaine2 - 50,5 3,40 99,6 

TMP + Kraft + 20 
% Täyteaine1 

2,31 76,4 3,50 97,4 

TMP + Kraft + 20 
% Täyteaine1, 
kalanteroitu 

2,41 64,0 3,74 96,8 

TMP + Kraft + 40 
% Täyteaine1 

1,86 85,0 3,33 98,2 

TMP + Kraft + 40 
% Täyteaine1, 
kalanteroitu 

1,96 68,9 3,65 97,8 

TMP + kraft + 10 
% kaoliini 

2,52 66,8 2,83 95,6 

TMP + kraft + 10 
% kaoliini, kalan-
teroitu 

2,39 55,9 3,01 94,5 

TMP + kraft + 30 
% kaoliini 

2,09 75,7 2,67 97,0 

TMP + kraft + 30 
% kaoliini, kalan-
teroitu 

2,14 57,0 2,90 96,1 

TMP + kraft + 10 
% PCC 

2,35 80,5 2,76 96,7 

TMP + kraft + 10 
% PCC, kalantero-
itu 

2,32 64,7 2,88 95,3 

TMP + kraft + 30 
% PCC 

1,84 104,5 2,30 98,2 

TMP + kraft + 30 
% PCC, kalantero-
itu 

1,84 74,9 2,43 96,7 
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Taulukko 7.3: Näytesarja 3:n vetolujuus (ISO 1924-3), sirontakerroin (ISO 9416), 
absorptiokerroin (ISO 9416) ja opasiteetti (ISO 2471) 

Näyte Vetolujuus 
(kN/m) 

Sirontakerroin 
(m2/kg) 

Absorptiokerroin 
(m2/kg) 

Opasiteetti (%) 

GW 1,84 76,8 0,83 92,0 

GW, 
kalanteroitu 

- 64,7   

Kraft 4,30 24,3 0,23 67,5 

Kraft, 
kalanteroitu 

- 20,3   

GW + Kraft + 40 
% Täyteaine3 

1,24 80,6 2,15 96,0 

GW + Kraft + 40 
% Täyteaine3, 
kalanteroitu 

- 60,8 1,98 93,0 

GW + Kraft + 40 
% Täyteaine4 

1,23 88,1 2,03 96,2 

GW + Kraft + 40 
% Täyteaine4, 
kalanteroitu 

- 63,9 1,96 93,1 

GW + Kraft + 40 
% Täyteaine5 

1,14 65,9 4,14 97,0 

GW + Kraft + 40 
% Täyteaine5, 
kalanteroitu 

- 52,7 4,25 95,2 

  

ISO 9416 

ISO 9416 on paperin valonsironta- ja absorptiokertoimen laskemiseen käytetyn mene-

telmän kansainvälinen standardi. Menetelmä perustuu Kubelka-Munk �±teoriaan (ks. 

luku 4.5). Menetelmässä mitataan yksittäisen arkin luminanssikerroin mustaa taustaa 

vasten, eli heijastusluku R0, sekä paperille luontainen luminanssikerroin eli heijastuslu-

ku R�’ . Valonsironta- ja absorptiokertoimet saadaan laskettua näistä KM-teorian avulla. 

Standardimenetelmässä käytetään CIE:n (kansainvälinen valaistuskomitea, ransk. Co-
�P�L�V�V�L�R�Q���,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�H���O�¶�(�F�O�D�L�U�D�J�H) stadardivalaisua C [3]. C-valonlähde vastaa kes-

kimääräistä päivänvaloa. Mittaukset koostuvat seuraavista vaiheista: 

1. Mitataan viidestä testiarkista koostuvan pinon päällimmäisen arkin heijastusluku 

R�’ . 

2. Poistetaan päällimmäinen arkki, ja mitataan sen heijastusluku R0 mustaa tausta-

levyä vasten. 

3. Siirretään mitattu arkki pinon alimmaiseksi, ja mitataan uuden päällimmäisen 

arkin heijastusluvut R�’  ja R0. 

4. Toistetaan kohdat 1-3 kunnes kaikille viidelle arkille on mitattu heijastusluvut 

R�’  ja R0. 

5. Käännetään pino ylösalaisin ja toistetaan kohdat 1-4. 
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6. Lasketaan heijastuslukujen R�’  ja R0 keskiarvot, ja niitä käyttäen valonsironta- ja 

absorptiokerroin kaavojen (4.8) ja (4.9) avulla. Kaavaa (4.9) voidaan käyttää sel-

laisenaan, mutta kaava (4.8) tulee kertoa 1000:lla, jotta se noudattaa standardia. 

Mittauksissa tulee välttää likaantuneita ja selvästi vahingoittuneita kohtia arkeissa. [57] 

Täyteaineiden kokojakaumat CE-halkaisijalla mitattuna on esitetty kuvassa 7.3. CE-

halkaisija tarkoittaa sellaisen ympyrän, jonka pinta-ala on yhtä suuri kuin partikkelin, 

halkaisijaa (ks. kuva 7.2). 

 

Kuva 7.2: CE-halkaisijan määritys. CE-halkaisija tarkoittaa mitattavan partikkelin 
pinta-alaa (A) vastaavan ympyrän halkaisijaa. 

 

 

CE-halkaisijan määritys 

Mitattava 

partikkeli CE-halkaisija 
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Taulukko 7.4: Näytesarja 1:sta saatavilla oleva mittausdata. 

Näyte DF SEM TurboReg EDF Mosaic 
GW + Kraft X X 20x X - 

GW + Kraft, kal X X 50x X - 

TMP + Kraft X X - X - 

TMP + Kraft, kal X X - X - 

GW + Kraft, 
pakastekuivattu 

epätäydellinen - - - - 

TMP + Kraft, 
100 % EtOH 

epätäydellinen - - - - 

GW + Kraft, 
100 % EtOH 

epätäydellinen - - - - 

 

Taulukko 7.5: Näytesarja 2:sta saatavilla oleva mittausdata. 

Näyte DF SEM TurboReg EDF Mosaic 
Täyteaine1 epätäydellinen - - X - 

Täyteaine2 epätäydellinen - - X - 

TMP + Kraft + 20 % 
Täyteaine1 

X X - X 50x 

TMP + Kraft + 20 % 
Täyteaine1, kal 

X X - X 50x 

TMP + Kraft + 40 % 
Täyteaine1 

X X 50x X - 

TMP + Kraft + 40 % 
Täyteaine1, kal 

X X 50x X - 

TMP + Kraft + 10 % 
kaoliini 

X X 20x X - 

TMP + Kraft + 10 % 
kaoliini, kal 

X X 20x, 50x X 50x 

TMP + Kraft + 30 % 
kaoliini  

X X 10x X - 

TMP + Kraft + 30 % 
kaoliini, kal 

X X 50x X - 

TMP + Kraft + 10 % 
PCC 

X X 20x X - 

TMP + Kraft + 10 % 
PCC, kal 

X X 20x, 50x X - 

TMP + Kraft + 30 % 
PCC 

X X 10x, 50x X - 

TMP + Kraft + 30 % 
PCC, kal 

X X 10x, 50x X 50x 
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Taulukko 7.6: Näytesarja 3:sta saatavilla oleva mittausdata. 

Näyte DF SEM TurboReg EDF Mosaic 

GW X X 20x, 50x X - 

GW, kal X X 10x, 20x, 

50x 

X - 

Kraft X X - X - 

Kraft, kal X X 10x, 20x, 

50x 

X - 

GW + Kraft + 40 % 
Täyteaine3 

X X - X - 

GW + Kraft + 40 % 
Täyteaine3, kal 

X X - X - 

GW + Kraft + 40 % 
Täyteaine4 

X X 20x, 50x X 50x 

GW + Kraft + 40 % 
Täyteaine4, kal 

X X 20x, 50x X - 

GW + Kraft + 40 % 
Täyteaine5 

X X 10x, 50x X 50x 

GW + Kraft + 40 % 
Täyteaine5, kal 

X X 10x, 50x X - 

 

7.3 Sirontamikroskoopin valaisun tasaisuus 

Thorlabsin hajaheijastimesta DG10-600-P01 otetut referenssikuvat on esitetty kuvissa 

7.4, 7.5, 7.6 ja 7.7. Kuvista nähdään, että objektiiveilla 5x/0.13, 10x/0.2 ja 50x/0.7 mik-

roskooppi valaisee tasaisesti koko kuva-alueen. Sen sijaan objektiivilla 20x/0.4 valaisu 

on kaareva siten, että valaisu kuva-alueen reunassa on heikompi kuin muualla. Työn 

aikana huomattiin valaisun heikkenevän myös paperin kolmiulotteisessa rakenteessa 

syvemmälle mentäessä. Mikroskoopin epätasainen valotusalue tulee ottaa huomioon 

DF- ja rekisteröintikuvia tarkastellessa. Kuvatason valaisun epätasaisuus saatiin 

suljettua sirontamikroskooppikuvista pois rajaamalla kuvat tasaisesti valaistuihin 

alueisiin. 
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Kuva 7.4: Sirontamikroskooppikuva tasaisesti sirottavasta hajaheijastimesta objektii-
villa 5x/0.13. Kuvasta nähdään, että mikroskooppi valaisee koko kuva-alueen tasaisesti 
kyseisellä objektiivilla. 

 

Kuva 7.5: Sirontamikroskooppikuva tasaisesti sirottavasta hajaheijastimesta objektii-
villa 10x/0.2. Kuvasta nähdään, että mikroskooppi valaisee koko kuva-alueen tasaisesti 
kyseisellä objektiivilla. 
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Kuva 7.6: Sirontamikroskooppikuva tasaisesti sirottavasta hajaheijastimesta objektii-
villa 20x/0.4. Kuvasta nähdään, ettei mikroskooppi valaise kuva-aluetta tasaisesti tällä 
objektiivilla, vaan kuvan yläreuna jää selvästi vähäisemmälle valotukselle. 

 

Kuva 7.7: Sirontamikroskooppikuva tasaisesti sirottavasta hajaheijastimesta objektii-
villa 50x/0.7. Kuvasta nähdään, että mikroskooppi valaisee koko kuva-alueen tasaisesti 
kyseisellä objektiivilla. 
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8. TULOSTEN TARKASTELU 

Kraft-näyte koostuu havupuusellukuiduista, jotka muodostavat GW-näytteeseen verrat-

tuna harvan verkon, eikä juurikaan sisällä hienoainetta. GW-näytteessä hienoaine on 

täyttänyt kuitujen väliset tyhjät tilat muodostaen enemmän sirontapintoja. GW-näytteen 

kuidut ovat myös rikkonaisempia kuin sellukuidut. Kalanteroidessa sellukuitujen ris-

teyskohdat painautuvat tiukasti yhteen, jolloin kohtien sironta pienenee huomattavasti. 

Kohdat näkyvät sirontamikroskooppikuvassa tummina alueina (ks. kuva 8.1). 

 

 

Kuva 8.1: Kalanteroidun Kraft-näytteen sirontamikroskooppikuva objektiivilla 
10x/0.2. Sellukuituihin muodostuu hyvin heikosti sirottavia alueita (merkitty punaisella) 
kalanteroinnin seurauksena. Alueet näkyvät sirontamikroskooppikuvassa tummina koh-
tina. 
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TMP + Kraft + 40 % Täyteaine1 -näytteessä osa TMP:stä on korvattu Täyteaine1:llä. 

Lastumainen Täyteaine1 asettuu kuitujen väliin ja päälle epätasaisesti. Suurin osa täyte-

aineesta on kuitujen väleissä. Puhtaan TMP + Kraft -näytteen ja Täyteaine1-näytteen 

mikroskooppisen rakenteen erot tulevat paremmin näkyviin kalanteroinnin jälkeen. Las-

tut erottuvat kalanteroidussa näytteessä erityisesti sirottavien reunojensa ansiosta (kuva 

8.2). Pelkässä pohjapaperissa kuidut erottuvat selkeämmin ja hienoainetta on vähemmän 

(kuva 8.3).  

 

Kuva 8.2: Kalanteroidun TMP + Kraft + 40 % Täyteaine1 -näytteen sirontamikro-
skooppikuva objektiivilla 50x/0.7. Täyteainelastujen reunat sirottavat valoa ja erottu-
vat selvästi kalanteroidussa näytteessä. 
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Kuva 8.3: Kalanteroidun TMP + Kraft -näytteen sirontamikroskooppikuva objektiivil-
la 50x/0.7. Isojen kuitujen suojissa olevat hienoaineet ovat säilyneet kalanteroinnissa ja 
sirottavat valoa.  

Myös SEM-kuvista nähdään kalanteroidun TMP + Kraft + 40 % Täyteaine1 -näytteen 

pigmenttien säilyttäneen rakenteensa hyvin pitäen paperin pinnan epätasaisena. Kuvassa 

8.4 on kalanteroidun TMP + Kraft -näytteen SEM-kuva ja kuvissa 8.5 ja 8.6 kalante-

roidun TMP + Kraft + 40 % Täyteaine1 -näytteen SEM-kuvat. Kuvia verratessa näh-

dään TMP + Kraft -näytteen hienoaineen muodostavan selvästi tasaisemman pinnan 

kalanteroinnissa kuin Täyteaine1-pitoinen näyte. Kun taitekertoimeltaan kuituja vastaa-

va partikkeli painetaan tasaiseksi kuidun pintaa vasten, ei se enää erotu kuidusta. Kuvas-

ta 8.6 nähdään täyteainelastujen säilyttävän rakenteensa kalanteroinnissa hyvin liimau-

tumatta tasaiseksi pinnaksi. Täyteainelastut eivät siis menetä sirontaominaisuuttansa 

vaan sirottavat reunat säilyvät kalanteroinnissa.  
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Kuva 8.4: Kalanteroidun TMP + Kraft -näytteen SEM-kuva. TMP:n hienoaine litistyy 
kalanteroinnissa liimautuen pintaan. Pinta muokkautuu kalanteroinnissa sileämmäksi 
kuin Täyteaine1-pitoisessa näytteessä (kuva 8.5). Tasoittuneita hienoainepintoja on 
merkitty kuvassa punaisilla alueilla. 
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Kuva 8.5: Kalanteroidun TMP + Kraft + 40 % Täyteaine1 -näytteen SEM-kuva. Näyt-
teen lastumaiset täyteainepartikkelit kestävät kalanteroinnin liimautumatta selkeästi 
paremmin kuin pelkän TMP:n hienoaine (kuva 8.4). Näytteen pinta pysyy karheampana 
ja rakenteellisempana (punaisella merkatut kohdat). 
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Kuva 8.6: Kalanteroidun TMP + Kraft + Täyteaine1 -näytteen pinnassa olevia täy-
teainepartikkeleita. Täyteainelastut säilyttävät rakenteensa kalanteroinnissa, eivätkä 
liimaudu tasaiseksi pinnaksi näytteen pintaan. 

 

Myös Täyteaine3 ja Täyteaine4 ovat rakenteeltaan lastumaisia. Nämäkin täyteaineet 

näkyvät selkeästi sirontamikroskooppikuvissa, kun näytteet kalanteroidaan. Kuvasta 7.1 

nähdään GW + Kraft + 40 % Täyteaine4 -näytteen sirontakertoimen olevan 88,1 m
2
/kg 

kalanteroimattomalla näytteellä, kun vastaavalle Täyteaine1-pitoiselle näytteelle se on 

85,0 m
2
/kg. Kalanteroiduille näytteille vastaavat arvot ovat 63,9 m

2
/kg ja 68,9 m

2
/kg. 

Kuvassa 7.3 on esitetty täyteaineiden kokojakaumat. Kuvaajasta nähdään, että Täyteai-

ne1 on kooltaan isompaa kuin Täyteaine4, mikä selittänee Täyteaine4-pitoisen näytteen 

paremman valonsironnan kalanteroimattomissa näytteissä. Kaikista pienikokoisin osa 

Täyteaine1:stä ja Täyteaine4:stä näyttäisi kuitenkin painautuvan erottamattomaksi osak-

si pohjapaperia kalanteroinnissa. 

Täyteaine5-pitoisen näytteen valonsironta on varsin huono jopa kalanteroimattomassa 

näytteessä. Itse asiassa Täyteaine5 sirottaa valoa jopa huonommin kuin GW:n oma hie-

noaine, sillä GW + Kraft -näytteen valonsirontakerroin on Täyteaine5-pitoisen näytteen 

valonsirontakerrointa suurempi (kuva 7.1). Täyteaine5 on näytteissä pigmenttejä Täyte-

aine1, Täyteaine3 ja Täyteaine4 pyöreämpien partikkeleiden muodostamina aggregaat-

teina (kuva 8.7).  Kalanteroinnissa sironta heikkenee entisestään. Kuten kuvasta 8.8 
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nähdään, kalanteroinnissa GW + Kraft + 40 % Täyteaine5 muodostaa sekä hyvin huo-

nosti sirottavia alueita että vain kohtuullisesti sirottavia alueita. 

 

Kuva 8.7: Täyteaine5 esiintyy arkeissa pyöreähköjen partikkelien muodostamina ag-
gregaatteina. Kuva on otettu objektiivilla 50x/0.7. 
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Kuva 8.8: Kalanteroidun GW + Kraft + 40 % Täyteaine5 sirontamikroskooppikuva 
objektiivilla 10x/0.2. Täyteaine5 muodostaa kalanteroinnissa huonosti sirottavia alueita 
(punaisella merkattu), sekä kohtuullisesti sirottavia alueita (sinisellä merkattu). 

Täyteaine5 huono sirottavuus johtunee pienimpien hiukkasten liimautumises-

ta/silottumisesta, aggregaatiosta sekä leveästä kokojakaumasta. Näytteen absorptioker-

roin on myös korkeampi (4,25 m
2
/kg, taulukko 7.3) kuin muilla työssä käytetyillä näyt-

teillä (1,15 �± 3,65 m
2
/kg, taulukot 7.1-7.3). Sirontamikroskooppikuvassa esiintyvät 

tummat täyteainepitoiset kohdat saattavat johtua myös täyteaineen absorptiokyvystä. 

Ero Täyteaine1-pitoisen näytteen absorptiokertoimeen 3,65 m
2
/kg ei kuitenkaan ole 

merkittävän suuri, vaikka sirontakerroin ero on huomattava: kalanteroidun Täyteaine5-

pitoisen näytteen sirontakerroin on vain 52,7 m
2
/kg ja Täyteaine1-pitoisen näytteen 68,9 

m
2
/kg. Voidaan siis olettaa, että huono sirontakerroin johtuu Täyteaine5:n muodosta ja 

rakenteesta, eikä niinkään absorptiokertoimesta. Kuva 8.9 on kalanteroidun GW + Kraft 

+ 40 % Täyteaine5 -näytteen rekisteröity sirontamikroskooppi- ja SEM-kuva. Sironta-

mikroskooppikuvan tummat alueet muodostuvat litistyneistä kuitujen keskiosista sekä 

alueista, joissa täyteainepartikkelit ovat silottuneet tasaiseksi paksuksi pinnaksi. 
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Kuva 8.9: Kalanteroidun GW + Kraft + 40 % Täyteaine5 -näytteen rekisteröity DF- ja 
SEM-kuva. 

 

PCC näkyy kalanteroimattoman näytteen sirontamikroskooppikuvassa kirkkaina valkoi-

sina pisteinä. Kuvassa 8.10 on 10x/0.13 -objektiivilla otettu DF-mikroskooppikuva 

näytteestä TMP + Kraft + 30 % PCC. Suuren resoluution vuoksi saadaan erottumaan 

vain PCC-molekyylien kokoumat, jotka ylittävät resoluution (~ 2,2 ��m). Suurimmat 

yksittäiset PCC:t ovat noin 1 ��m:n pituisia.  
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Kuva 8.10: Näytteen TMP + Kraft + 30 % PCC sirontamikroskooppikuva objektiivilla 
10x/0.2. 

 

Kalanteroinnissa PCC-pisteet menettävät kirkkauttaan, eli sirontaansa, ja näytteeseen 

muodostuu myös sironnaltaan tasaisempia alueita (kuva 8.11). Kalanteroidun TMP + 

Kraft + 30 % PCC rekisteröintikuvasta (kuva 8.13) nähdään tasaisemmin sirottavien 

alueiden muodostuvan sekä kalanteroinnissa kärsineistä PCC-kertymistä että kuidun 

osista ja litistyneestä hienoaineesta. Taulukon 4.1 mukaan PCC:n taitekerroin (1,66) ei 

juuri eroa kuitujen taitekertoimesta (~1,55). Sironnan tulee siis myös PCC:n tapauksessa 

syntyä ilman ja arkin komponenttien välisistä rajapinnoista. PCC koostuu neulasmaisis-

ta partikkeleista, jotka ovat kokoontuneet yhteen isommiksi kukkamaisiksi partikkeleik-

si. Kuvasta 8.12 nähdään, että myös PCC-partikkelit säilyttävät muotonsa hyvin kalan-

teroinnissa. Etenkään kuitujen välissä olevien partikkelien muoto ja rakenne eivät kärsi 

kalanteroinnista.   
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Kuva 8.11: Kalanteroidun TMP + Kraft + 30 % PCC -näytteen sirontamikroskooppi-
kuva objektiivilla 10x/0.2. Kalanteroinnissa aikaisemmin kirkkaana muusta materiaa-
lista erottuvat PCC:t menettävät sirontaansa ja erottuvat muusta materiaalista hei-
kommin kuin ennen kalanterointia. Esimerkkejä PCC-kokoumista on merkitty sinisin 
nuolin. Lisäksi näytteeseen muodostuu kalanteroinnissa sironnaltaan tasaisempia aluei-
ta, joista esimerkkejä on merkitty kuvaan punaisin aluein. 
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Kuva 8.12: SEM-kuvat kalanteroidusta TMP + Kraft + 30 % PCC -näytteestä. Ylem-
mässä kuvassa on kuitujen välissä suojassa oleva PCC-kidemuodostelma ja alemmassa 
arkin pinnalla olevia kidemuodostelmia. Ylempi kuva BS-kuva näytteestä, ja alempi SE-
kuva. 

 


























